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Kapitel 1
Einleitung
Du¨nne magnetische Schichten stellen heute das vorherrschende Medium zur Speiche-
rung großer Datenmengen dar. Die aktuelle Festplatten-Technologie bedient sich dazu
spezieller Medien, in denen die Informationen durch Magnetisierungsa¨nderungen in
der Schichtebene aufgezeichnet werden (in-plane bzw. longitudinal recording). Moder-
ne Festplatten wie die IBM Deskstar 120GXP zeichnen sich bereits durch eine Daten-
dichte von ca. 30GBit/in2 aus1, wobei sich die Kapazita¨t pro Fla¨cheneinheit schon seit
la¨ngerer Zeit ja¨hrlich etwa verdoppelt2. Angesichts dieses exponentiellen Wachstums
gilt es bereits seit den 70er Jahren als Tatsache, dass fru¨her oder spa¨ter Datenverluste
durch thermische Instabilita¨ten der Magnetisierung ein unu¨berwindliches Hindernis
darstellen werden, das eine weitere Erho¨hung der Datendichte unmo¨glich macht. Die-
ses superparamagnetische Limit glaubte man seither des o¨fteren erreicht zu haben,
durch intelligente Kunstgriffe wie die neuerdings verwendeten antiferromagnetisch ge-
koppelten Mehrlagensysteme3 gelang es jedoch bisher immer, die sich auftuenden Pro-
bleme zu umgehen. Somit bleibt abzuwarten, ob die derzeit als gerade noch realisierbar
geltende Datendichte von 150GBit/in2 tatsa¨chlich die absolute Grenze des Machba-
ren darstellt. Parallel zur Verbesserung der herko¨mmlichen Technik werden aber auch
große Anstrengungen unternommen um alternative Technologien zu erforschen, die
dem sta¨ndig wachsenden Bedarf an Speicherkapazita¨t auch in der Zukunft gerecht
werden ko¨nnen. Wa¨hrend hier die exotischeren Ansa¨tze wie Rastertunnelmethoden
noch weit von der Anwendbarkeit entfernt sind, gilt der U¨bergang von der longitudi-
nalen zur senkrechten magnetischen Aufzeichnung seit langem als attraktiver Weg zur
Erho¨hung der Fla¨chenkapazita¨t, wobei gleichzeitig ein Großteil der bekannten Fest-
plattentechnologie weiter eingesetzt werden ko¨nnte [WSZW01]. Metallische Viellagen-
systeme mit bevorzugt senkrechter Magnetisierung gelten als gute Kandidaten fu¨r ein
entsprechendes Speichermedium, weshalb derartigen Systemen in letzter Zeit großes
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Voraussetzung fu¨r die Anwendung derartiger Viellagensysteme als Speichermedi-
en ist das Erlangen eines detaillierten Versta¨ndnisses ihrer magnetischen Eigenschaf-
ten als Basis fu¨r die gezielte Entwicklung geeigneter Materialien. Dazu bedarf es der
Kenntnis des Zusammenhangs zwischen den magnetischen Materialparametern, deren
Abha¨ngigkeit von der Schichtstruktur auf atomarer Ebene sowie den daraus resul-
tierenden mikromagnetischen Eigenschaften im fu¨r die Datenspeicherung relevanten
Gro¨ßenbereich unterhalb von 100nm.
Zur Untersuchung jener Zusammenha¨nge ist es vorteilhaft, ein System mit modell-
haftem Charakter heranzuziehen. Die Wahl fiel hier auf atomar geschichtete Fe/Au
(001) - Viellagensysteme, die sich dadurch auszeichnen, dass sich Proben in hoher
Qualita¨t einkristallin herstellen lassen. Dies ist notwendig, da die kristalline Ordnung
direkte Ru¨ckschlu¨sse von makroskopischen Eigenschaften auf intrinsische Merkmale
des Systems zula¨sst und umgekehrt. Zusa¨tzlich zeigt dieses Viellagensystem ein Ver-
halten, das bei a¨hnlichen Systemen wie etwa Fe/Pt (001) in dieser Form nicht auftritt:
Die senkrechte magnetische Anisotropie la¨sst sich durch Variation der Einzellagen-
dicken im Sub-Monolagenbereich empfindlich vera¨ndern [TMHF98]. Dieses Pha¨nomen
ermo¨glicht ein direktes Studium der Korrelation von Schichtstruktur auf atomarer
Ebene und den magnetischen Materialeigenschaften.
1.1 Zielsetzung
Das Ziel der vorliegenden Arbeit besteht in der Aufkla¨rung der magnetischen
Eigenschaften von atomar geschichteten Eisen-Gold Viellagensystemen im Zusam-
menhang mit der Probenstruktur. Dies setzt detaillierte Kenntnisse der zugrun-
deliegenden mikromagnetischen Prozesse voraus, die mit Hilfe von hochauflo¨senden
magnetischen Abbildungsverfahren gewonnen werden ko¨nnen. Dabei bietet sich
vor allem die neu entwickelte magnetische Transmissions-Ro¨ntgenmikroskopie
(Magnetic Transmission X-Ray Microscopy, MTXM) [FSS+96] als vielseitiges und
ma¨chtiges Analysewerkzeug an, da dieses Verfahren bei senkrechter Durchstrahlung
einer Probe in der Lage ist, quantifizierbare Informationen u¨ber die Magnetisierungs-
komponenten normal zur Schichtebene zu liefern und gleichzeitig das Anlegen hoher
externer Magnetfelder erlaubt. Voraussetzung ist allerdings die Entwicklung von Tech-
niken zur Herstellung ro¨ntgentransparenter Proben. Angesichts der Tatsache,
dass es sich hierbei um eine relativ junge Methode handelt, sollen zur Verifikation und
Erga¨nzung der Resultate Vergleichsuntersuchungen mit weiteren hochauflo¨senden
magnetischen Mikroskopieverfahren durchgefu¨hrt werden. Die Gegenu¨berstellung mit
mikromagnetischen Simulationen und doma¨nentheoretischen Voraussagen
dient ebenfalls zur Verifikation und erlaubt eine Verallgemeinerung der gewonnenen
Erkenntnisse. Dies setzt allerdings die experimentelle Bestimmung der mikromagne-
tischen Materialparameter mit Hilfe magnetometrischer Methoden voraus. Da nur
sehr begrenzte Volumina der numerischen Behandlung zuga¨nglich sind, erfordert der
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Vergleich mit dem Experiment die Herstellung und Untersuchung von nanostruktu-
rierten Proben.
1.2 Bekannte Eigenschaften von Fe/Au - L10
Abbildung 1.1: Tetragonale L10-Kristallstruktur von atomar geschichteten Fe/Au(001) Viel-
lagenschichten und ihre Entstehung aus Au-fcc- und Fe-bcc-Gitter (aus [MTN+96]).
Kristallstruktur
In der Natur existiert eine Gruppe von geordneten Legierungen, die ein tetragonales
Gitter mit lagenweisem Aufbau aufweisen, das als L10-Struktur bezeichnet wird (Ab-
bildung 1.1). Diese Kristallstruktur tritt z.B. im Fall von Eisen-Platin-Legierungen auf
[MTN+96]. Einkristalline Fe/Pt-L10-Schichten ko¨nnen mittels Molekularstrahlepitaxie
unter Koevaporation von Fe und Pt hergestellt werden, wobei sich bei einer optima-
len Wachstumstemperatur um 500◦C ein maximaler Prozentsatz der Probe spontan
in der L10-Struktur organisiert [SHT
+00]. Das bina¨re Eisen-Gold-System weist jedoch
ein peritektisches Phasendiagramm auf, in dem im Gleichgewicht weder eine interme-
dia¨re Phase noch intermetallische Verbindungen existieren; die Lo¨slichkeiten von Fe
in Au und umgekehrt sind bei Zimmertemperatur sehr gering [MTN+96]. Dennoch
ist es gelungen, eine ku¨nstliche Fe/Au-Legierung mit L10-Struktur durch abwechseln-
des Wachstum einzelner Atomlagen von Fe(001) und Au(001) herzustellen, wie zuerst
von Takanashi und Mitarbeitern berichtet wurde [TMS+95]. Hierbei wirkt die geringe
Mischbarkeit von Fe und Au sogar unterstu¨tzend, da sich die Einzellagendicken so
4 KAPITEL 1. EINLEITUNG
relativ genau einstellen lassen. Die Bildung der L10-Struktur aus dem kubisch-fla¨chen-
zentrierten (fcc) Gitter des Goldes und dem kubisch-raumzentrierten (bcc) Gitter des
Eisens ist in Abbildung 1.1 erkla¨rt. Aufgrund der sehr guten U¨bereinstimmung der
Gitter von Au(001) und Fe(001) in der Schichtebene (Fehlpass ≈ 0,6%, Fe-Gitter um
45 verdreht [Ko¨h97]) betra¨gt die in-plane - Gitterkonstante a des Systems ca. 4,07A˚.
Das Vorhandensein der L10-Struktur a¨ußert sich im Ro¨ntgenbeugungs-Spektrum durch
das Auftreten zusa¨tzlicher Peaks zwischen Fe und Au. Die Position der Peaks ent-
spricht einer senkrechten Gitterkonstante c von 3,85A˚. Diese ist jedoch ca. 11% gro¨ßer
als der Mittelwert der Gitterkonstanten von bcc-Eisen und fcc-Gold, d.h. das Gitter
ist senkrecht stark gestreckt. Bei Variation der Einzellagenbelegungen x wurde eine
Oszillation der senkrechten Gitterkonstante c mit einer Periode von 1,0ML nachgewie-
sen [TMHF98], wie aus Abbildung 1.2 ersichtlich. Bei ganzzahligen x treten jeweils
Maxima von c auf, wa¨hrend bei den Einzellagenbelegungen 1,5, 2,5 und 3,5 Minima
auftreten, bei denen sich die senkrechte Gitterkonstante dem Mittelwert der natu¨rli-
chen Lagenabsta¨nde von Fe(001) und Au(001) anna¨hert. Die Oszillationsperiode von
1,0ML liefert den Hinweis auf einen morphologischen Ursprung dieses Effekts, da die
Stufendichte an der Oberfla¨che epitaktischer Schichten bei ganzzahligen Monolagenbe-
legungen minimal und bei halb abgeschlossenen Atomlagen maximal wird und somit
ebenfalls eine Periode von 1,0ML aufweist. Sto¨rungen der L10-Struktur durch variie-
rende Oberfla¨chenrauhigkeiten gelten daher heute als plausibelstes Erkla¨rungsmodell
des ozillatorischen Verhaltens.
Abbildung 1.2: Oszillation der senkrechten L10-Gitterkonstanten c bei Variation der Ein-
zellagendicke x (aus [TMHF98]).
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Magnetische Eigenschaften
Abbildung 1.3 zeigt, dass die senkrechte magnetische Anisotropie ein zur Gitterkon-
stante analoges Oszillationsverhalten aufweist. Bei x = 1 zeigen die Magnetisierungs-
kurven eine deutlich geringere senkrechte Sa¨ttigungsfeldsta¨rke als in der Ebene, was
auf eine starke senkrechte Anisotropie hinweist. Bei x = 1, 5 heben sich uniaxiale und
Formanisotropie beinahe auf, ab x = 2, 0 liegen die leichten Richtungen in der Schicht-
ebene. In Anlehnung an das oben skizzierte Modell bewirken offenbar Sto¨rungen der
L10-Struktur durch atomare Stufen eine dramatische Reduktion der senkrechten An-
isotropie. Das magnetische Moment pro Eisenatom zeigt dagegen keine Abha¨ngigkeit
von der Einzellagenbelegung und liegt nach Takanashi bei ca. 2,75µB.
Abbildung 1.3: Oszillatorisches Verhalten der senkrechten magnetischen Anisotropie. Links:
Magnetisierungskurven bei Variation der Einzellagenbelegung x (T = 77K). Rechts: Auftra-
gung von K⊥ · tFe gegen x (tFe = 1, 43A˚ · x). K⊥ ist die effektive uniaxiale senkrechte Aniso-
tropiekonstante zweiter Ordnung (vergleiche Gleichung 2.4 auf Seite 9) unter Einbeziehung
der Formanisotropie (Gleichung 2.8, Seite 13). Eine senkrechte leichte Achse liegt vor, wenn
K⊥ > 0. Der Einsatz zeigt das gemessene Moment pro Eisenatom. Es ergibt sich ein mittleres




Die Eigenschaften ferromagnetischer Materialien ha¨ngen entscheidend von ihrer ma-
gnetischen Mikrostruktur ab. Keine der bekannten magnetischen Abbildungsmethoden
ermo¨glicht es jedoch, die gesamte dreidimensionale Spinverteilung einer Probe quan-
titativ zu ermitteln. Daher mu¨ssen Doma¨nenbeobachtungen immer durch doma¨nen-
theoretische oder mikromagnetische Rechnungen bzw. Simulationen erga¨nzt werden,
denn nur so lassen sich Modellvorstellungen, die den experimentellen Ergebnissen ent-
springen, u¨berpru¨fen.
Unter Mikromagnetismus versteht man nach Brown [Bro63] eine in ihrer heutigen
Form auf Landau und Lifshitz [LL35] zuru¨ckgehende Kontinuumstheorie der magne-
tisch geordneten Materialien. Sie fußt auf folgenden Grundprinzipien [HS98]:
Klassische Kontinuumstheorie: Die Austauschwechselwirkung im Ferromagneten
bewirkt, dass benachbarte Dipole sich bis auf kleine Sto¨rungen gleichartig ver-
halten. Daher erlaubt das Korrespondenzprinzip, die mittlere Magnetisierung
mehrerer Elementarzellen als Vektor- anstatt als Spinorfeld zu behandeln. Die
Austauschenergie kann dann durch einen klassischen Steifheits-Term beschrieben
werden (Seite 8).
Energieminimierung: Thermodynamischen Prinzipien folgend nimmt ein Ferroma-
gnet im Gleichgewicht eine Konfiguration mit minimaler freier Energie ein.
Demzufolge muss zur Lo¨sung eines mikromagnetischen Problems das Vektor-
feld der Magnetisierung J(r) so gewa¨hlt werden, dass ein absolutes oder relati-
ves Energie-Minimum erreicht wird. Der Gleichgewichtszustand kann mit Hilfe
eines Variationsprinzips gefunden werden, was zu den (nicht-lokalen und nicht-
linearen) mikromagnetischen Gleichungen (Seite 14) fu¨hrt.
Konstante Magnetisierung: Solange die Sa¨ttigungsmagnetisierung JS innerhalb ei-
ner mikromagnetischen Konfiguration nicht variiert, ist der Betrag der Magneti-
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sierung J(r) konstant; lediglich ihre Richtung m(r) = J(r)/JS kann variieren.
Es gilt also die Randbedingung m2 = 1.
Athermisch: Thermische Anregungen spielen fu¨r die magnetische Gleichgewichts-
Mikrostruktur nur selten eine Rolle, na¨mlich in sehr kleinen Teilchen oder nahe
der Curie-Temperatur (nach [Do¨r66, Seite46] oberhalb 1
3
TC). Die thermische
Energie wird daher in der Praxis fu¨r gewo¨hnlich ignoriert. Die Temperatur-
abha¨ngigkeit der Materialparameter muss aber dennoch beru¨cksichtigt werden
[Bro63, Seite 10].
Aufgrund der nicht-Lokalita¨t und nicht-Linearita¨t der mikromagnetischen Glei-
chungen ko¨nnen diese nur in einfachen Sonderfa¨llen analytisch gelo¨st werden. Man
greift daher gewo¨hnlich auf numerische Methoden zuru¨ck, die allerdings der Ein-
schra¨nkung unterliegen, dass das berechenbare Probenvolumen stark eingeschra¨nkt ist.
Zur Untersuchung ausgedehnter Doma¨nenstrukturen bedient man sich der Doma¨nen-
theorie, die dieses Problem durch die Beschra¨nkung auf diskrete, uniform magnetisierte
Doma¨nen umgeht. Diese globalen Betrachtungen werden dann mit mikromagnetischen
Ergebnissen zur Beschreibung lokaler Aspekte, z.B. der Doma¨nenwa¨nde, kombiniert.
Die Theorie kann dabei nur Abscha¨tzungen der Gesamtenergie vorgegebener Konfigu-
rationen liefern; man ist also bei der Suche nach mo¨glichen Kandidaten fu¨r Magnetisie-
rungsverteilungen auf seine Phantasie bzw. experimentelle Beobachtungen angewiesen.
2.1 Energiebilanz des Ferromagneten
Die totale freie Energie eines Ferromagneten
Etotal = EX + EAniso + EH + Eme + Ed + Ems
setzt sich zum einen zusammen aus der Austausch- (EX), der Anisotropie- (EAniso),
der Zeeman- (EH), und der magnetoelastischen Energie (Eme), die nur lokal von der
Magnetisierungsrichtung abha¨ngen und somit als Integrale u¨ber Energiedichten dar-
gestellt werden ko¨nnen. Zum anderen sind auch die nicht-lokalen Beitra¨ge der Streu-
feldenergie (Ed) und der magnetostriktiven Selbstenergie (Ems) zu beru¨cksichtigen,
die aufgrund ihrer Abha¨ngigkeit vom gesamten Vektorfeld m(r) zu ihrer Berechnung
zwei Volumenintegrale erfordern und somit maßgeblich fu¨r die Komplexita¨t der mi-
kromagnetischen Gleichungen verantwortlich sind. Da es sich beim Mikromagnetismus
um eine klassische Kontinuumstheorie handelt, muss fu¨r die genannten Energieterme,
deren Ursprung ja auf atomarer Skala und somit in quantenmechanischen Effekten zu
suchen ist, eine entsprechende klassische Form oder Na¨herung gefunden werden. Falls
eine direkte Herleitung nicht praktikabel ist, kommen pha¨nomenologische Ansa¨tze zur
Anwendung, wie in den folgenden Abschnitten deutlich wird.
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2.1.1 Austauschenergie
Die Austauschwechselwirkung bewirkt, dass die magnetischen Momente ferromagne-
tischer Materialien die Tendenz besitzen, sich parallel zueinander auszurichten. Sie
kann als Folge der Coulomb-Wechselwirkung und des Pauli-Prinzips verstanden wer-
den [Kit91, Seite 488]: Aufgrund des Pauli-Prinzips u¨berlappen die Aufenthaltswahr-
scheinlichkeiten zweier Elektronen mit parallelem Spin in geringerem Maße als bei ent-
gegengesetztem Spin. Aufgrund der abstoßenden Coulomb-Wechselwirkung zwischen
den Elektronen ist somit der Zustand mit parallelem Spin energetisch begu¨nstigt.
Nimmt man der Einfachheit halber an, dass die magnetischen Momente im
Festko¨rper an den Gitterpla¨tzen der Atome lokalisiert sind und eine Wechselwirkung
nur zwischen na¨chsten Nachbarn beru¨cksichtigt werden muss, so kann die Austausch-
energie zwischen zwei benachbarten Spins Si und Sj durch das isotrope Heisenberg-
Modell [Hei28] beschrieben werden:
Eh = −2J Si · Sj . (2.1)
J ist das Austauschintegral fu¨r die Wechselwirkung der benachbarten Spins. Nimmt
man an, dass der Winkel θij zwischen Si und Sj sehr klein ist, so gilt in erster Na¨herung
Si ·Sj = S2cos θij ≈ S2[1− 12θ2ij] ≈ S2[1− 12 |mj−mi|2]. Sei rij der Ortsvektor zwischen
Spin i und Spin j; dann ist mj −mi ≈ rij · ∇m und
Eh = JS
2(rij · ∇m)2 .
Wenn n die Anzahl der Spins pro Volumeneinheit angibt, so kann man fu¨r die Ener-








(rij · ∇m)2 ,
wobei die Summe u¨ber alle na¨chsten Nachbarn geht. Fu¨r kubische Kristalle ergibt dies
[Bro63, Seite 35]:






Dabei ist a die Gitterkonstante und Q gibt die Anzahl der Atome pro Einheitszelle an
(Q = 1, 2, 4 fu¨r sc-, bc- und fcc-Gitter).




(∇m)2 d3r , (2.3)
wobei die
”
Steifheits“-Konstante A (ebenso wie J) material- und temperaturabha¨ngig
ist. Obwohl die Elektronen z.B. bei den 3d-U¨bergangsmetallen stark delokalisiert sind,
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zeigt die Spindichte ρS(r) dennoch stark lokalisierte Maxima, was das Modell loka-
lisierter Spins rechtfertigt. Daher ist auch die kontinuumstheoretische Beschreibung
wesentlich allgemeiner gu¨ltig als die Annahmen des Heisenberg-Modells vermuten las-
sen [Do¨r66, Seite 346] und findet in der Praxis fast ausschließlich Verwendung.
2.1.2 Anisotropieenergie
Die Abha¨ngigkeit der Energiedichte eines Ferromagneten von der lokalen Magneti-
sierungsrichtung bezeichnet man als magnetische Anisotropie. Da dieser Effekt auf
der Spin-Bahn-Wechselwirkung beruht, besitzt die Anisotropieenergie bei ungesto¨rter
Kristallstruktur eine Symmetrie bezu¨glich der primitive Achsen des Gitters, was als
Kristallanisotropie bezeichnet wird. Abweichungen von der idealen Gittersymmetrie
fu¨hren zu induzierten Anisotropien, wie sie unter anderem durch Spannungen oder
Gitterfehler hervorgerufen werden ko¨nnen. Ha¨ufig findet man eine U¨berlagerung ver-
schiedener Anisotropietypen. Richtungen, entlang derer das absolute Energieminimum
erreicht wird, bezeichnet man als leicht ; im gegenteiligen Fall spricht man von schwe-
ren Richtungen. Eine Entwicklung der Anisotropieenergie nach Kugelfunktionen ist
vorteilhaft, da die Anisotropie in ihrer Symmetrie immer ihre Ursachen widerspiegelt,
was eine erste Reduktion der zu beru¨cksichtigenden Terme darstellt. Weiterhin haben
Beitra¨ge ho¨herer Ordnung die Tendenz, durch thermische Anregungen ausgemittelt zu
werden. Somit reicht es in den allermeisten Fa¨llen aus, nur die ersten zwei signifikanten
Terme zu beru¨cksichtigen [HS98, Seite 113].
Kubische Anisotropie
Fu¨r kubische Gitter hat die Anisotropieenergiedichte aus Symmetriegru¨nden die Form



















wobei die mi die Komponenten der Magnetisierungsrichtung entlang der kubischen
Achsen darstellen. Terme ho¨herer Ordnung ko¨nnen meistens vernachla¨ssigt werden.
Kc1 nimmt fu¨r verschiedene Materialien Werte der Gro¨ßenordnung ±104 J/m3 an.
Abbildung 2.1 vermittelt einen ra¨umlichen Eindruck der Richtungsabha¨ngigkeit der
kubischen Anisotropieenergie.
Uniaxiale Anisotropie
Besitzt die magnetische Anisotropie nur eine Symmetrieachse, so hat die Anisotropie-
energiedichte in zweiter und vierter Ordnung die Form
eKu = Ku1 sin
2ϑ+Ku2 sin
4ϑ , (2.4)
wobei ϑ der Winkel zwischen Anisotropieachse und Magnetisierungsrichtung ist. Große
positive Ku1 beschreiben eine leichte Achse (”
uniaxiale Anisotropie“), bei großen nega-
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Abbildung 2.1: Beispiele fu¨r Energiefla¨chen eKc(ϑ, ϕ) der kubischen Anisotropie fu¨r ver-
schiedene Werte von Kc1 und Kc2. Die durchgezogenen Linien sind Konturlinien gleicher
Energie. Der besseren Darstellbarkeit wegen wurde eKc um einen konstanten positiven Off-
set verschoben und entsprechend skaliert. Aus [HS98, Seite 114].
tiven Ku1 existiert eine leichte Ebene senkrecht zur Anisotropieachse (”
planare Aniso-
tropie“). Ein besonderer Fall tritt ein, wenn die Bedingung 0 > Ku1/Ku2 > −2 erfu¨llt
ist: die leichten Richtungen liegen dann auf einem (Doppel-)Kegel, der mit der Sym-
metrieachse den Winkel Θ, gegeben durch sin2Θ = −Ku1/2Ku2, einschließt (”konische
Anisotropie“). Uniaxiale Anisotropien ko¨nnen um Gro¨ßenordnungen sta¨rker sein als
kubische Anisotropien (bis einige 107 J/m3).
Eine Verallgemeinerung der uniaxialen Anisotropie zweiter Ordnung stellt die or-
thorhombische Anisotropie dar, die z.B. bei der U¨berlagerung mehrerer uniaxialer An-





K ist ein Tensor zweiter Stufe, dessen Eigenvektoren eine leichte, eine schwere und
eine mittelschwere Achse beschreiben.
2.1.3 Oberfla¨chen- und Grenzfla¨chenanisotropie
Eine Oberfla¨che oder Grenzfla¨che stellt einen Bruch der idealen Translationssymmetrie
eines Kristalls dar und kann nach dem oben Gesagten eine magnetische Anisotropie
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[1− (m · n)2] d2r
beschrieben. n ist die Oberfla¨chennormale. Positive KS bevorzugen eine senkrechte
Orientierung (m ‖ n) der Oberfla¨chenmagnetisierung. KS nimmt fu¨r gewo¨hnlich Wer-
te im Bereich 10−3 bis 10−4 J/m2 an. Der Einfluss der Oberfla¨chenanisotropie auf das
Gesamtsystem ist naturgema¨ß in du¨nnsten Schichten bestimmend und schwindet mit
zunehmender Schichtdicke. Der angegebene Ausdruck kann die wahre Situation aller-
dings ha¨ufig nicht ausreichend beschreiben (z.B. in kubischen Kristallen), da er keine
in-plane Struktur der Oberfla¨chenanisotropie beinhaltet.
2.1.4 Zeemanenergie




Hext ·m d3r . (2.5)
2.1.5 Streufeldenergie
Unter Streufeldenergie versteht man den Teil der magnetischen Feldenergie, die dem
magnetischen Feld zuzuschreiben ist, das der magnetische Ko¨rper selbst erzeugt. Die-
se Tatsache bedingt einen Faktor 1
2
im Ausdruck fu¨r die Streufeldenergie, da jedes






Hd ·m d3r . (2.6)




d woran man er-
kennt, dass die Streufeldenergie immer positiv ist [HS98, Seite 119]. Sie kann fol-
gendermaßen berechnet werden: Nach Maxwell ist ∇ · B = 0. Beru¨cksichtigt man
B = µ0H + J , so erha¨lt man eine Differentialgleichung fu¨r das Streufeld Hd :
∇ ·Hd = − 1
µ0
∇ · J . (2.7)
Hd wird also von der Divergenz von J erzeugt – d.h. die Senken und Quellen der
Magnetisierung (also die
”
Pole“) wirken fu¨r das Streufeld wie positive und negati-
ve
”
magnetische Ladungen“. Das Potential des Streufelds kann demnach analog zum
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Die reduzierte Volumenladungsdichte λ und die Oberfla¨chenladungsdichte σ sind ge-
geben durch
λ = −∇ ·m und σ =m · n ,
wobei n die nach außen gerichtete Oberfla¨chennormale darstellt. Das Streufeld errech-
net sich dann direkt aus
Hd = −∇Φd .














Es sind also insgesamt zwei Volumenintegrale und zwei Fla¨chenintegrale auszuwerten!
Entmagnetisierendes Feld einer du¨nnen Schicht
Das Streufeld la¨sst sich fu¨r den Fall einer in x- und y-Richtung unendlich ausgedehn-
ten du¨nnen Schicht, in der die Magnetisierung nur von der z−Koordinate abha¨ngt,
leicht durch Einsetzen in Gleichung 2.7 berechnen. Da es sich um ein eindimensio-




Hdx = 0 ,
∂
∂y









Aufgrund der RandbedingungHd → 0 fu¨r z → ±∞ folgt, dass die Integrationskonstan-
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das Streufeld ist also entgegengesetzt zur z-Komponente der Magnetisierung gerichtet,
weshalb es auch
”
entmagnetisierendes Feld“ genannt wird. Seine Energiedichte ist
ed = −1
2





Dieser Ausdruck hat in Kugelkoordinaten die Form einer uniaxialen Anisotropie mit
schwerer Achse parallel zur Schichtnormalen (vergleiche Gleichung 2.4). Die Wirkung






was gerade der Streufeldenergiedichte bei gleichfo¨rmiger Magnetisierung senkrecht zur
Schichtebene entspricht. Da dies einen energetisch ausgesprochen ungu¨nstigen Fall dar-
stellt, dient die Konstante Kd auch als Maß fu¨r die maximale Energiedichte aufgrund
von Streufeldern.
Diese einfache Modellrechnung beschreibt auch noch den Fall homogen magne-
tisierter ultradu¨nner Schichten, bei denen die Schichtdicke sehr viel kleiner als die
planare Ausdehnung ist, mit hinreichender Genauigkeit. Sie veranschaulicht, warum
bei du¨nnen Schichten generell die Tendenz zur Magnetisierung in der Schichtebene zu
beobachten ist.
2.1.6 Magnetoelastische Wechselwirkungen
Ein magnetischer Ko¨rper erfa¨hrt unter dem Einfluss eines a¨ußeren Magnetfelds eine –
wenn auch geringe – Forma¨nderung. Im Kontext der allgemeinen Elastizita¨tstherorie
beschreibt man diese durch den (im allgemeinen) asymmetrischen Tensor der elasti-
schen Deformation p(r), der sich aus dem symmetrischen Dehnungstensor ε und dem
antisymmetrischen Tensor der Gitterrotation ω zusammensetzt. Die freie Energie kann
nun nach p entwickelt werden. Da die magnetoelastischen Effekte sehr klein sind – fu¨r
Ferromagneten liegt die relative Dehnung im Bereich 10−6–10−3 – genu¨gt es, nur Ter-
me bis zur zweiten Ordnung zu beru¨cksichtigen, was dem verallgemeinerten Hookschen
Gesetz, also linearer Elastizita¨t, entspricht. Die magnetoelastischen Koeffizienten sind
dann unabha¨ngig von der Deformation. Die Elemente der nullten Ordnung dieser Ent-
wicklung enthalten die Energie des unverformten Gitters, die Terme erster Ordnung
beschreiben die magnetoelastische Wechselwirkungsenergie, wa¨hrend die Koeffizienten
zweiter Ordnung die elastische Energie enthalten. Zwar ko¨nnen sa¨mtliche Terme im
Ausdruck fu¨r die freie Energie eines Magneten von der Deformation abha¨ngen, der
wichtigste Beitrag entspringt jedoch der Kristallanisotropie und liegt der anisotropen
Magnetostriktion zugrunde [HS98].
Magnetoelastische Energie: Es ergeben sich zwei zu beru¨cksichtigende Beitra¨ge
zur freien Energie: Einerseits existiert eine Wechselwirkung zwischen der Magnetisie-
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rung mit einer Spannung σex nicht-magnetischen Ursprungs, unabha¨ngig davon, ob
es sich dabei um eine externe oder interne – etwa versetzungsbedingte – Spannung
handelt. Bezeichne ε0(m) die spontane magnetische Deformation eines gleichfo¨rmig
magnetisierten Ko¨rpers mit freien Oberfla¨chen. Die magnetoelastische Energie,
Eme = −
∫
σex · ε0 d3r ,
ist vom Prinzip her vergleichbar mit der Wechselwirkung zwischen Magnetisierung
und einem externen Feld und entspricht in Form und Wirkung einer orthorhombischen
Anisotropie (siehe Seite 10).
Magnetostriktive Selbstenergie: Zusa¨tzlich muss noch ein weiterer Energiebei-
trag beru¨cksichtigt werden, sobald die spontanen magnetischen Deformationen unter-
schiedlich magnetisierter Bereiche eines Ko¨rpers nicht zusammenpassen: die magneto-
striktive Selbstenergie. Verschiedene Ansa¨tze zur Lo¨sung des resultierenden komplizier-
ten elastizita¨tstheoretischen Problems sind in [HS98] aufgefu¨hrt. Konnte die tatsa¨chli-
che Deformation pe gefunden werden, so ist die resultierende magnetostriktive Span-
nung gegeben durch σms = c · (pe − ε0). Dabei steht c fu¨r den Tensor der elastischen
Konstanten des betrachteten Materials. Der Tensor pe unterliegt der Einschra¨nkung,
dass bei seiner Anwendung auf den undeformierten Ko¨rper keine Diskontinuita¨ten oder
Lu¨cken auftreten du¨rfen, d.h. er muss die elastischen Kompatibilita¨tsgesetze erfu¨llen,
was durch die Bedingung Rot pe = 0 ausgedru¨ckt wird. Der magnetostriktive Span-
nungstensor muss außerdem der Gleichgewichtsbedingung Divσms = 0 genu¨gen. Die





(pe − ε0) · σms d3r
berechnen [HS98].
2.2 Die mikromagnetischen Gleichungen
Die vorausgegangenen Abschnitte zusammenfassend ha¨ngt die totale freie Energie
eines Ferromagneten folgendermaßen vom Vektorfeld der Magnetisierungsrichtungen






























Hierbei ist A die Austauschkonstante, Fan fasst alle Volumenanisotropieenergie-
dichten zusammen, eS steht fu¨r die Oberfla¨chenanisotropiedichte,Hext ist das externe
Feld und Hd das Streufeld. Der symmetrische Tensor σex beinhaltet alle Spannungen
nicht-magnetischen Ursprungs, ε0(m) gibt fu¨r jeden Punkt die freie magnetoelasti-
sche Deformation an, der asymmetrische Tensor pe ist die tatsa¨chliche Deformation,
σms = c·(pe−ε0) ist die daraus und aus dem Tensor der elastischen Materialkonstanten
c resultierende magnetostriktive Spannung. Zusa¨tzlich gelten folgende Nebenbedin-
gungen:
m2 = 1 ,
div (µ0Hd + JSm) = 0 , rotHd = 0 ,
Divσms = 0 , Rotpe = 0 .
Wenn sichHd zeitlich schnell vera¨ndert, mu¨ssen allerdings die vollsta¨ndigen Maxwell-
schen Gleichungen beru¨cksichtigt werden.
Variationsrechnung: Die totale freie Energie kann durch Anwendung eines Varia-
tionsprinzips minimiert werden. Demnach muss im Gleichgewicht die erste Variation
der freien Energie δEtot fu¨r jede kleine virtuelle Verru¨ckung der Magnetisierungsrich-
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i(∇mi) · δ(∇mi)] +∇m Fan(m) · δm





∇m eS(m) · δm d2r = 0 .
Der Ausdruck muss umgeformt werden, so dass nur noch Variationen der Magnetisie-
rungsrichtung δm enthalten sind. Zuna¨chst gilt nach dem Gaußschen Satz:
∫
(∇mi) · ∇ δmi d3r =
∫ ∇ · [(∇mi) δmi] − (∇2mi) δmi d3r
=
∮




Nach Brown [Bro63, Seite 39] ist
∫
Hd ·δm d3r =
∫
m ·δHd d3r. Die Kompatibilita¨t
von δm mit der Forderung m2 = 1 kann sichergestellt werden, indem man δm durch
eine kleine Vektorrotation δθ ausdru¨ckt:










m× [2A(n · ∇)m+∇m eS(m)] · δθ d2r = 0 .
Da dies fu¨r beliebige δθ gelten soll, mu¨ssen die Integranden u¨berall verschwinden.
Setzt man den markierten Term gleich −JSHeff , so erha¨lt man daraus die anschau-
liche Interpretation eines effektiven Feldes und obige Forderung lautet nun, dass die
Drehmomentdichte
t = JSm×Heff ,
u¨ber die das effektive Feld auf die Magnetisierung wirkt, u¨berall verschwinden muss.
Im Gleichgewicht ist die Magnetisierung also u¨berall parallel zu Heff gerichtet.
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Mikromagnetische Gleichungen: Aus Gleichung 2.9 folgt damit der vollsta¨ndige
Ausdruck fu¨r das effektive Feld [HS98]:





2A∆m−∇m Fan(m) + (σex + σms)Gradm ε0(m)
]
. (2.10)
Das Verschwinden des Oberfla¨chenintegrals impliziert die Oberfla¨chen-Randbedingung
m× [2A(n · ∇)m+∇m eS(m)] = 0 , (2.11)
die wiederum als Gleichung fu¨r ein
”
effektives Oberfla¨chenfeld“ interpretiert werden
kann. Zusammen mit den oben angegebenen Nebenbedingungen stellen diese Vektor-
differentialgleichungen die mikromagnetischen Gleichungen dar, auf denen Mikroma-
gnetismus und Doma¨nentheorie aufbauen. Die drei skalaren Gleichungen, die aus jeder
Vektorgleichung hervorgehen, sind allerdings nicht unabha¨ngig, da m der Bedingung
m2 = 1 unterliegt. Das wirkt sich dahingehend aus, dass die Komponente von H eff
in Richtung vonm unbestimmt ist [Bro63], was jedoch keine Einschra¨nkung darstellt,
da diese ohnehin nicht zur Drehmomentdichte t beitra¨gt.
Die statische Gleichgewichtsbedingung, die verlangt, dass die Magnetisierungsrich-
tung u¨berall parallel zum effektiven Feld sei, kann ebenso folgendermaßen mit Hilfe
eines beliebigen Multiplikators λ formuliert werden:
Heff − λm = 0 .
Diese Gleichung stellt eine alternative Formulierung der mikromagnetischen Gleichun-
gen dar und entspricht der Lo¨sung des Variationsproblems mit Hilfe der Methode der
Lagrangeschen Multiplikatoren [Bro63].
2.2.1 Dynamik der Magnetisierung
Das Konzept des effektiven Feldes la¨sst sich leicht zur Beschreibung des dynamischen
Verhaltens erweitern: Sei l = −JSm/γ die mit der Magnetisierung u¨ber das gyro-
magnetische Verha¨ltnis γ = g µ0e/2me verknu¨pfte Drehimpulsdichte. Da in den mei-
sten ferromagnetischen Materialien fast ausschließlich Spinmomente auftreten, liegt
der Lande´sche g-Faktor gewo¨hnlich sehr nahe bei 2. Aus l˙ = t folgt:
m˙ = − γm×Heff
was eine Pra¨zession der Magnetisierungsrichtung um die Richtung des effektiven Fel-
des beschreibt. Dieses Verhalten ist natu¨rlich unphysikalisch, da keine Da¨mpfung (z.B.
durch Wirbelstro¨me oder spinabha¨ngige Streumechanismen) beru¨cksichtigt wurde.
Einen empirischen Ansatz zur Beru¨cksichtigung intrinsischer Verluste bei der Pra¨zes-
sion stellt die Landau-Lifshitz-Gilbert-Gleichung (LLG-Gleichung) dar [HS98, Seite
151]:
m˙ = − γGm×Heff − αGm× m˙ . (2.12)
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Erst der Da¨mpfungsterm −αGm × m˙ ermo¨glicht es der Magnetisierung, sich nach
dem effektiven Feld auszurichten.
2.2.2 Methoden zur numerischen Lo¨sung
Die Lo¨sung der mikromagnetischen Gleichungen mit numerischen Methoden la¨uft im
Prinzip darauf hinaus, eine Magnetisierungskonfiguration zu diskretisieren, d.h. na¨he-
rungsweise mit Hilfe finiter Volumenelemente darzustellen. Daraus kann mit Hilfe der
mikromagnetischen Gleichungen das effektive Feld in jedem Element berechnet wer-
den, welches – entweder statisch oder dynamisch, z.B. unter Zuhilfenahme der LLG-
Gleichung 2.12 – auf die Magnetisierung ru¨ckwirkt und so zu einer neuen Konfiguration
fu¨hrt, die wiederum als Ausgangspunkt fu¨r eine weitere Iteration dient, und dies so-
lange, bis die Lo¨sung hinreichend konvergiert. Die gro¨ßte Herausforderung dabei stellt
die sehr zeitaufwa¨ndige Berechnung des Streufeldes dar, zu dem ja alle Elemente des
Simulationsvolumens beitragen. Allerdings existieren dazu sehr effiziente Algorithmen,
die auf der schnellen Fourier-Transformation (FFT) beruhen [HS98, Seite125]. Diese er-
fordern allerdings ein periodisches Diskretisierungsgitter, was jedoch die ebenfalls sehr
attraktive Methode der adaptiven Gitterverfeinerung ausschließt, bei der ein feines
Gitter nur dort verwendet wird, wo es wirklich no¨tig ist, also z.B. in Doma¨nenwa¨nden.
2.3 Schichten mit senkrechter leichter Achse
Das magnetische Verhalten du¨nner Schichten, die eine leichte Anisotropieachse senk-
recht zur Schichtebene aufweisen, wird im Wesentlichen von der Konkurrenz zwischen
Streufeld- und Anisotropieenergie bestimmt: Letztere bevorzugt in Verbindung mit
der Austauschenergie eine homogene Magnetisierung senkrecht zur Schichtebene, je-
doch weist gerade diese Konfiguration die gro¨ßtmo¨gliche Streufeldenergiedichte Kd auf
(siehe Gleichung 2.8), so dass in vielen Fa¨llen energetisch gu¨nstigere Zusta¨nde durch
Aufspaltung in Doma¨nen erreicht werden ko¨nnen. Das Verha¨ltnis von uniaxialer- und
Formanisotropie wird durch den dimensionslosen Materialparameter Q = Ku/Kd an-
gegeben.
2.3.1 Dichte Streifendoma¨nen
Fu¨r Q < 1 u¨berwiegt die Formanisotropie, die die Magnetisierung unterhalb einer kri-
tischen Schichtdicke Dcr in die Ebene zwingt. Oberhalb von Dcr tritt zur Verringerung
der Anisotropieenergie eine periodisch modulierte senkrechte Komponente der Magne-
tisierung auf, die man aufgrund ihres schwachen Kontrasts im Lorentz-Mikroskop als
schwache Streifendoma¨nen (Weak Stripe Domains) bezeichnet [HS98, Seite 298ff.]. Die
Amplitude der senkrechten Komponente nimmt, bei Dcr von 0 beginnend, mit steigen-
der Schichtdicke rasch zu. Wie aus Abbildung 2.2 ersichtlich ist, tritt in sehr weich-
magnetischen Schichten eine Abschlusskonfiguration auf, die das austretende Streufeld
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reduziert. In Materialien mit gro¨ßerer Anisotropie sind die Oszillationen im Wesent-
lichen eindimensional, was allerdings mit der Bildung magnetischer Ladungen an den
Oberfla¨chen einhergeht.
Abbildung 2.2: Schematische Darstellung von schwachen Streifendoma¨nen fu¨r Schichtdicken
D > Dcr. a) Material mit sehr schwacher senkrechter Anisotropie (Q ¿ 1) und b) mit
gro¨ßerer Anisotrope. W ist die Streifenbreite. Die Pfeile geben die Projektion der Magneti-
sierung auf die Begrenzungsfla¨chen der dargestellten Volumina an. Aus [HS98, Seite 299].
Aufgrund der kontinuierlichen Nukleation der Streifendoma¨nen lassen sich die mi-
kromagnetischen Gleichungen – unter Vernachla¨ssigung magnetoelastischer Wechsel-
wirkungen – in der Na¨he des Nukleationspunktes, d.h. fu¨r Schichtdicken nahe Dcr,
linearisieren und lo¨sen. Die Schichtdickenabha¨ngigkeit der Lo¨sung geht dabei u¨ber die
Oberfla¨chen-Randbedingungen (Gleichung 2.11) ein. Fu¨r Q→ 0 ohne angelegtes Feld1





Dcr nimmt durch Anlegen eines Magnetfeldes in der Schichtebene zu. Fu¨r jeden Feld-
wert existiert ein kritischer Wert Qcr, der ebenfalls mit der Feldsta¨rke zunimmt. Geht
Q gegen Qcr, so verschwindet die kritische Schichtdicke und die optimale Nukleations-
Streifenbreite divergiert, d.h. fu¨r Q-Werte oberhalb von Qcr ko¨nnen keine dichten Strei-
fendoma¨nen existieren. Da Qcr fu¨rH = 0 gleich 1 ist, treten in Schichten mit Q > 1 nur
dann dichte Streifendoma¨nen auf, wenn ein ausreichend starkes in-plane Feld anliegt.
Die Anwesenheit eines magnetischen Feldes in der Schichtebene induziert eine
Richtungsabha¨ngigkeit der Wandenergie: Die bevorzugte Wandrichtung liegt para-
llel zur Feldrichtung, weshalb Streifendoma¨nen gewo¨hnlich in Feldrichtung nukleieren.
Die Energieunterschiede zwischen verschiedenen Streifenrichtungen werden jedoch bei
großen Feldern in der Na¨he des Sa¨ttigungsfeldes HK = 2Ku/JS sehr klein, weshalb der
Fall eintreten kann, dass der Winkel zum Feld, unter dem die Streifen aus der Sa¨tti-
gung kommend nukleieren, von magnetoelastischen Effekten bestimmt wird. Dies kann
1Natu¨rlich geht mit Q → 0 auch die Amplitude der senkrechten Auslenkung der Magnetisierung
gegen Null.
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vor allem bei gro¨ßeren Schichtdicken zu Streifennukleation senkrecht zum angelegten
Feld fu¨hren [HS98, Seite 303ff.].
Abbildung 2.3: In-plane-Hysteresekurve einer 1,6µm dicken Permalloy-Probe mit einer
schwachen spannungsinduzierten senkrechten Anisotropie, gemessen mit einem Vibrating
Sample Magnetometer (VSM), zusammen mit Bildern von in der selben Probe beobachteten
dichten Streifendoma¨nen. Aus [HS98, Seite 479].
Das Vorliegen dieses Doma¨nentyps in einer Probe kann bereits eindeutig aus der
damit verbundenen typischen Magnetisierungskurve (Abbildung 2.3) geschlossen wer-
den. Die Kurven zeichnen sich durch einen steilen, stark hysteretischen Abschnitt bei
kleinen Feldern aus, der dem Umschalten der in-plane-Komponente einzelner Streifen
entspringt. Der anschließende flache Teil entspricht der kontinuierlichen Rotation der
Magnetisierungsrichtung aus der bzw. in die Schichtebene.
Abbildung 2.4: Streifendoma¨nen bei verkippter Anisotropieachse. a) Weak Stripes. b)
Strong Stripes. Die Pfeile geben wiederum die Projektion der Magnetisierungsrichtung auf
die Begrenzungsfla¨chen der dargestellten Volumina an. Aus [HS98, Seite 323].
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Starke Streifendoma¨nen: Im Fall einer uniaxialen oder orthorhombischen Aniso-
tropie (siehe Seite 10) mit verkippter leichter Achse kennt man außerdem den Fall
der sogenannten starken Streifendoma¨nen (Strong Stripe Domains), der in Abbil-
dung 2.4 (b) gezeigt ist. Diese Doma¨nenkonfiguration tritt nur bei großen Schichtdicken
D À Dcr ohne a¨ußeres Feld auf und erha¨lt ihren Namen – analog zu den schwachen
Streifendoma¨nen – von ihrem starken Kontrast in der Lorentz-Mikroskopie. Sie ist
unter den genannten Bedingungen vor allem deshalb energetisch gu¨nstiger, weil die
Doma¨nenwa¨nde trotz verkippter leichter Achse senkrecht zur Schichtebene sind, was
die Wandfla¨che reduziert. Der U¨bergang von schwachen zu starken Streifendoma¨nen
geschieht allerdings nicht kontinuierlich, sondern durch Nukleation und Wachstum,
weshalb beide Doma¨nenmuster in der gleichen Probe koexistieren ko¨nnen [HS98].
2.3.2 Band- und Zylinderdoma¨nen
Ist Q > 1, so dominiert die uniaxiale Aniso-
tropie, die eine zur Schichtebene senkrechte Ma-
gnetisierung bevorzugt.
Allerdings kann die damit verbundene hohe Streufeldenergie durch Aufspaltung
in Doma¨nen mit entgegengesetzt senkrechter Magnetisierung stark reduziert werden,
was im Gegenzug einen gewissen Energiezuwachs durch die mit den Doma¨nenwa¨nden
verbundene Wandenergie bewirkt. Dies fu¨hrt in Remanenz typischerweise zur Aus-
bildung von sogenannten Band-Doma¨nen, die labyrinth- und streifenfo¨rmige Muster
bilden ko¨nnen, wie in Abbildung 2.5 (links) und (Mitte) gezeigt. Dabei stellen – in Ab-
wesenheit eines externen Magnetfelds – absolut parallel verlaufende Banddoma¨nen den
energetisch gu¨nstigsten Zustand dar, da die gesamte Wandfla¨che minimal ist (siehe Ab-
schnitt 2.3.4). Dieser Idealzustand wird jedoch in der Natur nie vollkommen erreicht:
Sa¨ttigt man eine Probe und reduziert dann das externe Magnetfeld bis auf Null, so
kommt es zu dabei zu zufa¨lliger und diskontinuierlicher Nukleation und anschließend
zum Wachstum von Einzeldoma¨nen und somit zur Bildung von mehr oder weniger
verzweigten Strukturen, die bei einer Wiederholung des Vorganges nie wieder exakt
reproduziert werden ko¨nnen. Es handelt sich somit bei den beobachteten Doma¨nen-
mustern um metastabile Gleichgewichtskonfigurationen. Eine spontane Umwandlung
zwischen verschiedenen Konfigurationstypen, etwa von einem Labyrinth- in ein pa-
ralleles Streifenmuster findet ohne a¨ußere Einwirkung in u¨berschaubaren Zeitra¨umen
nicht statt.
Senkrechte Magnetfelder: Das Anlegen eines Magnetfeldes senkrecht zur Schicht-
ebene fu¨hrt ausgehend vom remanenten Zustand bei kleinen Feldern zuna¨chst zum
Wachstum der in Feldrichtung magnetisierten Doma¨nen und zum Schrumpfen der ent-
gegengesetzt magnetisierten Doma¨nen. Dieser Prozess ist in Proben, die eine geringe
Dichte von Sto¨rstellen aufweisen, in kleinen bis mittleren Feldern reversibel, wie aus
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Abbildung 2.5: Senkrechte Magnetisierungskomponente einer [4,3A˚ Fe / 4,8A˚ Gd]75-Viel-
lagenschicht beobachtet mit magnetischer Ro¨ntgentransmissionsmikroskopie (MTXM) an der
Fe L3-Kante. Links: Labyrinthdoma¨nenmuster im remanenten Zustand nach senkrechter
Sa¨ttigung der Schicht. Mitte: Parallele Banddoma¨nen im remanenten Zustand nach in-plane
Sa¨ttigung (Streifen in Feldrichtung). Rechts: Zusammenschrumpfen der Banddoma¨nen zu
Zylinderdoma¨nen in einem senkrechten Feld von 1 kOe. Aus [EKF+00].
der Magnetisierungskurve in Abbildung 2.6 (links) ersichtlich: Der mittlere Teil weist
fast keine remanente Magnetisierung oder Hysterese auf, die Doma¨nenkonfiguration
ist also sehr nahe am Gleichgewicht. Sind die Doma¨nenwa¨nde aufgrund von Defekten
in ihrer Beweglichkeit eingeschra¨nkt, so zeigt die Magnetisierungskurve , wie in Abbil-
dung 2.6 (rechts), eine sta¨rkere Aufspaltung mit erheblicher Remanenz und Hysterese.
Derartige Proben eignen sich daher prinzipiell zur Datenspeicherung. Erho¨ht man die
senkrechte Feldsta¨rke, so schrumpfen die Minorita¨tsdoma¨nen fu¨r gewo¨hnlich in ihrer
La¨nge, bis sie sich zu kreisfo¨rmigen Zylinder- oder Bubble-Doma¨nen zusammenziehen,
wie in Abbildung 2.5 (rechts) und Abbildung 2.7 (a) gezeigt. Erreicht die Feldsta¨rke
einen kritischen Wert, so kollabieren die Bubbles und die Probe ist gesa¨ttigt. Wird das
Feld nun, aus der Sa¨ttigung kommend, wieder reduziert, so nukleieren normalerwei-
se wiederum zuerst Zylinderdoma¨nen, deren Durchmesser bei weiterer Feldreduktion
steigt (Abbildung 2.7 (b)), bis der sogenannte Bubble Strip-out eintritt, bei dem die
Zylinderdoma¨nen zu Banddoma¨nen
”
auseinandergezogen“ werden (Abbildung 2.7 (c)).
Wird das Feld dann auf Null reduziert, so kann es vorkommen, dass sich gemischte
Zusta¨nde aus Band- und Bubble-Doma¨nen wie in Abbildung 2.7 (f) ausbilden, was
allerdings theoretisch nur fu¨r Q > 1.5 geschehen kann, da die Zylinderdoma¨nen anson-
sten aufgrund der zu dicken Doma¨nenwa¨nde schnell instabil werden [DeB73]. Der eben
beschriebene Nukleationsprozess ist stark von der Keim- bzw. Defektdichte in einem
Material abha¨ngig und ist fu¨r die Auspra¨gung der O¨ffnung der Magnetisierungskurve
kurz unterhalb der Sa¨ttigung verantwortlich (Abbildung 2.6 (links)). Es gibt jedoch
auch Fa¨lle, die von dem eben beschriebenen Verhalten abweichen: In der in Abbil-
dung 2.6 (rechts) dargestellten Probe treten keine Zylinderdoma¨nen auf, wahrschein-
lich weil die Wandbewegung durch Defekte dermaßen stark eingeschra¨nkt ist, dass
sich Banddoma¨nen gar nicht zu Bubbles zusammenziehen ko¨nnen. Aus der Sa¨ttigung
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kommend zeigt die Probe dagegen eine sehr geringe Nukleationsfeldsta¨rke, die offen-
bar bereits unterhalb des Bubble Strip-out-Punktes liegt, so dass es ebenfalls nicht zur
Bildung von Zylinderdoma¨nen kommt.
Abbildung 2.6: Senkrechte Hysteresekurve von Fe/Gd-Viellagenschichten gemessen mit
polar-MOKE (Magneto-optischer Kerr-Effekt) Links: Probe mit guter Wandbeweglichkeit
auf Si3N4-Membran (aus [EKF
+00]). Rechts: Probe mit eingeschra¨nkter Wandbeweglichkeit
auf Polyimid-Folie. Die MTXM-Bilder zeigen die Doma¨nenkonfiguration bei den jeweiligen
Feldern. Die Banddoma¨nen kollabieren in hohen Feldern, anstatt sich zu Bubbles zusammen-
zuziehen (aus [FES+98]).
Abbildung 2.7: Zylinderdoma¨nen in verschiedenen statischen Magnetfeldern: a) In einem
starken senkrechten Feld kurz vor dem Kollaps. b) Nach Reduktion des senkrechten Feldes
kurz vor dem Strip-out. c) Bubble Strip-out. d) Starke elliptische Verformung in einem in-
plane-Feld. e) Strip-out in einem gro¨ßeren in-plane-Feld. f) Remanenter Zustand, aus (c)
hervorgegangen: Koexistenz von Band- und Zylinderdoma¨nen. Aus [HS98, Seite 507].
Magnetfelder in der Schichtebene: Die Auswirkung von in-plane Magnetfeldern
auf Bubbledoma¨nen ist in Abbildung 2.7 (d) und (e) gezeigt. Das
”
Langziehen“ der
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Doma¨nen in Feldrichtung kann anhand einer Feld-induzierten Richtungsabha¨ngigkeit
der Wandenergie, welche offenbar in Feldrichtung minimal ist, erkla¨rt werden. Nur
sehr starke Felder in der Schichtebene fu¨hren zu nennenswerten horizontalen Magne-
tisierungskomponenten. Es kommt dann zur Bildung dichter Streifendoma¨nen so wie
in Schichten mit kleiner Anisotropie. Die Entstehung paralleler Banddoma¨nen wie in
Abbildung 2.5 (Mitte) durch Sa¨ttigung in der Schichtebene kann damit folgenderma-
ßen verstanden werden: Es kommt zuna¨chst zur Nukleation dichter Streifendoma¨nen
in Feldrichtung, die dann bei weiterer Feldreduktion in parallele Banddoma¨nen u¨ber-
gehen.
2.3.3 Doma¨nenwa¨nde
Eigenschaften und innere Struktur magnetischer Doma¨nenwa¨nde sind im allgemeinen
experimentell nur sehr schwer zu ermitteln. Es ist daher nicht weiter verwunderlich,
dass diese Informationen stattdessen meist analytisch oder numerisch berechnet wer-
den, was wohl den bei weitem wichtigsten Beitrag des Mikromagnetismus zur Analyse
magnetischer Doma¨nenstrukturen darstellt.
Die planare 180◦-Wand
Die planare 180◦-Wand, die zwei entgegengesetzt magnetisierte Doma¨nen in einem
unendlich ausgedehnten Medium mit uniaxialer Anisotropie trennt, stellt die wohl
einfachste Form einer Doma¨nenwand dar. Im energetisch gu¨nstigsten Zustand liegt die
Magnetisierung der Doma¨nen parallel zur Anisotropieachse und damit auch parallel zur
Wand, die die Anisotropieachse entha¨lt. Magnetostriktive Effekte sowie Anisotropien
ho¨herer Ordnung sollen hier vernachla¨ssigt werden.
Ne´el- und Blochwand: Die 180◦-Wand stellt einen kontinuierlichen U¨bergang zwi-
schen den beiden homogen magnetisierten Bereichen dar. Da die Wand in zwei Dimen-
sionen als unendlich ausgedehnt angenommen wird, kann dieser U¨bergang eindimen-
sional als Rotation des Magnetisierungsvektors in Abha¨ngigkeit vom Ort x auf einer
zur Wand senkrechten Achse beschrieben werden. Die Kurve, die die Magnetisierungs-
richtung dabei mit x als Parameter auf der Einheitskugel beschreibt, wird als Magne-
tisierungspfad bezeichnet. Man kann nun annehmen, dass nur Magnetisierungspfade
mit minimaler La¨nge – also Halb-Meridiane – in Frage kommen, da Abweichungen
davon keinen energetischen Vorteil bra¨chten. Von den verbliebenen Pfaden sollen nun
zwei extremale Mo¨glichkeiten betrachtet werden, die in Abbildung 2.8 dargestellt sind:
Blochwand: Die Rotationsachse steht senkrecht auf der Wandebene.
Ne´elwand: Die Rotationsachse liegt in der Wandebene.
Da die Rotationsachse in beiden Fa¨llen senkrecht auf der Anisotropieachse steht,
unterscheiden sie sich nicht in ihrer Anisotropieenergie. Im Gegensatz zur Ne´elwand
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Abbildung 2.8: Die Rotation der Magnetisierung innerhalb einer 180◦-Wand. a) Die Bloch-
wand ist streufeldfrei und daher energetisch gu¨nstiger. b) Die Ne´elwand tritt in du¨nnen
Filmen oder angelegten Feldern auf. Die entgegengesetzte Rotationsrichtung ist in beiden
Fa¨llen genauso mo¨glich. Aus [HS98, Seite 216].
ist die Blochwand allerdings streufeldfrei und daher energetisch gu¨nstiger [HS98, Seite
215ff.].
Eigenschaften der idealisierten Blochwand: Sei ϕ der Winkel der Magnetisie-
rung, der in der Blochwand von +90◦bis -90◦rotiert. Die spezifische Wandenergie er-




Aϕ′ 2 +K cos2 ϕ dx
mit den Randbedingungen ϕ(−∞) = pi
2
und ϕ(∞) = −pi
2
. Der Verlauf von ϕ mit
minimaler Energie kann mit Hilfe der Variationsrechnung gefunden werden (Variation
der Wandenergie γw):
δγw = 0 ⇔ 2Aϕ′′ = −2K sinϕ cosϕ .
Multiplikation mit ϕ′ und unbestimmte Integration liefert
Aϕ′ 2 = K cos2 ϕ+ C .
Im Unendlichen muss ϕ′ verschwinden, woraus zusammen mit den Randbedingungen














Es ergibt sich fu¨r die spezifische Wandenergie der idealisierten Blochwand [HS98]:




Fu¨r das Wandprofil erha¨lt man den Ausdruck




dessen Verlauf in Abbildung 2.9 dargestellt ist. Die Gro¨ße
√
A/K wird als Aus-
tauschla¨nge bezeichnet.



















Abbildung 2.9: Berechnetes Wandprofil einer 180◦Blochwand mit Lilley-Wandbreite.
Lilley-Wandbreite: Aufgrund des kontinuierlichen Wandverlaufs sind beliebige De-
finitionen fu¨r die Wandbreite denkbar. Sehr ha¨ufig wird allerdings die Definition von
Lilley [Lil50] verwendet, welche die Steigung des Magnetisierungswinkels in der Wand-
mitte bis ±90◦extrapoliert, wie in Abbildung 2.9 gezeigt. Die Lilley-Wandbreite der




Anwendbarkeit des Modells: Das oben vorgestellte Wandmodell liefert in massi-
ven Proben aufgrund der meist ausgedehnten Wa¨nde mit – in Relation zur Doma¨nen-
gro¨ße – kleiner Breite eine gute Na¨herung von spezifischer Energie und Verlauf einer
2.3. SCHICHTEN MIT SENKRECHTER LEICHTER ACHSE 27
Blochwand, solange magnetoelastische Effekte oder eine Anisotropie ho¨herer Ordnung
vernachla¨ssigbar sind. In du¨nnen Schichten ist die Blochwand jedoch begrenzt und so-
mit nicht mehr streufeldfrei, so dass dieses einfache eindimensionale Modell nur noch
grobe Abscha¨tzungen ermo¨glicht. Tatsa¨chlich stellt man fest, dass sich beim U¨ber-
gang vom ausgedehnten Festko¨rper zur du¨nnen Schicht ein Skalenwechsel vollzieht, so
dass neben der Anisotropie-Austauschla¨nge
√
A/Ku auch die Streufeld-Austauschla¨nge√
A/Kd und die Schichtdicke Bedeutung erlangen. Eine bessere Beschreibung von
Doma¨nenwa¨nden in du¨nnen Schichten erfordert jedoch nicht nur die Einbeziehung
des Streufelds, sondern zudem eine mindestens zweidimensionale Behandlung des Pro-
blems, weshalb eine Lo¨sung durch triviale Integration nicht mehr mo¨glich ist. Anstelle
dessen bedient man sich z.B. der Variationsrechnung basierend auf sorgfa¨ltig gewa¨hlten
Reihenentwicklungen oder muss gleich auf diskrete numerische Verfahren zuru¨ckgreifen
[HS98].
Wa¨nde in Filmen mit starker senkrechter Anisotropie
In Filmen mit leichter Anisotropieachse parallel zur Schichtnormalen und Q > 1 ge-
nerieren die senkrecht magnetisierten Doma¨nen untereinander starke Streufelder, wie
in Abbildung 2.10 zu sehen ist. Da sich die Streufelder in der zu den Oberfla¨chen par-
allelen Mittelebene der Schicht gegenseitig aufheben, hat die Wand hier Bloch-artigen
Charakter: Die Rotationsachse des Magnetisierungspfades steht auf der Wandebene
senkrecht. In der Wandmitte liegt die Magnetisierung daher parallel zur Schichtebene
und tangential zur Wand. Oberhalb und unterhalb dieser Mittelebene wird die Wand-
magnetisierung dagegen um so mehr von den Streufeldern beeinflusst, je kleiner der
Abstand von der Oberfla¨che wird, und die Wand bekommt Ne´el-artigen Charakter, wo-
bei die Magnetisierung direkt an der Oberfla¨che – vor allem bei gro¨ßeren Schichtdicken
– vollsta¨ndig in die Schichtebene gezwungen werden kann. Auf diese Art entsteht die
typische verwundene Wandstruktur, die in Abbildung 2.10 dargestellt ist.
Abbildung 2.10: Schematische Darstellung einer Doma¨nenwand in einer Schicht mit stark
bevorzugter senkrechter Achse. Die Wand ist in ihrem Zentrum Bloch-artig, wird aber auf-
grund von Streufeldern zu den Oberfla¨chen hin Ne´el-artig. Aus [HS98, Seite 256].
28 KAPITEL 2. MIKROMAGNETISMUS UND DOMA¨NENTHEORIE
Blochlinien und -Punkte: Dreht man in Abbildung 2.10 die Magnetisierung in
der Wandmitte um, so dass sie nun aus der Zeichenebene heraus zeigt, so erha¨lt man
eine a¨quivalente Form der Wand, die sich von der anderen nur in ihrem Drehsinn
unterscheidet. Da die Wandenergie identisch ist, ko¨nnen beide Formen koexistieren. Die
Trennlinien zwischen solchen Segmenten heißen Blochlinien. Sie sind in allen mo¨glichen
Orientierungen vorstellbar; in senkrechten Schichten mit Band- und Zylinderdoma¨nen
unterscheidet man aber hauptsa¨chlich zwischen zwei Fa¨llen:
Horizontale Blochlinien verlaufen entlang der Wand durch die Wandmitte, so dass
zwei
”
Zentren“ mit gegenla¨ufiger Magnetisierungsrichtung entstehen.
Vertikale Blochlinien stehen, wie in Abbildung 2.11 angedeutet, senkrecht zur
Wandrichtung. Zwei vertikale Blochlinien mit entgegengesetztem Umlaufsinn
ko¨nnen einander annihilieren, ansonsten stoßen sie sich aufgrund ihrer magneti-
schen Ladung ab.
Die Berechnung von Energie und Breite einer Blochlinie verla¨uft analog zur Blochwand
(siehe Seite 25), nur dass zusa¨tzlich lokale Streufelder beru¨cksichtigt werden mu¨ssen
[HS98, Seite 259f.]. Fu¨r Q À 1 ergibt sich eine spezifische Energie von 8A/√(Q) und
eine Breite von pi
√
A/Kd.
Abbildung 2.11: Vertikale Blochlinien in einem Film mit Band- und Zylinderdoma¨nen. Die
hintere, verwundene Blochlinie folgt dem von den Doma¨nen generierten Streufeld und ist
daher energetisch gu¨nstiger als der vordere, einfache Fall. In ihrem Zentrum befindet sich
eine Singularita¨t, ein sogenannter Blochpunkt. Aus [HS98, Seite 256].
Abbildung 2.11 zeigt zwei mo¨gliche Fa¨lle von vertikalen Blochlinien. Die verwun-
dene Blochlinie kann durch Doma¨nen-generierte Streufelder entstehen und besitzt in
ihrer Mitte einen Blochpunkt. Wenn man die unmittelbare Umgebung dieses Punktes
na¨her betrachtet, so stellt man fest, dass jede mo¨gliche Magnetisierungsrichtung vor-
kommt. Der Blochpunkt besitzt also keine vorgegebene Magnetisierungsrichtung und
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stellt somit eine mikromagnetische Singularita¨t dar, in der die magnetische Ordnung
aufgehoben ist.
Abschlusskonfigurationen: Betrachtet man eine Wand wie in Abbildung 2.12
(links) im Querschnitt, so sieht man, dass die Magnetisierung um das Wandzentrum
einen Vortex bildet, der einen gewissen Teil des magnetischen Flusses zwischen den
Doma¨nen schließt und somit das Streufeld reduziert. Der damit verbundene Energie-
gewinn ist ha¨ufig so hoch, dass sich die Wand an den Schichtoberfla¨chen verbreitert, um
einen noch vollsta¨ndigeren Feldschluss zu erreichen: es bildet sich eine kontinuierliche
Abschlusskonfiguration, die besonders bei reduzierter Anisotropie (Q ↘ 1) sehr stark
ausgepra¨gt sein kann, da in diesem Fall der damit verbundene Zuwachs an Anisotropie-
und Austauschenergie minimal ist. Die Breite dieser Abschlusszone kann so ein Viel-
faches der Wandbreite im Schichtzentrum betragen, wie in Abbildung 2.12 (rechts)
skizziert. Diskrete Abschlussdoma¨nen (
”
Landau-Konfiguration“) findet man dagegen
nur in sehr dicken Schichten mit Q < 1, also im Zusammenhang mit dichten Streifen-
doma¨nen [HS98].
Abbildung 2.12: Links: Verwundene Wandstruktur in hochanisotropen senkrechten Schich-
ten (QÀ 1) mit schwach ausgepra¨gter Abschlusskonfiguration. Rechts: Ausgepra¨gte konti-
nuierliche Abschlusskonfiguration bei reduzierter Anisotropie (Q↘ 1).
2.3.4 Doma¨nentheoretische Behandlung
Parallele Banddoma¨nen: Ein doma¨nentheoretisches Modell fu¨r das Verhalten
du¨nner Schichten mit senkrechter leichter Achse wurde zuerst – basierend auf der Be-
schreibung paralleler Banddoma¨nen – von C. Kooy und U. Enz [KE60] aufgestellt: Sie
gingen dabei von einer im Vergleich zum Streufeldparameter sehr hohen Anisotropie
aus (Q À 1), was der Annahme unendlich du¨nner Wa¨nde und homogen senkrecht
magnetisierter Doma¨nen entspricht. Somit treten Beitra¨ge von Anisotropie- und Aus-
tauschenergie ausschließlich in den Doma¨nenwa¨nden auf und ko¨nnen in Form einer
spezifischen Wandenergie γw beru¨cksichtigt werden. Das Problem reduziert sich damit
auf die Minimierung der Streufeld- und Wandenergie einer periodischen Anordnung
paralleler Banddoma¨nen. Man findet analytischen Zugang zur Streufeldenergie einer
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periodischen Verteilung von Oberfla¨chenladungen u¨ber die Fourierentwicklung von La-
dungsverteilung und Potential, was im Falle einer eindimensionalen Periodizita¨t zur
Formel von Kooy und Enz fu¨hrt (siehe [HS98, Gleichung (3.41)]). Fu¨r Q À 1 verein-



















wobei W1 und W2 fu¨r die Breiten von nach oben bzw. unten magnetisierten Doma¨nen,
D fu¨r die Schichtdicke, m = W1−W2
W1+W2
fu¨r die reduzierte Magnetisierung und p = W1+W2
D
fu¨r die reduzierte Periode stehen [HS98, Seite 307]. Schreibt man nun die Streufeldener-
gie in der Form Ed = KdD[m
2+g(p,m)] und addiert die Wand- und die Zeemanenergie
fu¨r ein senkrecht zur Schicht angelegtes Feld, so lautet die reduzierte Gesamtenergie
²tot = Eges/KdD :
²tot = 4λc/p− 2hm+m2 + g(p,m)
mit der reduzierten Form λc = lc/D der charakteristischen La¨nge lc = γw/2Kd und
dem reduzierten Feld h = µ0H/JS. Minimierung der Gesamtenergie in Bezug auf p
und m liefert Ausdru¨cke fu¨r die reduzierte charakteristische La¨nge λc – woraus sofort


















n−2sin (npi(1 +m)) [1− exp(−2pin/p)] .
Abbildung 2.15 zeigt Beispiele fu¨r daraus abgeleitete Gleichgewichts-Magnetisierungs-
kurven. Im Grenzfall verschwindender Wandenergie (λc → 0) na¨hert sich die Kurve
der Geraden m = h, so dass das Sa¨ttigungsfeld gleich dem entmagnetisierenden Feld
wird. Mit zunehmendem λc erho¨ht sich die anfa¨ngliche Steigung der Kurven und das
Sa¨ttigungsfeld verringert sich. Das Verhalten in der Na¨he der Sa¨ttigung ist in Ab-
bildung 2.13 (a) dargestellt: Die Streifenbreite der Majorita¨tsdoma¨nen2 W1 divergiert,
wa¨hrend sich die Breite der Minorita¨tsdoma¨nenW2 einem konstanten Wert na¨hert. Da
die Doma¨nen in diesem Fall sehr weit voneinander entfernt sind, kann man erwarten,
mit Hilfe der Betrachtung isolierter Ba¨nder zu einer realistischeren Beschreibung des
Sa¨ttigungverhaltens zu gelangen (siehe unten). Abbildung 2.13 (b) zeigt die Abha¨ngig-
keit der absoluten Bandperiode P von der Schichtdicke fu¨r h = 0: P wird sehr groß,
wenn die Schichtdicke D kleiner wird als die charakteristische La¨nge lc, was prak-
tisch dazu fu¨hrt, dass sich in solchen Proben keine Gleichgewichtsdoma¨nen ausbilden
ko¨nnen, sobald Wandbewegungen in irgendeiner Form eingeschra¨nkt sind. Theoretisch
jedoch existiert fu¨r jede Schichtdicke eine Doma¨nenkonfiguration mit geringerer Ener-
gie als der homogen magnetisierte Zustand.
2in Feldrichtung magnetisierte Doma¨nen
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Abbildung 2.13: Ergebnisse des Banddoma¨nen-Modells von Kooy und Enz. a) Relative
Banddoma¨nenbreite als Funktion des angelegten Feldes. b) Absolute Bandperiode P = W1+
W2 in Remanenz als Funktion der Schichtdicke. Aus [HS98, Seite 309].
Erweiterung des Modells
Aus Experimenten ist bekannt, dass parallele Banddoma¨nen eher einen Sonderfall
der vielen mo¨glichen Doma¨nenkonfigurationen in Schichten mit starker senkrechter
Anisotropie darstellen. Man konnte daher durch Einbeziehung anderer Strukturen eine
Vervollsta¨ndigung und somit eine deutliche Verbesserung des doma¨nentheoretischen
Modells erreichen. Die Ergebnisse der im folgenden genannten Erweiterungen, die alle
ebenfalls auf der Forderung QÀ 1 basieren, sind in Abbildung 2.14 zusammengefasst.
Isolierte Banddoma¨nen: Die Betrachtung isolierter Banddoma¨nen ermo¨glicht eine
realistischere Beschreibung des Sa¨ttigungsverhaltens, wenn man zusa¨tzlich La¨ngen-
a¨nderungen der Doma¨nen zula¨sst. Energetische Betrachtungen ergeben, dass sich die
Doma¨nen in senkrechten Feldern verku¨rzen, bis das Sa¨ttigungsfeld hs0 erreicht ist, ab
dem die Bandla¨nge negativ wird. Unter dem Einfluss von Pinning-Zentren kann dieses
Zusammenziehen jedoch so stark behindert werden, dass Doma¨nen auch jenseits von
hs0 in metastabilem Zustand existieren [HS98, Seite 309f.].
Bubble-Gitter
Oberhalb eines kritischen Feldes htr ist ein periodisches Gitter von Zylinderdoma¨nen
gegenu¨ber der Anordnung in parallelen Banddoma¨nen energetisch geringfu¨gig im Vor-
teil. Die Differenz ist jedoch bei weitem zu klein, um entsprechende Umordnungspro-
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Abbildung 2.14: Charakteristische Felder fu¨r Doma¨nenmuster in Schichten mit starker senk-
rechter Anisotropie als Funktion der inversen reduzierten charakteristischen La¨nge 1/λc: htr
markiert die Grenze, ab der ein Gitter von Zylinderdoma¨nen energetisch gu¨nstiger wird als
parallele Banddoma¨nen. Isolierte Banddoma¨nen sa¨ttigen bei hs0. Das Bubble-Gitter sa¨ttigt
bei hb0. Isolierte Zylinderdoma¨nen kollabieren bei Erreichen des Feldes hbc. Die untere Grenze
fu¨r die Stabilita¨t von isolierten Bubbles liegt bei hbs, dem Bubble-Strip-out-Feld. Aus [HS98,
Seite 310].
zesse bewirken zu ko¨nnen. Da es sich um metastabile Konfigurationen handelt, ko¨nnen
diese sogar weitgehend bei den gleichen Feldern existieren. Das Bubble-Gitter ist bis zu
einem kritischen Feld hb0 stabil, bei dem der Abstand zwischen den Zylinderdoma¨nen
divergiert, ihr Radius jedoch endlich bleibt [HS98].
Die periodischen Anordnungen von Band- und Zylinderdoma¨nen sind als Grenzfa¨lle
zu verstehen. Magnetisierungskurven beider Systeme sind in Abbildung 2.15 ge-
genu¨bergestellt. Die Kurven realer Systeme sind meist irgendwo dazwischen zu er-
warten.
Isolierte Zylinderdoma¨nen: In der Na¨he des Sa¨ttigungsfeldes hs0 isolierter Band-
doma¨nen ziehen sich diese oft einzeln zu isolierten Zylinderdoma¨nen zusammen. Eine
Umwandlung in ein periodisches Gitter von Zylinderdoma¨nen wird dagegen nicht be-
obachtet, obwohl es einen Feldbereich zwischen hs0 und dem Sa¨ttigungsfeld des Gitters
hb0 gibt, in dem letzteres noch stabil wa¨re. Das Verhalten isolierter Bubble-Doma¨nen
dominiert daher meist das tatsa¨chlich beobachtbare Sa¨ttigungsverhalten senkrechter
Schichten und ist Gegenstand der Bubble-Theorie, die im Zusammenhang mit der Ent-
wicklung von Magnetblasenspeichern in den 60er und 70er Jahren aufgestellt wur-
de. Isolierte Zylinderdoma¨nen sind demnach im Bereich zwischen dem Strip-out-Feld
hbs, bei dem sich Zylinderdoma¨nen spontan in Banddoma¨nen umwandeln, und dem
Kollaps-Feld hbc stabil; die Gegenwart von Nachbar-Doma¨nen, wie z.B. im Fall des
Bubble-Gitters, kann auch bei geringeren Feldern als hbs stabilisierend wirken [HS98].
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Abbildung 2.15: Ideale Magnetisierungskurven einer hochanisotropen senkrechten Schicht
mit periodischer Band- oder Zylinderdoma¨nen-Konfiguration. Der eingezeichnete U¨bergang
zwischen den Kurven markiert den Punkt, ab dem das Bubble-Gitter energetisch gu¨nstiger
ist. Aus [HS98, Seite 312].
Der Stabilita¨tsbereich ist in Abbildung 2.14 schraffiert dargestellt.
Schwa¨chere Anisotropien
Die bislang besprochene Theorie beruht auf der Voraussetzung QÀ 1. La¨sst man diese
zugunsten von Q > 1 fallen, um auch im Bereich knapp oberhalb von Q = 1 korrekt
rechnen zu ko¨nnen, so kann man nicht mehr von unendlich du¨nnen Wa¨nden ausgehen
und kommt somit nicht um eine mikromagnetische Behandlung der in Kapitel 2.3.3
beschriebenen Wandstruktur umhin. Berechnungen von DeBonte [DeB73] zeigen, dass
die Standard-Theorie fu¨r Zylinderdoma¨nen fu¨r Q < 1, 5 nicht mehr anwendbar ist.
Blake gibt in [BSTT82] Tabellen zur Korrektur der Standard-Theorie fu¨r endliche Q
an, die aus numerischen Berechnungen unter Einbeziehung des entmagnetisierenden
Oberfla¨chenfeldes und der damit verbundenen verwundenen Wandstruktur gewonnen
wurden. Diese Ergebnisse ermo¨glichen eine direkte Auswertung von Doma¨nenbeobach-
tungen bezogen auf die nominelle Blochwandenergie 4
√
AKu, worauf in Abschnitt 5.2
noch na¨her eingegangen wird.
Kapitel 3
Experimentelle Methoden
In diesem Kapitel sollen die zur Probenpra¨paration sowie zur strukturellen und ma-
gnetischen Untersuchung der Proben verwendeten Methoden vorgestellt werden. Die
Auswahl der jeweiligen Methoden musste sehr sorgsam erfolgen: Im Bereich der Pro-
benpra¨paration galt es, eine Kombination von untereinander kompatiblen Methoden
und Verfahren zu finden, die die Herstellung von geeigneten Proben ermo¨glichen (siehe
unten). Bei der Probencharakterisierung sollte zur Aufdeckung der Korrelationen von
Struktur, magnetischen Eigenschaften und magnetischer Mikrostruktur eine mo¨glichst
vollsta¨ndige Charakterisierung der Proben gewa¨hrleistet sein.
3.1 Probenpra¨paration
Aus den Zielsetzungen dieser Arbeit ergaben sich hohe, sich teils widerspre-
chende Anforderungen an die herzustellenden Proben: Ro¨ntgen- und Elektronen-
Transmissionsmikroskopie erfordern ausreichend transparente Proben in Form von
nur etwa 100nm du¨nner Membranen, die gleichzeitig aber eine ausreichende mechani-
sche Stabilita¨t aufweisen sollen, was sich durch eine ausreichende Sta¨rke sowie kleine
laterale Abmessungen der Membran sicherstellen la¨sst. Da die Dicke der Membranen
durch die Transparenzanforderungen begrenzt ist, musste auf kleine laterale Abmes-
sungen besonderer Wert gelegt werden (Ziel: < 50µm). Um einkristalline Proben
zu ermo¨glichen, muss das Membranmaterial, das beim epitaktischen Schichtwachstum
(siehe Abschnitt 3.1.1) ja auch als Substrat dient, ebenfalls einkristallin sein. Dies
schließt die Verwendung der typischen kommerziellen Si3N4-Membranen als Substrat
aufgrund ihrer amorphen Struktur natu¨rlich aus, weshalb neue Methoden zur Her-
stellung einkristalliner Membranen entwickelt werden mussten. Die Forderung nach
nanostrukturierten Proben wirft sowohl im Hinblick auf ihre Einkristallinita¨t als
auch hinsichtlich der erwu¨nschten Transparenz Probleme auf, da ein Strukturierungs-
verfahren gefunden werden muss, das sowohl mit den Anforderungen des epitaktischen
Wachstums als auch mit den mechanisch empfindlichen Membranen kompatibel ist.
Um diese Probleme zu umgehen, wurde daher die folgende prinzipielle Vorgehensweise
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fu¨r die Probenpra¨paration gewa¨hlt (siehe Abbildung 3.1):
1. Herstellung einer epitaktischen Au(001)-Schicht auf einem GaAs(001)-Substrat
2. Pra¨paration und Nanostrukturierung der Fe/Au(001)-Viellagenschicht
3. A¨tzen eines Loches durch das Galliumarsenid-Substrat bis zum Gold, das als
A¨tzstopschicht und gleichzeitig als tragende Membran dient. Um die mechani-
sche Stabilita¨t der Membran zu gewa¨hrleisten, muss deren lateraler Durchmesser










Abbildung 3.1: Prinzipielle Vorgehensweise bei der Probenpra¨paration: Aufbringen ei-
ner Au(001)-Schicht auf GaAs(001) (links), Pra¨paration und Nanostrukturierung der
Fe/Au(001)-Viellagenschicht (Mitte) und schließlich Membranherstellung durch lokales Ent-
fernen des GaAs(001)-Substrats (rechts).
3.1.1 Molekularstrahlepitaxie
Die Molekularstrahlepitaxie (MBE) ist eine Methode zur Herstellung qualita-
tiv hochwertiger, einkristalliner Schichten durch thermisches Verdampfen unter
Ultrahochvakuum-Bedingungen (UHV, p < 10−8hPa) und Abscheidung auf ein geeig-
netes einkristallines Substrat. Sie wurde gewa¨hlt, um Fe(001)- und Au(001)-Schichten
auf GaAs(001) zu pra¨parieren. Die wa¨hrend des Verdampfens auf die Schichtoberfla¨che
auftreffenden Atome besitzen, verglichen mit Methoden wie der Sputterdeposition, nur
relativ geringe Energien unterhalb von 1eV; die Struktur der Schichtoberfla¨che wird da-
her kaum gesto¨rt. Die typischen Wachstumsraten liegen dabei im Fall von Metallen im
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Bereich weniger Monolagen pro Minute. Beide Faktoren ermo¨glichen eine Wachstums-
kinetik die, verglichen mit anderen Methoden, deutlich na¨her am thermodynamischen
Gleichgewicht liegt und somit der wachsenden Schichtoberfla¨che mehr Zeit zur Rela-
xation in energetisch gu¨nstige Zusta¨nde la¨sst, was sich meist positiv auf die kristalline
Fehlstellendichte auswirkt.
Unter Epitaxie versteht man das Wachstum einer kristallinen Schicht, deren Struk-
tur vom einkristallinen Substrat vorgegeben wird [Cho79] (siehe auch [Ko¨h97, Sei-
te 6ff.]). Sind Schicht- und Substratmaterial identisch, so spricht man von Homoepita-
xie, ansonsten liegt Heteroepitaxie vor.
Heteroepitaktisches Wachstum kann nur unter bestimmten Voraussetzungen
erfolgen:
• Die Kristallstrukturen von Substrat und aufzubringender Schicht mu¨ssen
mo¨glichst gut u¨bereinstimmen, und zwar sowohl hinsichtlich der Gittersymme-
trie als auch in ihren Gitterkonstanten. Der sogenannte Gitterfehlpass stellt ein





Dabei sind aSchicht und aSubstrat die Gitterkonstanten in der Probenebene von
Schicht und Substrat bzw. die in der jeweiligen Wachstumskonfiguration (z.B. bei
gegeneinander verdrehten Gittern) relevanten Atomabsta¨nde. Um einkristalline
Schichten zu erhalten, darf es dabei nur eine mo¨gliche Schichtorientierung geben,
da es sonst zur Bildung polykristalliner oder texturierter Schichten kommt. In der
Praxis ist selbst bei guter U¨bereinstimmung der Gitterkonstanten ein gewisser
Fehlpass unvermeidlich. Selbst wenn dadurch ein epitaktisches Wachstum nicht
verhindert wird, kommt es zu Verspannungen in der wachsenden Schicht, die bei
zu großen Abweichungen der Gitterkonstanten durch den Einbau von Fehlstellen
abgebaut werden, wodurch sich die Schichtqualita¨t verringert.
• Damit das Substrat seine Struktur an die wachsende Schicht weitergeben kann,
muss eine ausreichende Wechselwirkung zwischen beiden vorhanden sein, da an-
sonsten die Tendenz besteht, dass die Schicht zur Minimierung ihrer Oberfla¨chen-
energie mit dichtest gepackter Struktur aufwa¨chst [Bro00, Seite 6]. Anhand des
Verha¨ltnisses der Grenzfla¨chen- und Oberfla¨chenenergie von Schicht- und Sub-
stratmaterial la¨sst sich daher abscha¨tzen, ob das anfa¨ngliche Schichtwachstum
zweidimensional (Frank- van der Merwe-Wachstum oder Stranski-Krastanov-
Wachstum) oder dreidimensional (Vollmer-Weber-Wachstum) sein wird [Bau58]
[Reg96].
• Das Substrat muss natu¨rlich weitgehend frei von Adsorbaten sein und darf mit
dem Schichtmaterial nicht in ungewu¨nschter Weise reagieren (z.B. Durchmi-
schung).
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Die Kinetik homoepitaktischer Wachstumsprozesse wird von Transport-,
Adsorptions- und Desorptionsmechanismen von Atomen auf der Schichtoberfla¨che be-
stimmt (siehe Abbildung 3.2) [BCF51] [Lag93], deren Wechselspiel zu unterschiedlichen
Wachstumsmodi fu¨hrt:
Stufenpropagation: Im Falle hoher Oberfla¨chenmobilita¨t (z.B. bei hohen Substrat-
temperaturen) und niedriger Keimbildungswahrscheinlichkeit (d.h. bei geringer
Wachstumsrate) kann die mittlere freie Wegla¨nge von auf die Oberfla¨che auf-
treffenden Atomen in die Gro¨ßenordnung der Terrassenbreite kommen, was dazu
fu¨hrt, dass diese, anstatt neue Keime zu bilden, gro¨ßtenteils bis zur na¨chsten
Stufenkante diffundieren und dort adsorbiert werden, wodurch die Stufenkanten
durch die fortwa¨hrende Materialanlagerung
”
wandern“; die mittlere Stufendichte
bleibt dabei erhalten.
Lagenweises Wachstum ist durch Bildung, Wachstum und Koaleszenz von zwei-
dimensionalen Inseln gekennzeichnet. Zwar findet auch auf diesen Inseln in ge-
ringem Maße die Bildung neuer Keime statt, ein Großteil der auf eine Insel auf-
treffenden Atome jedoch gelangt aufgrund großer Diffusionsla¨ngen zu den Kan-
ten der Inseln und kann aufgrund schwacher Schwoebel-Barrieren [SS66] [FE84],
die beim Abwa¨rtstransport u¨ber Stufenkanten u¨berwunden werden mu¨ssen, auf
die na¨chsttiefere Atomebene gelangen, so dass die Inseln im Wesentlichen ihren
zweidimensionalen Charakter bewahren und nur wenige Atomlagen gleichzeitig
wachsen (im idealen Grenzfall lediglich eine). Die Gleichgewichts-Stufendichte
ist relativ gering. Auf stark gestuften Substraten geht das lagenweise Wachstum
in den Strufenpropagations-Wachstumsmodus u¨ber.
Multilagen-Wachstum ist dann gegeben, wenn die Wahrscheinlichkeit zur U¨ber-
querung der Stufenbarrieren gegenu¨ber dem lagenweisen Wachstum reduziert ist,
weshalb eine gro¨ßere Anzahl von Atomlagen simultan wachsen.
Dreidimensionales Wachstum stellt den Extremfall des Multilagen-Wachstums
dar, da die Schwoebel-Barrieren hier kaum mehr u¨berwunden werden, so dass
sich dreidimensionale Strukturen bilden; die Stufendichte nimmt zu.
Die Qualita¨t der wachsenden Schicht kann dabei nur gewa¨hrleistet werden, wenn die
Kontamination durch adsorbierte Restgasmoleku¨le im Vergleich zur Wachstumsrate
klein ist, d.h. unter Ultrahochvakuumbedingungen. Die minimale Zeit zur Adsorption
einer Monolage Restgas, die Wiederbedeckungszeit, kann beim Druck p durch folgende
Faustregel grob abgescha¨tzt werden 1:




1N2, 300 K, Gitterkonst. 2 A˚, Haftkoeffizient = 1








Abbildung 3.2: Kinetische Mechanismen des epitaktischen Wachstums. Ankommende Ato-
me (a) landen auf der Oberfla¨che, auf der es Stufenkanten (b) mit Knicken (c) und unbesetzte
Pla¨tze (d) gibt. Atome ko¨nnen desorbieren (e), auf der Terrasse diffundieren (f), Stufenkanten
u¨berqueren (g), sich zu Keimen zusammenlagern (h), an Stufenkanten eingefangen werden
oder entlang dieser diffundieren. (Nach [Lag93].)
Bei einem typischen Druck von p < 10−9hPa ergibt sich daraus eine Wiederbe-
deckungszeit von u¨ber 2 Stunden. Obwohl die Wachstumsraten bei der Molekular-
strahlepitaxie gewo¨hnlich niedrig sind, ist hier offenbar keine nennenswerte Kontami-
nation zu befu¨rchten. Allerdings kann der Fall eintreten, dass adsorbiertes Material
aufschwimmt (segregiert) und sich so an der Oberfla¨che sammelt. Oberfla¨chenkonta-
minationen mu¨ssen sich jedoch nicht negativ auf den Wachstumsprozess auswirken:
fu¨r viele Systeme sind Adsorbate bekannt, die den Wachstumsprozess positiv beein-
flussen und dabei durch Segregation gro¨ßtenteils auf der Oberfla¨che der wachsenden
Schicht bleiben. Sie werden gemeinhin als Surfactants (surface active agents) bezeich-
net [Hen96].
Das MBE-System
Das zur Probenpra¨paration verwendete MBE-System ist in Abbildung 3.3 schematisch
dargestellt. Es zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:
Grundsa¨tzlicher Aufbau: Das System besteht aus zwei autonomen Teilen, die durch
ein Plattenventil getrennt sind: Die eigentliche MBE-Anlage wurde von Matthi-
as Brockmann im Rahmen seiner Dissertation entworfen und aufgebaut [Bro00].
Ihr Kernstu¨ck stellt ein kugelfo¨rmiger Edelstahlrezipient dar, an dem mehrere
Flansche unterschiedlicher Gro¨ße angebracht sind, deren Symmetrieachsen sich
im Kugelmittelpunkt – dem Probenort – schneiden. Auf diese Weise kann eine
Vielzahl unterschiedlicher Gera¨te und Analysemethoden in einer UHV-Kammer
vereint werden. An die Hauptkammer ist ein von Frank Bensch [Ben01] konstru-
iertes UHV-System mit integriertem in-situ-Rastertunnelmikroskop (STM) zur
lokalen Oberfla¨chenanalyse angekoppelt.
Vakuum-System: Beide Anlagenteile besitzen je eine Kombination aus Ionengetter-
pumpe (IGP) und Titan-Sublimationspumpe (TSP) zur Aufrechterhaltung des
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Ultrahochvakuums unter Vermeidung von Vibrationen, wie sie z.B. durch Turbo-
molekularpumpen erzeugt werden (wichtig fu¨r den STM-Betrieb). In der MBE-
Kammer befinden sich zusa¨tzlich zwei Flu¨ssigstickstoff-Ku¨hlfallen, die die Ver-
dampferzellen und die Titan-Sublimationspumpe umschließen, damit wa¨hrend
der Schichtpra¨paration ein temperaturbedingter Druckanstieg (hauptsa¨chlich
aufgrund von Wasser-Desorption) durch Ku¨hlung und zusa¨tzliche Pumpleistung
in der Umgebung dieser Wa¨rmestrahler vermieden werden kann. In der MBE-
Kammer wird ein Restgasdruck von 1 × 10−10hPa erreicht. Wa¨hrend des Auf-
dampfens kann ein Druck unterhalb von 5 × 10−10hPa aufrechterhalten wer-
den. Desweiteren ist ein Schleusensystem mit Turbomolekularpumpe (TMP)
und Membran-Vorpumpe zum kontaminationsfreien Probentransfer zwischen
Atmospha¨re und UHV vorhanden. Zur kontrollierten Belu¨ftung des Systems
ist ein Nadelventil vorgesehen. Da der maximale Betriebsdruck der IGP/TSP-
Pumpsysteme beider Hauptkammern im Hochvakuumbereich liegt, dient das
Pumpsystem der Schleuse ebenfalls dazu, nach einer Belu¨ftung die gesamte An-
lage zu evakuieren.
Vakuum-Analyse: Zur Kontrolle von Restgasdruck und -Zusammensetzung stehen
eine Kombination aus Pirani-Manometer und Bayard-Alpert-Ionisationsro¨hre
(Druckmessung in den Bereichen 102 – 10−3hPa und 10−5 – 10−11hPa) sowie
ein Quadrupolmassenspektrometer mit Sekunda¨relektronenvervielfacher (Parti-
aldruckempfindlichkeit 10−12hPa) zur Verfu¨gung.
Proben-Manipulation: Die MBE-Kammer besitzt einen Probenmanipulator mit drei
Translations- und zwei Rotationsfreiheitsgraden sowie einer Probenheizung (bis
ca. 650◦C) und einer Flu¨ssigstickstoff-Ku¨hlvorrichtung. Die Probentemperatur
wird indirekt u¨ber ein Thermoelement sowie durch ein Pyrometer außerhalb der
UHV-Kammer gemessen. Desweiteren sind zwei Magnettransferstangen vorhan-
den, eine zum Transport zwischen Schleuse und Probenmanipulator und eine
weitere zum Transport zwischen Probenmanipulator und STM-Kammer. Dort
befindet sich ein Wobblestick, mit dem die Proben zwischen Transferstange, STM
und Probenmagazin transportiert werden ko¨nnen.
Schichtherstellung: Die Verdampfereinheit der MBE-Anlage besteht aus vier Effusi-
onszellen mit BeO-Tiegeln, die auf einem wassergeku¨hlten Kupferblock montiert
sind. Die direkte Ofenumgebung ist zudemWasser- und Flu¨ssigstickstoff-geku¨hlt.
Zur Effizienzsteigerung der Verdampfer und zur Abschirmung von Wa¨rmestrah-
lung ist jede Verdampferzelle mit einer doppelten Tantal-Ummantelung versehen.
Durch diese Maßnahmen wird der Druckanstieg durch Wasserdesorption wa¨hrend
der Schichtpra¨paration gering gehalten. Jeder der O¨fen verfu¨gt zudem u¨ber eine
computergesteuerte Verschlussblende. Vier wassergeku¨hlte Schwingquarzmoni-
tore ermo¨glichen eine in-situ Kontrolle der Schichtdicke. Die Schwingquarzmo-
nitore werden mittels RHEED-Oszillationen (siehe Abschnitt 3.2.1) und Ro¨nt-
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genfluoreszenzanalyse (RFA) [Ho¨p96] geeicht. Die so erreichte Genauigkeit der
Schichtdickenbestimmung liegt bei ca. 5%. Zur exakten Herstellung von Viel-
lagenschichten wurde im Rahmen dieser Arbeit eine Software entwickelt, die
die Schwingquarzsignale auswertet und darin auftretende Fehler wie Frequenz-
spru¨nge oder kurzzeitige Aussetzer zuverla¨ssig erkennt und korrigiert. In Verbin-
dung mit der Steuerung der Verschlussblenden liegen die Fehler durch Blenden-
verschlusszeiten etc. unter 1s. Zur Herstellung von Keil- und Felderschichten ist
an der Hauptkammer eine Lineardurchfu¨hrung angebracht, mit der eine Kanten-
blende zur teilweisen Abschattung des Dampfstrahls knapp unterhalb der Probe
exakt positioniert werden kann. Zusa¨tzlich befindet sich in der STM-Kammer
ein Elektronenstrahlverdampfer, mit dem es mo¨glich ist, wa¨hrend der Schicht-
deposition STM-Untersuchungen anzustellen.
Substratreinigung: Zum Reinigen von Substrat- und Schichtoberfla¨chen durch Be-
schuss mit Ar+-Ionen (0–3keV) ist eine differentiell gepumpte Ionenkanone am
Hauptrezipienten montiert.
Probenanalyse: Zur chemischen und strukturellen Analyse der Proben besitzt die
MBE-Kammer ein 15keV-RHEED-System (Reflection High Energy Electron Dif-
fraction, siehe Abschnitt 3.2.1) der Firma Staib sowie eine Reverse-View 4-
Gitter-LEED-Optik (Low Energy Electron Diffraction) der Firma VSI, die auch
fu¨r Auger-Elektronen-Spektroskopie (AES) genutzt werden kann. In der STM-
Kammer befindet sich ein in-situ Rastertunnelmikroskop der Firma Omicron
(siehe Abschnitt 3.2.2).
Epitaktisches Wachstum von Fe und Au auf GaAs(001)
Wie aus Abbildung 3.4 ersichtlich besitzen die Kristallgitter von α-Eisen, Gold und
Galliumarsenid in der (001)-Ebene fast identische Atomabsta¨nde, sofern man das Au-
Gitter gegenu¨ber den anderen um 45◦verdreht: der Gitterfehlpass fu¨r Fe(001) auf
GaAs(001) betra¨gt ca. 1, 4%, der von Fe(001) auf Au(001) nur etwa 0, 7%. GaAs(001)-
Wafer, die in guter Qualita¨t leicht erha¨ltlich sind, scheinen sich daher als Substrat
fu¨r das epitaktische Wachstum von Fe(001)- und Au(001)-Schichten anzubieten. Epi-
taktisches Wachstum gelingt jedoch nur im Fall von Fe(001), da Au(001) mit dem
GaAs stark durchmischt [Ko¨h97]. Voraussetzung dafu¨r ist die Entfernung der du¨nnen
Oxidschicht, die sich auf GaAs beim Kontakt mit Luft bildet. Dies kann sehr effek-
tiv durch in-situ-Beschuss des Substrats mit niederenergetischen (ca. 0,5keV) Ar+-
Ionen bei Temperaturen von 550 – 600◦C geschehen [Ko¨h97, Seite 44ff.]. Zusa¨tzlich
wird das Substrat zur Ausheilung der beim Ionenbeschuss erzeugten Defekte noch
eine Zeit auf hoher Temperatur gehalten (getempert). Dabei findet eine Verarmung
der Oberfla¨che an Arsen statt, die sich in der Ausbildung verschiedener Oberfla¨chen-
rekonstruktionen niederschla¨gt [Bro00, Seiten 145ff. und 150ff.]: Bei ku¨rzeren Tem-




































































































































Abbildung 3.3: Das verwendete MBE-System. Skizze aus [Ben01].
Rekonstruktion. Wird die Temperzeit verla¨ngert, so entsteht die an Arsen a¨rmere
(4× 2)-Rekonstruktion. In einem Zwischenbereich koexistieren beide Strukturen, was
sich in Strukturuntersuchungen mit Elektronenbeugung (RHEED, LEED) als schein-
bare (4× 6)-Rekonstruktion a¨ußert.
Bei der Deposition von Eisen auf GaAs(001) wurden folgende Beobachtungen ge-
macht [Bro00] [Ko¨h97]: Zu Beginn des Schichtwachstums bilden sich Eisen-Inseln, die
erst bei einer nominellen Bedeckung von ca. 2–4 Monolagen (ML) koaleszieren (siehe
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Abbildung 3.4: Gute U¨bereinstimmung der Gitterabsta¨nde von α-Fe (bcc), Au (fcc) und
GaAs (Zinkblendestruktur) in der (001)-Ebene.
auch [Ben01]). Dabei wird offensichtlich Arsen und zu einem geringeren Anteil auch
Gallium aus dem Substrat freigesetzt [CXC+86]. Im Folgenden stellt sich je nach Tem-
peratur und Depositionsrate entweder lagenweises Wachstum [SM92] oder Wachstum
durch Stufenpropagation ein [Bro00], wobei es zu Segregation von freigesetztem Arsen
kommt [SM91b]. Dieses wirkt offenbar als Surfactant, da fu¨r die Homoepitaxie von
Eisen eigentlich kein lagenweises Wachstum zu erwarten ist [SPD93]. Das aufschwim-
mende Arsen wird dabei nur sehr langsam in die wachsende Schicht eingebaut [SM91a].
Die Untersuchungen von M. Zo¨lfl ergaben in diesem Zusammenhang, dass die Interdif-
fusion zwischen Schicht- und Substratmaterial bei Zimmertemperatur nur sehr gering
ist, mit ho¨heren Wachstumstemperaturen jedoch schnell zunimmt [Zo¨l97].
Aufgrund des hervorragenden lagenweisen epitaktischen Wachstums von Au(001)
auf Fe(001) [Reg96] kann einkristallines Wachstum von Au(001) auf GaAs(001) durch
eine Vorbekeimung des Substrats mit mindestens 5ML Eisen ermo¨glicht werden. Das
wa¨hrend der Herstellung der Keimschicht segregierte Arsen findet sich allerdings auch
auf der Oberfla¨che der darauf wachsenden Au(001)-Schicht wieder, was sich in der Aus-
bildung einer p(2 × 2)-Rekonstruktion a¨ußert [SM91a]. Durch kurzzeitigen Beschuss
mit Argon-Ionen kann die Goldoberfla¨che gereinigt werden, was sich in der fu¨r die
reine Au(001)-Oberfla¨che typischen (5× 20)-Rekonstruktion a¨ußert [Bie95]. Genauere
Untersuchungen dieser Rekonstruktion ergaben eine c(26× 68)- [VH+81] bzw. (14 1−1 5)-
Einheitszelle [MM78]. Ihre Entstehung kann folgendermaßen verstanden werden: Die
oberste Atomlage einer Au(001)-Schicht besitzt die Tendenz, sich aufgrund fehlen-
der Bindungen in der dichtestgepackten Struktur anzuordnen. Die U¨berstruktur ent-
steht durch leichte Verdrehung und Stauchung dieses hexagonalen Gitters, wodurch die
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Oberfla¨chenstruktur zum darunterliegenden Gitter kommensurabel wird. Koinziden-
zen mit dem Netz der zweiten Lage fu¨hren dabei zu einer periodischen Korrugation
der Oberfla¨che. Im Vergleich zu Atomlagen des normalen Au-fcc-Gitters besitzt die
dichtgepackte oberste Lage einen Materialu¨berschuss von ca. 25% [Bie95]. Die Qua-
lita¨t der Au(001)-Oberfla¨che kann durch Tempern bei 150 – 300◦C noch verbessert
werden, wodurch allerdings nach einer gewissen – von der Temperatur abha¨ngigen
– Zeitspanne Ga und in schwa¨cherem Maße auch As durch Diffusion an die Ober-
fla¨che gelangen [Ko¨h97]. Im Extremfall bilden sich Tro¨pfchen flu¨ssigen Galliums, was
einer Zersto¨rung der Probe gleichkommt. Wird das Tempern jedoch unter RHEED-
Beobachtung durchgefu¨hrt und bei den ersten Anzeichen einer Ga-Ansammlung (z.B.
versta¨rktes Auftreten diffuser Streuung) unterbrochen, so kann das diffundierte Mate-
rial durch Ar+-Ionenbeschuss vorsichtig entfernt werden, was zu hervorragenden, u¨ber
mehrere 100nm atomar glatten und sauberen Au(001)-Oberfla¨chen fu¨hrt.
Eisen wa¨chst lagenweise auf Au(001) – eine ausreichend glatte Oberfla¨che voraus-
gesetzt [SM92] [Ko¨h97]. Dies wird ermo¨glicht durch die Segregation von Gold, das
als Surfactant wirkt [Reg96]. Die Segregation ist allerdings nicht vollsta¨ndig, d.h.
das aufschwimmende Gold wird sukzessive in die wachsende Eisenschicht eingebaut
[PLH+96]. Zu Beginn des Wachstums finden Platzwechselprozesse von Gold und Eisen
statt, wobei das Eisen zuna¨chst teilweise begraben wird. Dies fu¨hrt zur Zersto¨rung der
(5 × 20)-Rekonstruktion bereits nach der Deposition von 0,2 – 0,3ML Eisen [Bie95].
Untersuchungen mit RHEED-Oszillationen deuten darauf hin, dass die Menge des An-
fangs aufschwimmenden Goldes in etwa dem Materialu¨berschuss der obersten Goldlage
von ca. 0,25ML entspricht [Ko¨h97].
3.1.2 Strukturierung
Bei der Wahl der Methoden zur Herstellung von Nanostrukturen kam es darauf an,
die Kompatibilita¨t mit den anderen Schritten der Probenpra¨paration, vor allem MBE
und Membranherstellung, zu wahren.
U¨berblick und grundlegende Techniken
Prinzipiell folgen die ga¨ngigsten heute verwendeten Techniken zur direkten Struktu-
rierung dem folgenden einfachen Prinzip:
1. Aufbringen einer du¨nnen Fotolackschicht: Dies geschieht unter Verwen-
dung einer Lackschleuder, mit der die Probe in schnelle Rotation versetzt wird.
Der auf die Probe aufgebrachte flu¨ssige Lack (Resist) wird durch Zentrifugal-
kra¨fte nach außen gezogen, bis ein Gleichgewicht von Adha¨sions- und Ober-




Belichtung“: Die gewu¨nschte Struktur wird durch Bestrahlung (typischerweise
mit UV-Licht oder Elektronen) auf den Fotolack u¨bertragen, der sich dadurch
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chemisch vera¨ndert.
3. Entwicklung: Wird die belichtete Lackschicht in eine geeignete Entwick-
lerlo¨sung gebracht, so lo¨sen sich belichtete (Positiv-Lack) oder unbelichtete
(Negativ-Lack) Lackbereiche darin auf. Die Struktur ist nun in Form einer Lack-
maske auf der Probe vorhanden.
4. U¨bertragen der Struktur: Grundsa¨tzlich sind zwei verschiedene Methoden
zur U¨bertragung der Maskenstruktur auf eine du¨nne Schicht zu unterscheiden:
die A¨tzmethode bedient sich eines A¨tzprozesses, bei dem bestimmte Proben-
bereiche durch eine Maske geschu¨tzt werden; das Lift-off-Verfahren beruht
darauf, dass die Schicht auf den strukturierten Resist aufgebracht und dieser
anschließend samt
”
unerwu¨nschter“ Schichtbereiche in einem Lo¨sungsmittel ab-
gelo¨st wird.
Zur Vermeidung von Verunreinigungen der Probenoberfla¨che durch Staub aus der
Umgebung ist es notwendig, die genannten Prozeduren unter Reinraumbedingungen
durchzufu¨hren.
Belichtungsverfahren: Im Rahmen dieser Arbeit wurden zwei Verfahren zur
Resist-Belichtung verwendet: Optische- und Elektronenstrahllithografie. Zur Vermei-
dung von Staubkontamination wurden die Proben wa¨hrend der Strukturierung nur
unter Reinraumbedingungen gehandhabt.
Optische Lithografie: Bei der optischen Lithografie wird lichtempfindlicher Fo-
tolack mittels UV-Licht belichtet, wobei die Struktur von einer Maske vorgegeben
wird, die dazu dient, nicht zu belichtende Probenbereiche abzuschatten. Bei der hier
angewandten sogenannten Kontaktbelichtung wird die Maske zur Vermeidung von Un-
terstrahlungen in direkten Kontakt mit der Fotolackschicht gebracht. Um ungewollte
Belichtungen zu verhindern, wurden die Proben wa¨hrend der Strukturierung nur unter
Gelblicht gehandhabt. Bei der Belichtung kam der Maskaligner Modell MJB3 der Fir-
ma Karl Suss zur Anwendung, der eine genaue Justierung von Probe und Maske unter
einem optischen Mikroskop und schonendes Anpressen der Probe an die Maske mittels
Luftkissen ermo¨glicht. Als Masken werden normalerweise auf Glastra¨ger aufgebrachte
Schattenmasken aus Chrom verwendet, die mit Hilfe von Elektronenstrahllithografie
hergestellt werden. Da dies zeitaufwa¨ndig und teuer ist, wurden Masken fu¨r gro¨bere
Strukturen und Testbelichtungen mit Hilfe von DIN-A4-Filmfolien improvisiert: Das
Maskenlayout wurde am Computer konstruiert und vom Belichtungsservice der Re-
gensburger Firma Contour auf die Folien u¨bertragen. Die angegebene Auflo¨sung des
verwendeten Linotronic-330-Belichters betra¨gt ca. 3300dpi, wobei die tatsa¨chlich er-
reichbaren Strukturbreiten im Bereich von 20–30µm liegen. Die Folien wurden auf pas-
send zurechtgeschnittene Fensterglastra¨ger geklebt und konnten mit entsprechenden














b) Lack ausheizena) Lack aufschleudern
c) Entwickeln d) Lack aushärten
c) Kontakt-Belichten
Abbildung 3.5: Arbeitsschritte bei der Fotolithografie. Skizze aus [Sat98].
Die Auflo¨sung der optischen Lithografie liegt aufgrund von Beugungseffekten im
Bereich der verwendeten Lichtwellenla¨nge. Mit dem hier verwendeten Verfahren konn-
ten (mit Chrommasken) Strukturbreiten von 1µm noch aufgelo¨st werden. Die Prozess-
abfolge bei der optischen Lithografie ist in Abbildung 3.5 nochmals anschaulich darge-
stellt. Der entscheidende Vorteil der Fotolithografie besteht darin, dass große Fla¨chen
in einem Arbeitsschritt gleichzeitig belichtet werden ko¨nnen. Im Bereich magnetischer
Nanostrukturen ermo¨glichen auf diese Weise fla¨chenhaft strukturierte Proben die An-
wendung makroskopischer Messverfahren zur Erfassung des kollektiven Verhaltens von
Nanomagneten. Im Rahmen der gegebenen Problemstellung wird die Membranherstel-
lung dadurch vereinfacht, dass aufgrund großer strukturierter Bereiche keine Probleme
bei der Positionierung des Membranortes auf der Probe entstehen (siehe unten). Dieser
Vorteil wird allerdings mit einer begrenzten Auflo¨sung und, aufgrund der beno¨tigten
Masken, geringer Flexibilita¨t erkauft.
Elektronenstrahllithografie: Bei der Elektronenstrahllithografie (ESL) wer-
den die Strukturen mit Hilfe eines Elektronenstrahls in den Resist
”
geschrieben“.
Aufgrund der bei typischerweise 5–50kV Beschleunigungsspannung sehr kleinen Elek-
tronenwellenla¨nge in der Gro¨ßenordnung von 0,1A˚ spielen Beugungseffekte hierbei kei-
ne Rolle. Die Auflo¨sung wird vielmehr durch Elektronenstreuung in Probe und Lack
verursacht, dem sogenannten
”
Proximity-Effekt“ [Ben91]. Dennoch stellt die ESL die
Methode mit der ho¨chsten heute verfu¨gbaren Auflo¨sung (um 10nm) dar. Um solche
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Auflo¨sungen zu erreichen, muss allerdings der Proximity-Effekt minimiert werden, was
im einfachsten Fall durch Verwendung mo¨glichst du¨nner Lackschichten geschehen kann.
Als Resist kommt ha¨ufig Polymethylmethacrylat2 (PMMA) zum Einsatz, dessen Be-
lichtungsmechanismus darauf beruht, dass lange PMMA-Polymerketten vom Elektro-
nenstrahl gespalten und damit im Entwicklerbad lo¨slich werden. Durch die Variation
der Kettenla¨nge kann die Empfindlichkeit dieses Positivresists eingestellt werden: Ist
die Kettenla¨nge (angegeben als Molekulargewicht einer Polymerkette in ku) klein, so
ist die Empfindlichkeit naturgema¨ß ho¨her, da es insgesamt weniger Spaltungsprozesse








Abbildung 3.6: Aufbau der verwendeten Anlage fu¨r Elektronenstrahllithografie. (A) Katho-
de, (B) Beam-Blanker (Ein-/Ausschalten des Strahls), (C) Ablenkspulen und (D) belackte
Probe. Aus [Sch98].
Den Vorteilen hoher Auflo¨sung und großer Flexibilita¨t durch computerprogram-
mierbare Strukturen stehen allerdings sehr lange Schreibzeiten und damit verbun-
den gesteigerte Erschu¨tterungsempfindlichkeit entgegen: am verwendeten Gera¨t, einem
handelsu¨blichen Rasterelektronenmikroskop (REM) Topcon S10 mit Sietec Nanobeam-
Steuerung, skizziert in Abbildung 3.6, lagen typische Schreibzeiten bei mehreren Stun-
den pro mm2. Die ESL kommt daher hauptsa¨chlich zur Maskenproduktion fu¨r die
Fotolithografie sowie in Bereichen, in denen ho¨chste Auflo¨sung gefordert ist, zum Ein-
satz. Da die beschreibbare Fla¨che durch den Faktor Zeit stark limitiert ist, wurden hier
Fla¨chen von lediglich 0,5mm Kantenla¨nge strukturiert, was bei der Membranherstel-
lung das Problem aufwirft, den Ort der Membran genau unterhalb der strukturierten
Fla¨che zu positionieren.
Strukturierungsverfahren: In dieser Arbeit wurden zwei Verfahren zur U¨bertra-
gung der Struktur auf die Schicht verwendet: das sogenannte Lift-off Verfahren und
2besser bekannt als Plexiglas
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das Ionenstrahla¨tzen. Diese Methoden sollen in den folgenden Abschnitten kurz be-
schrieben werden.










Abbildung 3.7: Strukturierung durch Lift-off : Zuerst wird eine lo¨sliche Maske (z.B. Foto-
lack) aufgebracht und strukturiert, dann die Schicht. Wird die Maske in einem geeigneten
Lo¨sungsmittel aufgelo¨st, so schwimmen auf die Maske aufgebrachte Schichtbereiche ab.
Beim sogenannten Lift-off-Verfahren wird die Schicht auf eine strukturierte Mas-
ke (im einfachsten Fall der Resist selbst) aufgebracht, so dass sich Teile der Schicht auf
der Maske, andere direkt auf freien Bereichen der Probenoberfla¨che befinden (Abbil-
dung 3.7). Lo¨st man nun die Maske in einem geeigneten Lo¨sungsmittel auf, so bleiben
nur Schichtbereiche haften, die sich direkt auf der Probe befinden. Der Rest kann z.B.
durch Ultraschalleinwirkung entfernt werden. Dabei ist zu beachten, dass die Schicht
auf keinen Fall dicker als die Maske sein darf, da diese ansonsten vo¨llig zugedeckt
wird und das Lo¨sungsmittel nicht mehr angreifen kann. Von Vorteil ist diesbezu¨glich
auch ein Maskenprofil, das sich zur Probe hin aufweitet, da dadurch der freie Zugang
des Lo¨sungsmittels gewa¨hrleistet bleibt, wie aus Abbildung 3.8 unmittelbar ersichtlich
wird. Im Falle von Resistmasken erzeugt man derartige Profile, indem man die Resist-
oberfla¨che ha¨rtet oder zwei Resistschichten aufbringt, wobei die oberfla¨chliche Schicht
bei Belichtung und Entwicklung unempfindlicher reagiert als die untere.
Im Zusammenspiel mit den weiteren zur Probenherstellung eingesetzten Methoden
ergeben sich zwei Probleme: Da erstens die Schicht per MBE unter UHV-Bedingungen
hergestellt wird, muss die Maske gesteigerten UHV-Anforderungen genu¨gen: Sie muss
einen niedrigen Dampfdruck besitzen, selbst unter erho¨hten Temperaturen, da die Pro-
benoberfla¨che als Substrat fu¨r epitaktisches Schichtwachstum zuerst von Adsorbaten
gereinigt werden muss. Organischer Fotolack erfu¨llt diese Anforderungen in keinem
Fall. Fluorid-Salze stellen hier ein geeignetes Maskenmaterial dar [SVdGBL90]. Zwei-
tens gelingt der Lift-off -Prozess ha¨ufig ohne Unterstu¨tzung durch ein Ultraschallbad






Abbildung 3.8: Ein optimales Maskenprofil gewa¨hrleistet, dass das Lo¨sungsmittel u¨berall
angreifen kann.
oder siedendes Lo¨sungsmittel nur unvollsta¨ndig. Dabei ist zu beachten, dass eine nur
etwa 100nm dicke Membran so eine Behandlung nur schwerlich unbeschadet u¨ber-







Abbildung 3.9: Strukturierung durch Beschuss mit Ar+-Ionen: Eine strukturierte Maske
schu¨tzt Teile der Schicht, der Rest wird entfernt.
Beim Ionenstrahla¨tzen handelt es sich um eine Trockena¨tzmethode, bei der ei-
ne Maske Teile der zu strukturierenden Schicht vor der Einwirkung beschleunigter
Argon-Ionen schu¨tzt; freiliegende Schichtbereiche werden durch einen Sputter-Prozess
kinetisch entfernt (Abbildung 3.9). Durch die Einfallsrichtung des Ionenstrahls ist die
A¨tzrichtung fest vorgegeben, wodurch ein Untera¨tzen der Maske verhindert wird. Da
eine Resist-Maske durch die Ionenstrahleinwirkung relativ rasch angegriffen wird, ist es
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ga¨ngige Praxis, die erreichbare A¨tztiefe durch eine Maske aus widerstandsfa¨higem Ma-
terial (z.B. Al2O3, Ti oder Si3N4) zu vergro¨ßern. Diese Masken werden normalerweise
mit Hilfe eines Lift-off -Verfahrens hergestellt.
Im Kontext der vorgesehenen Prozedur zur Probenherstellung ergibt sich die Not-
wendigkeit, die A¨tztiefe genau kontrollieren zu ko¨nnen, da ansonsten die unter der
zu strukturierenden Viellagenschicht liegende empfindliche Goldschicht, die spa¨ter als
Membran fungieren soll, bescha¨digt werden kann. Dabei kommt erschwerend hinzu,
dass diese Goldschicht durch Beschuss mit Ar+-Ionen schneller abgetragen wird als die
Viellagenschicht. Daher wurde das Ionena¨tzen in einem Scanning-Auger-Mikroskop3
unter sta¨ndiger Beobachtung der an der Oberfla¨che vorhandenen Elemente durch-
gefu¨hrt. Da die Auger-Spektroskopie oberfla¨chensensitiv ist, zeigt sich das Freiliegen
der Viellagenschicht in der Pra¨senz der fu¨r Eisen typischen Auger-Peaks im Spek-
trum. Sobald diese verschwinden, ist die Viellagenschicht vollsta¨ndig entfernt und der
A¨tzprozess muss sofort abgebrochen werden, da ansonsten die Au-Membranschicht
angegriffen wird.
3.1.3 A¨tzverfahren zur Membranherstellung
A¨tzprozesse unterscheiden sich im Wesentlichen in den Charakteristika A¨tzrate (A¨tz-
tiefe pro Zeiteinheit), Profil (Form der A¨tzkrater) und Selektivita¨t. Zusa¨tzlich erzeugen
manche Verfahren Kristalldefekte im gea¨tzten Material. Da bei der Membranherstel-
lung ein Loch durch mehrere 100µm GaAs erzeugt werden soll, muss die A¨tzrate der
gewa¨hlten Methode ausreichend hoch sein, am besten im Bereich mehrerer µm/min.
Aus der Forderung kleiner lateraler Abmessungen der Membran (< 50µm) ergeben
sich bestimmte Anforderungen an das A¨tzprofil: Der Boden eines A¨tzkraters sollte
mo¨glichst flach sein und im Durchmesser mit der A¨tztiefe abnehmen oder zumindest
konstant bleiben. Es muss also ein hochanisotropes A¨tzverfahren gefunden werden,
das zudem die als Stoppschicht dienende Gold-Membranschicht nicht angreift (Selek-
tivita¨t).
Nasschemisches A¨tzen von GaAs
Die Gruppe der nasschemischen A¨tzprozesse bietet sich fu¨r die Membranherstellung
an, da diese sich im Allgemeinen durch einen sehr hohen Grad an Selektivita¨t aus-
zeichnen – jedenfalls in Bezug auf eine Stoppschicht aus Gold. Sie erfordern zudem
nur geringen experimentellen Aufwand und erzeugen so gut wie keine Kristalldefekte.
Die erreichbaren A¨tzraten sind relativ hoch, wobei ha¨ufig eine exponentielle Zunah-
me der A¨tzrate mit der Temperatur zu beobachten ist. Hinsichtlich des resultieren-
den Profils lassen sich rein chemische A¨tzverfahren grob in zwei Gruppen einteilen: in
reaktions- und diffusionslimitierte Prozesse [Ash96]. Bei letzteren ist die A¨tzrate durch
den An- und Abtransport der Reaktions-Edukte und -Produkte begrenzt, was sich in
3PHI 680 Field Emission Scanning Auger Nanoprobe, www.phi.com
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einem isotropen A¨tzprofil a¨ußert (Abbildung 3.10a). Diese Beschra¨nkung kann durch
Verdu¨nnen der Lo¨sung soweit vermindert werden, dass der A¨tzprozess reaktionslimi-
tiert wird, d.h. die A¨tzrate entspricht der chemischen Reaktionsgeschwindigkeit, die im
Falle von Einkristallen gewo¨hnlich stark von der Orientierung der zu a¨tzenden Ober-
fla¨che abha¨ngt und somit zu charakteristischen A¨tzprofilen fu¨hrt (Abbildung 3.10b)
[MW85]. Bei der Herstellung von Si3N4-Membranen auf Si(001) wird diese Tatsache
zur Erzeugung von Membranen mit kleinen lateralen Abmessungen genutzt [Sat98,
Seite 25ff.]: Wird KOH als A¨tzlo¨sung verwendet, so betra¨gt das Verha¨ltnis der A¨tz-
raten von Oberfla¨chen mit {100} - und {111} - Orientierung etwa 100:1. Es ergeben
sich pyramidenstumpfartige A¨tzprofile (a¨hnlich Abbildung 3.10b), wobei die schra¨gen
Seitenfla¨chen {111} - orientiert sind und einen Neigungswinkel von 54,7◦aufweisen.
Der Durchmesser des flachen Bodens mit (100) - Orientierung nimmt mit der A¨tztiefe
definiert ab, so dass bei bekannter Substratdicke der Membrandurchmesser u¨ber die
Gro¨ße der Fenster in einer A¨tzmaske eingestellt werden kann, und zwar unabha¨ngig
von der unvermeidlichen Untera¨tzung der Maske.





Abbildung 3.10: A¨tzprofile bei nasschemischen A¨tzprozessen. a) Das Profil eines isotropen
A¨tzprozesses tendiert zur Halbkugel. b) Ein anisotroper A¨tzprozess erzeugt charakteristische
Profile in Einkristallen. c, d, e) Verschiedene Querschnitte des A¨tzprofils von 1 H2SO4 (96%)
: 8 H2O2 (30%) : 1 H2O in GaAs(001). Die angegebenen Kristallebenen bezeichnen die
jeweiligen Querschnittfla¨chen.
Im Falle von GaAs fu¨hrt dieses bewa¨hrte Schema jedoch leider nicht zum Erfolg.
Der Grund dafu¨r liegt in der durch die Zinkblendestruktur gegenu¨ber Si reduzier-
ten Symmetrie des GaAs-Gitters, die dazu fu¨hrt, dass zwei verschiedene Typen von
(111) - Oberfla¨chen unterschieden werden mu¨ssen: {111}A - Fla¨chen weisen auf ihrer
Oberfla¨che u¨ber drei kovalente Bindungen stark gebundene Ga-Atome auf, wa¨hrend
im Fall von {111}B die As-Atome stark gebunden sind und die Oberfla¨che terminieren
[MW85]. Es ist zu erwarten, dass ein reaktionslimitierter A¨tzprozess unterschiedli-
che A¨tzraten von {111}A - und {111}B - Oberfla¨chen aufweist, da As-Atome leichter
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mit einem Oxidationsmittel reagieren als Ga-Atome, was sich in asymmetrischen A¨tz-
profilen niederschla¨gt. Als Beispiel sei eine schnelle anisotrope A¨tzlo¨sung fu¨r GaAs
angefu¨hrt. Wie u¨blich entha¨lt diese ein Oxidationsmittel, in diesem Fall Wasserstoff-
peroxid, H2O2 (30%). Da Gallium- und Arsen-Oxide in Wasser nur schlecht lo¨slich sind,
wohl aber in Sa¨uren oder Laugen, ist Schwefelsa¨ure (96%) ein weiterer Bestandteil der
A¨tzlo¨sung. Das Volumenverha¨ltnis der Bestandteile ist 1 H2SO4 : 8 H2O2 : 1 H2O,
weshalb ha¨ufig auch kurz von einer
”
1:8:1“-A¨tzlo¨sung die Rede ist. Sie weist eine sehr
hohe typische A¨tzrate von 14µm/min bei Zimmertemperatur (ZT) auf; das Verha¨ltnis
der A¨tzraten von {111}A und B betra¨gt allerdings 1:4 [Ash96]. Es ergeben sich daher
A¨tzprofile wie in Abbildung 3.10c–e dargestellt. Der Kraterboden wird im Durchmesser
nur in der (11¯0)-Ebene mit der A¨tztiefe eingeengt, wa¨hrend senkrecht dazu im (110)-
Schnitt ein gekru¨mmter Boden auftritt. Die resultierende Membrangro¨ße ha¨ngt daher
empfindlich von der A¨tzdauer ab. In Vorversuchen mit dieser Methode konnten so nur
bei sehr kleinen Substratdicken von ca. 100µm definierte Membranen im Gro¨ßenbe-
reich 100–250µm erzeugt werden. Membranen mit einem angestrebten Durchmesser
von unter 50µm gelangen auf diese Weise nicht. Die hergestellten Membranen sowie
die stark abgedu¨nnten GaAs-Substrate erwiesen sich daher als mechanisch sehr emp-
findlich. Bei gro¨ßeren Substratdicken machten zunehmende Ungleichma¨ßigkeiten im
Kraterboden die Herstellung definierter Membranen praktisch unmo¨glich.
Laser-induziertes A¨tzen von GaAs
Aufgrund der Unzula¨nglichkeiten rein nasschemischer Methoden wurde nach einem
A¨tzverfahren gesucht, das die Herstellung von Lo¨chern mit großem Aspektverha¨ltnis
in GaAs ermo¨glicht. Dazu muss die A¨tzrichtung senkrecht zur Schichtebene vorgege-
ben werden. Erste Lo¨sungsansa¨tze beinhalteten eine Erho¨hung der A¨tzrate durch loka-
le Erwa¨rmung, was mit einem fokussierten Laserstrahl bewerkstelligt werden ko¨nnte.
Numerische Simulationen ergaben jedoch, dass dazu eine relativ hohe Laserleistung
im Bereich mehrerer Watt no¨tig wa¨re. Weitere Recherchen zeigten allerdings, dass der
gewu¨nschte Effekt schon bei viel geringeren Leistungen durch Ausnutzung eines photo-
chemischen A¨tzprozesses erzielt werden kann, dem Laser-induzierten A¨tzen von GaAs
[OSRED82]. Dabei genu¨gt z.B. verdu¨nnte Salpetersa¨ure, die GaAs von sich aus fak-
tisch nicht angreift, als A¨tzlo¨sung[TJ83]. Der A¨tzprozess wird erst durch Illumination
mit einem stark fokussierten Laserstrahl ausgelo¨st, wie Abbildung 3.11 zeigt. Dabei
steigt die A¨tzrate mit zunehmender Laserintensita¨t, strebt aber bei hohen Intensita¨ten
einem Sa¨ttigungswert entgegen. Ku¨rzere Wellenla¨ngen sind dabei deutlich effizienter
als la¨ngere [PGO84]. Die hohe Anisotropie und A¨tzrate des Prozesses kann zum Teil
dem Wellenleitereffekt des sich ausbildenden Loches zugeschrieben werden [PGO86].
Nabben und van de Ven [vN90] erkla¨ren den Prozess fu¨r n-GaAs folgendermaßen
(Abbildung 3.12):
1. Absorbierte Photonen erzeugen Elektron-Loch-Paare. Voraussetzung dafu¨r ist
natu¨rlich, dass die Photonenenergie gro¨ßer als die Bandlu¨cke ist.
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Fokussierter Laserstrahl









Abbildung 3.11: Membranherstellung durch Laser-induziertes A¨tzen von GaAs: Die Probe
befindet sich in verdu¨nnter Salpetersa¨ure, die GaAs von sich aus faktisch nicht angreift.
Erst durch Illumination mit einem stark fokussierten Laserstrahl wird der photochemische
A¨tzprozess in Gang gesetzt, so dass ein Loch mit großem Aspektverha¨ltnis entsteht. Die
Au-Membranschicht wird nicht angegriffen.
2. Da Lo¨cher in n-GaAs nicht sehr mobil sind, bleiben sie in der beleuchteten Zone
lokalisiert und oxidieren dort das GaAs (6 Lo¨cher pro Ga-As-Bindung). Sofern die
beleuchtete Fla¨che gegenu¨ber der unbeleuchteten vernachla¨ssigbar ist, liegt die
Quantenausbeute des Prozesses nahe bei 1, und praktisch alle erzeugten Lo¨cher
werden in der Oxidation verbraucht. Die freigesetzten Ga- und As-Ionen gehen
im umgebenden sauren Medium in Lo¨sung. Um eine Ausfa¨llung der entstehenden
Ga- und As-Salze durch lokale U¨bersa¨ttigung der Lo¨sung zu vermeiden, ist eine
Bewegung des A¨tzmediums vorteilhaft.
3. Die unbeleuchteten Bereiche fungieren als Kathode: Das Oxidationsmittel (Ni-
trationen) wird dort u¨berall von mobilen Leitungselektronen reduziert.
Aus der Beschreibung wird klar, dass der Prozess in nicht n-dotiertem GaAs bei weitem
nicht so effizient funktionieren kann. Bei p-GaAs sind z.B. die Lo¨cher mobil und diffun-
dieren weg vom Fokuspunkt des Lasers; Leitungselektronen zur Reduktion des Oxida-
tionsmittels sind dagegen nur im kleinen beleuchteten Bereich vorhanden. Tatsa¨chlich
sind experimentell sehr hohe Dotierungs-Selektivita¨ten in der Gro¨ßenordnung von
6000:1 gefunden worden, siehe z.B. [KH91]. Diese Tatsache ließe sich mo¨glicherweise
zur Erzeugung einkristalliner GaAs-Membranen ausnutzen, indem eine du¨nne p-GaAs
Schicht epitaktisch auf einem n-GaAs Substrat abgeschieden wird, und anschließend
das Substratmaterial lokal und selektiv durch Laser-induziertes A¨tzen entfernt wird.




















Abbildung 3.12: Schematischer Ablauf des anisotropen Photoa¨tzprozesses in n-GaAs: 1.)
Photonen erzeugen Elektron-Loch-Paare. 2.) In der beleuchteten Zone lokalisierte Lo¨cher
oxidieren dort das GaAs. 3.) Unbeleuchtete Bereiche fungieren als Kathode: das Oxidations-
mittel wird dort u¨berall von mobilen Leitungselektronen reduziert.
3.2 Strukturelle Charakterisierung der Proben
Durch die Kombination verschiedener Untersuchungsmethoden konnte ein breites
Spektrum von strukturellen Eigenschaften der Proben der Beobachtung zuga¨nglich
gemacht werden: Wa¨hrend der Schichtherstellung ermo¨glicht der Einsatz von RHEED
(Reflection High Energy Electron Diffraction) eine kontinuierliche Kontrolle von Kri-
stallinita¨t und Oberfla¨chenrauhigkeit. Diese integrale Methode stellt eine hervorra-
gende Erga¨nzung zur lokalen in-situ-Rastertunnelmikroskopie (Scanning Tunneling
Microscopy, STM) dar, mit der punktuelle Untersuchungen der Oberfla¨chenstruktur
mit atomarer Auflo¨sung durchgefu¨hrt werden ko¨nnen. Mit der Ro¨ntgendiffraktometrie
stand zudem ein ex-situ-Verfahren zur Verfu¨gung, das quantifizierbare Aussagen u¨ber
die kristalline Beschaffenheit des Probeninneren zula¨sst. Anschließende rasterkraftmi-
kroskopische Untersuchungen (Atomic Force Microscopy, AFM) fanden sozusagen als
Nebenprodukt der Doma¨nenbeobachtung im Magnetkraftmikroskopie-Modus (Magne-
tic Force Microscopy, MFM) statt.
3.2.1 Reflection High Energy Electron Diffraction (RHEED)
Die Abku¨rzung RHEED bezeichnet eine Methode zur Charakterisierung vornehmlich
einkristalliner Oberfla¨chen, die auf der Reflexion und Beugung hochenergetischer Elek-
tronen (10–50keV) unter streifendem Einfall beruht. Abbildung 3.13 zeigt den sche-
matischen Aufbau des Experiments, der einen freien Zugang zur Probe erlaubt und
somit Untersuchungen wa¨hrend des MBE-Schichtwachstums mo¨glich macht. Der ge-
ringe Einfallswinkel des Elektronenstrahls von typischerweise 1–5◦gewa¨hrleistet, dass








Abbildung 3.13: Schematischer Aufbau eines RHEED-Experiments. Ein Teil des streifend
einfallenden Strahls verfehlt gewo¨hnlich die Probe und erscheint als durchgehender Strahl
auf dem Leuchtschirm.
die Elektronen nur wenige Atomlagen tief in den Festko¨rper eindringen, was die hohe
Oberfla¨chensensitivita¨t der Methode erkla¨rt.
Abbildung 3.14: Ewald-Konstruktion fu¨r die RHEED-Geometrie. Aufgrund der hohen Ener-
gie der Elektronen ist die Ewaldkugel im Vergleich zu den reziproken Gitterabsta¨nden sehr
groß, was die Entstehung von punktfo¨rmigen Reflexen auf Laue-Kreisen bei atomar glatten
einkristallinen Oberfla¨chen erkla¨rt (aus [Kis94]).
Abbildung 3.14 veranschaulicht die Ewald-Konstruktion fu¨r die RHEED-
Geometrie. Atomar glatte einkristalline Oberfla¨chen entsprechen im reziproken Raum
einem Gitter von sehr schmalen Beugungssta¨ben, die die Ewald-Kugel auf den Laue-
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Kreisen schneiden und so punktfo¨rmige Reflexe erzeugen. Ist die Oberfla¨che sta¨rker
gestuft, so bewirkt dies eine Verbreiterung der Beugungssta¨be, weshalb die Reflexe als
la¨ngliche Streifen erscheinen. Der Zusammenhang von Oberfla¨chenmorphologie und
Beugungsbild wird in Abbildung 3.15 fu¨r verschiedene Fa¨lle aufgezeigt. Generell be-
steht auch ein Zusammenhang zwischen der Intensita¨t vor allem des spekular reflek-
tierten Strahls und der Oberfla¨chenrauhigkeit, da an atomaren Stufen immer auch
diffuse Streuung stattfindet. Somit kann die zeitliche Entwicklung der Stufendichte
auf der Probenoberfla¨che qualitativ wa¨hrend des Wachstums verfolgt werden. Speziell
wa¨hrend des lagenweisen Wachstums treten daher sogenannte RHEED-Oszillationen
auf, da die Stufendichte bei abgeschlossenen Atomlagen minimal, bei halbza¨hligen
Lagen dagegen maximal wird. Somit kann dieser Wachstumsmodus eindeutig expe-
rimentell identifiziert und die tatsa¨chliche Massenbelegung genau bestimmt werden.
Na¨here Ausfu¨hrungen zu diesen Themen finden sich z.B. in [Ko¨h97].
Bei den hier durchgefu¨hrten Experimenten kam eine 15keV Elektronenkanone der
Firma Staib zum Einsatz. Um eventuellen Strahlenscha¨den durch den Elektronenbe-
schuss vorzubeugen wurde diese aber nur mit 10keV betrieben.
3.2.2 Rastertunnelmikroskopie
Die Rastertunnelmikroskopie (STM) nutzt den quantenmechanischen Tunneleffekt von
Elektronen zwischen einer leitenden Oberfla¨che und einer scharfen Metallspitze zur mi-
kroskopischen Abbildung der Oberfla¨chenbeschaffenheit im Gro¨ßenbereich von einigen
µm bis hinab zu atomarer Auflo¨sung. Dabei ist die Metallspitze an einem Piezoelement
befestigt, das durch Anlegen entsprechender Spannungen sowohl ein Abrastern der
Oberfla¨che in x- und y-Richtung als auch eine exakte Abstandsregelung in z-Richtung
ermo¨glicht. Da der so erzielte Bewegungsspielraum lediglich im Bereich weniger µm
liegt, sind zudem Grobantriebsmechanismen wie z.B. piezoelektrische Tra¨gheitsmoto-
ren no¨tig, um einen gro¨ßeren Bereich von Orten auf der Probe zuga¨nglich zu machen
und eine Grobanna¨herung der Spitze an die Oberfla¨che zu ermo¨glichen. Wird zwischen
Oberfla¨che und Probe eine Spannung angelegt, so kann der Abstand der Spitze kon-
trolliert soweit verringert werden, bis ab einer Distanz von wenigen nm ein messbarer
Tunnelstrom einsetzt. Liegt z.B. die Probe gegenu¨ber der Spitze auf negativem Poten-
tial eU , so tunneln dabei Elektronen von besetzten Zusta¨nden der Probe (Zustands-
dichte ρp) in unbesetzte Zusta¨nde der Spitze (Dichte ρs). Der Tunnelstrom ist dann




ρp(E) ρs(eU + E)T (E, eU) dE ,
wobei die T die U¨bergangswahrscheinlichkeit angibt, die auch noch von den Austritts-
arbeiten von Probe Φp und Spitze Φs sowie vom Abstand s abha¨ngt, und es ergibt
56 KAPITEL 3. EXPERIMENTELLE METHODEN
Abbildung 3.15: Typische RHEED-Beugungsbilder fu¨r verschiedene Oberfla¨chenstrukturen
(aus [Kis94]).
sich:
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Der Tunnelstrom ha¨ngt also exponentiell vom Abstand s zwischen Spitze und Pro-
be ab und a¨ndert sich um ca. eine Gro¨ßenordnung, wenn s um 1A˚ variiert, so dass in
z-Richtung eine Auflo¨sung von Bruchteilen eines Atomabstandes erreicht wird. Im nor-
malerweise verwendeten constant current mode wird nun der Tunnelstrom mit Hilfe ei-
ner Regelelektronik konstant gehalten, so dass der Abstand von Probe und Spitze beim
zeilenweisen Abrastern der Oberfla¨che im Wesentlichen gleich bleibt. Die Spitze folgt
dabei also der Oberfla¨chentopografie, weshalb eine Auftragung der z-Regelspannung
gegen x und y ein Bild der Oberfla¨che bzw. der elektronischen Oberfla¨chenzusta¨nde
liefert. Der Tunnelstrom liegt typischerweise in der Gro¨ßenordnung von 100pA. Man
vermeidet ho¨here Stro¨me, um die Gefahr einer Vera¨nderung der Oberfla¨che gering zu
halten. Die erzielbare Auflo¨sung ha¨ngt selbstversta¨ndlich von der Qualita¨t der verwen-
deten Spitze ab. Normalerweise tragen mehrere Orte auf dieser zum Tunnelstrom bei,
weshalb die mikroskopischen Bilder immer eine Faltung der tatsa¨chlichen Topogra-
fie mit einer Spitzenfunktion darstellen. Die teilweise erreichbare atomare Auflo¨sung
erkla¨rt man im Allgemeinen durch folgendes Modell: Wenn auf der Spitze ein einzel-
nes Atom herausragt, so tra¨gt dieses wegen des exponentiellen Abstandsgesetzes den
u¨berwiegenden Teil des Tunnelstroms; man erha¨lt damit tatsa¨chlich eine Sonde von der
Gro¨ße eines Atoms. Leider existiert bislang kein Rezept zur verla¨sslichen Herstellung
einer derartigen Spitzenkonfiguration.
Die hier gezeigten STM-Aufnahmen wurden in-situ mit einem kommerziellen Ra-
stertunnelmikroskop (
”
Micro-STM“ der Firma Omicron) unter UHV-Bedingungen
hergestellt. Das Gera¨t wurde zur Vermeidung sto¨render Vibrationen um eine Feder-
aufha¨ngung mit Wirbelstromda¨mpfung erweitert [Ben01].
3.2.3 Ro¨ntgendiffraktometrie
Die Ro¨ntgendiffraktometrie (XRD, X-Ray Diffractometry) gibt Aufschluss u¨ber peri-
odische Merkmale der Probenstruktur [Car89]. Speziell die Ro¨ntgenweitwinkelbeugung
mit Beugungswinkeln im Bereich 10◦< Θ < 180◦ ist in der Lage, exakt quantifizier-
bare Informationen u¨ber die vorliegende Kristallstruktur zu liefern. Dazu wird die
Ro¨ntgenstrahlung bei der verwendeten Apparatur (Philips MRD SYSTEM ) in einer
2kW-Ro¨ntgenro¨hre mit Cu-Anode erzeugt, kollimiert, und die Probe unter dem Win-
kel Θ zur Oberfla¨che bestrahlt. Die Intensita¨t der gebeugten Strahlung wird unter dem
Winkel 2Θ zur Richtung des einfallenden Strahls (also unter der Bedingung Einfalls-
winkel = Ausfallswinkel) detektiert. Ein Graphit-Kristallmonochromator dient dabei
zur Selektion der Cu-Kα - Strahlung mit einer Wellenla¨nge von λ = 0, 15406nm. Auf-
tretende Beugungsreflexe genu¨gen somit der Bragg-Bedingung
nλ = 2 dP sinΘ .
Dabei bezeichnet n die Beugungsordnung und dP die Periodizita¨t der Struktur senk-
recht zur Oberfla¨che. Eine detaillierter Behandlung der zugrunde liegenden Theorie
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unter Einbeziehung von Struktur- und Atomformfaktoren findet sich z.B. in [Kit91,
Seite 46ff.].
3.3 Bestimmung der magnetischen Eigenschaften
Am Beginn der Aufkla¨rung der magnetischen Eigenschaften eines Systems steht einer-
seits die Beobachtung seines Ummagnetisierungsverhaltens durch Messung von Ma-
gnetisierungskurven sowie andererseits die Ermittlung der elementaren magnetischen
Gro¨ßen, na¨mlich des magnetischen Moments und dessen Temperaturabha¨ngigkeit so-
wie der intrinsischen magnetischen Anisotropie. Das Ummagnetisierungsverhalten la¨sst
sich in vielen Fa¨llen nur auf mikromagnetischer Ebene verstehen. Dies setzt die Ab-
leitung der mikromagnetischen Materialparameter aus den gemessenen elementaren
magnetischen Gro¨ßen voraus (siehe Abschnitt 3.3.5).
3.3.1 Polarer magneto-optischer Kerr-Effekt
Der polare magneto-optische Kerr-Effekt (MOKE) eignet sich zur integralen Messung
der Magnetisierungskomponente senkrecht zur Schichtebene von metallischen Proben
mit glatter Oberfla¨che. Bei der Messung fa¨llt linear polarisiertes Licht na¨herungsweise
senkrecht auf die Probe und wird von dieser reflektiert. Abha¨ngig von der Magneti-
sierung, aber auch vom Material und der Wellenla¨nge, ist das reflektierte Licht mehr
oder weniger stark elliptisiert (Kerr-Elliptisierung) und die Hauptachsen sind gegen die
urspru¨ngliche Polarisationsrichtung gedreht (Kerr-Rotation). Die Kerr-Rotation ist in
meist guter Na¨herung proportional zur senkrechten Magnetisierungskomponente. Ihre
Gro¨ße ha¨ngt aber daneben noch von einer Reihe weiterer Parameter ab, wie etwa Ober-
fla¨chenbeschaffenheit oder Eigenschaften der Messaparatur etc., weshalb eine absolute
Momentbestimmung nicht mo¨glich ist.
Der Effekt la¨sst sich qualitativ im Rahmen eines einfachen klassischen Modells ver-
stehen, demzufolge das E-Feld der einfallenden Lichtwelle freie Leitungselektronen zu
Schwingungen in der Schichtebene anregt. Durch eine senkrechte B-Feldkomponente4
werden die Elektronen aber auf elliptische Bahnen gezwungen, deren Hauptachsen ge-
genu¨ber der Richtung von E verdreht sind. Das Modell erkla¨rt aber weder die Sta¨rke
der beobachteten Effekte, noch die Wellenla¨ngen- und Materialabha¨ngigkeit. Ein quan-
titatives Modell erfordert daher die quantenmechanische Beschreibung des Problems
[Bam99]. Dazu wird das einfallende Licht als U¨berlagerung gleicher Anteile von links-
und rechtszirkular polarisierten Photonen betrachtet. Als grundlegender Mechanis-
mus kann die Spin-Bahn-Wechselwirkung identifiziert werden, da Photonen prima¨r nur
mit dem Bahnmoment von Elektronen wechselwirken, wohingegen aber auch bei fast
vollsta¨ndigen Spinmagneten wie den 3d-U¨bergangsmetallen ein ausgepra¨gter magneto-
optischer Kerr-Effekt beobachtet werden kann. Somit sind bei optischen Intra- und
4nur B = J , ohne Bext = µ0H !
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Interbandu¨berga¨ngen der Drehimpuls des Photons und der Spin des beteiligten Elek-
trons u¨ber die Spin-Bahn-Wechselwirkung gekoppelt. Da nach Fermis goldener Re-
gel die Absorptions- und Emissionswahrscheinlichkeiten proportional zum Produkt
der Zustandsdichten von Anfangs- und Endzusta¨nden sind, bewirkt eine Austausch-
Aufspaltung in der Bandstruktur eines magnetischen Festko¨rpers eine Asymmetrie bei
Absorption und Emission von links- und rechtszirkularen Photonen, was sich in den
beobachtbaren Effekten Kerr-Elliptisierung und -Rotation a¨ußert. Auch der optische
Dichroismus und der Doppelbrechungseffekt lassen sich auf dieses Erkla¨rungsmodell
zuru¨ckfu¨hren.
Abbildung 3.16: Schematischer Aufbau der zu polar-MOKE-Messungen verwendeten Ap-
paratur (aus [Bam99]).
Die bei den Messungen verwendete Apparatur ist in Abbildung 3.16 schematisch
dargestellt. Als Polarisator und Analysator dienen polarisierende Strahlteilerwu¨rfel,
was im Falle des Analysators den Vorteil bietet, dass die Kerr-Rotation aus einer
Differenzmessung der Intensita¨ten der beiden senkrecht zueinander polarisierten Teil-
strahlen bestimmt werden kann [Bam99]. Das Summensignal kann herangezogen wer-
den, um langsame A¨nderungen der Laserintensita¨t auszugleichen. Der Polarisator wird
zu Beginn einer Messung so justiert, dass er um 45◦zum Analysator verdreht ist, d.h.
das Differenzsignal 0 wird. In diesem Fall wird die gro¨ßte Empfindlichkeit erreicht
und das Differenzsignal ist fu¨r kleine Winkel proportional zur Kerr-Rotation. Die Pro-
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be befindet sich an einem Manipulator mit zwei Rotations- und zwei Translations-
Freiheitsgraden im Luftspalt eines Elektromagneten mit Weicheisenkern, der in der
Lage ist, am Probenort Felder bis ca. 2T zu erzeugen, die lokal mit einer Hallsonde
bestimmt werden ko¨nnen. Der optische Zugang zur Probe erfolgt durch eine Bohrung
im Polschuh. Die Messung la¨uft automatisch rechnergesteuert ab.
3.3.2 Wechselgradientenmagnetometer
Das Wechselgradientenmagnetometer (Alternating Gradient Magnetometer, AGM)
erlaubt die Messung von Magnetisierungskurven bei beliebiger Probenorientierung.
Durch die Ausnutzung eines Resonanzeffekts sowie der Lock-in-Technik erreicht die
Methode eine außerordentliche Empfindlichkeit, die ausreicht, Proben mit nur weni-
gen Atomlagen dicken magnetischen Schichten zu untersuchen [Mie94].
Die Versuchsanordnung besteht aus einem Paar von Gradientenspulen, die auf die
Polschuhe eines Elektromagneten montiert sind und so dem Magnetfeld einen schwa-
chen Feldgradienten u¨berlagern ko¨nnen. Das eigentliche Magnetometer besteht aus
einem massiven Block, an dessen Ende ein Piezopla¨ttchen befestigt ist. Der Proben-
halter befindet sich am Ende einer Glaskapillare, deren anderes Ende am Piezoelement
festgeklemmt ist. Wird die Probe mittig zwischen die Gradientenspulen gebracht, so
wird auf diese u¨ber den Feldgradienten eine zum Probenmoment in Gradientenrichtung
proportionale Kraft ausgeu¨bt. Die Auslenkung der Probe wird u¨ber die Piezospannung
detektiert. Da die Gradientenspulen entgegengesetzt gepolt sind, liefern sie na¨herungs-
weise am Probenort keinen Beitrag zum Gesamtfeld, weshalb die Magnetisierung der
Probe allein eine Funktion des externen Magnetfelds bleibt. Legt man nun an die
Gradientenspulen eine Wechselspannung an, so beginnt das Gesamtsystem aus Probe,
Kapillare und Piezoelement zu schwingen. Stimmt man zudem die Anregungsfrequenz
auf die Resonanzfrequenz des schwingenden Systems ab, so erreicht man durch des-
sen relativ hohen Gu¨tefaktor einen erheblichen Versta¨rkungseffekt. Die zur weiteren
Rauschunterdru¨ckung mit einem Lock-in-Versta¨rker gemessene Oszillationsamplitude
ist in guter Na¨herung proportional zur Magnetisierungkomponente in Feldrichtung.
Ein Ru¨ckschluss auf das absolute Moment der Probe kann aufgrund der vielfa¨ltigen
Abha¨ngigkeiten von apparativen Parametern nur erfolgen, wenn vor jeder Messung ei-
ne Eichung mit Hilfe des definierten Dipolmoments einer kleinen stromdurchflossenen
Spule am Probenhalter erfolgt.
3.3.3 SQUID-Magnetometer
Das SQUID-Magnetometer ermo¨glicht die Bestimmung des absoluten magnetischen
Moments einer Probe mit unu¨bertroffener Empfindlichkeit. Abbildung 3.17 zeigt den
Aufbau des hauptsa¨chlich verwendeten VTS-50L der Firma S.H.E.. Es ermo¨glicht Feld-
und temperaturabha¨ngige Messungen im Bereich von ca. 5K bis 400K in Magnetfeldern
bis ±5T. Eine genaue Beschreibung findet sich in [Ben94]. Gegen Ende der Arbeit
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Abbildung 3.17: Schematische Skizze des hauptsa¨chlich verwendeten SQUID-
Magnetometers VTS-50L der Firma S.H.E. (aus [Lug82]).
kam auch ein neu beschafftes SQUID-Magnetometer Modell MPMX XL der Firma
Quantum Design mit weitaus ho¨herer Leistungsfa¨higkeit zum Einsatz5.
Funktionsprinzip: Die Proben werden langsam durch ein supraleitendes Gradien-
tenspulenpaar (Pick-up-Spulen) gefahren, wobei das magnetische Streufeld der Probe
einen Strom induziert, der im Gegensatz zu normalleitenden Spulen nicht von der
Probengeschwindigkeit abha¨ngt. Da die Gradientenspulen gegenpolig geschaltet sind,
wird der Einfluss von weitgehend homogenen externen Sto¨rfeldern gut unterdru¨ckt.
Gleiches gilt auch fu¨r das von der konzentrisch um den Probenraum angeordneten
supraleitenden Feldspule erzeugte homogene Magnetfeld. Zur verlustlosen Messung
des sehr schwachen induzierten Stromes im pA-Bereich wird dieser im sogenannten
”
Flusstransformator“ von einer Einkopplungsspule mit vielen Windungen wieder in
einen magnetischen Fluss gewandelt. Dieser durchsetzt einen SQUID-Ring (Super-
conducting Quantum Interference Device), also einen supraleitenden Ring mit einer
Schwachstelle (weak link). Aus der Forderung einer eindeutigen Phase der Wellen-
funktion von Cooper-Paaren im Ring folgt, dass der Fluss, der durch diesen tritt,
in Einheiten des Flussquants Φ0 = h/2e quantisiert ist [Kit91, Seite 395ff.], wobei
Abschirmstro¨me hervorgerufen werden, die Abweichungen von dieser Bedingung ent-
5www.qdusa.com
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gegenwirken. Die Schwachstelle ist nun so dimensioniert, dass bereits Abschirmstro¨me,
die einem Fluss von weniger als einem Fluxon entsprechen, die kritische Stromdichte
u¨berschreiten, so dass kurzzeitig ein normalleitender Zustand erreicht wird, was die
A¨nderung des Flusses durch den Ring um einen Flussquant ermo¨glicht. Legt man ein
hochfrequentes magnetisches Wechselfeld an, dessen Amplitude so gewa¨hlt ist, dass
sich der Fluss durch den Ring periodisch um einen Flussquant a¨ndert, so entstehen
in einer Sensorspule Induktionssto¨ße, die proportional zur Gro¨ße der Abschirmstro¨me
sind. Mit Hilfe von Lock-in-Versta¨rkung erha¨lt man so ein rauscharmes Signal, aus
dem auf die Abweichung des externen Flusses durch den Ring von einem Vielfachen
eines Fluxons geschlossen werden kann. Damit wird der Strom in einer Gegenkopp-
lungsspule mit wenigen Windungen so geregelt, dass die Flussdifferenz konstant bleibt.
Aus dem Windungszahlverha¨ltnis von Einkopplungs- und Gegenkopplungsspule ergibt
sich zudem eine Stromversta¨rkung. Es ist dabei unerheblich, ob sich im Gegenkopp-
lungskreis ein elektrischer Widerstand befindet, so dass eine verlustbehaftete Messung
des Gegenkopplungsstromes mo¨glich wird. Der Verlauf des in Abha¨ngigkeit von der
Probenposition gemessenen Induktionsstroms kann an theoretische Kurven fu¨r einen
Punktdipol angepasst werden. Zusammen mit einem geometrischen Korrekturfaktor
fu¨r ausgedehnte Proben und einer gera¨teabha¨ngigen Eichung kann das Probenmoment
relativ genau bestimmt werden. Fu¨r eine weitergehende Diskussion des Sachverhalts sei
auf [Ben01] verwiesen. Die angewandte Vorgehensweise zur Auswertung der SQUID-
Messungen ist in Abschnitt 3.3.5 ab Seite 66 beschrieben.
3.3.4 Torsionsmagnetometer
Das Torsionsmagnetometer (TM) ermo¨glicht die Bestimmung der magnetischen An-
isotropien einer Probe aus der winkelaufgelo¨sten Messung des Drehmoments
T = VH × J , (3.1)
das ein homogenes Magnetfeld H auf das magnetische Moment einer Probe (Volu-
men V) ausu¨bt. Das Magnetfeld muss stark genug sein, um eine mo¨glichst homogene
Magnetisierung J der Probe zu gewa¨hrleisten. Im Fall einer spha¨rischen Probe ist die
Streufeldenergie isotrop, und es tragen nur externe Feldenergie sowie intrinsische An-
isotropieenergie zur Richtungsabha¨ngigkeit der magnetischen Energie der Probe bei.
Nach der Theorie von Stoner und Wohlfarth [SW48] nimmt die Magnetisierung im-
mer eine Richtung minimaler Energie ein: Wa¨hrend die externe Feldenergie hier die
Richtung des Magnetfeldes favorisiert (⇒ Drehmoment 0), begu¨nstigt die Anisotropie
bestimmte Richtungen relativ zur Probe. Das Wechselspiel dieser Energiebeitra¨ge be-
wirkt fu¨r eine festgehaltene Probe im allgemeinen6 eine winkelabha¨ngige Abweichung
von J aus der Richtung von H , so dass sich das Drehmoment, das die Probe u¨ber
6Im hypothetischen Fall einer magnetisch vo¨llig isotropen Probe wu¨rde J jedoch lediglich der
Richtung von H folgen und es tra¨te kein Drehmoment auf die Probe auf. Zudem gilt J ‖H , falls H
exakt parallel zu einer leichten oder schweren Richtung der Probe ist.
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die Anisotropie auf J ausu¨bt, mit dem Drehmoment des externen Feldes auf J im
Gleichgewicht befindet. Aus dieser Gleichgewichtsbedingung folgt umgekehrt, dass das
Drehmoment, das im Feld auf die Probe wirkt, gleich dem in Gleichung 3.1 angege-
benen Drehmoment ist, das das Magnetfeld auf das magnetische Moment der Probe
ausu¨bt. Letzteres kann somit durch Messung des auf die Probe wirkenden Drehmo-
ments in Abha¨ngigkeit des Winkels zwischen Probe und Feld bestimmt werden. Aus
dem Verlauf der resultierenden Drehmomentskurve kann indirekt auf die magnetische
Anisotropie der Probe geschlossen werden. Die Schwierigkeit dabei besteht darin, dass
die jeweilige Richtung von J nicht a priori bekannt ist. Es existieren zwei Ansa¨tze zur
Umgehung dieses Problems. Einerseits kann die Messung fu¨r mehrere große Magnetfel-
der erfolgen, so dass eine Extrapolation der Ergebnisse fu¨r H →∞ mo¨glich wird, wo
J ‖ H gilt. Andererseits kann eine Auswertung fu¨r endliche Felder auf der Basis von
Modellannahmen fu¨r die Anisotropieenergie geschehen. Hierbei muss die Gu¨ltigkeit
dieser Annahmen verifiziert werden.
Weicht die Probengeometrie vom spha¨rischen Fall ab, z.B. bei der Messung du¨nner
Schichten, so muss der Einfluss der anisotropen Streufeldenergie mit beru¨cksichtigt
werden. Dieser kann bei hinreichend homogener Magnetisierung – also bei hohen Ma-
gnetfeldern – als Formanisotropie der Probe (Seite 13) in die Betrachtung einfließen.
Messungen bei verschiedenen Feldsta¨rken erlauben es zu u¨berpru¨fen, ob Inhomoge-
nita¨ten der Magnetisierung, wie sie z.B. an den Probenra¨ndern du¨nner Schichten auf-
treten, einen signifikanten Einfluss auf das Ergebnis haben.
Messprinzip: Die Probe wird, wie in Abbildung 3.18 gezeigt, an einem Torsionsfa-
den (meist aus Wolfram) aufgeha¨ngt und zwischen den Polschuhen eines Elektroma-
gneten positioniert. Grundvoraussetzung fu¨r eine winkelaufgelo¨ste Messung ist, dass
das auftretende Drehmoment keine Auslenkung der Probe bewirkt. Es wird daher
u¨blicherweise im Kompensationsverfahren gemessen, d.h. jede Auslenkung der Probe
wird empfindlich detektiert – hier mittels eines an einem am Probenhalter montierten
Spiegels, an dem ein Laserstrahl reflektiert wird – und durch einen entsprechenden
Strom in einer Kompensationsspule ausgeglichen. Dieser Strom dient dann gleichzeitig
als Maß fu¨r das auftretende Drehmoment. Das Magnetfeld kann nun relativ zur Pro-
be um die Achse des Torsionsfadens rotiert werden, was eine genaue winkelabha¨ngige
Messung des Drehmoments T (ϕ) ermo¨glicht. Eine komplette 360◦-Messung erlaubt
Ru¨ckschlu¨sse auf den Verlauf der Anisotropieenergie in der Ebene senkrecht zur Ro-
tationsachse.
Das verwendete Torsionsmagnetometer: Das in dieser Arbeit verwendete Tor-
sionsmagnetometer unterscheidet sich von dem in Abbildung 3.18 skizzierten lediglich
in einigen Details: Einerseits wird hier nicht das Feld um den festen Messaufbau ro-
tiert, sondern der Messaufbau ist drehbar gelagert und wird von einem Schrittmotor
angetrieben. Die Kompensationsspule ist in Form eines Drehspulinstruments realisiert.
Eine Wirbelstrombremse sorgt fu¨r die Da¨mpfung von Torsionsschwingungen. Die Aus-










Abbildung 3.18: Typischer Aufbau eines Torsionsmagnetometers
lenkung des reflektierten Laserstrahls wird mit Hilfe zweier Fotodioden detektiert. Das
Gera¨t erreicht eine Auflo¨sung von ca. 1 erg [Sch00]. Das maximal erreichbare Magnet-
feld betra¨gt – je nach Probengro¨ße und Polschuhabstand – ca. 1,9T. Eine detailliertere
Beschreibung des Aufbaus findet sich in [Ham99].
Auswertung der Messungen Die Bestimmung der Anisotropiekonstanten aus der
gemessenen Torsionskurve T (ϕ) soll hier anhand des denkbar einfachsten Falles einer
uniaxialen Anisotropie zweiter Ordnung demonstriert werden, um so einige wichtige
Eigenschaften von Torsionsmessungen aufzuzeigen. Gleichung 2.4 (Seite 9) zufolge ist
die magnetische Gesamtenergie gleich
Etot = V
[
−HJS cos(ϑ− ϕ) +Ku sin2(ϑ)
]
.
Dabei sei ϑ der Winkel der Magnetisierung und ϕ der Winkel des externen Magnetfel-
des, beide gegen die Anisotropieachse gemessen, auf der die Rotationsachse senkrecht
stehen soll. Fu¨r jede Feldrichtung wird die Magnetisierung eine Richtung mit (lokal)


























Abbildung 3.19: Idealisierte Torsionskurve bei uniaxialer Anisotropie zweiter Ordnung. Die
Maxima der Kurve sind zur schweren Richtung hin verschoben, woraus sich Vorzeichen und
Betrag der Anisotropiekonstante Ku bestimmen lassen.
was eine analytische Behandlung dieses Problems erlaubt [HS98, Seite 358]: Man erha¨lt
fu¨r T (ϕ) gescherte Sinuskurven des doppelten Feldwinkels, wobei die Maxima der
Kurve um arcsin( Ku
HJS
) rad zur schweren Richtung hin verschoben sind. Der Betrag des





2(ϑ) = V Kusin(2ϑ), also gleich V Ku. Beginnt man die Messung
in der leichten Richtung, so ist das erste Drehmomentextremum ein Minimum. Misst
man dagegen gegen die schwere Richtung, so erha¨lt man zuerst ein Maximum. Der
Sachverhalt wird in Abbildung 3.19 verdeutlicht.
Die Auswertung der Torsionsmessungen, die im Rahmen dieser Arbeit durchgefu¨hrt
wurden, gelang allerdings nicht auf der Basis des eben skizzierten simplen Schemas.
Die numerische Auswertungsmethode, die daher entwickelt wurde, wird in Kapitel 4.2.3
und im Anhang ab Seite 172 beschrieben.
3.3.5 Bestimmung mikromagnetischer Materialparameter
Die mikromagnetische Beschreibung eines Systems beruht auf der Kenntnis der Materi-
alparameter Sa¨ttigungsmagnetisierung, Austauschkonstante und Anisotropiekonstan-
te(n). Die Anisotropiekonstanten werden direkt aus TM-Messungen ermittelt und die
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Sa¨ttigungsmagnetisierung kann aus SQUID-Messungen abgeleitet werden. Die Aus-
tauschkonstante ergibt sich aus der Temperaturabha¨ngigkeit der Sa¨ttigungsmagneti-
sierung [HS98, Seite 390ff.], und kann z.B. aus der Curietemperatur oder aus dem
Bloch’schen Spinwellenparameter bestimmt werden. Da nicht ausgeschlossen werden
kann, dass die Proben bei la¨ngerer Einwirkung hoher Temperaturen durch Entmi-
schung von Eisen und Gold zersto¨rt werden [NTMF98], wurde die zweite Methode
gewa¨hlt, die auf der Messung von JS(T ) bei tiefen Temperaturen beruht.
Sa¨ttigungsmagnetisierung und Austauschkonstante
Das SQUID-Magnetometer ermo¨glicht die absolute Bestimmung des magnetischen Ge-
samtmoments einer ferromagnetischen Probe. Voraussetzung dafu¨r ist, dass sich die
Probe sa¨ttigen la¨sst, weshalb diese in leichter Richtung gemessen werden sollte. Mo-
mente, die bei Feldern oberhalb der Sa¨ttigungsfeldsta¨rke gemessen werden, setzen sich
aus dem Sa¨ttigungsmoment der Probe sowie den unvermeidlichen para- und diamag-
netischen Beitra¨gen von Probenhalterung, Substrat etc. zusammen. Um daraus das
Sa¨ttigungsmoment zu erhalten, mu¨ssen letztere vom Ergebnis abgezogen werden. Dies
gelingt am einfachsten im Fall diamagnetischer Anteile, da sich diese in einem linearen
Beitrag mit negativer Steigung zu den gegen das Magnetfeld aufgetragenen Messpunk-
ten a¨ußern. Extrapoliert man die resultierende Gerade aufH = 0 zuru¨ck, so erha¨lt man
das Sa¨ttigungmoment der Probe. Paramagnetische Anteile ko¨nnen dagegen gro¨ßere
Probleme bei der Auswertung aufwerfen, da deren Feldabha¨ngigkeit von der Brillouin-
Funktion beschrieben wird [Kit91, Seite 462]. Diese kann zwar bei nicht zu großen
Feldern und ausreichend hoher Temperatur durch eine Gerade mit positiver Steigung
angena¨hert werden, sollte dies jedoch scheitern, so muss die Auswertung durch Kur-
venanpassung mit der Brillouin-Funktion erfolgen. Weiterhin muss der Paraeffekt des
Ferromagneten beru¨cksichtigt werden, der auf der Unterdru¨ckung von Spinwellen in
einem externen Magnetfeld beruht und eine Zunahme des Sa¨ttigungsmoments mit der
Feldsta¨rke bewirkt. Fu¨r nicht zu starke Felder und fu¨r Temperaturen weit unterhalb
der Curie-Temperatur kann dieser Effekt ebenfalls linear approximiert werden. Sind
Dicke und Fla¨che einer magnetischen Schicht bekannt, so kann schließlich aus den
ermittelten Momenten die Sa¨ttigungmagnetisierung bestimmt werden. Zur genauen
Ermittlung der Probenfla¨che wurde ein Flachbrettscanner in Verbindung mit einem
Bildverarbeitungsprogramm eingesetzt. Die Schichtdicke ergibt sich aus der Massen-
belegung und den Gitterkonstanten.
Die Bloch’sche Spinwellentheorie stellt ein einfaches Modell zur Beschreibung
der Temperaturabha¨ngigkeit der Sa¨ttigungmagnetisierung bei tiefen Temperaturen dar
[Kit91, Seite 494], [Blo30]. Die Kopplung zwischen benachbarten Spins wird durch die
Heisenberg-Wechselwirkung beschrieben (siehe Gleichung 2.1 auf Seite 8). Durch diese
Spin-Spin-Kopplung werden kollektive Anregungen vermittelt, sogenannte Spinwellen,
bei denen die Spins um die Magnetisierungsrichtung pra¨zedieren. Die Dispersionsrela-
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(1− cos(k · ai)) .
J ist das Austauschintegral zwischen na¨chsten Nachbarn, S ist die Spinquantenzahl, z
ist die Anzahl na¨chster Nachbarn (6 fu¨r sc, 8 fu¨r bcc, 12 fu¨r fcc), k ist der Wellevektor
und ai sind die Ortsvektoren der na¨chsten Nachbarn eines Atoms am Ursprung. Fu¨r
k · ai ¿ 1, also bei kleinen Energien bzw. tiefen Temperaturen, gilt na¨herungsweise
(1 − cos(k · ai)) ≈ 12(k · ai)2, was der quadratischen Dispersionsrelation eines har-
monischen Oszillators entspricht. Man erha¨lt also auch die gleiche Quantisierung der
Energie:
εk = (nk +
1
2
) h¯ωk mit nk ²N .
Die Quanten der Spinwellen werden als Magnonen bezeichnet. Die Anregung eines
Magnons reduziert das Gesamtmoment eines Ko¨rpers um S [Kit91]. Damit la¨sst sich
die Temperaturabha¨ngigkeit der Magnetisierung in Abha¨ngigkeit von der Zahl der
angeregten Magnonen
∑








N gibt die Zahl der Atome pro Volumeneinheit an.
∑
nk ergibt sich aus der Integration
des Produktes aus Zustandsdichte (folgt aus der Dispersionsrelation) und Besetzungs-
wahrscheinlichkeit (Bose-Verteilung) u¨ber die erste Brillouin-Zone. Es ergibt sich das
”
Blochsche T 3/2-Gesetz“ [Kit91, Seite 498]:
JS(T )
JS(0)
= 1−B · T 3/2 (3.2)









wobei Q = Na3 die Zahl der Atome pro Einheitszelle angibt (1 fu¨r sc, 2 fu¨r bcc und 4
fu¨r fcc).
Die temperaturabha¨ngige Messung der Sa¨ttigungsmagnetisierung bei tiefen Tem-
peraturen erlaubt somit – durch Anpassung von Gleichung 3.2 an die Messwerte –
die Bestimmung der Austauschkonstante J sowie der Sa¨ttigungsmagnetisierung JS bei
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Bei Messungen an sehr du¨nnen Schichten muss der starke Einfluss der Grenzfla¨chen
auf den Spinwellenparameter beachtet werden:
BOberfla¨che = k ·BV olumen .
Messungen ergeben Werte von k im Bereich von 1,8 – 6,0 [Ben94, Seite 9]. Diese
Komplikation kann durch schichtdickenabha¨ngige Messungen und Extrapolation nach
unendlich großer Schichtdicke umgangen werden.
Aus den gewonnenen Ergebnissen la¨sst sich schließlich mit Hilfe von Gleichung 2.2
(Seite 8) die mikromagnetische Steifheitskonstante A bestimmen. Bei der Verwendung
der gewonnenen Daten in mikromagnetischen Rechnungen oder Simulationen ist zu
beachten, dass die Temperatur nur u¨ber die Temperaturabha¨ngigkeit der Materialpa-
rameter in das Modell eingeht. Soll daher ein System bei Zimmertemperatur berech-
net werden, so sind auch die Materialparameter bei Zimmertemperatur zu verwenden.
Die Steifheitskonstante A ist im Rahmen des besprochenen einfachen Modells jedoch
temperaturunabha¨ngig und wird im Folgenden in erster Na¨herung auch als solches
angenommen.
3.4 Mikromagnetische Charakterisierung
Mikroskopiemethoden, die Magnetisierungsverteilungen hochauflo¨send abbilden
ko¨nnen, stellen ein unverzichtbares Werkzeug zur Charakterisierung der magnetischen
Mikrostruktur einer Probe dar. Allerdings existiert bislang keine einzelne Methode,
die alle wu¨nschenswerten Eigenschaften in sich vereint, na¨mlich hohe Empfindlich-
keit und laterale Auflo¨sung, quantitative Information u¨ber alle Komponenten der
Magnetisierungsvektoren sowie die Mo¨glichkeit zur Doma¨nenbeobachtung in hohen
Magnetfeldern. Daher ist es sinnvoll, mehrere sich erga¨nzende magnetische Abbil-
dungsverfahren zu kombinieren, weshalb in dieser Arbeit drei Methoden nebenein-
ander zur Anwendung kommen: Magnetische Transmissions-Ro¨ntgenmikrosko-
pie (Magnetic Transmission X-Ray Microscopy, MTXM), Lorentz-Transmissions-
Elektronenmikroskopie (LTEM) sowie Magnetische Rasterkraftmikroskopie
(Magnetic Force Microscopy, MFM). Alle drei Methoden weisen eine hohe laterale
Auflo¨sungsfa¨higkeit im sub-100nm-Bereich auf. Zudem erga¨nzen sie sich sehr gut in ih-
ren speziellen Eigenschaften: Bei senkrechter Durchstrahlung der Probe liefert MTXM
quantifizierbare Informationen u¨ber die Verteilung der senkrechten Magnetisierungs-
komponenten, wa¨hrend die Lorentzmikroskopie gegenu¨ber den in-plane-Komponenten
empfindlich ist. Beide Verfahren arbeiten in Transmission, weshalb sie u¨ber die Schicht-
dicke gemittelte Ergebnisse liefern und eine sehr aufwa¨ndige Probenpra¨paration erfor-
derlich machen, da – je nach Methode und Material – die durchstrahlbare Gesamtpro-
bendicke im Bereich von 100nm liegt. In dieser Hinsicht ist die Magnetkraftmikrosko-
pie deutlich anspruchsloser, da fu¨r gewo¨hnlich keine spezielle Probenvorbehandlung
erforderlich ist. Sie eignet sich somit besonders fu¨r schnelle qualitative Untersuchun-
gen z.B. im Vorfeld aufwa¨ndigerer Messungen. Die Magnetkraftmikroskopie detektiert
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das Streufeld dicht u¨ber der Probenoberfla¨che, welches durch ra¨umliche A¨nderungen
der lokalen Magnetisierung (sowohl in der Probenebene als auch senkrecht dazu) her-
vorgerufen wird. Ein quantitativer Ru¨ckschluss auf die Magnetisierungsverteilung ist
dagegen unter anderem wegen der komplexen Wechselwirkung zwischen magnetischer
Spitze und Probe relativ problematisch und erfordert quasi eine Eichung der Spitze,
z.B. im Feld einer Mikrospule. Wa¨hrend MFM und LTEM prinzipbedingt lediglich
in kleinen bis mittleren Magnetfeldern funktionieren, erlaubt MTXM Untersuchungen
bei beliebigen apparativ realisierbaren Feldsta¨rken.
3.4.1 Magnetische Transmissions-Ro¨ntgenmikroskopie
Die Magnetische Transmissions-Ro¨ntgenmikroskopie (MTXM) stellt eine Erweiterung
von TXM (Transmission X-ray Microscopy) um die Fa¨higkeit zur Abbildung magne-
tischer Kontraste dar. Dies geschieht unter Ausnutzung des magnetischen Ro¨ntgenzir-
kulardichroismus (X-ray Magnetic Circular Dichroism, XMCD) also der Abha¨ngigkeit
der Absorption von zirkular polarisierter Ro¨ntgenstrahlung von der Projektion der lo-
kalen Magnetisierung auf die Photonen-Einfallsrichtung, was zuerst von Fischer und
Mitarbeitern erfolgreich demonstriert werden konnte [FSS+96] [FES+98]. Die Metho-
de ist elementselektiv und erlaubt prinzipiell Doma¨nenbeobachtungen in beliebigen
magnetischen Feldern.
Der XMCD-Effekt
Die Existenz des XMCD-Effekts wurde im Jahr 1987 von G. Schu¨tz und Mitarbeitern
experimentell nachgewiesen [SWW+87]. In der Ro¨ntgenabsorptionsspektroskopie (X-
ray Absorption Spectroscopy, XAS) wird die energieabha¨ngige Absorption µ(E) durch




I0 bezeichnet dabei die Strahlungsintensita¨t vor einem Absorber und I die Intensita¨t
dahinter. d ist die Dicke des Absorbers. In der Ein-Teilchen-Na¨herung ko¨nnen Ab-
sorptionsprozesse im Festko¨rper unterhalb der Ionisationsenergie als Anregung eines
Elektrons von einer inneren Schale in freie Zusta¨nde oberhalb der Fermikante betrach-
tet werden. Damit a¨hnelt der XMCD-Effekt dem magneto-optischen Kerr-Effekt mit
Ausnahme der Anfangszusta¨nde, die beim MOKE nur wenig unterhalb Fermi-Energie
liegen. Das Ro¨ntgenabsorptionsspektrum ist charakterisiert durch eine Serie von Ab-
sorptionskanten, die nach der Schale des Ausgangszustandes benannt werden (K, L,
M, . . . fu¨r n=1, 2, 3, . . . ). Treten innerhalb einer Schale mehrere Kanten auf, so wer-
den diese nach absteigender Energie durchnummeriert, wobei Spin-Bahn-aufgespaltene
Zusta¨nde einzeln geza¨hlt werden. Jede Kante repra¨sentiert die O¨ffnung eines neuen
Absorptionskanals, weshalb die Absorption hinter der Kante gro¨ßer ist als davor.
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Abbildung 3.20: XMCD-Effekt im Ein-Teilchen-Bild fu¨r ein 3d-U¨bergangsmetall. Die An-
regung erfolgt aus den Spin-Bahn-aufgespaltenen 2p-Zusta¨nden ins 3d-Leitungsband ober-
halb der Fermi-Energie. Zur besseren U¨bersichtlichkeit sind im Energieschema (oben) nur
Anregungen an der L3-Kante dargestellt, zusammen mit der Zustandsdichte der End-
zusta¨nde. Darunter finden sich entsprechende Ro¨ntgen-Absorptionsspektren (L2- und L3-
Kante). Links: Elektronischer U¨bergang bei herko¨mmlicher Ro¨ntgenabsorption mit linear
polarisierter oder unpolarisierter Strahlung. Darunter das zugeho¨rige Absorptionsspektrum.
Rechts: Magnetischer Ro¨ntgenzirkulardichroismus bei zirkular polarisierter Strahlung mit
Anregung in Spin-aufgespaltene Endzusta¨nde. Das dichroische Spektrum stellt die Differenz
der Absorptionsspektren fu¨r rechts- und linkszirkulare Polarisation dar. Aus [Sto¨99].
Die folgende qualitative Diskussion konzentriert sich auf die fu¨r die Untersuchung
der ferromagnetischen 3d-U¨bergangsmetalle (Fe, Co, Ni) wichtigen L2- und L3-Kanten,
bei denen Elektronen aus den Spin-Bahn-aufgespaltenen 2p1/2- und 2p3/2-Zusta¨nden
angeregt werden. Entsprechend der elektrischen Dipol-Auswahlregel7 ∆l = ±1, die
aus der Erhaltung des Drehimpulses h¯ des absorbierten Photons folgt, enthalten die
Absorptionsspektren sowohl Anteile der U¨berga¨nge p→d als auch p→s, wobei der
p→d - Kanal um einen Faktor von mehr als 20 dominiert [Sto¨99]. Die U¨bergangs-
wahrscheinlichkeit ist nach Fermis goldener Regel proportional zur Anzahl der End-
zusta¨nde, d.h. die angeregten Elektronen stellen eine Sonde zur Abtastung der Dichte
7Zusa¨tzlich gilt ∆j = 0, ±1.
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unbesetzter Zusta¨nde im 3d-Leitungsband dar (Abbildung 3.20). Dies a¨ußert sich im
Absorptionsspektrum in scharfen Resonanzlinien an der L2 und L3-Kante (white lines),
deren integrierte Fla¨che IL2 + IL3 proportional zur Anzahl der unbesetzten Zusta¨nde
im Leitungsband ist. Ist die einfallende Ro¨ntgenstrahlung links- (bzw. rechts-) zirkular
polarisiert, so bewirkt die entsprechende Dipol-Auswahlregel8 ∆ml = +1 (−1) einen
endlichen Erwartungswert der Projektion des Bahndrehimpulses des angeregten Elek-
trons auf die Photonen-Einfallsrichtung. Zudem bewirkt die Spin-Bahnkopplung einen
teilweisen Transfer des Photonen-Drehimpulses auf den Elektronenspin. Die Spin-
und Bahnpolarisation des angeregten Elektrons ko¨nnen auf der Basis von Clebsch-
Gordan-Koeffizienten berechnet werden[FES+98]. Fu¨r die Bahnpolarisation ergibt sich
< lz >= +75%. Da die p3/2 und p1/2-Zusta¨nde ein unterschiedliches Vorzeichen der
Spin-Bahn-Kopplung aufweisen (l+s und l−s), ist die Spin-Polarisation des Elektrons
an der L3 und L2 Kante entgegengesetzt, na¨mlich < σz >= +25% und -50%, was die
verschiedenen Vorzeichen der dichroischen Peaks der beiden Kanten erkla¨rt (Abbil-
dung 3.20 rechts unten). Die Umkehrung der zirkularen Polarisationsrichtung bewirkt
auch eine A¨nderung des Vorzeichens von < lz > und < σz >. Das austauschaufgespal-
tene 3d-Valenzband wirkt nun gema¨ß Fermis goldener Regel als Detektor fu¨r Spin und
Bahndrehimpuls des Elektrons. Die Quantisierungsachse von Spin- und Bahnmoment
des Elektrons ist dabei jedoch durch die lokale Magnetisierungsrichtung vorgegeben,
weshalb diese fu¨r einen maximalen XMCD-Effekt mit der Einfallsrichtung der Ro¨nt-
genstrahlung u¨bereinstimmen muss. Aus Symmetriegru¨nden hat die Umkehrung der
zirkularen Polarisationsrichtung die gleiche Auswirkung auf das dichroische Spektrum
wie die Inversion der Magnetisierungsrichtung, wobei letzteres experimentell meist
leichter zu realisieren ist. Weichen Photonen- und Magnetisierungsrichtung voneinan-
der ab, so wird der XMCD-Effekt durch die Projektion der Magnetisierung auf die
Strahlrichtung bestimmt. Die maximal erzielbare relative A¨nderung der Absorption
liegt bei 50% [FES+98], so dass der XMCD-Effekt hervorragend als elementselektiver
magnetischer Kontrastmechanismus bei der Ro¨ntgen-Transmissionsmikroskopie geeig-
net ist.
Summenregeln: Die von Thole, Carra und Mitarbeitern aufgestellten Summenre-
geln [TCSvdL92] [CTAW93] stellen ein Werkzeug zur getrennten Bestimmung von
Spin- und Bahnmoment am Ort des absorbierenden Atoms dar: Ausgangspunkt ist
die U¨berlegung, dass durch die Absorption von Photonen mit entgegengesetzter zir-
kularer Polarisation die unbesetzten spin- und bahnaufgespaltenen Zusta¨nde im 3d-
Valenzband getrennt abgetastet werden ko¨nnen, so dass die Fla¨chen A und B unter
den L3- und L2-Resonanzlinien des dichroischen Spektrums proportional zur Diffe-
renz der unbesetzten Zusta¨nde mit gegensa¨tzlicher Spin- und Bahnorientierung sind,
woraus auf die Differenz der besetzten Zusta¨nde und somit auf das lokale Spin- und
Bahnmoment geschlossen werden kann. Betrachtet man die oben angegebenen Erwar-
8Wegen ∆s = 0 ist ∆mj = ∆ml.
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tungswerte fu¨r die Spin- und Bahnpolarisation des angeregten Elektrons und gewich-
tet diese noch mit der Anzahl der Elektronen in den Ausgangszusta¨nden (4 fu¨r p3/2
und 2 fu¨r p1/2), so erkennt man, das sich der Spin-Anteil in der Summe A+B auf-
hebt (4 · 25%+ 2 · (−50%)), der Bahn-Anteil jedoch nicht, weshalb A+B proportional
zum Bahnmoment ist. In der Differenz A-2B dagegen hebt sich der Bahn-Anteil auf,
und es ergibt sich ein Wert proportional zum lokalen Spinmoment. Der Proportio-
nalita¨tsfaktor kann aus IL2 + IL3 bestimmt werden, was eine absolute Quantifizierung
der Messungen erlaubt. Eine genauere Darstellung des Sachverhalts ist in [Sto¨99] ge-
geben. Da Vielteilcheneffekte bei der Herleitung nicht beru¨cksichtigt wurden, weisen
die mit Hilfe der Summenregeln erhaltenen Ergebnisse gewo¨hnlich einen Fehler in der
Gro¨ßenordnung von 10–20% auf. In MTXM-Experimenten konnten die Summenregeln
bislang noch nicht erfolgreich angewendet werden, da der zu geringe Photonenfluss der
wenigen verfu¨gbaren Ro¨ntgenmikroskope starke statistische Schwankungen mit sich





































Abbildung 3.21: Prinzip der Doma¨nenabbildung in einem magnetischen Transmissions-
Ro¨ntgenmikroskop.
Abbildung 3.21 zeigt das Prinzip der Doma¨nenabbildung in einem magnetischen
Transmissions-Ro¨ntgenmikroskop. Die Transmission der einfallenden zirkular polari-
sierten Ro¨ntgenstrahlung ha¨ngt an der L2- und der L3- Kante von der Magnetisie-
rungsrichtung der Doma¨nen relativ zur Einfallsrichtung der Ro¨ntgenstrahlung ab. Die
so intensita¨tsmodulierte, transmittierte Strahlung wird von einer geeigneten Ro¨ntgen-
optik auf einen Detektor abgebildet.
Der Strahlengang eines magnetischen Transmissions-Ro¨ntgenmikroskops ist
in Abbildung 3.22 schematisch dargestellt. Als fokussierende Elemente dienen
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Abbildung 3.22: Strahlengang eines magnetischen Transmissions-Ro¨ntgenmikroskops (nicht
maßstabsgerecht). Aus [FSS+96].
Fresnel-Zonenplatten, die mittels Elektronenstrahllithografie hergestellt werden. Die
Kondensor-Zonenplatte (Condensor Zone Plate, CZP) dient zur Sammlung der einfal-
lenden Ro¨ntgenstrahlung und somit zur Erho¨hung des Photonenflusses am Probenort.
Da die Brennweite einer Zonenplatte abha¨ngig von der Wellenla¨nge ist, dient die CZP
zusammen mit einer Lochblende (Durchmesser ca. 10µm) kurz vor der Probe daru¨ber-
hinaus als Monochromator, dessen Wellenla¨nge durch Verschieben der CZP eingestellt
wird. Die intensive 0. Beugungsordnung der CZP wird durch Blenden eliminiert (nicht
eingezeichnet). Die transmittierte Strahlung wird hinter der Probe von einer Zonen-
platte mit kleinem Durchmesser, der sogenannten Mikrozonenplatte (MZP), auf die
Ru¨ckseite eines CCD-Chips mit gedu¨nntem Substrat vergro¨ßert abgebildet. Das ra¨um-
liche Auflo¨sungsvermo¨gen ist durch die Breite des a¨ußersten Ringes der MZP gegeben;
20nm stellen dabei die Grenze des derzeit Machbaren dar.
Bislang sind ausschließlich Synchrotronstrahlenquellen in der Lage, den fu¨r die
Transmissions-Ro¨ntgenmikroskopie erforderlichen Photonenfluss mit der no¨tigen zir-
kularen Polarisation zur Verfu¨gung zu stellen. Dabei wird fu¨r gewo¨hnlich die Strah-
lung eines Ablenkungsmagneten ausgenutzt, die in der Ringebene linear polarisiert
ist, daru¨ber und darunter jedoch mit wachsendem vertikalen Versatz eine zunehmende
zirkulare Polarisation aufweist9. Allerdings nimmt die Strahlungsintensita¨t ebenfalls
stark ab, so dass man einen Kompromiss zwischen Intensita¨t und Polarisationsgrad ein-
gehen muss. Im Falle des MTXM genu¨gt es, einen Teil des Strahls auszublenden, wie in
Abbildung 3.22 angedeutet, womit ein Polarisationsgrad von ca. 60% erreicht werden
kann [FES+98]. Eine weitaus brillantere Strahlenquelle stellen sogenannte Insertion
devices wie z.B. helikale Undulatoren dar, die durch eine Anordnung von Permanent-
9Man blickt sozusagen etwas von oben oder unten auf die umlaufenden Elektronen bzw. Positronen,
so dass deren Bahn elliptisch erscheint.
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magneten die Teilchen im Speicherring auf eine Schraubenbahn zwingen und somit die
Emission hochgradig polarisierter Strahlung in einem engen Energieband erreichen.
Verwendete Ro¨ntgenmikroskope
Abbildung 3.23: Schematischer Aufbau des TXM in Berkeley. Aus [Adv02].
In der vorliegenden Arbeit kamen die Ro¨ntgenmikroskope am Berliner Elektronen-
Synchrotron BESSY I in Berlin und an der Advanced Light Source (ALS) des Lawrence
Berkeley National Laboratory in Berkeley, Ca. (USA) zum Einsatz, wobei ein Großteil
der Untersuchungen an letzterem durchgefu¨hrt wurde. Beide Gera¨te nutzen die Strah-
lung eines Ablenkmagneten im weichen Ro¨ntgenbereich, die zum Schutz der Appa-
raturen und des Aufenthaltsbereichs vor hochenergetischer Bremsstrahlung sowie zur
Tiefpass-Filterung zuna¨chst an einem Ablenkspiegel reflektiert wird (Abbildung 3.23).
Die Mikroskope sind vom Design her auf die Untersuchung biologischer Proben ausge-
legt und besitzen deshalb am Probenort einen Luftspalt, wa¨hrend der gesamte sonstige
Strahlengang im Vakuum verla¨uft. Die Anwendbarkeit der Methode auf Fragestellun-
gen aus dem Gebiet des Magnetismus war zum Zeitpunkt der Konzeption beider Ap-
paraturen noch nicht einmal bekannt. Elektromagneten zur Felderzeugung am Ort der
Probe mussten daher nachtra¨glich improvisiert werden; die Mo¨glichkeiten sind jedoch
konstruktionsbedingt in beiden Fa¨llen eingeschra¨nkt: Am BESSY I besaß die MZP
eine magnetische Halterung und es bestand die Gefahr einer Ablo¨sung in zu großen
Feldern; am ALS zeigte sich ebenfalls ein Einfluss von hohen Magnetfeldern auf die
Halterung der MZP, die aus einer Invar-Legierung besteht, was durch die auftretenden
Kra¨fte zu einer Defokussierung fu¨hrte. Somit lagen die maximal erreichbaren Felder
am ALS in Strahlrichtung bei ca. 3,5kOe, was die feldabha¨ngigen Untersuchungen von
Fe/Au-Viellagenschichten stark einschra¨nkte. Der Aufbau der beiden Mikroskope ist
in den Abbildungen 3.23 und 3.24 skizziert. Beide Anlagen besitzen Mo¨glichkeiten
zur Probenjustierung mit Hilfe eines optischen Mikroskops, was zum Auffinden der
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Membrano¨ffnungen der hier untersuchten Proben unerla¨sslich ist. Tabelle 3.1 zeigt ei-
ne Zusammenstellung der Eckdaten des Mikroskops in Berkeley. Das Herzstu¨ck eines
TXM stellen die Zonenplatten dar, da diese die Abbildungseigenschaften bestimmen.
Eine Kondensorzonenplatte besteht aus u¨ber 40000 Ringen auf einem Durchmesser
von 9mm, von denen der a¨ußerste 55nm breit ist [NSG+]. Die am ALS verwendete
MZP besitzt 600 Ringe, wobei der A¨ußerste eine Breite von 25nm besitzt [Adv02].
Dementsprechend lag die maximale ra¨umliche Auflo¨sung bei den im Rahmen dieser
Arbeit durchgefu¨hrten Untersuchungen bei ca. 25nm. Es stellte sich heraus, dass die
magnetische Empfindlichkeit der bestehenden Ro¨ntgenmikroskope relativ begrenzt ist:
Der im Fall der hier untersuchten Eisen/Gold-Proben resultierende Kontrast lag bei
einer Belegung von 100 Monolagen Eisen im Bereich 5–10%, was aber zum Teil auf die
relativ starke Absorption durch den hohen Goldanteil in den Proben zuru¨ckzufu¨hren
ist. Der Kontrast ist allerdings zur Doma¨nenabbildung vo¨llig ausreichend, zumal wenn
man bedenkt, dass z.B. in der Kerr-Mikroskopie meist deutlich geringere Kontraste
auftreten. Derzeit befindet sich ein dediziertes MTXM am BESSY II in der Aufbau-
phase, dessen Photonenflussdichte durch die Verwendung eines helikalen Undulators
als Strahlenquelle sowie durch einen vollkommen im Vakuum verlaufenden Strahlen-
gang deutlich ho¨her ist. Ein supraleitender Magnet macht zudem Untersuchungen in
einem weiten Bereich von magnetischen Feldsta¨rken mo¨glich.
Abbildung 3.24: Mechanischer Aufbau des TXM in Berlin. Aus [NSG+].
Merkmale der Methode
Zusammenfassend bestehen die herausragenden Merkmale der magnetischen
Transmissions-Ro¨ntgenmikroskopie in ihrer relativ hohen Auflo¨sung im Bereich 20–
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Photonenenergie [eV] 300 – 800
Spektrale Auflo¨sung E/∆E 500 – 700
Ra¨umliche Auflo¨sung 25nm
Vergro¨ßerung 500 – 3000 - fach
Photonen pro Bild ≈ 109 bei 3s Verschlusszeit
Auflo¨sung CCD-Sensor 1000 × 1000 Pixel
Tabelle 3.1: Eckdaten des Ro¨ntgenmikroskops in Berkeley [Adv02] [Eim02].
30nm, der Elementselektivita¨t sowie der Mo¨glichkeit zu magnetischen Abbildungen
in hohen Magnetfeldern. In der prima¨r verwendeten Geometrie, bei der die Ro¨nt-
genstrahlung senkrecht zur Probenoberfla¨che einfa¨llt, bildet die Methode senkrechte
Magnetisierungskomponenten ab. Durch ein Verkippen der Probe ko¨nnen auch Kom-
ponenten in der Schichtebene erfasst werden [EFK+01], wobei allerdings immer auch
eine U¨berlagerung durch eventuelle senkrechte Anteile stattfindet. Mit fortgeschritte-
nen Mikroskopen wird zudem die ortsaufgelo¨ste Bestimmung von Spin- und Bahnmo-
menten mo¨glich werden.
Andererseits erfordert die magnetische Transmissions-Ro¨ntgenmikroskopie eine
sehr aufwa¨ndige Technik zur Pra¨paration ro¨ntgentransparenter Proben, was das An-
wendungsfeld in gewissem Maße einschra¨nkt. Zudem erfordert die Methode eine ge-
waltige Infrastruktur in Form der beno¨tigten Synchrotronstrahlenquelle sowie bei der
Herstellung der Fresnel-Zonenplatten.
3.4.2 Lorentz-Transmissionselektronenmikroskopie
Wird eine du¨nne magnetische Schicht mit Hilfe der Transmissions-
Elektronenmikroskopie untersucht, so wirkt die magnetische Induktion der Probe
u¨ber die Lorentzkraft auf die transmittierten Elektronen. Diese Tatsache la¨sst sich
zur Erzielung eines magnetischen Kontrasts ausnutzen, was als Lorentzmikroskopie
bezeichnet wird. Diese ist in die Kategorie der Phasenkontrastmethoden einzuordnen,
da hier Absorptionseffekte im Gegensatz zu MTXM kaum beitragen. Zur Kontrastge-
nerierung werden hauptsa¨chlich zwei Techniken eingesetzt, na¨mlich die Focault- und
die Fresnelabbildung [Sat98], wobei nur Letztere in dieser Arbeit angewendet wurde.
Wie aus Abbildung 3.25 ersichtlich, bewirkt die zum Elektronenstrahl senkrechte
Komponente der mittleren Induktion B⊥ eine geringfu¨gige Ablenkung der Elektronen
um den Lorentzwinkel β. Dieser la¨sst sich aus der Wellenla¨nge λ der Elektronen und





Wird nun mit der Objektivlinse eine Ebene unterhalb der Probe abgebildet, was einer
Defokussierung gleichkommt, so erha¨lt man aufgrund der u¨berlappenden und ausein-
anderlaufenden Teilstrahlen an den Orten der Doma¨nenwa¨nde erho¨hte bzw. erniedrigte

















Abbildung 3.25: Fresnelabbildung einer magnetischen Probe. Die Lorentzkraft bewirkt eine
Ablenkung der Elektronen um den Lorentzwinkel β. a) Bildet man durch die Defokussierung
∆f eine Ebene unterhalb der Probe ab, so erscheinen Doma¨nenwa¨nde als dunkle und helle
Linien. b) Der U¨bergang vom U¨ber- zum Unterfokus bewirkt eine Kontrastumkehr. Aus
[Sat98].
Elektronendichten, die als helle und dunkle Linien erkennbar werden. Gleiches gilt fu¨r
die Abbildung des virtuellen Bildes einer Ebene oberhalb der Probe, wobei sich in
diesem Fall der Kontrast umkehrt. Dieser Effekt la¨sst sich zur eindeutigen Identifi-
zierung magnetischer Bildanteile ausnutzen. Weiße Wa¨nde erscheinen aufgrund von
Interferenzeffekten schmaler als dunkle und sind wegen des intensiven Hauptmaxi-
mums leichter zu erkennen. Ein direkter Ru¨ckschluss auf die Doma¨nenwandbreite ist
ohne weiteres nicht mo¨glich. Die Fresnel-Untersuchungen in dieser Arbeit wurden mit
einem Philips CM-30 TEM durchgefu¨hrt, das mit einer speziellen Lorentzlinse aus-
geru¨stet wurde, die im Gegensatz zur normalen Objektivlinse nur ein sehr geringes
Streufeld am Probenort erzeugt.
Die Lorentzmikroskopie zeichnet sich durch eine sehr gute Auflo¨sung im Bereich
von 10nm aus. Beobachtungen im Magnetfeld sind wegen der Ablenkung des Elektro-
nenstrahls nur bei geringen Feldsta¨rken mo¨glich. Die Methode bildet prima¨r Magne-
tisierungskomponenten in der Probenebene ab, wobei senkrechte Komponenten durch
Verkippen der Probe zuga¨nglich werden, die dann allerdings von eventuell vorhandenen
in-plane-Anteilen noch u¨berlagert werden. Da es sich um eine Transmissionsmethode
handelt, ist hier ebenfalls eine aufwa¨ndige Pra¨parationstechnik zur Herstellung trans-
parenter Proben notwendig.
3.4.3 Magnetische Rasterkraftmikroskopie
Wie auch die Rastertunnelmikroskopie za¨hlt die eng mit der Rasterkraftmikrosko-
pie (Atomic Force Microscopy, AFM) verwandte magnetische Rasterkraftmikroskopie
(Magnetic Force Microscopy, MFM) zur Kategorie der Rastersondenmethoden, deren
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Gemeinsamkeit darin besteht, dass eine kleine Sonde die zu untersuchende Oberfla¨che
zeilenweise abtastet, wobei ein Regelmechanismus fu¨r die Einhaltung eines geringen
Abstands sorgt, der durch Messung einer geeigneten Bezugsgro¨ße bestimmt wird.
Die Rasterkraftmikroskopie nutzt atomare Kra¨fte, die auf eine scharfe Spitze wir-
ken, als Messgro¨ße. Sie eignet sich daher im Gegensatz zum STM auch zur Untersu-
chung nicht-leitender Oberfla¨chen. Die Spitze wird dazu an einem flexiblen Federbal-
ken (Cantilever) befestigt, der im sogenannten Kontaktmodus durch die abstoßenden
Kra¨fte zwischen Spitze und Oberfla¨che leicht verbogen wird. Diese Verbiegung la¨sst
sich empfindlich mit Hilfe eines Laserstrahls, der vom Cantilever reflektiert wird, de-
tektieren. Eine Weiterentwicklung des Kontaktmodus stellt der dynamische Modus
oder Tapping-mode dar, bei dem die atomaren Kra¨fte eine A¨nderung von Amplitude
oder Phase eines in Resonanz schwingenden Federbalkens bewirken. Dabei durchla¨uft
die Spitze den Bereich der langreichweitigen anziehenden Van-der-Waals-Kra¨fte und
na¨hert sich der Oberfla¨che bis zum Einsetzen der Coulomb-Abstoßung, die eine Da¨mp-
fung der Schwingung bewirkt [Sch01].
Die magnetische Rasterkraftmikroskopie verwendet eine magnetisch beschichtete
Spitze als Sonde, mit der Streufelder u¨ber der Probenoberfla¨che detektiert werden
ko¨nnen. Um das Topographiesignal vom magnetischen Signal zu separieren, nutzt das
verwendete MultimodeTM-AFM der Firma Digital Instruments den sogenannten Lift-
ModeTM, bei dem jede Zeile zweimal abgerastert wird, wobei beim zweiten Mal die
im ersten Durchgang gemessene Topografie bei abgeschalteter Regelung mit gro¨ßerem
Abstand (ca. 30–50nm) nachgefahren wird. Dadurch werden die Van-der-Waals-Kra¨fte
na¨herungsweise konstant gehalten und die magnetischen Kra¨fte dominieren [Sch01].
Leider kommt es besonders bei weichmagnetischen Proben ha¨ufig vor, dass das Streu-
feld der Spitze die zu untersuchende Doma¨nenkonfiguration vera¨ndert. Dieser Effekt
kann durch einen erho¨hten Abstand zur Oberfla¨che oder durch die Verwendung von
Spitzen mit kleinem magnetischen Moment verringert werden, worunter allerdings die
Empfindlichkeit leidet. Umgekehrt wird aber auch die magnetische Konfiguration der
Spitze von den Streufeldern der Probe beeinflusst.
MFM ermo¨glicht schnelle, qualitative mikromagnetische Untersuchungen bei ver-
gleichsweise geringem apparativem Aufwand, ohne eine besondere Probenpra¨paration
zu erfordern. Die erreichbare Auflo¨sung liegt im Bereich 30–100nm. Die komplexe
Wechselwirkung von Probe und Spitze macht eine eindeutige Interpretation oder gar
Quantifizierung der erhaltenen Ergebnisse jedoch a¨ußerst problematisch. Die Methode
erlaubt außerdem Messungen in externen Feldern.
3.4.4 Vergleich der Methoden
Tabelle 3.4.4 stellt die Hauptmerkmale der verwendeten Methoden zur Doma¨nenab-
bildung gegenu¨ber und setzt sie in Relation. Die Angaben fu¨r LTEM beziehen sich auf
die Fresnel-Abbildung.
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MTXM LTEM MFM
Auflo¨sung 20–30nm ≤ 10nm 30–100nm
Maximales Magnetfeld theor. ∞ wenige kOe einige kOe
Bestimmung der Magnetisierung quantitativ indirekt indirekt
Anforderungen Probenpra¨paration hoch hoch gering
Apparativer Aufwand sehr hoch hoch moderat





Epitaktische Fe/Au-Viellagenschichten wurden entsprechend der in Abschnitt 3.1
erla¨uterten Vorgehensweise mittels MBE auf GaAs-Substraten hergestellt. Der Ein-
fluss erho¨hter Stufendichten auf die magnetischen Eigenschaften wurde untersucht,
indem einige Proben auf vizinalen Substraten mit leichtem Fehlschnitt gegenu¨ber der
(001)-Ebene pra¨pariert wurden. Es wurden u¨berwiegend Proben mit Einzellagendicken
von 1,0ML hergestellt, um eine maximale senkrechte Anisotropie zu gewa¨hrleisten; zum
Vergleich wurden aber auch einige Proben mit davon abweichenden Einzellagendicken
untersucht. Nanostrukturierte Schichten wurden mittels optischer Lithografie im Lift-
off -Verfahren und per ESL und Ar-Ionena¨tzen unter Auger-Tiefenkontrolle pra¨pariert.
Die erzeugten Nanostrukturen liegen im Gro¨ßenbereich 200nm – 1µm. Nachdem es in
fru¨hen Versuchen zur Membranherstellung mittels nasschemischem A¨tzen nicht gelang,
Membrandurchmesser unter 100µm zu erzeugen, was die Membranen sehr anfa¨llig ge-
genu¨ber mechanischer Bescha¨digung machte, wurde eine Technik auf der Basis eines
laserinduzierten A¨tzprozesses entwickelt, mit der Durchmesser unter 50µm realisiert
wurden.
4.1.1 Schichtherstellung mittels Molekularstrahlepitaxie
Substratvorbehandlung
Als Substrate dienten 2-Zoll-GaAs(001)-n+(Te)-Wafer der Firma Freiberger. Die n-
Dotierung ist eine Grundvoraussetzung fu¨r die Membranpra¨paration mittels Laser-
induziertem A¨tzen (siehe Abschnitte 3.1.3 und 4.1.4). Es standen sowohl singula¨re
als auch vizinal geschnittene Einkristalle zur Verfu¨gung, die laut Hersteller speziell
als Substrate fu¨r epitaktisches Wachstum geeignet sind (Produktbezeichnung
”
Epi-
ready“). Auf eine andernfalls angebrachte ex-situ-Vorbehandlung zur Entfernung von
Oxidschichten konnte daher verzichtet werden. Die Wafer wurden in einem Ritzer
der Firma Karl Suss mit einer Diamantnadel in <110>-Richtungen angeritzt und
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durch vorsichtiges Klopfen auf die Ru¨ckseite in Stu¨cke von typischerweise 1cm × 1cm
gebrochen. Die so gewonnenen Substrate wurden durch Abblasen mit Helium von
Bruchru¨cksta¨nden befreit und dann mittels Andruckfedern auf Edelstahlprobentra¨ger
der Firma Omicron fixiert. Eine du¨nne Schicht aus flu¨ssigem In-Ga-Eutektikum zwi-
schen Probe und Tra¨gertablett dient dabei zur Verbesserung der Wa¨rmeleitung und
stellt durch teilweises Einlegieren – unter den bei der Substratreinigung auftretenden
hohen Temperaturen – in das GaAs den fu¨r die Rastertunnelmikroskopie unerla¨sslichen
ohmschen Kontakt zur Probe her.
Abbildung 4.1: STM-Untersuchung von GaAs(001)-Substraten nach der Vorbehandlung
durch Heizen und Argon-Ionen-Beschuss. Links: Singula¨rer Wafer mit atomar glatten Ter-
rassen, die Durchmesser von mehreren 100nm erreichen. Rechts: Vizinales Substrat, Fehl-
schnitt 1,5◦, Gradient in [010]-Richtung (entspricht der vertikalen Richtung im Bild). Die
mittlere Terrassenbreite in dieser Richtung betra¨gt ca. 10–11nm. Die Stufenkanten verlaufen
bevorzugt in <110>-Richtungen und sind daher zickzackfo¨rmig.
Nach dem Einschleusen in die MBE-Anlage wurden die Substrate zuna¨chst durch
vorsichtiges Aufheizen von Adsorbaten (hauptsa¨chlich Wasser) befreit. Der Kam-
merdruck wurde dabei unter 5 × 10−8mbar gehalten. Durch weitere Temperatur-
erho¨hung auf ca. 580◦C zersetzen sich oberfla¨chliche Gallium- und Arsen-Oxide, was
sich im RHEED-Beugungsbild im U¨bergang von diffuser Streuung zu typischen 3D-
Durchstrahlungsreflexen a¨ußert [Ko¨h97]. Der nach dieser Behandlung noch auf der
Oberfla¨che nachweisbare Kohlenstoff kann durch Beschuss mit Argon-Ionen entfernt
werden. Um eine effiziente Entfernung von Verunreinigungen zu gewa¨hrleisten, wurden
die Proben zuna¨chst bei Temperaturen um 610◦C fu¨r ca. 20–30min mit Argon-Ionen1
der Energie 1,0keV bestrahlt. Durch den damit verbundenen Materialabtrag entsteht
trotz der bei diesen Temperaturen zu erwartenden Arsen-Desorption keine u¨berma¨ßige
1Probenstrom 1,2–1,5µA, Einfallswinkel 45◦ zur Oberfla¨che, Einfallsrichtung [110]
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Arsen-Verarmung der Oberfla¨che. Zur Gla¨ttung der Oberfla¨che und um Scha¨den durch
den Ionenbeschuss zu reduzieren, wurde die Behandlung im Anschluss bei reduzierter
Temperatur (ca. 550◦C) und Ionenenergie (0,50keV) noch ca. 15min fortgefu¨hrt. Da-
nach wurden Probenheizung und Ionenbeschuss gleichzeitig abgeschaltet. Die folgende
langsame Abku¨hlphase dient dabei noch als Temperschritt, der zur abschließenden
Gla¨ttung der GaAs-Oberfla¨che und zur Ausheilug von Strahleninduzierten Kristallde-
fekten dient. Durch die beschriebene Vorbehandlung erha¨lt man saubere und atomar
glatte GaAs-Oberfla¨chen, wie aus den in Abbildung 4.1 dargestellten STM-Bildern
ersichtlich. Man erkennt ausgedehnte atomar glatte Terrassen, deren mittlere Breite
jedoch schon durch einen geringen Fehlschnitt der Substratoberfla¨che von 1,5◦ signifi-
kant reduziert wird.
Abbildung 4.2: RHEED- und STM-Untersuchung eines vorbehandelten GaAs-Substrats.
Links: Im RHEED-Beugungsbild ist die 4-fach-Periodizita¨t in [1¯10]-Richtung deutlich er-
kennbar (die Hauptreflexe, die sich hier nicht a priori von den U¨berstrukturreflexen un-
terscheiden, sind durch Pfeile markiert. Erst der Vergleich der Reflexabsta¨nde z.B. mit
RHEED-Aufnahmen einer spa¨ter aufgebrachten Eisenschicht erlaubt die eindeutige Identifi-
kation). Rechts: Das Rastertunnelmikroskop zeigt die Koexistenz von (2 × 6)- und (4 × 2)-
rekonstruierten Bereichen. (2 × 6): Diagonal von oben links nach unten rechts verlaufende
Streifen, bevorzugt an Stufenkanten; die (4 × 2)-Rekonstruktion verla¨uft senkrecht dazu. Die
Scanrichtung (horizontal) entspricht der [100]-Richtung.
Nachdem sich das Substrat auf Zimmertemperatur abgeku¨hlt hat, erkennt man im
RHEED-Beugungsbild eine u¨ber die gesamte Substratoberfla¨che gleichma¨ßig ausge-
pra¨gte (4 × 6)-U¨berstruktur, die, wie STM-Untersuchungen zeigen, durch die U¨berla-
gerung der Beugungsbilder von (2 × 6)- und (4 × 2)-rekonstruierten Bereichen entsteht
(Abbildung 4.2). Daraus kann geschlossen werden, dass die beschriebene Vorbehand-
lungsprozedur eine mittlere Arsen-Verarmung der Oberfla¨che bewirkt (vergleiche Ab-
schnitt 3.1.1), bei der sowohl schwa¨cher verarmte Bereiche mit (2 × 6)-Struktur als
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auch die Arsen-arme (4 × 2)-Rekonstruktion auftreten.
Eisen-Vorbekeimung
Abbildung 4.3: Das RHEED-Beugungsbild der Eisen-Keimschicht (6 ML) zeigt vertikal
gestreckte Durchstrahlungsreflexe, was auf flache Inseln hindeutet (Elektronenstrahl parallel
GaAs[110] bzw. Fe<110>).
Die Vorbekeimung des GaAs-Substrats mit Eisen stellt die Voraussetzungen
fu¨r das epitaktische Wachstum weiterer Gold- oder Eisenschichten her. RHEED-
Beobachtungen wa¨hrend des Fe-Wachstums bei Zimmertemperatur (Depositionsrate
1–2ML/min) stu¨tzen die in Abschnitt 3.1.1 dargelegten bisherigen Erkenntnisse: Man
beobachtet zuna¨chst ein Verschwinden der GaAs-Reflexe, an deren Stelle ein gro¨ßten-
teils diffuses Beugungsbild tritt. Diese Phase entspricht der Bildung kleiner Eiseninseln,
deren Durchmesser noch im Bereich einiger Gitterkonstanten liegt, so dass deren Beu-
gungsreflexe stark verbreitert sind und im RHEED als diffuser Untergrund erscheinen.
Im Dickenbereich 2–4ML beobachtet man ein Einsetzen von Fe-Reflexen, was mit der
Koaleszenz der sich anfa¨nglich bildenenden Eiseninseln erkla¨rt werden kann. Um sicher-
zustellen, dass die Fe-Oberfla¨che keine Lu¨cken aufweist, wurde fu¨r die Keimschichten
eine Belegung von 6–7ML gewa¨hlt. Das Beugungsbild einer 7ML Fe-Keimschicht ist
in Abbildung 4.3 dargestellt. Man erkennt vertikal gestreckte Durchstrahlungsreflexe,
was auf flache Inseln hinweist. Dieses Ergebnis deckt sich mit den Erkenntnissen aus
STM-Untersuchungen,wo flache, hu¨gelartige Inseln beobachtet wurden, die z.B. im
Fall einer 10ML Fe(001)-Schicht auf GaAs einen mittleren Durchmesser von 3–6nm
und eine Ho¨he von 2-3A˚ aufweisen [Lee98]. Die Fe-Oberfla¨che spiegelt die Struktur
der Inseln wider, die sich zu Beginn der Deposition gebildet haben. Da im Anschluss
an die Koaleszenz der Inseln ein Wachstum durch Stufenpropagation anzunehmen ist
[Bro00], setzt sich diese Oberfla¨chenstruktur natu¨rlich u¨ber viele weitere Atomlagen
fort.
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Gold-Pufferschicht
Abbildung 4.4: Vergleich der RHEED-Beugungsbilder einer 130ML Au-Pufferschicht vor
(links) und nach (rechts) der Behandlung mit Argon-Ionen. Durch das Entfernen des an der
Oberfla¨che vorhandenen Arsens geht die p(2×2) in die sogenannte (5×20)-Rekonstruktion
u¨ber (Elektronenstrahl links parallel Au<100>, rechts parallel Au<110>).
Eine Gold-Pufferschicht ist aus zwei Gru¨nden im Probenaufbau erforderlich: Einer-
seits ist die Oberfla¨che der Fe-Keimschicht mit ihren flachen Inseln relativ weit vom
Ideal einer atomar glatten Substratoberfla¨che entfernt, was durch eine Au-Pufferschicht
weitgehend korrigiert werden kann [Ko¨h97]. Andererseits erfu¨llt die Goldschicht im
weiteren Verlauf der Probenpra¨paration eine Reihe von Funktionen: Sie dient als A¨tz-
stopp bei der Membranherstellung, bei nanostrukturierten Proben fungiert sie als tra-
gende Membran, wa¨hrend bei unstrukturierten Proben die Viellagenschicht ebenfalls
zur Membran gerechnet werden kann; der Pufferschicht fa¨llt dann eine mechanisch
stabilisierende Funktion zu. Die genannten Funktionen werden um so besser erfu¨llt, je
gro¨ßer die Dicke die Pufferschicht gewa¨hlt wird. Auf der anderen Seite ist zu beachten,
dass Au einen hohen Absorptionskoeffizienten fu¨r weiche Ro¨ntgenstrahlung besitzt, so
dass eine zu ma¨chtige Pufferschicht den Kontrast der geplanten transmissionsmikro-
skopischen Untersuchungen u¨ber die Maßen reduzieren wu¨rde. Als Kompromiss wurde
eine Dicke von 110–125ML entsprechend ca. 23–25nm gewa¨hlt, von der sich gezeigt
hat, dass sie die genannten Anforderungen gerade gut erfu¨llt.
Wa¨hrend des Wachstums von Gold auf der Eisen-Keimschicht bei Zimmertem-
peratur (Rate 1,5–3ML/min) ist zweierlei zu beobachten: eine mit zunehmender Au-
Bedeckung – vor allem wa¨hrend der ersten 100ML – fortschreitende Gla¨ttung der Ober-
fla¨che sowie die Ausbildung einer p(2× 2)-Rekonstruktion, die auf das Aufschwimmen
einer geringen Menge von Arsen zuru¨ckzufu¨hren ist [Ko¨h97]. Diese Arsenschicht kann
durch behutsamen Beschuss mit Argon-Ionen2 entfernt werden, worauf die fu¨r eine
2E = 0,50keV, Probenstrom 0,5–1,0µA, Dauer ca. 5min
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saubere Au(001)-Oberfla¨che typische sogenannte (5×20)-Rekonstruktion beobachtet
werden kann (Abbildung 4.4).
Abbildung 4.5: STM-Aufnahmen der optimierten Oberfla¨che einer Gold-Pufferschicht. Die
(5×20)-Rekonstruktion ist links auf den ausgedehnten atomar glatten Terrassen deutlich
erkennbar. Die Rekonstruktionsstreifen treten in zwei Richtungen (Au<110>) auf. Sie sind
in der rechten Abbildung im Detail dargestellt.
Die Oberfla¨che des Goldpuffers kann durch einen Temperschritt weiter perfektio-
niert werden, wobei Temperatur und Dauer allerdings durch die ab ca. 150◦C einset-
zende Diffusion von Substratmaterial (hauptsa¨chlich Gallium) an die Schichtoberfla¨che
begrenzt werden [Ko¨h97]. Wa¨hrend geringe Mengen davon leicht mittels Ionenbeschuss
entfernt werden ko¨nnen, droht bei zu hohen Temperaturen bzw. zu langem Tempern ei-
ne Zersto¨rung der Probe durch die Bildung von Gallium-Tro¨pfchen. Um dem vorzubeu-
gen wurde ein Kompromiss gewa¨hlt: Die Proben wurden unter RHEED-Beobachtung
aufgeheizt, bis nach ca. 15min bei einer Temperatur von ca. 200◦C ein Verschwinden
der (5×20)-Rekonstruktion die ersten Spuren von Ga an der Oberfla¨che anzeigt. Die
Heizung wurde dann sofort abgeschaltet und die noch heißen Proben einem weiteren
Beschuss mit Argon-Ionen ausgesetzt, um das an die Oberfla¨che diffundierte Materi-
al zu entfernen. Eventuelle Scha¨den durch die Ioneneinwirkung ko¨nnen wa¨hrend der
folgenden Abku¨hlphase noch zum Teil ausheilen. STM-Aufnahmen der resultierenden
Goldoberfla¨che sind in Abbildung 4.5 dargestellt. Man erkennt atomar glatte Terras-
sen, deren Kanten eine ausgepra¨gte Vorzugsrichtung in Au<110>-Richtung aufweisen.
Die Stufenkanten enden gelegentlich in Schraubenversetzungen. Die Abmessungen der
Terrassen liegen im Bereich 10–100nm; auf ihrer Oberfla¨che erkennt man deutlich die
Streifen der (5×20)-Rekonstruktion, die in den beiden Au<110>-Richtungen verlau-
fen, wobei auf la¨nglichen Terrassen die Richtung parallel zu den la¨ngeren Stufenkanten
bevorzugt ist.
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Abbildung 4.6: RHEED-Aufnahmen von Au-Pufferschichten auf singula¨rem (links) und vi-
zinalem (rechts) GaAs. Der Elektronenstrahl fa¨llt in Au<100>- Richtung ein, weshalb man
unter einem Winkel von 45◦auf das reziproke Gitter
”
blickt“. Die Beugungssta¨be der Rekon-
struktionsreflexe schneiden die Ewald-Kugel auf Kreisbo¨gen und verschwimmen aufgrund
ihrer Breite zu gekru¨mmten Linien, die zwischen den Hauptreflexen verlaufen. Rechts sieht
man deutlich, dass bei Verwendung eines vizinalen GaAs-Substrats nur eine der zwei mo¨gli-
chen Rekonstruktionsrichtungen auftritt.
Abbildung 4.7: STM-Untersuchung an 425ML Au/Fe/GaAs (vizinal). Links: Das Gold
beha¨lt die durch das Substrat induzierte Stufenstruktur bei (Stufenkanten verlaufen ent-
lang Au<110>). Aus dem Linienprofil (rechts unten) geht hervor, dass es stellenweise zu
Step-Bunching (d.h. Zusammenfallen mehrerer monoatomarer Stufen) kommt. Rechts oben:
Der 50x50nm2-Ausschnitt zeigt, dass ausschließlich parallel zu den Stufenkanten verlaufende
Rekonstruktionsstreifen auftreten (aus [Lee98]).
In Abbildung 4.6 sind RHEED-Aufnahmen von Au-Pufferschichten auf singula¨rem
(links) und vizinalem (rechts) GaAs gegenu¨bergestellt. Wie man sofort erkennt, tritt
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im Fall des vizinalen Substrats nur eine der zwei mo¨glichen Rekonstruktionsrichtungen
auf. Diese Beobachtung deckt sich mit den Ergebnissen der STM-Untersuchungen von
Tobias Leeb an einem a¨quivalenten System [Lee98, Seite 64 ff.] (Abbildung 4.7): Man
erkennt deutlich die vom Fehlschnitt des Substrats induzierte Stufung der Goldober-
fla¨che, wobei jedoch auch Step-Bunching beobachtet werden kann, d.h. mehrere mo-
noatomare Stufen fallen zusammen. Da der Gradient des Fehlschnitts im von T. Leeb
untersuchten Fall – so wie bei den in dieser Arbeit verwendeten vizinalen Substraten
– in einer <110>-Richtung von Gold orientiert ist, ko¨nnen sich die Stufenkanten in
einer ihrer bevorzugten Orientierungen senkrecht dazu anordnen und verlaufen daher
gerade. Weil nun wiederum von den zwei mo¨glichen Richtungen der Rekonstruktions-
streifen diejenige parallel zu den Stufenkanten bevorzugt ist, wird die dazu senkrechte
Richtung faktisch vo¨llig unterdru¨ckt. Bei den hier untersuchten Proben betra¨gt der
Fehlschnitt ca. 1,5◦ in GaAs[010]-Richtung. Beru¨cksichtigt man fu¨r Gold eine Stu-
fenho¨he von 2,04A˚, so ergibt sich eine gegenu¨ber Gold-Pufferschichten auf singula¨ren
Substraten deutlich reduzierte mittlere Terrassenbreite von ca. 7,8nm.
Wachstum der Viellagenschicht
Bei der Herstellung der Viellagenschichten wurden die Einzelschichten in direkter Ab-
folge – beginnend mit Fe – durch computergesteuertes O¨ffnen und Schließen der Shutter
u¨ber den Effusionszellen aufgedampft. Als Substrattemperatur wurde Zimmertempe-
ratur gewa¨hlt, um das Risiko der Interdiffusion von Eisen und Gold zu minimieren.
Die Wachstumsraten lagen im Bereich von 1–3 Monolagen pro Minute.
Abbildung 4.8: Rastertunnelmikroskopische Aufnahmen der ersten Fe/Au Doppellage.
Links: eine Monolage Eisen auf Au(001), rechts abgedeckt mit einer Monolage Gold.
Abbildung 4.8 (links) zeigt die Struktur einer Monolage Eisen auf der Gold-
Pufferschicht. Man erkennt atomar glatte Inseln, wobei sich auf diesen zum Teil bereits
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neue Inseln gebildet haben, was auf einen Multilagen-Wachstumsprozess hindeutet, bei
dem 3–4 Atomlagen gleichzeitig exponiert sind. Die Inseln weisen im Gegensatz zum
Gold-Puffer stark verrundete Kanten auf. Durch das Aufdampfen einer Monolage Gold
wird die erste Doppellage der Viellagenschicht vervollsta¨ndigt (rechts). Auffa¨llig ist das
sofortige und vollsta¨ndige Wiederauftreten der (5 × 20)-Rekonstruktion sowie die ty-
pische Vorzugsrichtung der Stufenkanten entlang Au<110>. Die Stufendichte ist im
Vergleich zur Gold-Pufferschicht (Abbildung 4.5) deutlich erho¨ht.
Abbildung 4.9: STM-Untersuchung der Fe/Au Oberfla¨che. Links: Nach 25 Doppellagen sind
noch vereinzelt (5× 20)-Rekonstruktionsstreifen zu erkennen. Rechts: Nach 100 Doppellagen
ist keine Rekonstruktion der Oberfla¨che mehr erkennbar.
Nach 25 Doppellagen (Abbildung 4.9 linkes Bild) ist die (5 × 20)-Rekonstruktion
nur noch unvollsta¨ndig ausgepra¨gt und im RHEED-Beugungsbild (Abbildung 4.10)
bereits nicht mehr erkennbar. Nach 100 Doppellagen Fe/Au (Abbildung 4.9 rechts) ist
die Rekonstruktion ganz verschwunden. Offenbar segregiert das u¨berschu¨ssige Gold auf
der rekonstruierten Oberfla¨che der Pufferschicht wa¨hrend des anfa¨nglichen Wachstums
der Viellagenschicht und wird mit zunehmender Schichtdicke durch Einbauprozesse
langsam aufgebraucht (vergleiche Abschnitt 3.1.1).
Die Auswertung von STM-Linienprofilen der Schichtoberfla¨che (Abbildung 4.11)
zeigt, dass auf der Oberfla¨che mindestens zwei vo¨llig verschiedenen Stufenho¨hen aus-
zumachen sind. Die gro¨ßere entspricht etwa der vertikalen Stufenho¨he von Gold auf
Gold (2,04A˚), wa¨hrend die kleinere gut mit Eisen auf Eisen u¨bereinstimmt (1,43A˚).
Die oberste Goldlage ist aufgrund des unvollsta¨ndigen Lagenwachstums offenbar nicht
vollsta¨ndig geschlossen. Es stellt sich angesichts dessen natu¨rlich die Frage, ob die
Schichtqualita¨t mit zunehmender Schichtdicke immer weiter degradiert, z.B. durch
Verringerung der lagenweisen Ordnung oder durch stetige Zunahme der Oberfla¨chen-
rauhigkeit bzw. der Stufendichte. Gegen diese Befu¨rchtung spricht zum einen die Tat-
sache, dass sich der mittlere Terrassendurchmesser angefangen von der ersten bis hin
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Abbildung 4.10: RHEED-Beugungsbild von 25DL Fe/Au.
Abbildung 4.11: STM-Linienprofil auf 100 Doppellagen Fe/Au. Der Verlauf der Linie ist in
Abbildung 4.9 (rechts) markiert.
zu hundertsten Doppellage nicht dramatisch a¨ndert, sondern immer in der Gro¨ßenord-
nung von 10nm liegt. Weiteren Aufschluss u¨ber den Verlauf des Wachstums kann die
Beobachtung der spekularen RHEED-Intensita¨t liefern:
Die spekulare RHEED-Intensita¨t wird allgemein als grobes Maß fu¨r die Ober-
fla¨chenrauhigkeit angesehen. Im vorliegenden Fall ist der Sachverhalt allerdings kom-
plizierter, da wa¨hrend der alternierenden Deposition von Eisen und Gold je nach Ma-
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Fit:   y(t) = y0 + A exp(t/T)
      y0  = 100.29739 ±0.10073
      A    = 20.05498 ±0.77894
      T    = 9.67937 ±0.55982
Abbildung 4.12: Entwicklung der spekularen RHEED-Intensita¨t wa¨hrend des Wachstums
der Viellagenschicht. Man beobachtet wa¨hrend des Eisenwachstums eine Zunahme und
wa¨hrend des Goldwachstums eine Abnahme der Intensita¨t. Im Mittel kann die Intensita¨ts-
entwicklung na¨herungsweise durch ein exponentielles Anna¨hern an einen Gleichgewichtswert
beschrieben werden.
terial natu¨rlich Vera¨nderungen im Gesamtbeugungsbild zu erwarten sind, die eher mit
den unterschiedlichen Charakteristika der mit dem jeweiligen Material terminierten
Oberfla¨che sowie den Atomformfaktoren der Materialien zusammenha¨ngen, als mit der
Rauhigkeit der Oberfla¨che. Folglich erha¨lt man, wie in Abbildung 4.12 gezeigt, Pseudo-
RHEED-Oszillationen, die aber nicht auf lagenweises Wachstum zuru¨ckzufu¨hren sind,
sondern eben auf geringfu¨gige Vera¨nderungen im Beugungsbild bei A¨nderung des Ma-
terials auf der Oberfla¨che3. Betrachtet man allerdings den Verlauf u¨ber viele Doppel-
lagen, so wird ein Abklingen der mittleren Intensita¨t offensichtlich, das sich in erster
Na¨herung als exponentielle Anna¨herung an einen Gleichgewichtswert beschreiben la¨sst.
Die Abklingkonstante betra¨gt hier etwa 6 Doppellagen. Daraus kann gefolgert werden,
dass sich der Wachstumsprozess relativ rasch einem Gleichgewichtszustand anna¨hert,
der sich dann mit zunehmender Schichtdicke nicht mehr signifikant a¨ndert.
3Die Intensita¨t ist hier bei Fe unter anderem deshalb ho¨her als auf Au, da Fe eine gro¨ßere Tendenz
zeigt, mehrere gleichzeitig wachsende Lagen auszubilden, was zu einer sta¨rkeren Modulation der
Beugungsstreifen mit intensiveren Maxima fu¨hrt. Die Intensita¨t wurde in diesem Experiment am Ort
eben dieser Maxima im Beugungsbild gemessen.
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Zum Schutz der Proben vor Oxidation wurden diese abschließend mit 10–20ML
Gold abgedeckt. Die Tatsache, dass dabei bereits nach einer Goldbelegung von deut-
lich weniger als einer Monolage4 wieder die (5 × 20)-Rekonstruktion im RHEED-
Beugungsbild erscheint stu¨tzt die Vermutung, dass der zur Bildung der Rekonstrukti-
on beno¨tigte Materialu¨berschuss auf der Oberfla¨che der Viellagenschicht aufgrund von
Einbauprozessen nicht mehr vorhanden ist.
4.1.2 Strukturelle ex-situ-Charakterisierung



















































































































Abbildung 4.13: Θ/2Θ XRD-Scan an Probe B4 1 ([1,0ML Fe / 1,0ML Au]110). Es sind
deutlich Reflexe zu erkennen (rot markiert), die der vertikalen Gitterkonstante der L10-
Struktur von 3,85A˚ entsprechen. Dabei tritt auch der entsprechende (001)-Peak auf.
Genaueren Aufschluss u¨ber die Kristallstruktur der Proben liefern ex-situ-
Untersuchungen mittels Ro¨ntgenbeugung (XRD). Dabei kam eine Ro¨ntgenro¨hre mit
Kupfer-Antikathode zum Einsatz, die hauptsa¨chlich Cu-Kα-Strahlung mit einer Wel-
lenla¨nge von 1,5406A˚ emittiert. Bei den – aufgrund der relativ großen vorhandenen
Materialmenge – sehr stark ausgepra¨gten Reflexen des GaAs-Substrats sind, im Ge-
gensatz zu den schwa¨cheren Reflexen der untersuchten du¨nnen Schichten, zusa¨tzliche
Peaks erkennbar, die weiteren Emissionslinien im Spektrum der Ro¨hre zugeschrieben
4ca. 0,3 – 0,5 ML, also in etwa genau so viel, wie zur Ausbildung der Rekonstruktion beno¨tigt.
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werden ko¨nnen. Im Einzelnen ko¨nnen Cu-Kβ- und W-Lα1-Strahlung
5 identifiziert wer-
den.
Phi-Scans (um die Schichtnormale) der untersuchten Proben zeigen sehr scharfe Re-
flexe, was auf eine hohe Einkristallinita¨t hindeutet. Es ergeben sich keinerlei Hinweise
auf polykristalline Anteile im Kristallgefu¨ge.
Abbildung 4.13 zeigt das Ergebnis eines Θ/2Θ-Scans an einer Probe mit einer
Einzellagenbelegung von 1ML. Darin erkennt man deutlich ausgepra¨gte Peaks, die ei-
ner vertikalen Gitterkonstante von ca. 3,85A˚ entsprechen, was mit den Angaben von
Takanashi und Mitarbeitern [TMHF98] fu¨r die L10-Struktur von Eisen und Gold u¨ber-
einstimmt. Die Ausbildung der L10-Struktur in den hier pra¨parierten Proben kann also
mit hoher Sicherheit besta¨tigt werden. Der (001)-Reflex der Viellagenschicht ist eben-
falls deutlich zu erkennen. Dieser Peak ist im Fall von fcc- und bcc-Gitter allerdings
verboten. Warum er im Fall der L10-Struktur trotzdem auftritt wird klar, wenn man
den Strukturfaktor des tetragonalen L10-Gitters betrachtet [Kit91, Seite 65ff.]: Seien
ai die primitiven Gittervektoren, rj = xja1 + yja2 + zjaj die Orte der Atome in der





fj exp[−i2pi(v1xj + v2yj + v3zj)] .













). Daraus folgt fu¨r den Strukturfaktor der
Fe/Au-Viellagenschicht:
SG(v1v2v3) = fAu [1 + exp (−ipi(v1 + v2))]
+ fFe [exp (−ipi(v2 + v3)) + exp (−ipi(v1 + v3))] .
Der Strukturfaktor ist genau dann 0, d.h. ein Reflex ist genau dann unterdru¨ckt, wenn
dessen Indizes v1 und v2 gemischt gerade und ungerade sind. Fu¨r den (001)-Peak gilt
somit v1 = v2 = 0, v3 = 1 und es folgt
SG(001) = fFe(e
−ipi + e−ipi) = −2fFe 6= 0 .
Der (001)-Reflex tritt im Fall der L10-Struktur also tatsa¨chlich auf. Da dieser Peak
auch als U¨berstrukturreflex interpretiert werden kann, gibt er Aufschluss u¨ber die
vorhandene Fernordnung der Lagenstruktur, wa¨hrend die
”
regula¨ren“ Reflexe (002)
und (004) von der Nahordnung dominiert werden [MTN+96]. Ein Vergleich der In-
tensita¨ten zeigt, dass im vorliegenden Fall eine langreichweitige Lagenstruktur zwar
vorhanden, aber bei weitem nicht perfekt ausgepra¨gt ist, was mit den Ergebnissen der
STM-Untersuchungen u¨bereinstimmt. Lokal weist das Material dagegen eine deutlich
gro¨ßere Ordnung auf, was fu¨r seine magnetischen Eigenschaften ausschlaggebend ist:
5Nach Angabe des Herstellers kommt es bei a¨lteren Ro¨ntgenro¨hren zur Emission der charakteristi-
schen Ro¨ntgenstrahlung von Wolfram, da sich von der Glu¨hwendel abgedampftes Material innerhalb
der Ro¨hre niederschla¨gt.
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Der Einfluss der Nahordnung kann durch die Variation der Einzellagenbelegungen un-
tersucht werden, da jede Abweichung von ganzzahligen Lagenbelegungen durch die
Erzeugung nicht abgeschlossener Atomlagen zu einer Reduktion der Nahordnung ver-
glichen mit dem perfekten L10-Gitter fu¨hrt. Dies bewirkt nach Literaturangaben eine
Variation der vertikalen Gitterkonstante c, was in Tabelle 4.1 fu¨r gleiche Einzellagen-
belegungen x von Fe und Au wiedergegeben ist (vergleiche auch Abbildung 1.2 auf
Seite 4). Auffa¨llig ist, dass sich fu¨r x = 1, 5 ein minimaler Wert von c einstellt, der
fast genau dem Mittelwert der Gitterkonstanten von Fe(001) (2,8665A˚) und Au(001)
(4,0782A˚) entspricht. Fu¨r x = 1, also im Fall der minimal gesto¨rten L10-Struktur,
ergibt sich dagegen ein um 11% erho¨hter Wert von c, was einem in vertikaler Rich-
tung maximal verspanntem tetragonalen Gitter entspricht. Die mit dieser Verspannung
einhergehende Asymmetrie des Gitters kann letztendlich auch als Ursache der beobach-
teten senkrechten magnetischen Anisotropie angesehen werden. Im Fall x = 1, 5 erha¨lt
man dagegen unter der Annahme von perfektem lagenweisen Wachstum abgeschlos-
sene Atomlagen von Eisen oder Gold, die jeweils durch Lagen voneinander getrennt
sind, die zu 50% zufa¨llig mit Eisen- und Goldatomen besetzt sind. Die L10-Struktur
ist somit maximal gesto¨rt. Dies ermo¨glicht es offenbar, die vertikale Verspannung fast
vollsta¨ndig abzubauen. Damit konform geht die Beobachtung, dass in diesem Fall die
senkrechte Anisotropie minimal wird.
Der Literaturwert fu¨r die Reduktion der vertikalen Gitterkonstante konnte fu¨r x =
1, 5 anhand einer XRD-Messung ebenfalls verifiziert werden. Zusa¨tzlich wurde eine
Probe mit unterschiedlichen Einzellagenbelegungen von Eisen und Gold untersucht,
bei der die Goldbelegung eine Monolage betra¨gt, die Massenbelegung der Eisenlagen
aber mit 1,15 ML leicht erho¨ht ist. Es ergab sich auch in diesem Fall eine geringfu¨gige
Reduktion von c auf 3,74A˚.




Tabelle 4.1: Vertikale Gitterkonstante c des Systems [x ML Fe / x ML Au]n (001) mit
L10-Struktur nach Takanashi [TMHF98].
4.1.3 Mikrostrukturierung
Die Proben wurden wa¨hrend der Mikrostrukturierung ausschließlich unter Reinraum-
bedingungen gehandhabt und spa¨ter wa¨hrend Membranherstellung, beim Ritzen und
Spalten oder bei diversen Messungen durch eine Schutzschicht aus Fotolack bzw.
PMMA vor einer Verschmutzung der Oberfla¨che geschu¨tzt. Die fertigen Proben wurden
in Waferbeha¨ltern der Firma Fluoroware transportiert oder zum Schutz vor Korrosion
in trockener Argon-Atmospha¨re gelagert. Diese Beha¨lter besitzen einen gekru¨mmten
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Boden, was einen wirksamen Schutz von Probenoberfla¨che und Membran gewa¨hrlei-
stet, da ein Kontakt nur am Rand der Probe stattfindet.
Strukturierung durch Lift-off
Zuna¨chst wurde versucht, Eisen-Gold-Viellagenschichten durch Lift-off zu strukturie-
ren. Dazu musste ein Maskenmaterial gefunden werden, das UHV-kompatibel ist, d.h.
selbst bei Temperaturen u¨ber 100◦C (zur Entfernung von Adsorbaten) einen geringen
Dampfdruck besitzt, und in einem Lo¨sungsmittel lo¨slich ist, das die Viellagenschicht
nicht angreift. Die Wahl fiel auf BaF2, welches wasserlo¨slich ist, von Aceton allerdings















Abbildung 4.14: Strukturierung der Viellagenschicht durch Lift-off mit einer BaF2-Maske.
Der gesamte Strukturierungsprozess ist in Abbildung 4.14 skizziert: Die MBE-
Schichtherstellung wird nach Fertigstellung der Gold-Pufferschicht unterbrochen und
die Probe ausgeschleust. Mittels optischer Lithografie wird eine Fotolackmaske herge-
stellt: Shipley S1805-Fotoresist (2:1) wird bei 5000 Umdrehungen pro Minute auf die
Probenoberfla¨che aufgeschleudert und dann bei 90◦C 10 Minuten lang ausgeha¨rtet.
Die resultierende Lackdicke betra¨gt etwa 200nm. Der Resist wird mit einer Chrom-
Kontaktmaske fu¨r 40s UV-belichtet. Um ein fu¨r den Lift-off -Prozess gu¨nstiges Resist-
profil zu erhalten, folgt ein 10-minu¨tiges Bad in Chlorbenzol zur Ha¨rtung der Lacko-
berfla¨che. Chlorbenzolreste werden mit Stickstoff abgeblasen und die Probe 7 Minuten
lang bei 90◦C getrocknet. Zur Entwicklung wird der auf NaOH basierende Microposit
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MF351-Entwickler (1:4) verwendet. Nach 45s folgt ein Stoppbad in der Reinstwasser-
Kaskadenspu¨lung. Die Probe wird abschließend durch Abblasen mit Stickstoff getrock-
net und die Strukturqualita¨t unter dem Lichtmikroskop gepru¨ft. Strukturbreiten von
1µm konnten so erfolgreich realisiert werden.
Abbildung 4.15: Strukturierte BaF2-Schicht auf der Gold-Pufferschicht. Der Pfeil markiert
Bereiche, in denen der Lift-off nicht funktioniert hat.
Im Folgenden wird eine ca. 100nm dicke Schicht BaF2 im Hochvakuum aus einer
Al2O3-Effusionszelle auf die Probe aufgedampft. Es folgt ein Lift-off -Schritt in Aceton,
bei dem der Fotolack und darauf befindliche Teile der Fluoridschicht abgelo¨st werden.
Zur Unterstu¨tzung wurde der Vorgang im Ultraschallbad durchgefu¨hrt. Es stellte sich
jedoch heraus, dass das BaF2 ausgesprochen za¨h und elastisch ist, was diesen Schritt
recht problematisch macht. Der Lift-off funktionierte bei keiner Probe vollsta¨ndig, wie
in Abbildung 4.15 zu sehen ist.
Abbildung 4.16: RHEED-Beugungsbild der Gold-Pufferschicht mit BaF2-Mikrostrukturen.
Man erkennt sowohl die typischen Streaks der einkristallinen Goldoberfla¨che als auch die
Beugungsringe des polykristallinen Bariumfluorids.
Die Probe wird sodann wieder in die MBE-Anlage eingeschleust und zur Entfernung
von adsorbiertem Wasser auf ca. 100◦C aufgeheizt. Es folgt ein kurzer Beschuss mit
Argon-Ionen (0,5keV, 3min), um eventuell vorhandene weitere Ru¨cksta¨nde zu entfer-
nen. Abbildung 4.16 zeigt ein RHEED-Beugungsbild der gereinigten Oberfla¨che. Man
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erkennt sowohl die typischen Streaks der einkristallinen Goldoberfla¨che als auch die
Beugungsringe des polykristallinen Bariumfluorids. Eine Untersuchung mittels Auger-
Elektronenspektroskopie (AES) zeigt neben den zu erwartenden Au-, Ba- und F-Peaks
allerdings auch geringe Mengen von Sauerstoff, die mo¨glicherweise auf im Bariumfluo-
rid gebundenes Kristallwasser hindeuten. Kohlenstoff ist dagegen nicht nachweisbar.
Die Fluoridmaske erweist sich, wie erwartet, als vo¨llig UHV-kompatibel: eine Ver-
schlechterung des Restgasdrucks in der Kammer konnte nicht beobachtet werden. Das
Wachstum der Viellagenschicht verla¨uft einwandfrei; RHEED-Untersuchungen zeigen
sowohl ein- als auch polykristalline Anteile, die vom unterschiedlichen Schichtwachs-
tum auf dem Goldpuffer respektive der Fluoridschicht stammen. Abbildung 4.42 auf
Seite 131 zeigt MTXM-Aufnahmen von Mikrostrukturen, die auf diese Weise herge-
stellt wurden. Die Strukturkanten weisen eine starke Welligkeit auf, die wohl auf den
problematischen Lift-off -Prozess oder auch auf optische Interferenzen beim Belichten
zuru¨ckzufu¨hren sein du¨rften (die Gesamtdicke von Lack und Bariumfluorid liegt im Be-
reich der zur Belichtung verwendeten Wellenla¨nge!). Die optische Lithografie weist da-
bei den Vorteil auf, dass damit große Bereiche einer Probe strukturiert werden ko¨nnen.
Bei der Membranherstellung kann der Ort der Membran also relativ frei gewa¨hlt wer-
den ohne befu¨rchten zu mu¨ssen, den strukturierten Bereich zu verfehlen. Allerdings
ist mit der wenig befriedigenden Strukturgro¨ße von ca. 1µm die Auflo¨sungsfa¨higkeit
des Prozesses mit den zur Verfu¨gung stehenden Mitteln weitgehend ausgereizt. Die-
ses Manko kann durch Belichtung mittels ESL behoben werden, was im folgenden
Abschnitt beschrieben wird. Dabei wurde allerdings auch ein alternativer Weg zur
Strukturierung beschritten.
Strukturierung durch Ionena¨tzen mit Tiefenkontrolle
Aufgrund der nicht vollsta¨ndig befriedigenden Ergebnisse der im vorangehenden
Abschnitt beschriebenen Lift-off -Technik mit Bariumfluorid wurde nach Verbesse-
rungsmo¨glichkeiten bei der Strukturierung gesucht. Dabei bot sich einerseits die Ver-
wendung der Elektronenstrahllithografie (ESL) zur Belichtung feinerer Strukturen an,
wa¨hrend andererseits der problematische BaF2-Lift-off -Prozess zur Strukturierung der
Viellagenschicht durch Argon-Ionena¨tzen – unter Einsatz einer A¨tzmaske aus Titan –
ersetzt wurde. Die Schwierigkeit besteht hierbei darin, dass der A¨tzprozess genau dann
gestoppt werden muss, wenn die Viellagenschicht durchgea¨tzt wurde, da ansonsten die
darunterliegende Gold-Pufferschicht angegriffen wird, die ja spa¨ter als tragende Mem-
bran dienen soll. Der Ansatz, die A¨tztiefe nach genauer Bestimmung der A¨tzrate u¨ber
die Zeit einzustellen, wurde verworfen, vor allem da Versuche zur Bestimmung der
A¨tzrate u¨ber ein Profilometer nicht die erforderliche Genauigkeit erbrachten und sich
zudem herausstellte, dass Gold eine deutlich ho¨here A¨tzrate besitzt als die Fe/Au-
Viellagenschicht, was die Toleranzgrenzen wiederum verringerte. Stattdessen wurde
einem A¨tzverfahren mit Tiefenkontrolle der Vorzug gegeben: dazu wurde die Probe in
















Abbildung 4.17: Schematischer U¨berblick u¨ber den Strukturierungsvorgang mit ESL und
Argon-Ionena¨tzen unter AES-Tiefenkontrolle
das Auger-Signal von Eisen lokal knapp neben dem strukturierten Bereich gemessen.
Sobald kein Eisen mehr nachgewiesen werden kann muss der A¨tzprozess gestoppt wer-
den, da die Viellagenschicht dann vollsta¨ndig durchgea¨tzt wurde. Abbildung 4.17 zeigt
den gesamten Strukturierungsvorgang im U¨berblick.
Abbildung 4.18: Lichtmikroskopische Aufnahmen (links) der belichteten und entwickelten
PMMA-Schicht (Dunkelfeld) und (rechts) der fertigen Titan-A¨tzmaske.
Im Detail verla¨uft der Strukturierungsprozess folgendermaßen: zuna¨chst wird die
Schichtstruktur per MBE vollsta¨ndig fertiggestellt, also inklusive Viellagenschicht und
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Ionenätzen mit Tiefenkontrolle Probe MK1_6b
10.0 keV
C1/Full (Binom3)



















Abbildung 4.19: Auger-Signal der Elemente Kohlenstoff (C1, 270eV), Sauerstoff (O1,
503eV), Eisen (Fe3, 705eV) und Gold (Au3, 2030eV) wa¨hrend des Argon-Ionena¨tzens. Das
Tiefenprofil spiegelt deutlich die Schichtstruktur wieder: Gold-Abdeckschicht (viel Gold,
kein Eisen), Viellagenschicht (viel Eisen, weniger Gold) und schließlich Gold-Pufferschicht
(viel Gold, kein Eisen). Auf der Schichtoberfla¨che ist außerdem eine gewisse Kohlenstoff-
Kontamination erkennbar. Aufgrund der geringen Intensita¨t der O1-Linie ergeben sich keine
Hinweise auf etwaige Oxidationsprozesse durch den Strukturierungsvorgang.
Gold-Abdeckung. Nach dem Ausschleusen beginnt die Strukturierung im Reinraum
durch Aufbringen des PMMA-Resists. Um ein fu¨r den Lift-off der Titan-Maske gu¨nsti-
ges vertikales Profil der Strukturkanten zu erreichen, wurde hierbei eine Kombination
aus zwei Resistschichten verwendet, wobei die zuerst aufgebrachte untere Schicht aus
kurzkettigen PMMA-Moleku¨len (50ku) besteht und somit eine ho¨here Empfindlichkeit
gegenu¨ber Elektronenbeschuss besitzt, wa¨hrend die obere Schicht unempfindlichere
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langkettige PMMA-Moleku¨le (950ku) aufweist. Man erreicht dadurch, dass die obere
Schicht an Strukturkanten weniger stark vom Entwickler angegriffen wird und somit
”
u¨berha¨ngt“, wodurch verhindert wird, dass beim Aufdampfen der Titan-Maske verti-
kale Lackkanten mit beschichtet werden, was einen freien Zugang des Lo¨sungsmittels
beim Lift-off gewa¨hrleistet. Die beiden Lackschichten werden nacheinander hergestellt:
zum Aufbringen der PMMA-Lo¨sung6 wird die Lackschleuder verwendet, die zuerst 5s
lang mit 3000U/min la¨uft. Wa¨hrend dieser Zeit wird die PMMA-Lo¨sung auf die Pro-
benoberfla¨che getropft und so grob verteilt. Die Resistschicht wird anschließend bei
8000U/min 30s lang du¨nn geschleudert und fu¨r 5min bei 150◦C getrocknet. Nach ei-
ner Abku¨hlphase wird die zweite Schicht aufgebracht. Die resultierenden Lackdicken
betragen ca. 160nm fu¨r die untere und ca. 125nm fu¨r die obere Schicht. Die Resist-
schicht wird im na¨chsten Schritt per ESL belichtet. Um die Anforderungen an die
Positionierungsgenauigkeit des Membranortes gering zu halten sollte eine mo¨glichst
große Fla¨che beschrieben werden, was allerdings einen großen Zeitaufwand mit sich
bringt. Als Kompromiss wurde eine relativ große Fla¨che von 0,5mm × 0,5mm mit
einer geringen Dichte an Strukturen gewa¨hlt7, wobei eine verwobene Anordnung dafu¨r
sorgt, dass unabha¨ngig von der genauen Position und Gro¨ße der Membran im struk-
turierten Bereich auf jeden Fall verschiedene Strukturformen mit unterschiedlichen
Gro¨ßen und Belichtungsdosen sichtbar sind. Nach der etwa 4-Stu¨ndigen Belichtung
werden die Proben entwickelt (7s in Ethylenglycolmonoethylether (ETX) und Metha-
nol 6:14, dann 10s in Methanol als Stoppbad, und 30s in Propanol, um Entwicklerreste
zu entfernen) und schließlich mit reinem Stickstoff abgeblasen, um das Eintrocknen
von Lo¨sungsmittelresten zu verhindern. Abbildung 4.18 (links) zeigt die resultierende
PMMA-Struktur. Die Probe wird im Folgenden mit ca. 30nm Titan bedampft, das
aufgrund seiner hohen A¨tzresistenz gegenu¨ber Argon-Ionen und seines geringen Atom-
gewichts (und somit geringer Ro¨ntgenabsorption) als Maskenmaterial gewa¨hlt wurde.
Die optimale Dicke der Maske wurde anhand von tabellierten Standard-A¨tzraten von
Fe, Au und Ti so gewa¨hlt, dass nach dem Durcha¨tzen der Viellagenschicht noch ca.
10nm Titan als Sicherheitsreserve verbleiben sollten. Zum Lift-off wird die Probe im
Anschluss in kochendes Aceton getaucht und darin fu¨r ca. 10s einer Behandlung im
Ultraschallbad unterzogen. Die resultierende strukturierte Titan-A¨tzmaske ist in Ab-
bildung 4.18 (rechts) gezeigt: man erkennt bereits im Lichtmikroskop sehr gleichma¨ßi-
ge Strukturen; Unterschiede im Belichtungsfaktor wirken sich zuerst bei den kleinsten
6PMMA-Konzentrationen: 50ku: 6%, 950ku: 2%
7Die Fla¨che wurde in 5 × 5 quadratische Blo¨cke mit einer Kantenla¨nge von je 80µm und einem
Abstand von 20µm aufgeteilt. Jeder Block weist wiederum 2×2 Felder mit je 40µm Kantenla¨nge auf,
die jeweils unterschiedliche Strukturen enthalten: kreisfo¨rmige, quadratische und rechteckige Dots mit
variierender Gro¨ße (100–1000nm) sowie ein Feld mit jeweils vier kreisfo¨rmigen Dots von 200nm Durch-
messer mit variablem Mittelpunktsabstand (200–1000nm), anhand derer eine eventuelle magnetische
Wechselwirkung zwischen den Dots untersucht werden sollte. Um eine optimale Belichtung zu errei-
chen sind die Felder wiederum in 2× 2 Bereiche unterteilt, die mit unterschiedlichen Dosen belichtet
wurden (Belichtungsfaktoren 0,5; 0,7; 1,0 und 1,3 bezogen auf eine Fla¨chendosis von 240µC/cm2 bei
einem Strahlstrom vom 6,6pA).
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Strukturen aus, die bei Unterbelichtung nicht mehr vorhanden sind.
Abbildung 4.20: Untersuchung der fertigen Nanostrukturen links durch Rasterelektronen-
mikroskopie (direkt nach der Herstellung im SAM aufgenommen, Strahl um 45◦verkippt)
und rechts mittels Atomkraftmikroskopie.
Zur U¨bertragung der Struktur von der Titan-Maske auf die Viellagenschicht wur-
den die Proben in einem Raster-Auger-Mikroskop der Firma Physical Electronics
mit Argon-Ionen der Energie 2,0keV beschossen8. Gleichzeitig wurde direkt neben
der strukturierten Fla¨che eine lokale Auger-Messung zur Tiefenkontrolle vorgenom-
men (siehe Abbildung 4.19): das scharfe Abfallen des Eisen-Auger-Signals zeigt an,
dass der A¨tzprozess die Gold-Pufferschicht erreicht hat und beendet werden muss.
Abbildung 4.20 (links) zeigt eine rasterelektronenmikroskopische (REM-) Aufnahme
der resultierenden Nanostrukturen. Die kleinsten vorhandenen Strukturen messen ca.
120nm. Es besteht noch Spielraum, noch kleinere Strukturen zu realisieren, indem man
die Dicke der PMMA-Resistschicht reduziert. Konstruktionsbedingt schließen in der
verwendeten Anlage Elektronen- und Ionenstrahl einen Winkel von 90◦ein. Die Pro-
ben mu¨ssen deshalb gegen beide Strahlen verkippt werden, so dass diese unter 45◦auf
die Oberfla¨che treffen. Dies erkla¨rt die Abschattungseffekte in der REM-Aufnahme.
Im Fall des Ionenstrahls ist anzunehmen, dass die Verkippung eine Anisotropie des
vertikalen Profils von Strukturkanten bewirkt, was jedoch in den nachfolgenden Un-
tersuchungen keinen merklichen Einfluss auf die Ergebnisse zu haben scheint. Dies wird
versta¨ndlich, wenn man Atomkraftmikroskopische (AFM) Untersuchungen der Struk-
turkanten hinzuzieht: Abbildung 4.20 (rechts) zeigt deutlich, dass die Kanten eines
Dot einen leicht zerfransten Charakter besitzen, was wohl auf den Lift-off -Prozess zur
Herstellung der Titanmaske zuru¨ckzufu¨hren sein du¨rfte. Angesichts dessen darf wohl
8Strom ca. 800nA
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angenommen werden, dass eine zusa¨tzliche vertikale Anschra¨gung einiger Kanten nur










Abbildung 4.21: Aufbau zum laserinduzierten A¨tzen mit schematischem Strahlengang: der
Strahl eines blaugru¨nen Argon-Ionenlasers wird u¨ber Auflicht-Strahlteiler und Objektiv eines
Lichtmikroskops auf die Substratru¨ckseite fokussiert. Ein optionaler Filter reduziert dabei
die Intensita¨t von Laserstrahl und Streulicht so weit, dass eine Positionierung und Optimie-
rung des Brennflecks durch Beobachtung u¨ber das Okular gefahrlos mo¨glich wird. Wa¨hrend
des A¨tzvorgangs wird dieser Filter entfernt. Eine Taumelscheibe dient zur Verminderung
unerwu¨nschter Interferenzeffekte.
Die Herstellung von Membranen fu¨r transmissionsmikroskopische Verfahren gelingt
folgendermaßen: Um die – evtl. strukturierte – Schichtseite der Probe zu schu¨tzen
wird deren Oberfla¨che zuna¨chst mit ca. 250nm PMMA belackt. Die Probe wird dann
mit Hilfe eines Diamantnadel-Ritzers der Firma Karl Suss, der zur genauen Positio-
nierung Mikrometerschrauben und einen Mikroskopaufsatz mit justiertem Fadenkreuz
besitzt, auf eine Gro¨ße von 5mm × 5mm zurechtgebrochen. Dazu wird die Probenru¨ck-
seite entlang der natu¨rlichen Kantenrichtungen von GaAs angeritzt, d.h. parallel zu
den <110>-Kristallachsen. Die Probe wird dann mit der Schichtseite nach unten auf
den gekru¨mmten Boden einer Fluoroware-Waferschachtel gelegt, so dass nur deren
Kanten aufliegen. Durch vorsichtiges Klopfen auf die Probenru¨ckseite erreicht man
einen sauberen Bruch entlang der Ritzung. Zur Entfernung von GaAs-Splittern wird
die Probe in Reinstwasser gespu¨lt und mit Stickstoff abgeblasen. Im Fall von ESL-
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strukturierten Proben werden die Bruchkanten genau so platziert, dass der nur 0,5mm
× 0,5mm kleine nanostrukturierte Bereich exakt in der Mitte der Probe liegt. Dies
ist zur spa¨teren Positionierung der Membran erforderlich und gelingt in etwa mit der
Genauigkeit der Mikrometerschrauben des Ritzers, die Abweichungen liegen daher im
Bereich von 5–10µm. Als zusa¨tzlicher Schutz und um die Membranen wa¨hrend der Her-
stellung mechanisch zu stabilisieren, werden die Proben dann mit der beschichteten
Seite auf du¨nne Glastra¨ger geklebt. Dabei hat sich klares Wachs zur TEM-Pra¨para-
tion der Firma Gatan bewa¨hrt. Der Tra¨ger wird auf einer geregelten Heizplatte auf
eine Temperatur von ca. 130◦C gebracht9 und etwas Wachs auf dessen Oberfla¨che
aufgeschmolzen. Die Probe wird dann auf den Tra¨ger gelegt und unter leichtem An-
druck etwas bewegt, so dass sich das flu¨ssige Wachs gut verteilt und eine gleichma¨ßige,
du¨nne Klebestelle erreicht wird. Wird der Tra¨ger von der Heizplatte genommen, er-
starrt das Wachs praktisch augenblicklich. Um im Folgenden die Herstellung kleiner
Lo¨cher durch das ca. 0,5mm starke GaAs-Substrat zu erleichtern wird dieses mit einer
Schleifplatte auf ca. 150–200µm abgedu¨nnt. Die geschliffene Substratru¨ckseite wird in
Wasser und Propanol gereinigt und mit Stickstoff trockengeblasen. Zur Herstellung der
Membranen werden dann, wie in Abschnitt 3.1 beschrieben, mit Hilfe eines laserindu-
zierten nasschemischen Verfahrens (siehe Seite 51ff.) Lo¨cher mit einem Durchmesser
von nur wenigen 10µm durch das Substrat bis zur epitaktischen Schicht gea¨tzt. Der
dazu benutzte einfache Aufbau ist in Abbildung 4.21 skizziert. Als Medium dient im
Verha¨ltnis 1:20 mit Reinwasser verdu¨nnte Salpetersa¨ure (reinst, 65%). Da der A¨tzpro-
zess bei ku¨rzeren Wellenla¨ngen mit deutlich ho¨heren A¨tzraten verla¨uft [PGO84], kam
ein blaugru¨ner Argon-Ionenlaser mit 15mW Lichtleistung zum Einsatz. Dessen Strahl
wird u¨ber das Objektiv eines Lichtmikroskops auf die Ru¨ckseite des in einer Petrischale
vom A¨tzmedium bedeckten Substrats fokussiert. Um unerwu¨nschte Interferenzeffekte
zu vermindern befindet sich zwischen Laser und Mikroskop eine Taumelscheibe im
Strahlengang. Wird die Laserintensita¨t durch einen Filter stark reduziert, so kann
das von der Probe ausgehende Streulicht im Mikroskop beobachtet werden, was die
Fokussierung des Brennflecks mo¨glich macht. Allerdings ist zu beachten, dass die Fo-
kusebene des Mikroskops etwas außerhalb der Brennweite des Objektivs liegt, d.h. ein
in der Brennebene bestmo¨glich fokussierter Laser-Brennfleck wird prinzipiell unscharf
abgebildet. Die Intensita¨t des Leuchtflecks kann aber neben dessen Gro¨ße ebenfalls als
Anhaltspunkt zur Optimierung dienen. Die Positionierung des Brennflecks geschieht in
gleicher Weise durch direkte Beobachtung, wobei die Probenoberfla¨che durch mehrfach
gestreutes Laserlicht schwach beleuchtet wird. Mit Hilfe der Mikrometerschrauben des
Probentisches kann der Auftreffpunkt des Laser auf ca. 10–15µm genau in der Mitte
der Probe eingestellt werden; auf diese Weise konnte bei ESL-Strukturierten Proben
der nanostrukturierte Bereich zuverla¨ssig getroffen werden.
Wie sich herausstellte, weist die im Vorausgehenden beschriebene A¨tzmethode zu
Anfang eine hohe A¨tzrate von bis zu 10µm/min auf, die aber mit der Zeit deut-
lich abnimmt und bei A¨tztiefen von 100-150µm nach ca. 30min vo¨llig zum Stillstand
9Zur Temperaturbesta¨ndigkeit der Proben siehe Fußnote 13 auf Seite 115.
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kommt. Der Durchmesser des A¨tzkraters an der Oberfla¨che betra¨gt dann 20–40µm.
Im Lichtmikroskop lassen sich klare kristalline Ablagerungen an den Kraterwa¨nden
und besonders am Boden ausmachen. Offenbar bewirkt die gewa¨hlte Anordnung mit
Lichteinfall von oben, dass die gelo¨sten Reaktionsprodukte aufgrund ihrer Dichte im
A¨tzkrater absinken. Da der Austausch mit dem umgebenden A¨tzmedium mit zuneh-
mender Kratertiefe immer schlechter wird, kommt der Punkt, an dem die Lo¨sung
u¨bersa¨ttigt und Kristalle von wahrscheinlich Gallium- und Arsennitraten zu wachsen
beginnen. Diese sto¨renden Ablagerungen erweisen sich jedoch als gut lo¨slich in basi-
schen Medien. Daher wird der A¨tzprozess nach 30min unterbrochen, die Probe wird in
Kalilauge (1g KOH auf 50ml Wasser) geschwenkt und in Reinwasser gespu¨lt. Der Ort
des zuvor gea¨tzten Loches la¨sst sich leicht wieder auffinden und der A¨tzprozess kann
an gleicher Stelle fortgesetzt werden, bis nach ca. 10min durch den Boden der Petri-
schale ein Durchbruch des Laserlichts auf der Probenoberfla¨che sichtbar wird. Es zeigt
sich, dass der A¨tzvorgang ab einer gewissen Restdicke (kleiner 1µm) von GaAs eben-
falls zum Erliegen kommt, mo¨glicherweise durch den Einfluss der Schottky-Barriere
an der Grenzfla¨che des n+-GaAs zur Eisen-Keimschicht. Das verbleibende Material
kann aber mit Hilfe eines herko¨mmlichen nasschemischen A¨tzprozesses entfernt wer-
den. Dazu wird die Probe wiederum zuerst in KOH gereinigt, in Wasser gespu¨lt und
dann ca. 30s in einer A¨tzlo¨sung, bestehend aus H2O2 (30%), H2SO4 (96%) und Wasser
im Verha¨ltnis 1:8:1, geschwenkt. Es zeigt sich, dass die Gold-Pufferschicht davon nicht
angegriffen wird; es muss allerdings davon ausgegangen werden, dass spa¨testens die-
se Behandlung die freigelegte Eisen-Keimschicht vollsta¨ndig oxidiert. Um Ru¨cksta¨nde
durch Eintrocknung zu vermeiden wird die Probe dann in Wasser gespu¨lt und kann in
einer ebenfalls mit Wasser gefu¨llten Petrischale unter dem Durchlichtmikroskop unter-
sucht werden. Zeigen sich noch GaAs-Reste auf der Membran, so muss das Nacha¨tzen
– evtl. mehrmals – wiederholt werden. Durch den anisotropen A¨tzprozess entsteht ein
ovaler A¨tzkrater, der nahe der Probenru¨ckseite Durchmesser bis zu 100µm aufweist
(Abbildung 4.22 links). Es zeigt sich eine analoge Auswirkung auf die Form der Mem-
bran (Abbildung 4.22 rechts); die erzielten Membrandurchmesser liegen bei 20–50µm.
Man erkennt im Durchlicht transparente Membranen, die frei von Ru¨cksta¨nden sind.
Aus Redundanzgru¨nden und zur Untersuchung unterschiedlicher Nanostrukturen
im Vergleich mit unstrukturierten Bereichen wurden auf jeder Probe mehrere Mem-
branen auf die oben beschriebenen Weise hegestellt. Durch die exakte Positionierung
unter dem Mikroskop konnten diese auch in geringem Abstand voneinander erzeugt
werden. Um eine Probe abschließend vom stabilisierenden Glastra¨ger abzulo¨sen, rei-
chen ca. 12 Stunden in einem Acetonbad. Anschließend wird die Probe unter gro¨ßter
Vorsicht in Aceton und Isopropanol (beide hochrein, VLSI-Grade) gereinigt. Um ei-
ne Bescha¨digung der Membranen zu vermeiden verbietet sich allerdings ein Abblasen
mit Stickstoff; Lo¨sungsmittelru¨cksta¨nde ko¨nnen stattessen z.B. mit Linsenpapier auf-
gesaugt werden.
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Abbildung 4.22: Links: Durch laserinduziertes A¨tzen hergestelltes Loch auf der Sub-
stratru¨ckseite. Durch das anisotrope Nacha¨tzen in 1:8:1-Lo¨sung (siehe Text) entsteht ein
anna¨hernd elliptischer Querschnitt, die Achsen messen ca. 50 bzw. 80µm. Rechts: Die
Membran, beobachtet im Durchlichtmikroskop von der Schichtseite her. Der Querschnitt
ist anna¨hernd rechteckig, Abmessungen 25µm × 45µm, was ebenfalls auf den anisotropen
Nacha¨tzschritt zuru¨ckzufu¨hren ist. Die
”
getroffenen“ Nanostrukturen sind deutlich zu erken-
nen.
4.2 Magnetische Charakterisierung der Proben
Die magnetischen Eigenschaften der Proben wurden zumeist direkt nach deren Fertig-
stellung in der MBE-Anlage, also noch vor einer eventuellen Nanostrukturierung, ma-
gnetometrisch bestimmt. Eine Schutzschicht aus PMMA-Lack dient dabei zum Schutz
der Oberfla¨che vor Staub und Bescha¨digung. Der Lack la¨sst sich vor einer weiteren
Verarbeitung der Probe praktisch ru¨ckstandsfrei in Aceton ablo¨sen.
4.2.1 Magnetisierungskurven
Die mittlere Magnetisierungskomponente senkrecht zur Schichtoberfla¨che in Abha¨ngig-
keit eines ebenfalls senkrecht angelegten Feldes wurde in der Regel bei Zimmertempe-
ratur mit Hilfe des polaren magneto-optischen Kerr-Effekts (polar-MOKE) bestimmt.
Vergleichsmessungen mit dem Wechselgradientenmagnetometer (AGM) zeigen eine
hervorragende U¨bereinstimmung und belegen so den linearen Zusammenhang von
Kerr-Rotation und mittlerer Magnetisierung bei den untersuchten Schichtsystemen.
Abbildung 4.23 zeigt MOKE-Messungen bei vier verschiedenen Schichtdicken. Die
Kurven zeigen bei hohen Feldern eine deutlich ausgepra¨gte Hysterese: aus der Sa¨tti-
gung kommend beobachtet man noch weit vor Erreichen des Nullfeldes eine relativ
scharf einsetzende Reduktion des Gesamtmoments, was auf die Nukleation von ma-
gnetischen Doma¨nen hindeutet. Die Nukleationsfeldsta¨rke ist deutlich kleiner als die
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Abbildung 4.23: Polar-MOKE-Messungen bei verschiedenen Schichtdicken von [1ML Fe/
1ML Au]n auf singula¨rem Substrat.
Sa¨ttigungsfeldsta¨rke HS; beide zeigen eine ausgepra¨gte Schichtdickenabha¨ngigkeit, so
dass bei abnehmender Schichtdicke sowohl HS als die O¨ffnung der Kurven kleiner wer-
den. Bei geringen Feldern dagegen beobachtet man einen linearen Bereich, der kaum
noch Hysterese aufweist: die gemessene Remanenz ist bei allen in Rahmen dieser Arbeit
untersuchten Proben sehr gering (< 3% der Sa¨ttigungsmagnetisierung), die Koerzitiv-
feldsta¨rke liegt im Bereich von 30–100Oe. Es herrscht offensichtlich ein fast ideales
Gleichgewicht zwischen entgegengesetzt magnetisierten Doma¨nen, das auf kleine ex-
terne Felder mit kontinuierlichen Wandverschiebungen linear antwortet.
Durch die Variation des Substrats (singula¨r oder vizinal) und der Einzellagendicke
erreicht man eine A¨nderung der senkrechten Anisotropie einer Schicht, bzw. des Q-
Faktors10, wie noch in Abschnitt 4.2.3 (Seite 111ff.) gezeigt wird. Aus Abbildung 4.24
ist ersichtlich, dass die Form der Magnetisierungskurven neben der Schichtdicke auch
von diesem Parameter abha¨ngt: eine Verringerung von Q bewirkt eine Erho¨hung von
10Definition siehe Abschnitt 2.3, Seite 18.
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HS und eine Verkleinerung der Kurveno¨ffnung.
Ein Vergleich mit SQUID-Messungen bei tiefer Temperatur (Abbildung 4.25) er-
laubt weitere interessante Einblicke in das magnetische Verhalten des Systems: es fa¨llt
auf, dass sich die Nukleationsfeldsta¨rke mit der Temperatur nicht signifikant a¨ndert.
Demnach ist die Nukleation von Doma¨nen entweder kein thermisch aktivierter Pro-
zess, oder die Aktivierungsenergie liegt in der Gro¨ßenordnung von kBT ≈ 0, 17meV
oder darunter. Dagegen finden sich deutliche Abweichungen bei Remanenz, Koerzitiv-
feldsta¨rke und Sa¨ttigungsfeld:
T [K] MR/MS [%] HC [Oe] HS [Oe]
2 5, 1± 0, 5 260± 40 5800± 200
300 0, 93± 0, 18 30± 10 4900± 200
Aus den Abweichungen bei MR/MS und HC kann geschlossen werden, dass die
Doma¨nenkonfiguration um H = 0 bei Zimmertemperatur na¨her am Gleichgewicht ist
als bei tiefen Temperaturen. Besonders starke Abweichungen der Tieftemperaturkur-
ve von der Magnetisierungskurve bei Zimmertemperatur treten knapp unterhalb der
Nukleationsfeldsta¨rke sowie bei der Sa¨ttigungsmagnetisierung auf, die bei 2K deutlich
erho¨ht ist. Allein betrachtet ko¨nnte speziell die Erho¨hung von HS der Temperatur-
abha¨ngigkeit der magnetischen Materialparameter11 zugeschrieben werden. Dagegen
spricht allerdings die unvera¨nderte Nukleationsfeldsta¨rke, die offenbar nur von intrin-
11JS und Ku sollten mit abnehmender Temperatur zunehmen.
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Abbildung 4.24: Vergleich der Magnetisierungskurven von drei Proben identischer Schicht-
dicke mit unterschiedlichen Herstellungsparametern.
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Abbildung 4.25: Vergleich einer Polar-MOKE-Messung bei Zimmertemperatur mit einer
SQUID-Magnetisierungskurve gemessen bei 2K an der selben Probe ([1ML Fe/ 1ML Au]100
auf singula¨rem Substrat).
sischen Schichteigenschaften abha¨ngt. Die Beobachtungen liefern stattdessen einen
deutlichen Hinweis darauf, dass Wandbewegungen bei tiefen Temperaturen offenbar
merklich beeintra¨chtigt sind, was auf eine Unterstu¨tzung der damit verbundenen Pro-
zesse durch thermische Anregungen hindeutet. Mo¨glicherweise zeigt sich hier sogar die
Auswirkung schwacher Pinning-Zentren durch Fehler in der Schichtstruktur, die bei
Zimmertemperatur von den Wa¨nden leicht u¨berwunden werden. Es kann auch nicht
ausgeschlossen werden, dass die Relaxation in den Gleichgewichtszustand bei 2K sehr
verlangsamt abla¨uft und somit in die zeitliche Gro¨ßenordnung der Messdauer fa¨llt
(bei SQUID-Messungen immerhin einige Stunden!). In diesem Zusammenhang wa¨re
es interessant, zeit- und temperaturabha¨ngige Messungen durchzufu¨hren, um eventu-
ell durch die Beobachtung von Nachwirkungs- oder Kriecheffekten Aussagen u¨ber die
Natur des zugrundeliegenden Mechanismus machen zu ko¨nnen.
Magnetisierungskurven in der Schichtebene sind in Abbildung 4.26 dargestellt. Die
Kurven weisen die Schichtebene durch die hohe Sa¨ttigungsfeldsta¨rke und das fakti-
sche Fehlen von Hysterese und remanenter Magnetisierung eindeutig als magnetisch
schwere Ebene aus. Eine Richtungsabha¨ngigkeit in der Ebene ist nicht zu beobachten,
obwohl die Messungen an einer Probe auf vizinalem Substrat durchgefu¨hrt wurden.
Die Eisen-Keimschicht, die ja zum gemessenen Gesamtmoment der Probe beitra¨gt
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Abbildung 4.26: AGM-Magnetisierungskurven verschiedener Richtungen in der Schichtebe-
ne (Probe MK1 3, 100DL).
und nach Zo¨lfl eine starke uniaxiale Anisotropie aufweist [ZBK+97] scheint hier kei-
nen signifikanten Einfluss auf das Ergebnis zu haben. Lediglich eine Vergro¨ßerung des
Ausschnitts um H = 0 zeigt ganz geringe Abweichungen der einzelnen Kurven, die
eventuell der Keimschicht zugeschrieben werden ko¨nnen.
4.2.2 Momentbestimmung
Die Sa¨ttigungsmagnetisierung der Proben wurde temperaturabha¨ngig mit dem
SQUID-Magnetometer bestimmt, indem das Sa¨ttigungsmoment bei mindestens 5 Tem-
peraturen zwischen 10K und 300K (2K und 350K beim Quantum Design-Gera¨t) er-
mittelt wurde. Dazu wurde das Probenmoment fu¨r jede Temperatur bei mindestens
4 Feldwerten zwischen 1 und 5 Tesla (Quantum Design: 6 Tesla) gemessen. Es zeigte
sich, dass die Proben in diesem Feldbereich vollsta¨ndig gesa¨ttigt sind, wenn das Feld
entlang der magnetisch leichten Richtung, also senkrecht zur Schichtebene angelegt
wird. Den gemessenen Momenten ist ein starker diamagnetischer Anteil u¨berlagert,
der gro¨ßtenteils dem GaAs-Substrat zugeschrieben werden kann. Dieser wurde – wie
in Kapitel 3.3.5 beschrieben – durch lineare Extrapolation auf H = 0 eliminiert. Die
resultierenden Sa¨ttigungsmomente wurden unter Zuhilfenahme des Blochschen T 3/2-
Gesetzes (Gleichung 3.2) durch numerische Kurvenanpassung ausgewertet und so das
magnetische Moment bei T = 0 und der Spinwellenparameter B bestimmt. Wie aus
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Abbildung 4.27 ersichtlich, wird die Momentreduktion durch Spinwellenanregung in
den betrachteten Fe/Au-Viellagenschichten bis zu der ho¨chsten gemessenen Tempe-
ratur von 350K sehr gut durch das T 3/2-Gesetz beschrieben. Die Magnetisierung und
das Moment pro Fe-Atom wurden sowohl anhand der mit Ro¨ntgenfluoreszenzanalyse
ermittelten Massenbelegung als auch basierend auf Herstellungsparametern und der
Schichtdickenermittlung mit in-situ Schwingquarzmessungen bestimmt. Als Werte fu¨r
die Gitterkonstanten dienten die – experimentell besta¨tigten – Literaturwerte von Ta-
kanashi und Mitarbeitern [TMHF98] (siehe Kapitel 4.1.2). Die Probenfla¨che wurde
mit Hilfe eines Flachbettscanners und durch Ermittlung der Pixelfa¨che in einem Bild-
bearbeitungsprogramm gemessen.
p qrp sprp sqrp tJpp tJqrp urprp urqp
u=v wxfisp y z
u=v {xfisp y z
u=v |xfisp y z
w}v pxfisp y z
w}v txfisp y z




 MŁ }%/ /L//Ł }E; ML    
; //N/} ffi/¡ ; ;¡ ¢£Q/=¤¥$¦§M¨ML¥Ł;R¦©;
ª« ¬­$« ¬,®¯ L°M±;²M°M±/M­^³ ´ µ ¶ · ¸Effi²Mffi¬ ¹Mº
 »  ,¼M; ¼( ½Ł ½/¨M¾¿,¦ ½ À §LŁ ©¿¦ ¾;,ÁJ£ffi Â








Abbildung 4.27: Messung an Probe MK1 8 mit dem Quantum-Design SQUID-
Magnetometer. Man erkennt eine gute U¨bereinstimmung zwischen den Messwerten und der
angepassten T 3/2-Kurve. Bei dieser relativ genauen Messung ergibt sich eine Sa¨ttigungsma-
gnetisierung bei T = 0 von (2, 95± 0, 16)µB pro Fe-Atom und eine Austauschkonstante von
(3, 82± 0, 03)meV.
Ergebnisse
Alle Messungen bis auf eine wurden mit dem a¨lteren S.H.E.-Magnetometer durch-
gefu¨hrt. Dabei war festzustellen, dass die senkrechte Probengeometrie zu einer relativ
breiten Streuung der Ergebnisse von bis zu 20% fu¨hrte. Als Ursache dafu¨r kommt der
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verwendete Probenhalter in Frage, der aufgrund seiner fu¨r senkrechte Messungen not-
wendigen Gro¨ße offenbar relativ oft die Rohrwandung des Magnetometers beru¨hrt, was
zu unbrauchbaren Einzelmessungen fu¨hrt und so die Messgenauigkeit stark reduziert.
Eine Verbesserung konnte durch die Mittelung der Ergebnisse von 8 verschiedenen
Proben erreicht werden. Daraus ergibt sich ein mittleres Moment pro Eisen-Atom bei
T = 0 von
(3,07± 0,29)µB .
Eine Kontrollmessung mit dem neuen Quantum Design-Magnetometer stellte sich da-
bei als deutlich genauer heraus; das Ergebnis von (2, 95 ± 0, 16)µB stimmt allerdings
sehr gut mit dem gemittelten Wert u¨berein.
Bei Messungen an Proben mit verschiedenen Schichtdicken im Bereich von 19–
58nm konnte keine signifikante Schichtdickenabha¨ngigkeit des Ergebnisses festgestellt
werden. Dies deutet darauf hin, dass Oberfla¨cheneffekte – wie bei den relativ großen
Schichtdicken zu erwarten – keinen nennenswerten Einfluss auf die Messungen haben.
Eine A¨nderung der Einzellagendicke auf 1,5ML bewirkt ebenfalls keine nachweisbare
Abweichung vom Mittelwert 3, 07µB. Diese Beobachtung deckt sich mit den Ergebnis-
sen von Takanashi [TMHF98], der ebenfalls keinen Einfluss der Einzellagenbelegung
auf das gemessene Moment feststellt. Er gibt allerdings ein etwas geringeres mittleres
Fe-Moment von (2, 75±0, 25)µB an, was jedoch im Rahmen der Fehlertoleranzen noch
mit dem hier ermittelten Wert u¨bereinstimmt. Das gemessene durch Spinwellenanre-
gungen reduzierte relative Moment bei Zimmertemperatur betra¨gt im Mittel
M(300K)
M(0K)
= (85± 9) % .
Die aus den Ergebnissen errechneten Sa¨ttigungsmagnetisierungen bei Zimmertempe-
ratur und bei T = 0 sind in Tabelle 4.2 zusammengestellt. Es wurde ein L10-Gitter mit
2 Fe-Atomen pro Einheitszelle angenommen (vergleiche Abbildung 1.1 auf Seite 3).
Einzellagendicke x [ML] JS bei T = 0K [T] JS bei Zimmertemperatur [T]
1,0 1, 12± 0, 11 0, 95± 0, 19
1,5 1, 24± 0, 12 1, 05± 0, 21
Tabelle 4.2: Errechnete Sa¨ttigungsmagnetisierung des Viellagenschichtsystems [x ML
Fe(001) / x ML Au(001)]n
Mikromagnetische Betrachtungen erfordern die Kenntnis der mikromagnetischen
Steifheitskonstante A. Zu deren Ermittlung wurde zuna¨chst die Austauschkonstante J
mit Hilfe des in Kapitel 3.3.5 skizzierten einfachen Modells berechnet. Dieses beruht
allerdings auf der Annahme eines kubischen Kristallgitters, was durch das Vorliegen
der tetragonalen L10-Struktur hier nicht gegeben ist. Somit unterscheiden sich die
Absta¨nde eines Eisenatoms zu seinen na¨chsten Nachbar-Eisenatomen innerhalb der
Schichtebene (2,87A˚) und senkrecht dazu (3,85A˚) merklich (vergleiche Abbildung 1.1
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auf Seite 3). Aus diesem Grund stellen die an dieser Stelle durchgefu¨hrten Berechnun-
gen tatsa¨chlich nur eine erste Na¨herung dar, die diese Asymmetrie des Gitters nicht
beru¨cksichtigt. Diese Vorgehensweise rechtfertigt sich dadurch, dass in die Berechnun-
gen der gemessene Blochsche Spinwellenparameter B eingeht, der die Reduktion des
Moments aufgrund der U¨berlagerung aller mo¨glichen Spinwellen-Modi in allen Raum-
richtungen sozusagen ebenso isotrop beschreibt.
Zur Berechnung von J wurde B in Gleichung 3.3 eingesetzt, zusammen mit der
Spinquantenzahl S und der Anzahl der Fe-Atome pro Einheitszelle Q. Im Heisen-
bergmodell wird Eisen ha¨ufig mit S ≈ 1 beschrieben [Kit91, Seite 488f.]. Mangels
genauerer Daten wird dieser Wert auch fu¨r das vorliegende System angenommen. Die
Anzahl der Fe-Atome pro Einheitszelle im L10-Gitter ist Q = 2. Es ergibt sich eine
Austauschkonstante von
J ≈ (5± 2) meV .
Verglichen mit einem Literaturwert fu¨r reines Eisen (J = 11, 9 meV [Kit91, Seite 489])
stellt man eine Reduktion von J auf etwa die Ha¨lfte fest, was angesichts der Tatsa-
che, dass hier jede zweite Atomlage durch Gold ersetzt wurde, zumindest plausibel
erscheint. Nach Kittel [Kit91, Seite 489] kann die Curie-Temperatur des Systems mit




Im L10-Gitter hat ein Eisenatom 4 na¨chste magnetische Nachbarn in der Schichtebene
und 2 etwas weiter entfernte
”
na¨chste“ Nachbarn senkrecht dazu. Daher wird fu¨r die
Zahl der na¨chsten Nachbarn na¨herungsweise n = 6 angenommen. Es ergibt sich:
TC ≈ (464± 186) K .
Mit Hilfe von Gleichung 2.2 (Seite 8) la¨sst sich die mikromagnetische Steifheitskonstan-
te berechnen. Als Gitterkonstante wurde ein Mittelwert eingesetzt, in den die Absta¨nde
zu den magnetischen Nachbaratomen des Eisens gewichtet mit deren Anzahl eingehen:
die 4 na¨chsten Nachbarn in der Schichtebene befinden sich im Abstand a = 2, 87A˚ und
die 2 na¨chsten Nachbarn senkrecht dazu haben den Abstand c = 3, 85A˚. Die mittlere
Gitterkonstante ist also (2a+ c)/3. Damit folgt:
Einzellagendicke 1,0ML ⇒ A = (2,5± 1,0)meV/A˚ ;
Einzellagendicke 1,5ML ⇒ A = (2,6± 1,0)meV/A˚ ;
Der Unterschied aufgrund der A¨nderung der vertikalen Gitterkonstanten c bei variie-
render Einzellagenbelegung x ist also faktisch vernachla¨ssigbar.
4.2.3 Bestimmung der magnetischen Anisotropie
Die direkte Bestimmung der Anisotropiekonstanten aus Magnetisierungskurven senk-
recht zur Anisotropieachse scheiterte bei dem untersuchten Schichtsystem, da die Aus-
bildung von schwachen Streifendoma¨nen unter externen Magnetfeldern parallel zur
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Schichtebene eine koha¨rente Rotation der Magnetisierung und somit eine aussage-
kra¨ftige Auswertung der Kurven verhindert (siehe Abschnitt 6.4.1 auf Seite 165).
Die magnetische Anisotropie der untersuchten Proben wurde daher mit Hilfe eines
Torsionsmagnetometers gemessen. Diese Methode bietet den Vorteil, dass die Messun-
gen im (fast) gesa¨ttigten Zustand bei hohen Feldern ablaufen, so dass eine eventuelle
Beeinflussung des Ergebnisses durch Doma¨nenaufspaltung ausgeschlossen ist.
Eine genaue Betrachtung zeigt, dass die Fe-Keimschicht aufgrund ihrer im Vergleich
zur Fe/Au-Viellagenschicht gro¨ßeren Sa¨ttigungsmagnetisierung signifikant zu den Tor-
sionskurven beitra¨gt (siehe Abbildung 4.28, Seite 116), zumal sich bei einigen Proben
die senkrechte intrinsische Anisotropie der Viellagenschicht und ihre Formanisotropie
fast kompensieren. Der Einfluss der Keimschicht musste daher bei der Auswertung der
Torsionskurven beru¨cksichtigt werden.
Durchfu¨hrung der Messungen
Bei dem untersuchten System stellt die Schichtnormale die hinsichtlich der Symmetrie
der Viellagenschichten ausgezeichnete Achse dar. Aus den zuvor gemessenen Magne-
tisierungskurven war zudem bekannt (siehe Seite 107f.), dass diese auch die leichte
Achse der Magnetisierung darstellt. Die Rotationsachse muss bei Torsionsmessungen
an Systemen mit uniaxialer Anisotropie senkrecht auf der Anisotropieachse stehen und
im vorliegenden Fall daher in der Schichtebene liegen. Diese dient auch als Bezug fu¨r
die Bestimmung des Feldwinkels. Die Messungen wurden folglich so durchgefu¨hrt, dass
das Magnetfeld anfangs parallel zur Schichtebene, also parallel zur schweren Richtung
der Viellagenschicht gerichtet ist (= 0◦). Fu¨r alle Proben wurden Torsionskurven bei
verschiedenen Feldern bis zu etwa 1,9T sowie eine
”
Nullkurve“ bei H = 0 gemessen.
Die Nullkurve wurde von den Messungen im Feld subtrahiert, um Drehmomentantei-
le nichtmagnetischen Ursprungs zu entfernen. Allerdings stellte sich heraus, dass die
resultierenden Kurven trotzdem ha¨ufig von einer geringen Nullpunktsdrift u¨berlagert
sind, wobei sich dieser Effekt besonders bei Proben mit schwachem Signal sto¨rend aus-
wirkte. In einigen Fa¨llen wurden daher die Ergebnisse mehrerer Messungen gemittelt,
was die Drift im Gesamtergebnis reduzierte.
Auswertung der Messungen
Zur Auswertung der Messungen wurde der bereits in Abschnitt 3.3.4 (Seite 62 ff.)
angedeutete Weg beschritten, die ermittelten Daten auf der Basis einer plausiblen
Modellannahme fu¨r die Anisotropieenergie zu interpretieren und die Anisotropiekon-
stanten mit Hilfe eines entsprechenden Algorithmus zur Kurvenanpassung numerisch
zu extrahieren. Diese Vorgehensweise erfordert allerdings eine kritische Evaluierung des
zugrundegelegten Modells hinsichtlich der Konsistenz der Ergebnisse bei variierenden
Parametern der Messung. Das gewa¨hlte Modell stu¨tzt sich auf folgende Annahmen:
1. Die Proben sind aufgrund des hohen a¨ußeren Magnetfeldes hinreichend homo-
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gen magnetisiert, so dass eine koha¨rente Rotation der Magnetisierung angenom-
men werden kann. Die magnetische Gesamtenergie der Schichten wird dann
ausschließlich von Zeeman- und Anisotropieenergie bestimmt (vergleiche Ab-
schnitt 3.3.4).
2. Wie bereits oben angedeutet, muss bei der Auswertung der Messungen die Eisen-
Keimschicht mit beru¨cksichtigt werden. Es existiert keine Kopplung zwischen
Keimschicht und Viellagenschicht, da diese tatsa¨chlich durch ca. 20nm Au se-
pariert sind. Die Magnetisierungsrichtungen beider Schichten sind daher un-
abha¨ngig voneinander.
3. Den oben angefu¨hrten Argumenten folgend und entsprechend den Ergebnissen
von Bammes [Bam99] zeichnen sich sowohl Viellagenschicht als auch Keimschicht
durch uniaxiale magnetische Anisotropien aus, deren Achsen senkrecht auf der
Schichtebene stehen. Da die genaue Form der uniaxialen Anisotropie der Viel-
lagenschicht nicht a priori bekannt ist, wird diese bis zur vierten Ordnung ent-
wickelt. Nach Bammes genu¨gt es, bei der Keimschicht nur die zweite Ordnung zu
beru¨cksichtigen. Die Anisotropie der Keimschicht in der Probenebene wird igno-
riert. Dies wird durch die Tatsache gerechtfertigt, dass die Torsionsmessungen
keine Abha¨ngigkeit von der Lage der Rotationsachse in der Probenebene zeigten.
4. Entsprechend der gewa¨hlten Geometrie der Torsionsmessungen steht die Rota-
tionsachse der Probe relativ zum Magnetfeld senkrecht auf den Anisotropieach-
sen. Die Magnetisierungsrichtungen beider Schichten liegen somit immer in einer
Ebene senkrecht zur Rotationsachse und ko¨nnen durch je einen Winkel – ϑ(1)
fu¨r die Viellagenschicht und ϑ(2) fu¨r die Keimschicht – beschrieben werden. Die
Winkel sind relativ zu den Anisotropieachsen definiert12.
5. Die Terme fu¨r die magnetische Gesamtenergie setzen sich zusammen aus Zeeman-
und senkrechter Anisotropieenergie (vergleiche Abschnitt 3.3.4). Fu¨r die Viella-
genschicht gilt demnach:
E(1) = V (1)
[
−HJ (1)S cos(ϑ(1) − ϕ) +Keff(1)u1 sin2(ϑ(1)) +K(1)u2 sin4(ϑ(1))
]
.
Die Energie der Keimschicht la¨sst sich folgendermaßen schreiben:
E(2) = V (2)
[
−HJ (2)S cos(ϑ(2) − ϕ) +Keff(2)u1 sin2(ϑ(2))
]
.
ϕ bezeichnet dabei den Rotationswinkel des externen Feldes relativ zu den An-
isotropieachsen. V (i) steht fu¨r die Volumina der Schichten. Die effektiven Aniso-
tropiekonstanten zweiter Ordnung beinhalten die intrinsische Anisotropie zweiter
12Damit unterscheiden sich die Konventionen der Winkelmessung bei Auswertung und Torsionsex-
periment! Es gilt: ϑ(i) = 90◦-Feldwinkel (gemessene Kurve). Diese Wahl wurde im Hinblick auf eine
klarere mathematische Formulierung des Modells getroffen.
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Ordnung und die Formanisotropie:




6. Das Gesamtdrehmoment auf die Probe ist gleich der Summe der Drehmomente,
die das Magnetfeld auf die magnetischen Momente von Viellagenschicht und
Keimschicht ausu¨bt (vergleiche Abschnitt 3.3.4):
T = H ×
(







(1) − ϕ) + V (2)J (2)S sin(ϑ(2) − ϕ)
]
.
Zur Extraktion der effektiven Anisotropie der Viellagenschichten aus den gemesse-
nen Torsionskurven wurde ein Verfahren entwickelt, welches im Anhang ab Seite 172
im Detail beschrieben wird. Es erlaubt die numerische Simulation von Torsionskurven
sowie deren Anpassung an die Messdaten. Die Magnetisierungsrichtungen von Keim-
und Viellagenschicht werden dabei fu¨r jeden Feldwinkel aus der Minimierung ihrer
magnetischen Gesamtenergien ermittelt und daraus das resultierende Gesamtdrehmo-
ment berechnet. Als Fitparameter verwendet man dabei zweckma¨ßigerweise anstatt








Damit die Anpassung gelingen kann, mu¨ssen die Messdaten jedoch zuvor aufbe-
reitet werden. Um geringfu¨gige Fehljustierungen beim Anfangswinkel auszugleichen
wurden die Kurven zuna¨chst entsprechend horizontal verschoben. Eine eventuelle Null-
punktsdrift wurde falls no¨tig basierend auf den vom Modell vorgegebenen Nullstellen
des Drehmoments abgescha¨tzt und abgezogen (siehe Anhang). Aufgrund der Symme-
trie der Drehmomentwerte zum Feldwinkel 180◦ konnte eine Mittelung der Winkelbe-
reiche [0◦; 180◦] und [180◦; 360◦] zur Gla¨ttung der Kurven vorgenommen werden.
Um nun Aussagen u¨ber die Anisotropiekonstanten der Viellagenschicht aus Tor-
sionsmessungen ableiten zu ko¨nnen, mu¨ssen die Eigenschaften der Eisen-Keimschicht
bekannt sein. Zur Abscha¨tzung der Anisotropie wurde auf Daten zuru¨ckgegriffen, die
von Florian Bammes im Rahmen seiner Diplomarbeit bestimmt wurden [Bam99]. Die
Sa¨ttigungsmagnetisierung der Keimschicht bei Zimmertemperatur wurde anhand der
Ergebnisse von Zo¨lfl ermittelt [ZBK+97]. Die anhand dieser Literaturangaben durch-
gefu¨hrten Berechnungen sind im Anhang (Seite 172 ff.) zusammengefasst. Die Ergeb-
nisse bei den fu¨r Eisen-Keimschichten verwendeten Schichtdicken zeigt Tabelle 4.3.
Bei dieser Vorgehensweise besteht allerdings eine gewisse Unsicherheit, ob die an-
genommenen magnetischen Eigenschaften der Eisen-Keimschicht auch tatsa¨chlich zu-
treffen: es war na¨mlich zu befu¨rchten, dass sich diese unter dem Einfluss erho¨hter
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Massenbelegung [ML] µFe (0K) [µB] H
(2)
u1 (ZT) [10
5Am−1] J (2)S (ZT) [T]
5 2,32 −4, 4± 0, 8 2,23
6 2,3 −6, 0± 0, 8 2,21
7 2,29 −7, 2± 0, 8 2,20
Tabelle 4.3: Eigenschaften von Eisen(001) auf GaAs(001), bedeckt mit Au(001): Moment
bei T = 0K sowie effektives Anisotropiefeld und Sa¨ttigungsmagnetisierung bei Zimmertem-
peratur (nach [Bam99] und [ZBK+97]).
Temperaturen im Bereich von ca. 90◦C – 140◦C, wie sie bei der weiteren Probenbe-
handlung kurzzeitig auftreten (z.B. bei der Ausha¨rtung von Fotolack oder PMMA,
beim Aufkleben von Proben mit klarem Gatan-Wachs etc.), a¨ndern ko¨nnten13. Zu er-
warten wa¨re eine Reduktion des mittleren Fe-Moments, wie neuere SQUID-Messungen
von W. Kipferl an Fe-Keimschichten, die u¨ber mindestens 30 Minuten Temperaturen
um 250◦C ausgesetzt waren, zeigen [Kip01]. Dies ist wahrscheinlich bedingt durch Dif-
fusion von aus dem Substrat stammenden Ga oder As und Legierungsbildung mit dem
Fe der Keimschicht. Die Mo¨glichkeit einer verringerten Sa¨ttigungsmagnetisierung der
Fe-Keimschicht wurde daher bei der Auswertung der Messungen mit beru¨cksichtigt,
indem diese bei der Kurvenanpassung optional als freier Parameter zugelassen wur-
de. Dabei wurde na¨herungsweise angenommen, dass sich die intrinsische Anisotropie
der Keimschicht nicht vera¨ndert. Lediglich die Auswirkungen auf die Formanisotropie
wurden beru¨cksichtigt.
Zusa¨tzlich zu den magnetischen Eigenschaften der Keimschicht wird die Sa¨ttigungs-
magnetisierung der Viellagenschicht zur Auswertung beno¨tigt. Die Werte bei Zimmer-
temperatur und bei T = 0 sind in Tabelle 4.2 auf Seite 110 zusammengestellt.
Ergebnisse
Die Auswertung der Torsionsmessungen mit der im Vorangegangenen beschriebenen
Methode lieferte konsistente Ergebnisse sowohl bei verschiedenen Messungen an ein-
und derselben Probe als auch beim Vergleich a¨hnlicher Proben untereinander. Abbil-
dung 4.28 (rote Kurve) zeigt ein Beispiel. Man erkennt ein ho¨heres Maß an U¨berein-
stimmung zwischen angepasster Kurve und Messpunkten als im Fall des
”
naiven Mo-
13Eine Beeinflussung der magnetischen Eigenschaften der Viellagenschicht durch erho¨hte Tempera-
turen im genannten Bereich konnte im U¨brigen experimentell nicht nachgewiesen werden. So zeigten
sich z.B. keine A¨nderungen der Magnetisierungskurven von behandelten Proben. Untersuchungen
von Nakajima haben zwar gezeigt, dass bereits bei 100◦C eine Zersto¨rung der L10 Ordnung auftritt,
allerdings erst nach relativ langer Zeit (2-3 Stunden) [NTMF98]. Dass hier keine Vera¨nderungen be-
obachtet werden konnten liegt wahrscheinlich daran, dass die Proben hier fu¨r maximal 4 Minuten
den erho¨hten Temperaturen ausgesetzt wurden. Zudem zeigt sich das Schichtsystem bemerkenswert
resistent gegenu¨ber Oxidation: weder mehrere Monate an Umgebungsluft noch die Einwirkung eines
Sauerstoffplasmas fu¨hrten zu messbaren Vera¨nderungen in Magnetisierungskurven oder Doma¨nen-
struktur.
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dells“, das die Keimschicht vernachla¨ssigt (blaue Kurve). Auffa¨llig ist auch, dass das
ermittelte Anisotropiefeld vierter Ordnung der Viellagenschicht bei Beru¨cksichtigung
der Keimschicht verschwindend gering ist, was auch bei allen weiteren ausgewerteten
Messungen zutrifft. Der scheinbar vorhandene Beitrag der vierten Ordnung kann also
allein auf den Einfluss der Eisen-Keimschicht zuru¨ckgefu¨hrt werden. Die Kurvenform
kommt dadurch zustande, dass die Magnetisierungsrichtungen beider Schichten von-
einander abweichen, also ϑ(1) 6= ϑ(2), da das Feld zur Sa¨ttigung nicht ausreicht.
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Abbildung 4.28: Torsionsmessung einer Fe/Au-Viellagenschicht (Kreise). Rotationsachse
und Magnetfeldrichtung beim Start der Messung liegen parallel zur Schichtebene. Die Kur-
venform deutet auf eine uniaxiale Anisotropie mit leichter Achse senkrecht zur Schichtebene
hin, wobei der Beitrag der vierten Ordnung scheinbar dominiert (blaue Kurve). Die Anpas-
sung der Messdaten unter Beru¨cksichtigung der Keimschicht (rote Kurve) zeigt jedoch, dass
die Kurvenform vom Einfluss der Eisen-Keimschicht herru¨hrt: der Anisotropiebeitrag vier-
ter Ordnung ist tatsa¨chlich verschwindend gering. (Probe MK1 3, 100DL, Einzellagendicke
1,0ML).
Um sicherzustellen, dass die Proben wa¨hrend der Messung ausreichend homogen
magnetisiert sind wurde die Feldabha¨ngigkeit der Ergebnisse ermittelt. Wie in Abbil-
dung 4.29 zu erkennen ist, steigt das ermittelte Anisotropiefeld der Viellagenschicht
4.2. MAGNETISCHE CHARAKTERISIERUNG DER PROBEN 117
mit zunehmendem Feld an, bleibt aber ab ca. 1,75T in etwa konstant. Dieses Verhal-
ten konnte anhand weiterer Messungen an unterschiedlichen Proben besta¨tigt werden.
Das Anisotropiefeld der Keimschicht zeigt dagegen im Rahmen der Fehlertoleranz keine
Feldabha¨ngigkeit, zumindest nicht im betrachteten Feldbereich. Somit kann angenom-
men werden, dass das bei den Messungen anliegende Feld von ca. 1,9T ausreicht, um
verla¨ssliche Ergebnisse zu erhalten.































Abbildung 4.29: Feldabha¨ngigkeit der ermittelten Ergebnisse. Oben: Das Anisotropiefeld der
Keimschicht zeigt keine signifikante Feldabha¨ngigkeit. Unten: Die Auswertung des Anisotro-
piefeldes der Viellagenschicht liefert ab etwa 1,75T gleichbleibende Werte. (Probe: MK1 8
75DL, Einzellagendicke 1,0ML)
Bei Messungen mit gutem Signal-Rauschverha¨ltnis gelang zudem die Anpassung
der Messkurven mit der Sa¨ttigungsmagnetisierung der Eisen-Keimschicht J
(2)
S als frei-
em Parameter (siehe oben). Die Ergebnisse lagen alle im Bereich 2,1T – 2,3T bei
einem gescha¨tzten Fehler von ca. 0,1T. Im Rahmen der Messgenauigkeit ergeben sich
demnach keine Abweichungen von den in Tabelle 4.3 angegebenen erwarteten Werten,
was bedeutet, dass das Moment der Keimschicht nicht wesentlich reduziert ist. Die
Keimschicht u¨bersteht die auftretenden erho¨hten Temperaturen offenbar ohne messba-
re Vera¨nderungen. Die Auswertung von Messungen, bei denen die Kurven-Anpassung
mit J
(2)
S als freiem Parameter nicht gelang – etwa aufgrund zu schwachen Signals oder
starker Nullpunktsdrift – geschah folglich basierend auf den erwarteten Parametern.
Abbildung 4.30 zeigt Messungen und Fitkurven von vier – ansonsten identischen
– Proben mit verschiedener Schichtdicke. Es handelt sich um Proben auf vizinalem
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Substrat mit einem Q-Faktor14 von knapp u¨ber 1 (siehe unten). Man erkennt, dass
die Kurve der 100DL-Probe noch die Charakteristika einer senkrechten leichten Ach-
se zeigt: positive Steigung bei 0◦, die Maxima sind zu den schweren Richtungen in
der Schichtebene (0/360◦und 180◦) hin verschoben. Mit abnehmender Schichtdicke ge-
winnt die Fe-Keimschicht mit ihrer leichten Ebene parallel zur Schicht zunehmend an
Einfluss: bei ca. 75DL findet ein U¨bergang statt, Viellagenschicht und Keimschicht
kompensieren sich nahezu. Das folglich recht verrauschte Messsignal erkla¨rt die ver-
gleichsweise schlechte U¨bereinstimmung von Messdaten und angepasster Kurve. Unter-
halb von 75DL dominiert die Eisen-Keimschicht, die Kurven zeigen typische Charak-
teristika einer senkrechten schweren Achse: negative Steigung bei 0◦und Verschiebung
der Maxima hin zu 90◦und 270◦(die schweren Richtungen des Gesamtsystems stehen
nun senkrecht auf der Schichtebene). Die ermittelten Anisotropiefelder sind in Abbil-
dung 4.31 gegen die Schichtdicke aufgetragen, woraus sich keine signifikante Schicht-
dickenabha¨ngigkeit erkennen la¨sst. Dieses Ergebnis wird von Messungen an Proben auf
nicht-vizinalen Substraten besta¨tigt. Zum Vergleich zeigt Abbildung 4.32 das Ergebnis
der Messung an einer Probe mit Q ≈ 2, wo der Einfluss der Keimschicht fast nicht
mehr erkennbar ist und ein gutes Signal-Rauschverha¨ltnis der Messdaten vorliegt.
Der Q-Faktor der Viellagenschicht kann aus den ermittelten effektiven Anisotro-



















Daraus folgt sofort, dass fu¨r effektive Anisotropiefelder gro¨ßer Null zwingend Q > 1
gilt. Die Ergebnisse von Messungen an verschiedenen Proben sind in Tabelle 4.4 zusam-
mengestellt. Man erkennt, dass die resultierenden Q-Faktoren in zwei Gruppen fallen:
Proben auf nicht-vizinalen Substraten liegen im Bereich um 2, 0 , wa¨hrend Proben
auf vizinalen Substraten ein Q von knapp u¨ber 1,0 aufweisen. Wa¨hrend die Q-Werte
der Viellagenschichten auf nicht-vizinalen Substraten im Rahmen des gescha¨tzten Feh-
lers eindeutig gro¨ßer als eins sind, ist im Fall vizinaler Substrate der Bereich Q < 1
teilweise im Fehlerintervall enthalten, obwohl die effektiven Anisotropiefelder bei der
Ha¨lfte dieser Proben signifikant positiv sind, was gleichbedeutend mit Q > 1 ist. Dieser
scheinbare Widerspruch liegt darin begru¨ndet, dass der nicht unerhebliche Fehler bei
der Bestimmung von JS in die Fehlerabscha¨tzung von Q mit eingeht. Betrachtet man
die ermittelten Q-Werte der Proben untereinander, so fa¨llt auf, dass diese sehr viel
weniger streuen, als die Fehlerintervalle vermuten lassen. Auch dies liegt im Einfluss
von ∆JS auf ∆Q begru¨ndet, insbesondere da bei allen Proben auf die gleichen Aus-
gangsdaten zur Bestimmung von JS zuru¨ckgegriffen wurde. Bei drei Proben (MK1 3
25–75DL) beinhalten allerdings schon die Fehlerintervalle der effektiven Anisotropie-
felder negative Werte. Hier liegen sowohl Q-Werte in der Na¨he von 1 vor, als auch
geringere Schichtdicken. Dies bewirkt eine Dominanz der Keimschicht in den gemes-
14Definition siehe Abschnitt 2.3, Seite 18.
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Abbildung 4.30: Messungen bei unterschiedlicher Schichtdicke. Bei der Probe mit 100DL do-
miniert die senkrechte leichte Achse der Viellagenschicht. Bei etwa 75DL findet ein U¨bergang
statt, so dass bei 50DL und 25DL die senkrechte schwere Achse der Keimschicht u¨berwiegt.
(Probe: MK1 3, Einzellagendicke 1,0ML, vizinales Substrat)
senen Torsionskurven (siehe Abbildung 4.30), was sich in großen gescha¨tzten Fehlern
schon bei der numerischen Auswertung a¨ußert. Trotzdem kann hier angesichts der ge-
ringen Streuung der Ergebnisse davon ausgegangen werden, dass die Abscha¨tzung der
Fehler seitens des Fitalgorithmus zu pessimistisch ausgefallen ist und die tatsa¨chli-
chen Q-Werte im Bereich > 1 liegen, was auch Messungen der Magnetisierungskurven
besta¨tigen.
Torsionsmessungen in der Schichtebene (also Rotationsachse senkrecht zur Schicht-
ebene) zeigen eine uniaxiale Anisotropie mit leichter Achse parallel zur GaAs-[110]-
Kristallrichtung (Abbildung 4.33). Das Signal ist sehr schwach, was eine genaue Aus-
wertung sehr erschwert. Die Richtung der leichten Achse stimmt allerdings mit der be-
kannten uniaxialen Anisotropie von Fe(001) auf GaAs(001) u¨berein [BZMB99], so dass
der Ursprung der gemessenen Anisotropie ho¨chstwahrscheinlich in der Keimschicht zu
suchen ist. Daru¨ber hinaus sind keine weiteren Anisotropiebeitra¨ge erkennbar. Insbe-
sondere reicht die Empfindlichkeit des Torsionsmagnetometers offenbar nicht aus, um
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Abbildung 4.31: Ergebnisse der in Abbildung 4.30 gezeigten Messungen. Weder die An-
isotropiefeldsta¨rke der Keimschicht (oben) noch die der Viellagenschicht (unten) zeigt im
Rahmen der Messgenauigkeit eine Abha¨ngigkeit von der Schichtdicke. Angesichts der ge-
ringen Streuung der Ergebnisse erscheinen die numerisch aus dem Kurvenfit abgeleiteten




−1] Ku1 [Jm−3] Q
B4 1 110DL 1,0ML 8, 63× 1005 ± 3, 63× 1004 7, 71× 1005 ± 2, 44× 1005 2, 139± 0, 518
MK1 8 100DL 1,0ML 7, 42× 1005 ± 8, 54× 1003 7, 14× 1005 ± 2, 19× 1005 1, 979± 0, 419
MK1 8 75DL 1,0ML 7, 39× 1005 ± 1, 67× 1004 7, 12× 1005 ± 2, 23× 1005 1, 976± 0, 440
B2 1 130DL 1,15ML Fe / 1,0ML Au 7, 29× 1005 ± 2, 69× 1004 7, 48× 1005 ± 2, 40× 1005 1, 929± 0, 457
MK1 3 100DL 1,0ML VZ 2, 23× 1004 ± 6, 10× 1002 3, 71× 1005 ± 1, 47× 1005 1, 029± 0, 234
MK1 3 75DL 1,0ML VZ 2, 07× 1004 ± 4, 32× 1004 3, 70× 1005 ± 1, 67× 1005 1, 027± 2, 350
MK1 3 50DL 1,0ML VZ 1, 77× 1004 ± 3, 86× 1004 3, 69× 1005 ± 1, 64× 1005 1, 023± 2, 435
MK1 3 25DL 1,0ML VZ 3, 53× 1004 ± 2, 25× 1005 3, 77× 1005 ± 2, 55× 1005 1, 047± 6, 884
MK1 6 100DL 1,0ML VZ 1, 00× 1004 ± 3, 70× 1002 3, 65× 1005 ± 1, 45× 1005 1, 013± 0, 240
MK1 6 110DL 1,5ML VZ 4, 00× 1003 ± 2, 00× 1003 4, 44× 1005 ± 1, 78× 1005 1, 005± 0, 704
Tabelle 4.4: Zusammenstellung der Ergebnisse von Torsionsmessungen an verschiedenen
Proben: Effektives Anisotropiefeld, Anisotropie-Energiedichte zweiter Ordnung und Q-Faktor
bei Zimmertemperatur. Probenbezeichnungen, die auf
”
VZ“ enden, kennzeichnen Proben auf
vizinalen Substraten.
den kubischen Beitrag zur Anisotropie der Keimschicht (oder eventuell auch der Viel-
lagenschicht) nachzuweisen. Aussagen daru¨ber konnten auch nicht mit Hilfe von AGM-
Messungen in der Schichtebene getroffen werden, da der Verlauf der Magnetisierungs-
kurven von der starken senkrechten Anisotropie dominiert wird. Richtung und Sta¨rke
der gemessenen uniaxialen in-plane-Anisotropie stimmen bei allen Messungen in etwa
u¨berein, insbesondere auch bei Proben auf vizinal geschnittenen GaAs-Substraten, bei
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Abbildung 4.32: Torsionsmessung an Probe MK1 8, 100DL, Einzellagendicke 1,0ML auf
nicht-vizinalem Substrat. Man erkennt die stark ausgepra¨gte leichte Achse senkrecht zur
Schichtebene (Q ≈ 2). (Feld bei der Messung Bext = 1, 9T)
denen ja eine Auszeichnung der GaAs<100>-Richtungen durch den Fehlschnitt und
den erwarteten Stufenverlauf des Gold-Puffers entlang Au<110> zu erwarten wa¨re
(vergl. Seite 86). Die Anisotropie in der Schichtebene ist also unabha¨ngig vom Fehl-
schnitt des Substrats.
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Abbildung 4.33: Torsionsmessung der in-plane Anisotropie (Rotationsachse senkrecht zur
Schicht) von Probe MK1 8, 100DL. Start der Messung in GaAs-[110]-Richtung (= 0◦). Die
uniaxiale Anisotropie der Keimschicht mit leichter Achse parallel [110] ist noch erkennbar,
eine kubische Anisotropie ist dagegen nicht nachweisbar (7ML Eisen-Keimschicht, Bext =
1, 7T).
4.3 Doma¨nenbeobachtung
Die Untersuchung der Doma¨nenstruktur der hier behandelten Viellagensysteme er-
fordert die Einhaltung von wechselseitigen Anforderungen zwischen Proben und Ab-
bildungsmethoden. Aufgrund der ausgesprochen kleinen Doma¨nenbreiten um 60nm
kommen nur ho¨chstauflo¨sende Mikroskopieverfahren in Betracht. Wie bereits erla¨utert
kamen drei komplementa¨re Methoden zum Einsatz: Magnetkraftmikroskopie (MFM),
Lorentzmikroskopie (LTEM) und magnetische Transmissions-Ro¨ntgenmikroskopie
(MTXM). Dabei ergeben sich aus die beiden Transmissions-Verfahren (LTEM und
MTXM) Einschra¨nkungen fu¨r den Schichtdickenbereich der Proben: Diese du¨rfen ei-
nerseits nicht zu dick sein, da sonst die Absorption zu groß wird, andererseits wird
bei zu du¨nnen Schichten der Kontrast zu klein. So zeigte sich, dass die Empfindlich-
keit des MTXM am BESSY I zur Untersuchung einer Viellagenschicht von ca. 20nm
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(50DL) nicht mehr ausreicht. Eine Schichtdicke um 50nm erwies sich dagegen als guter
Kompromiss.
4.3.1 Doma¨nen in unstrukturierten Schichten
Abbildung 4.34: MFM-Aufnahme der Probe B2 1 ([1,15ML Fe / 1,0ML Au ]130, Q ≈ 2)
unmittelbar nach der Herstellung (remanenter Zustand). Die linke Bildha¨lfte zeigt die Topo-
grafie der sehr glatten Probenoberfla¨che, wa¨hrend der magnetische Kontrast rechts abgebildet
ist. Man erkennt streifenartige Doma¨nen mit einer Periode von 126± 5 nm.
Erste Untersuchungen wurden mittels Magnetkraftmikroskopie (MFM) an unstruk-
turierten Schichten durchgefu¨hrt. Abbildung 4.34 zeigt eine Probe mit Q ≈ 2 unmit-
telbar nach der Herstellung, die bis zu dieser Untersuchung keinen nennenswerten
Magnetfeldern ausgesetzt war. Somit ist der abgebildete Zustand mit seinen praktisch
parallel verlaufenden streifenartigen Doma¨nen offenbar direkt wa¨hrend der Schichther-
stellung entstanden. Die aus der Flankensteilheit zwischen zwei Doma¨nen ermittelte
ra¨umliche Auflo¨sung ist besser als 40nm [Sch01, Seite 32]. Mit dieser Auflo¨sungsfa¨hig-
keit ist die Magnetkraftmikroskopie noch gut geeignet, die nur ca. 60nm breiten Strei-
fen zu trennen, na¨here Details wie z.B. die Wandstruktur sind aber nicht zu erkennen.
Aussagen u¨ber Magnetisierungsrichtungen ko¨nnen aus diesen Untersuchungen allein
ebenfalls nicht abgeleitet werden.
Weitergehende Einsichten ergeben sich aus dem Einsatz der Lorentzmikroskopie.
Dazu muss die Probe zuna¨chst durch Herstellung mehrerer Membranen pra¨pariert wer-
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Abbildung 4.35: LTEM-Fresnel-Aufnahme von Probe B2 1 nach Sa¨ttigung (links) senk-
recht zur und (rechts) in der Schichtebene. Die Probe ist um 35◦gegen den Elektronenstrahl
verkippt.
den. Vor allem bei geringer Vergro¨ßerung zeigt sich im TEM bei allen Membranen ein
mehr oder weniger deutlicher Biegekontrast15; in einigen Fa¨llen mit starker Verbiegung
konnten auch vereinzelt feine Risse beobachtet werden, die auf eine mechanische U¨ber-
beanspruchung hindeuten. Im Unterschied zu den spro¨den Siliziumnitrid-Membranen,
die bei Belastung elastisch reagieren und ab einem kritischen Punkt brechen, scheinen
die hier verwendeten Metallfilme weitgehend plastisch nachzugeben. Ein zu starker
Biegekontrast wirkt dennoch bei Lorentzaufnahmen sehr sto¨rend, weshalb fu¨r die Un-
tersuchung plane Bereiche auf unbescha¨digten Membranen gefunden werden mussten.
Ein magnetischer Kontrast konnte aber erst durch Verkippung der Probe gegen den
Elektronenstrahl ab einem Kippwinkel von ca. 20◦ beobachtet werden. Da die Fresnel-
Abbildung nur gegenu¨ber A¨nderungen der Magnetisierungskomponenten senkrecht zur
Strahlrichtung sensitiv ist, kann daraus einerseits geschlossen werden, dass im Rahmen
der relativ hohen Auflo¨sungsfa¨higkeit von ca. 10nm keine Variationen der – durch die
Schichtdicke gemittelten – Magnetisierungskomponenten in der Schichtebene auftre-
ten. Andererseits deutet dieses Ergebnis auf eine alternierende senkrechte Komponente
in der Magnetisierung der Streifendoma¨nen hin (siehe auch Abschnitt 6.3, Seite 158).
Abbildung 4.35 zeigt LTEM-Ergebnisse an der selben Probe, an der auch die oben
in Abbildung 4.34 gezeigte MFM-Untersuchung durchgefu¨hrt wurde. Der Unterschied
besteht lediglich in der magnetischen Vorgeschichte, da die Probe hier vor den Aufnah-
men in einem Feld von ca. 2T gesa¨ttigt wurde. Nach Sa¨ttigung senkrecht zur Schicht-
15Bei Transmission durch eine gebogene oder gewellte Probe ha¨ngt die effektiv durchstrahlte
Schichtdicke und somit die Transmission vom lokalen Winkel der Oberfla¨chennormale zum Elek-
tronenstrahl ab, was sich in Helligkeitsfluktuationen im Bild a¨ußert.
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ebene zeigt sich in Remanenz ein labyrinthartiges Doma¨nenmuster. Die Untersuchung
der Verteilung der im Bild enthaltenen Raumfrequenzen mit Hilfe der Fourier-Analyse
[PTVF92] ergibt, dass die Doma¨nen hier keine Vorzugsrichtung besitzen. Sa¨ttigt man
die Probe dagegen durch Anlegen eines Feldes in der Schichtebene, so verlaufen die
Streifen im Nullfeld parallel zur vormaligen Feldrichtung und es resultiert ein zu den
MFM-Aufnahmen sehr a¨hnliches Muster. Die Doma¨nen sind aber im Vergleich zum
Zustand nach der Herstellung etwas sta¨rker verzweigt, was auch nachfolgende MFM-
Untersuchungen besta¨tigen. Die mittlere Streifenbreite ist allerdings in allen Fa¨llen
identisch, auch beim Labyrinth-Muster. Dies belegt, dass die magnetischen Eigenschaf-
ten der Viellagenschicht durch den Herstellungsprozess der Membranen nicht signifi-
kant vera¨ndert werden, weil die MFM-Untersuchungen vor der Membranherstellung
durchgefu¨hrt wurden. Der Kontrast entsteht bei der LTEM in Fresnel-Abbildung, wie
in Abschnitt 3.4.2 erla¨utert, nur durch Doma¨nenwa¨nde, wobei die hellen Wa¨nde auf-
grund von Interferenzeffekten scha¨rfer erscheinen als die dunklen. Die relativ hohe
Auflo¨sung von ca. 10nm reicht jedoch noch immer nicht aus, um die Wa¨nde im Detail
abzubilden.
Abbildung 4.36: MTXM-Untersuchung von Probe B2 1 an der Fe L3-Kante (706eV) in
Remanenz nach Sa¨ttigung in der Ebene, Strahl senkrecht zur Schicht. Die Auflo¨sung der
Mikrozonenplatte betra¨gt ca. 25nm.
Abbildung 4.36 zeigt eine MTXM-Aufnahme der bereits mit MFM und LTEM
untersuchten Probe. Es zeigt sich eine zu Abbildung 4.35 (rechts) identische Strei-
fenstruktur, die aufgrund des senkrechten Strahleinfalls als Modulation der mittle-
ren Magnetisierungskomponente senkrecht zur Schichtebene zu interpretieren ist. Die
mikromagnetische Struktur kann damit wahrscheinlich zur Klasse der Banddoma¨nen
(vergleiche Abschnitt 2.3.2, Seite 21) geza¨hlt werden. Siehe dazu auch die Diskussion
in Abschnitt 6.3, Seite 158. A¨ndert man die zirkulare Polarisationsrichtung der Syn-
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chrotronstrahlung, so beobachtet man eine Kontrastumkehr, was den magnetischen
Ursprung der beobachteten Strukturen belegt.
Im Gegensatz zu den anderen beiden magnetischen Abbildungsmethoden erlaubt
die magnetische Transmissions-Ro¨ntgenmikroskopie die Beobachtung von Doma¨nen
unter dem Einfluss eines starken externen Magnetfelds. Abbildung 4.37 zeigt die Aus-
wirkung eines senkrecht zur Schichtebene angelegten Feldes auf die Labyrinth-Struktur
einer Probe mit gegenu¨ber Abbildung 4.36 gro¨ßerer Schichtdicke und Sa¨ttigungsmagne-
tisierung sowie deutlich geringerem Q-Faktor knapp oberhalb von eins. Zuna¨chst fa¨llt
auf, dass diese Variation der Schichtparameter bei H = 0 keine signifikante A¨nderung
des beobachteten Doma¨nenmusters oder der Streifenperiode verursacht. Das appara-
tiv zur Verfu¨gung stehende maximale Feld war leider nicht ausreichend, um die Probe
zu sa¨ttigen. Daher korrespondieren die gezeigten Bilder mit Punkten im linearen und
weitgehend hysteresefreien Abschnitt der Magnetisierungskurve (vergleiche blaue Kur-
ve in Abbildung 4.24 auf Seite 106). Die augenfa¨lligste Auswirkung der Feldvariation
ist, dass die Doma¨nen mit einer senkrechten Magnetisierungskomponente in Feldrich-
tung (
”
Majorita¨tsdoma¨nen“) in ihrer Breite zunehmen (helle Doma¨nen sind in der
Abbildung oben rechts breiter als dunkle Doma¨nen, unten links ist es bei entgegen-
gesetzter Feldrichtung umgekehrt). Eine eingehendere Analyse ergibt aber auch eine
damit einhergehende Variationen der Streifenperiode:
H [kOe] Streifenperiode [nm] Verha¨ltnis Doma¨nenbreite hell zu dunkel
0,0 127± 4 1, 0± 0, 1
4,0 155± 7 1, 5± 0, 2
-3,85 149± 9 0, 68± 0, 08
Ein Vergleich des Verlaufs einer einzelnen Doma¨ne mit und ohne angelegtem Feld
(in der Abbildung ist eine zusammenha¨ngende helle Doma¨ne farblich hervorgehoben)
zeigt neben der prima¨ren A¨nderung des Breitenverha¨ltnisses von hellen und dunklen
Doma¨nen, dass die grundlegende Form der Doma¨ne erhalten bleibt, wobei im Detail
einige deutliche Vera¨nderungen stattfinden: bei angelegtem Feld entgegen der Magne-
tisierungsrichtung der Doma¨ne ist der markierte Bereich insgesamt ku¨rzer; Verzwei-
gungen und Biegungen sind weniger stark ausgepra¨gt. Dies ha¨ngt natu¨rlich im Fall des
Labyrinthmusters direkt mit der Periodena¨nderung zusammen. Mit zunehmendem Feld
werden die A¨nderungen in der Doma¨nenstruktur immer weniger reversibel: das Fehlen
von u¨bereinstimmenden Doma¨nenmerkmalen zwischen Anfangs- und Endkonfiguratio-
nen bei H = 0 weist darauf hin, dass der kurze Feldpuls von ca. 4,5kOe zwischen den
Aufnahmen oben rechts und unten links gro¨ßtenteils unumkehrbare A¨nderungen be-
wirkt hat. U¨bereinstimmend findet man in der Magnetisierungskurve (Abbildung 4.24)
bei dieser Feldsta¨rke auch bereits eine O¨ffnung der Kurve.
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Abbildung 4.37: MTXM-Aufnahmen von Probe MK1 6 ([1,5ML Fe / 1,5ML Au ]110,
Q = 1, 005) unter Einfluss eines senkrechten externen Magnetfeldes. Oben links: Ausgangs-
konfiguration, 0Oe. Weiter entsprechend des zeitlichen Ablaufs: oben rechts: +4kOe; ohne
Bild: kurzer Puls von ca. 4,5kOe; unten links: -3,85kOe; unten rechts: 0kOe. Die Ausschnit-
te zeigen jeweils ungefa¨hr den gleichen Ort auf der Probe. Unten ist die Entwicklung einer
hellen Doma¨ne farblich hervorgehoben. Aufgenommen bei senkrechtem Strahleinfall an der
Fe L3-Kante, Auflo¨sung der Mikrozonenplatte ca. 20nm.
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Abbildung 4.38: MFM-Untersuchung an rechteckigen Nanostrukturen (Probe MK1 6, Q =
1, 005) von ca. 350nm Breite und Variierender Ho¨he im Bereich 500 – 1000nm. Die linke
Bildha¨lfte stellt die Topografie dar, rechts ist der magnetische Kontrast abgebildet. We-
der das variierende Aspektverha¨ltnis noch die Strukturkanten lassen einen Einfluss auf das
Doma¨nenmuster erkennen.
4.3.2 Doma¨nen in Nanostrukturen
Abbildung 4.38 zeigt eine MFM-Aufnahme von rechteckigen Nanopartikeln mit va-
riierendem Aspektverha¨ltnis. Es u¨berrascht, dass die Strukturierung so wenig Ein-
fluss auf das Doma¨nenmuster zu haben scheint. Ein a¨hnliches Resultat liefert die
MTXM-Untersuchung von quadratischen Dots der selben Probe in Abbildung 4.39: die
Doma¨nen schneiden die Stukturkanten offenbar unter beliebigen Winkeln, die Strei-
fenperiode ist zur unstrukturierten Schicht (Abbildung 4.37) identisch. Einen Hinweis
auf die Ursache dieses Verhaltens liefert Abbildung 4.40: man erkennt, dass sich die
Streifen trotz der ra¨umlichen Trennung u¨ber die Nanopartikel fortsetzen. Angesichts
der geringen Auswirkung der Strukturkanten auf die mikromagnetische Ordnung fa¨llt
es hier schwer, an eine Wechselwirkung durch Streufelder zu glauben, ganz besonders
wenn man bedenkt, dass eine solche Streifenstruktur ra¨umlich sehr nahe beieinander
liegende magnetische Pole besitzt, was zwar lokal sehr starke Felder erzeugt, die aber
mit der Entfernung schnell abklingen. Eine naheliegendere Erkla¨rung ist folgende16: die
Probe war nach der Strukturierung keinen nennenswerten Magnetfeldern mehr ausge-
setzt. Somit ist das urspru¨ngliche Doma¨nenmuster der durchgehenden Schicht wa¨hrend
16Anregung von Rudolf Scha¨fer.
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der folgenden Probenpra¨paration einfach erhalten geblieben. Diese Hypothese konnte
leider aus Zeitgru¨nden nicht mehr getestet werden.
Abbildung 4.39: MTXM-Aufnahme quadratischer Nanostrukturen (Probe MK1 6) mit va-
riierenden Seitenla¨ngen von 300 – 900nm.
Abbildung 4.40: Runde Dots von 270nm Durchmesser mit variierendem Abstand, untersucht
mit MTXM (Probe MK1 6). Die Topografische Abbildung (linke Bildha¨lfte) zeigt, dass die
Partikel bis auf die Gruppe oben rechts deutlich separiert sind.
Zur Kla¨rung des Sachverhalts wurde das Verhalten von Fe/Au-Nanostrukturen
130 KAPITEL 4. DURCHFU¨HRUNG DER EXPERIMENTE
im Magnetfeld mittels MTXM beobachtet. Leider konnte auch hier keine Sa¨ttigung
erreicht werden, es lassen sich aus Abbildung 4.41 aber zumindest einige Tenden-
zen ablesen: zuna¨chst zeigt sich die schon in der durchgehenden Schicht beobachtete
Vera¨nderung von Streifenbreiten und -Periode. Bei positivem Feld sind die hellen Strei-
fen deutlich breiter, bei negativem die dunklen. Interessant ist auch der bei H = 0 vor-
handene S-fo¨rmige Wirbel im Quadrat unten links, der im angelegten Feld fast vo¨llig
verschwindet. Im Dot oben links la¨sst sich eine Winkela¨nderung der Streifen im Feld
ausmachen, so dass diese die Strukturkanten fast im rechten Winkel schneiden. Die
anderen Quadrate zeigen dieses Verhalten dagegen nicht.
Abbildung 4.41: Verhalten der Quadratischen Dots (Probe MK1 6) im Feld, beobachtet per
MTXM in senkrechter Geometrie an der Fe-L3-Kante.
Die bislang diskutierten Nanostrukturen wurden ausschließlich per ESL produziert.
Daher soll hier zum Vergleich noch eine Untersuchung von per optischer Lithografie
und BaF2-Lift-off hergestellten Strukturen pra¨sentiert werden (Abbildung 4.42). Ab-
gesehen von den deutlich raueren Strukturkanten fallen auf den ersten Blick einige
Unterschiede ins Auge. So sind die Doma¨nen hier sta¨rker verzweigt als bei allen ande-
ren beobachteten Proben. Zudem besteht offenbar die Tendenz der Doma¨nen, sich an
die Strukturra¨nder anzuschmiegen, was besonders gut bei den kreisfo¨rmigen Elemen-
ten sichtbar wird. Außerdem zeigt sich in der Magnetisierungskurve der durchgehenden
Schicht eine geringere Kurveno¨ffnung als bei allen anderen untersuchten Proben a¨hn-
licher Schichtdicke. Dies legt den Verdacht nahe, dass dieses Herstellungsverfahren ge-
ringfu¨gige strukturelle Abweichungen der Schichten verursacht. Mo¨glicherweise konnte
das Bariumfluorid doch nicht vollsta¨ndig von der Gold-Oberfla¨che entfernt werden,
was zu einer erho¨hten Dichte von Nukleationskeimen fu¨r Doma¨nen fu¨hrt. Somit wa¨re
auch die geringere Hysterese-Aufspaltung der Magnetisierungskurve sowie der ho¨here
Verzweigungsgrad der Doma¨nenstruktur erkla¨rbar.
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Abbildung 4.42:MTXM-Aufnahmen von Streifen und Dots, die mittels optischer Lithografie
und Lift-off hergestellt wurden. Die Viellagenschicht besteht aus 110 Doppellagen von jeweils
einer Monolage Eisen und Gold. Die Doma¨nen sind relativ stark verzweigt und besitzen die
Tendenz, sich an die Strukturra¨nder anzuschmiegen.
Kapitel 5
Mikromagnetische Behandlung
Trotz der Leistungsfa¨higkeit der angewandten Techniken zur Doma¨nenbeobachtung
entziehen sich wichtige Details der mikromagnetischen Konfiguration aller hier be-
handelten Schichtsysteme der direkten Beobachtung, vornehmlich die Struktur der
Doma¨nenwa¨nde. Aus diesem Grund wurden mikromagnetische Simulationen durch-
gefu¨hrt, basierend auf den experimentell ermittelten Materialparametern. Die experi-
mentellen Beobachtungen wurden zum Vergleich sowohl mit den Simulationsergebnis-
sen als auch mit den Vorhersagen eines doma¨nentheoretischen Modells herangezogen.
5.1 Mikromagnetische Simulationen
Zur Simulation der mikromagnetischen Struktur kam der LLG Micromagnetics Simu-
lator 1 von M.R. Scheinfein in der Version 2.01 zum Einsatz. Das Programm stellt
ein Problem auf einem gleichma¨ßigen Raumgitter diskretisiert dar und berechnet ei-
ne Gleichgewichts-Magnetisierungskonfiguration minimaler Energie durch Lo¨sung der
Landau-Lifshitz-Gilbert-Gleichung (Gleichung 2.12 auf Seite 17) mittels Relaxation
und Integration. Im hier gewa¨hlten Modus bearbeitet das Programm jeweils ganze
Ebenen des Simulationsvolumens senkrecht zur z-Achse mit Hilfe eines schnellen rea-
len 2D-FFT-Algorithmus, weshalb die Anzahl der Zellen in x- und y-Richtung jeweils
eine Potenz von 2 sein sollte.
Aufgrund der offenbar sehr feinen Struktur der hier auftretenden Doma¨nenwa¨nde
ist davon auszugehen, dass eine Zellengro¨ße im Bereich weniger Nanometer zur Dis-
kretisierung herangezogen werden muss. Speicher- und Rechenzeitbeschra¨nkungen2 le-
gen daher eine obere Grenze des simulierbaren Volumens in der Gro¨ßenordnung von
106nm3 fest, weshalb praktisch keine durchgehenden Schichten, sondern lediglich Na-
nostrukturen im unteren Bereich der hier experimentell realisierten Abmessungen der
Berechnung zuga¨nglich sind.
1http://llgmicro.home.mindspring.com/
2Verwendete Hardware: Dual Pentium III Xeon 650MHz mit 512MB PC-800 RDRAM: Relaxa-
tionszeit bei 330000 Zellen ca. 2 Tage.
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Parametersatz A JS Ku Q Bloch-Wandenergie γw
[pJ/m] [T] [105 J/m3] [mJ/m2]
Q1 4,17 1,05 4,44 1,005 5,44
Q1,5 5,2 1,13 7,6 1,50 7,95
Q2 4,01 0,95 7,09 1,97 6,74
Tabelle 5.1: Bei der Simulation verwendete Materialparametersa¨tze, benannt nach dem je-
weiligen Q-Faktor
Die Simulationen wurden mit insgesamt 3 Sa¨tzen von Materialparametern durch-
gefu¨hrt, die in Tabelle 5.1 zusammengestellt sind: Q1 entspricht den gemessenen Wer-
ten der Probe MK1 6 ([1,5ML Fe / 1,5ML Au]110, vizinales Substrat) und repra¨sentiert
Proben mit Q ≈ 1 und verringerter Wandenergie. Q2 entspricht MK1 8 ([1,0ML Fe
/ 1,0ML Au]25,50,75,100DL, singula¨res Substrat) und steht fu¨r Systeme mit Q ≈ 2 und
gro¨ßerer Wandenergie. Zum Zeitpunkt der Durchfu¨hrung erster Voruntersuchung stan-
den die endgu¨ltigen Materialparameter noch nicht fest, so dass die verwendeten Werte
von diesen leicht abweichen (zum Teil noch innerhalb des gescha¨tzten Fehlers). Der
entsprechende Parametersatz heißt
”
Q1,5“, da sein Q-Faktor 1,5 betra¨gt und somit
zwischen den spa¨ter ermittelten Werten von ca. 1 und 2 liegt.
5.1.1 Simulation der Wandstruktur
Ein erster, unerla¨sslicher Schritt zur Durchfu¨hrung aussagekra¨ftiger Simulationen ist
die Bestimmung einer vernu¨nftigen Zellgro¨ße, so dass das Diskretisierungsgitter einer-
seits fein genug ist, um die kleinsten auftretenden Strukturen gerade noch aufzulo¨sen,
andererseits aber die Rechenzeit wegen der wachsenden Zahl der Zellen nicht unprak-
tikabel lang wird. Um einen optimalen Wert zu ermitteln, wurde ein Modellproblem
definiert und mit immer kleineren Zellgro¨ßen berechnet. Auf diese Weise konnte eine




Abbildung 5.1: Modellstruktur zur Bestimmung von Wandenergie und maximaler Zellgro¨ße.
Das verwendete Modellproblem simuliert ein Schichtvolumen der Dicke 40nm (z-
Richtung) – entsprechend ca. 104 Doppellagen bei einer Einzellagenbelegung von ei-
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ner Monolage – mit den lateralen Abmessungen 256nm x 16nm. Um das Verhalten
einer ausgedehnten Schicht anzuna¨hern, kamen in der Schichtebene (also in x- und y-
Richtung) periodische Randbedingungen zum Einsatz. Das Simulationsvolumen wurde
mit einer Ausgangskonfiguration bestehend aus 3 senkrechten Doma¨nen und 2 Wa¨nden
so initialisiert, dass die Wa¨nde parallel zur schmalen Seite (y-Richtung) verlaufen und
das Gesamtmoment des Probenvolumens Null betra¨gt (siehe Abbildung 5.1). Die vor-
gegebenen Wa¨nde haben dabei die Breite Null, d.h. die senkrechten Doma¨nen grenzen
direkt aneinander an. Betrachtet man diese Konfiguration unter Einbeziehung der peri-
odischen Randbedingungen, so sind effektiv nur 2 Doma¨nen gleicher Gro¨ße vorhanden,
da die Wa¨nde in x-Richtung bei 25% und 75% der Gesamtla¨nge positioniert sind. Ha¨tte
man nur eine Wand in der Mitte des Simulationsvolumens gewa¨hlt, so wa¨re durch die
periodischen Randbedingungen eine weitere Wand bei x = 0 eingefu¨hrt worden, von
der nicht klar war, ob sie korrekt simuliert wird. Als Materialparameter kam hier der
Parametersatz Q1,5 zum Einsatz.
Als Konvergenzkriterium wurde eine Untergrenze fu¨r die gro¨ßte in einem Zeitschritt
aufgetretene Magnetisierungsa¨nderung vorgegeben. Einem Vorschlag des Handbuchs
folgend wurde fu¨r dieses minimale Residuum ein Wert von 2×10−4 gewa¨hlt, da kleinere
Fluktuationen auf numerische Fehler zuru¨ckgehen ko¨nnen. Als Zeitdifferenz pro Ite-
ration wurde vom Programm der gro¨ßtmo¨gliche Wert ermittelt, der noch eine stabile
Lo¨sung der Differenzialgleichungen zula¨sst. Dieser lag typischerweise bei 0,2 – 0,4 ps.
Angesichts einer Rechenzeit pro Iteration von bis zu 30s wird klar, dass innerhalb
einer Gesamtdauer von einigen Tagen nur ein Zeitraum von wenigen Nanosekunden
simulierbar ist. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass langsamer ablaufende
Relaxationsprozesse von der Simulation nicht erfasst werden. Um dies zu u¨berpru¨fen
wurde in einem Testlauf die Simulation nach Erreichen des a priori willku¨rlichen Kon-
vergenzkriteriums noch fortgefu¨hrt, bis das doppelte der zur Konvergenz beno¨tigten
Anzahl von Zeitschritten erreicht wurde. Dies bewirkte jedoch keine wahrnehmbare
A¨nderung der Lo¨sung, was das gewa¨hlte Konvergenzkriterium – innerhalb gewisser
Grenzen – besta¨tigt.
Die Simulation des Problems ergab, dass die anfangs vorgegebene Doma¨nenstruk-
tur wa¨hrend der Relaxation im Großen erhalten bleibt, wobei lediglich A¨nderungen im
Bereich der Doma¨nenwa¨nde auftreten. Die aus Gru¨nden der Simulationsdauer und des
Speicherbedarfs minimale verwendete Zellgro¨ße betrug 1nm. Um zu untersuchen, wie
sich eine Vergro¨ßerung der Gitterperiode auf das Simulationsergebnis auswirkt, wur-
den die bei Erreichen des Konvergenzkriteriums berechneten Werte der Anisotropie-
Austausch- und Streufeldenergie des Modellproblems fu¨r Zellgro¨ßen von 2nm und 4nm
mit den Werten bei 1nm verglichen (Abbildung 5.2): Wa¨hrend die Abweichungen bei
2nm maximal 11,2% betragen, zeigen sich bei einer Gitterperiode von 4nm erhebliche
Abweichungen in der Gro¨ßenordnung von u¨ber 50% bei der errechneten Anisotro-
pieenergie, was auf deutliche Abweichungen in der simulierten Wandstruktur schließen
la¨sst. Auf Grund dieser Ergebnisse wurden im Folgenden alle Simulationen falls mo¨glich
mit einer Zellgro¨ße von 1nm durchgefu¨hrt, ansonsten wurde 2nm als noch tragbarer
5.1. MIKROMAGNETISCHE SIMULATIONEN 135


























































Abbildung 5.2: Prozentuale Abweichung der berechneten Anisotropie-, Austausch- und
Streufeldenergie des Modellproblems bei verschiedenen Zellgro¨ßen von den jeweiligen Werten
bei Zellgro¨ße 1nm.
Kompromiss zwischen Rechenzeit bzw. Speicherbedarf und Genauigkeit gewa¨hlt.
Da die vorgegebene Lage und Gro¨ße der Doma¨nen unvera¨ndert bleibt, konnte die
Untersuchung auf die quantitative Analyse der resultierenden Wandstruktur ausge-
dehnt werden. Abbildung 5.3 zeigt einen Querschnitt durch die simulierte Magneti-
sierungsverteilung einer Wand. Man erkennt ausgepra¨gte Abschlusskonfigurationen an
der Schichtober- und unterseite, die die Wand als Magnetisierungsvortex erscheinen las-
sen und die sich deutlich weiter erstrecken als deren Zentrum (gru¨n hervorgehoben),
dessen laterale Ausdehnung3 ca. 7nm betra¨gt. In diesem treten zudem Magnetisie-
rungskomponenten parallel zum Wandverlauf auf. Dieses Ergebnis stimmt mit der auf
Seite 27 beschriebenen Struktur einer verwundenen Blochwand in du¨nnen Schichten
mit senkrechter leichter Achse u¨berein und liefert so einen weiteren Hinweis darauf,
dass die hier durchgefu¨hrten Berechnungen aussagekra¨ftig sind.
Die simulierten Doma¨nen wurden ungefa¨hr doppelt so breit gewa¨hlt (in x-Richtung)
wie in entsprechenden experimentell untersuchten Schichten, um eine eventuelle gegen-
seitige Beeinflussung der beiden Wa¨nde zu reduzieren. Aus den Ergebnissen der Simu-
lationen fu¨r verschiedene Wandla¨ngen (also y-Ausdehnungen des Systems) bei einer
Zellgro¨ße von 2nm konnte ein Wert fu¨r die spezifische Wandenergie (also Anisotropie-
und Austauschenergie pro Wandfla¨che) ermittelt werden. Das in Abbildung 5.4 dar-
3Zellen, deren Magnetisierungsrichtung um mehr als 10◦ von der Senkrechten abweichen, werden
hier zur Wand gerechnet.
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Abbildung 5.3: Querschnitt durch eine Doma¨nenwand (Schnittebene entspricht x-y-Ebene
in Abbildung 5.1): rot und blau kennzeichnen nach oben und unten magnetisierte Doma¨nen.
Gelb gibt die Ausdehnung der Wand wieder, und gru¨n markiert Bereiche, die Magnetisie-
rungskomponenten parallel zur Wand besitzen. Jeder Pfeil steht fu¨r eine Zelle der Gro¨ße 1nm
(Schichtdicke 40nm, Materialparametersatz Q1,5).
gestellte Ergebnis zeigt, dass die Wandenergie gegen die Wandla¨nge aufgetragen
tatsa¨chlich eine Ursprungsgerade ergibt, deren Steigung die Wandenergie pro Wand-
fla¨che darstellt. Der fu¨r den Parametersatz Q1,5 ermittelte Wert von 10,5 mJ/m2
ist nur wenig gro¨ßer als das entsprechende analytische Ergebnis fu¨r die spezifische
Blochwandenergie γw = 4
√
AKu von 7,95 mJ/m
2. Diese Erho¨hung ist darauf zuru¨ck-
zufu¨hren, dass eine Blochwand-Struktur hier nur im Schichtzentrum vorliegt, wa¨hrend
sich in der Na¨he der Oberfla¨chen Abschlusskonfigurationen ausbilden, die einen zusa¨tz-
lichen Beitrag zur Wandenergie liefern (und gleichzeitig die Streufeldenergie des Ge-
samtsystems reduzieren). Dieses Simulationsergebnis ist somit gegenu¨ber dem analy-
tischen Wert als realistischer einzuscha¨tzen.
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Abbildung 5.4: Auftragung der Energie einer Wand pro nm Schichtdicke gegen die
Wandla¨nge (Parametersatz Q1,5). Es ergibt sich eine fast exakte Ursprungsgerade, deren
Steigung die spezifische Wandenergie bezogen auf die Wandfla¨che darstellt.
5.1.2 Simulation von Nanostrukturen
Die Anna¨herung an das Verhalten einer ausgedehnten Schicht durch den Einsatz von
periodischen Randbedingungen besitzt den Nachteil, dass dem System eine Periodi-
zita¨t aufgezwungen wird, die vom natu¨rlichen Gleichgewichtszustand abweicht. Daher
wurde der Vergleich zum Experiment anhand von Nanostrukturen angestrebt, zumal
die damit verbundene laterale Begrenzung, wie Doma¨nenbeobachtungen gezeigt haben,
in der Realita¨t hinsichtlich der mikromagnetischen Konfiguration keine große Rolle zu
spielen scheint.
Simulation des remanenten Zustands
Die Durchfu¨hrung erster Simulationen zeigte, dass der senkrecht gesa¨ttigte Zustand bei
Hext = 0 metastabil ist und keine spontane Nukleation von Doma¨nen auftritt. Daher
wurde eine komplett zufa¨llige Momentverteilung als Ausgangskonfiguration gewa¨hlt.
Die Software stellt zwar eine solche Option zur Initialisierung bereit, diese ist jedoch
im physikalischen Sinn fehlerhaft implementiert, da sie keine echte Zufallsverteilung
erzeugt, sondern den Zellen nur positive x−, y−, und z− Komponenten der Magnetisie-
138 KAPITEL 5. MIKROMAGNETISCHE BEHANDLUNG
rung zuweist. Daher musste zuna¨chst ein kleines C++ -Programm geschrieben werden,
das eine .llg dom-Datei mit zufa¨lliger Momentverteilung erzeugt, welche dann von der
Software als Ausgangskonfiguration geladen werden kann. Zur Simulation wurden in
diesem Abschnitt der Materialparametersatz Q2 bei einer Zellgro¨ße von 2nm gewa¨hlt
(siehe Tabelle 5.1).
Abbildung 5.5: Magnetisierungsverteilung eines quadratischen Teilchens mit 256nm Kan-
tenla¨nge und 40nm Schichtdicke (Materialparametersatz Q2, Zellgro¨ße 2nm). Gezeigt sind
die z−, y− und x− Komponenten der Magnetisierung auf Schnittebenen, die parallel zur
Schichtebene in der Mitte der Schicht sowie an der oberen und unteren Grenzfla¨che liegen.
Die gru¨nen Kreise markieren die Position einer Blochlinie.
Abbildung 5.5 zeigt das Resultat fu¨r ein quadratisches Teilchen mit 256nm Kan-
tenla¨nge und einer Schichtdicke von 40nm. Die Materialparameter entsprechen einer
Schicht von 104 Doppellagen bei einer Einzellagenbelegung von einer Monolage auf
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singula¨rem Substrat. Aus der zufa¨lligen Anfangskonfiguration entwickelt sich zuna¨chst
eine ko¨rnige Struktur aus kleinen Doma¨nenkeimen, die sich in einer ersten Phase zu
gro¨ßeren Doma¨nen zusammenschließen. Ist eine gewisse Doma¨nengro¨ße erreicht, so fin-
den fast nur noch Wandverschiebungen statt, bis sich das in Abbildung 5.5 gezeigte
Muster aus Banddoma¨nen (und einer Zylinderdoma¨ne) mit senkrechter Magnetisierung
bildet, das den experimentellen Ergebnissen sehr gut entspricht. Interessant ist die Tat-
sache, dass es sowohl Doma¨nen gibt, die die Strukturkanten senkrecht schneiden, als
auch solche, die sich an diese anschmiegen (obere Ha¨lfte der linken Kante). Genauer
betrachtet zeigt sich, dass dabei die Wa¨nde mit den Kanten ausschließlich einen Winkel
von 90◦ bilden, was im Widerspruch zu den experimentellen Beobachtungen steht (ver-
gleiche z.B. Abbildung 4.39 auf Seite 129). Das Fehlen dieses Verhaltens in den realen
Nanostrukturen kann mehrere Ursachen haben: einerseits ist deren Kantenstruktur im
Gegensatz zu den simulierten Dots bei weitem nicht perfekt. Andererseits wurden die
Proben wie bereits erla¨utert nach der Strukturierung nicht mehr magnetisch gesa¨ttigt,
so dass das beobachtete Doma¨nenmuster wahrscheinlich von der Gleichgewichtskonfi-
guration abweicht, die sich aus der Sa¨ttigung kommend formieren wu¨rde. In diesem
Licht ist auch eine weitere Abweichung von Experiment und Simulation zu sehen: die
Doma¨nen in Abbildung 5.5 zeigen eine relativ stark schwankende Breite, die im Mittel
bei (52± 11)nm liegt4 und mit den experimentellen Ergebnissen noch u¨bereinstimmt,
jedoch diesen gegenu¨ber eine gro¨ßere Variation von bis zu 30nm aufweist. Das System
ist offenbar bestrebt, eine mo¨glichst gleichma¨ßige Magnetisierungsverteilung mit gerin-
ger Streufeldenergie zu entwickeln, sto¨ßt dabei aber an die durch Strukturkanten und
andere Doma¨nen vorgegebenen Grenzen und kann einen energetisch vorteilhafteren
Zustand eben nur noch durch Variation der Doma¨nenbreiten erreichen, d.h. durch die
gegebenen Einschra¨nkungen kann nur eine metastabile Konfiguration erreicht werden,
die vom Zustand minimaler Energie leicht abweicht. Umgekehrt zeigt die Simulation
bei Initialisierung mit einem Muster aus absolut parallelen Streifendoma¨nen, dass diese
hochgeordnete Struktur wa¨hrend der Relaxation erhalten bleibt. Desweiteren erkennt
man in der Abbildung die schon in den Vorversuchen ermittelte Wandstruktur mit
ausgedehnter Abschlusskonfiguration senkrecht zum Wandverlauf an den Schichtober-
fla¨chen, sowie das schma¨lere Zentrum in der Mitte des Simulationsvolumens, in dem
die Magnetisierung in Wandrichtung weist. Auffa¨llig ist zudem das Auftreten von ver-
wundenen vertikalen Blochlinien (vergleiche Abbildung 2.11 auf Seite 28), bei denen
Wandsegmente mit verschiedener in-plane-Komponente im Zentrum aufeinandertref-
fen. Sie entstehen offenbar beim Zusammenschluss von Wa¨nden mit gegensa¨tzlichem
Umlaufsinn. Damit ha¨ngt die Wahrscheinlichkeit fu¨r deren Entwicklung allerdings auch
stark vom Mechanismus der Keimbildung ab, den die Simulation nicht immer realita¨ts-
getreu wiedergeben kann, und es muss davon ausgegangen werden, dass die Ha¨ufigkeit
4Rechnergestu¨tzte Bestimmung durch Auffinden von Wandzellen und Ermittlung des senkrech-
ten Abstands zur na¨chsten Wand, wobei Werte außerhalb eines vorgegebenen Akzeptanzintervalls
verworfen werden. Die Einzelergebnisse wurden gemittelt und die Standardabweichung als Fehler
angegeben.
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von Blochlinien in den experimentell untersuchten Systemen von den Simulationser-
gebnissen abweicht. So ist beispielsweise zu erwarten, dass bei der Formation paralleler
Banddoma¨nen durch Sa¨ttigung in der Schichtebene die in-plane-Komponenten im Zen-
trum der Wa¨nde alle parallel zur Richtung des Sa¨ttigungsfeldes liegen und somit keine
Blochlinien auftreten.
Abbildung 5.6: Energiedichteverteilung im Schichtzentrum (entspricht Abbildung 5.5 oben
links)
Die Energiedichteverteilung im Schichtzentrum ist in Abbildung 5.6 dargestellt.
Demnach tritt ein nennenswerter Energiebeitrag nur in den Doma¨nenwa¨nden auf.
Dieser ist an den Schichtoberfla¨chen geringer als im Zentrum, wo die Blochlinien –
im Gegensatz zu den Oberfla¨chen – durch eine Erho¨hung der lokalen Energiedichte
deutlich hervortreten. Demnach ist das Auftreten von Blochlinien ebenfalls als meta-
stabile Konfiguration mit erho¨hter Gesamtenergie einzustufen. Weiter ist festzustellen,
dass an den Strukturkanten keinerlei Energieerho¨hung auftritt, weder in den Doma¨nen,
noch in den Wa¨nden. Dies erkla¨rt den geringen Einfluss der Strukturierung auf die ex-
perimentell beobachteten Doma¨nenmuster.
Das Verhalten des Systems wurde auch unter Variation der Schichtdicke untersucht;
die Ergebnisse sind in Abbildung 5.7 dargestellt. Die augenfa¨lligsten Unterschiede stel-
len sich bei den Doma¨nenbreiten ein, was aus Abbildung 5.8 noch deutlicher hervor-
geht: ausgehend von 40nm fa¨llt die Doma¨nenbreite mit der Schichtdicke leicht ab,
erreicht um 30nm ein Minimum und steigt bei noch du¨nneren Schichten stark an. Die
geringe Steigung um 40nm erkla¨rt, warum bei den mittels magnetischer Mikroskopie
untersuchten Proben (Schichtdickenbereich 38–57nm) im Rahmen der Fehlertoleranz
u¨bereinstimmende Doma¨nenbreiten gefunden wurden. Die Neigung zur Ausbildung
von Bubble--Doma¨nen scheint von d = 40nm bis zu d = 20nm zuzunehmen, wobei
eine gesicherte Aussage hier mangels experimenteller Vergleichsdaten nicht getroffen
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Abbildung 5.7: Vergleich der Simulationsergebnisse fu¨r verschiedene Schichtdicken d (Para-
metersatz Q2, wie oben). Der Schnitt liegt in der Mitte der Probe parallel zur Schichtebene.
werden kann. Gleiches gilt fu¨r die Anzahl der Blochlinien, die bei 20nm ebenfalls ein
Maximum erreicht. Bei 10nm sind die Doma¨nen deutlich breiter, es tritt keine Zy-
linderdoma¨ne mehr auf, sowie deutlich weniger Blochlinien, vermutlich aufgrund der
Tatsache, dass das Simulationsvolumen relativ zur mikromagnetischen Periodizita¨t
hier einen viel kleineren Ausschnitt zeigt.
Die experimentell untersuchten Proben weisen gewisse Schwankungen ihrer Ma-
terialparameter auf, was vor allem den Q-Faktor betrifft. Um festzustellen, wie sehr
diese Variationen die mikromagnetische Konfiguration beeinflussen, wurden zuna¨chst
zwei Simulationen mit den Parametersa¨tzen Q1 und Q2, ausgehend von der gleichen
zufa¨lligen Initialkonfiguration durchgefu¨hrt. Abbildung 5.9 zeigt das Ergebnis. Die
Verringerung der Wandenergie beim U¨bergang von Q2 nach Q1 bewirkt eine Ver-
ringerung der mittleren Doma¨nenbreite von (51, 3 ± 17, 9)nm auf (46, 5 ± 9, 7) nm.
Offenbar aufgrund der kleineren Strukturen verringern sich auch die Variationen der
Doma¨nenabmessungen. Außerdem ist eine geringfu¨gige Verbreiterung der Wa¨nde im
Schichtzentrum erkennbar. Im Ganzen betrachtet ist dennoch eine gewisse A¨hnlichkeit
der beiden Ergebnisse auszumachen, die zeigt, in welchem Maße die zufa¨llige Anfangs-
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Abbildung 5.8: Mittlere Doma¨nenbreite der schichtdickenabha¨ngigen Simulationsergebnisse
aus Abbildung 5.7.
Abbildung 5.9: Vergleich der Ergebnisse bei verschiedenen Materialparametern (Schnittebe-
ne: Schichtzentrum). Links: Parametersatz Q2, rechts: Q1. Die Schichtdicke betra¨gt 20nm,
die Zellgro¨ße ist 2nm.
konfiguration auf das Endresultat durchschla¨gt: Die Anfangskonfiguration bestimmt
offenbar durch Fluktuationen in der zufa¨lligen Magnetisierungsverteilung die Orte der
Doma¨nennukleation. Die magnetischen Parameter und die Schichtdicke bestimmen
dann die Breite der sich daraus entwickelnden Doma¨nen. Die resultierende Gleichge-
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Abbildung 5.10: Wird das Resultat fu¨r die Materialparameter Q2 als Ausgangskonfiguration
einer Simulation mit dem Parametersatz Q1 verwendet, so ergeben sich lediglich A¨nderungen
der Wandbreite, vor allem an der Oberfla¨che (Schichtdicke 40nm, Zellgro¨ße 2nm).
wichtskonfiguration ha¨ngt somit maßgeblich von diesen beiden Faktoren ab. Aufgrund
dieser Beobachtung wurde ein Simulationsergebnis mit hoher Wandenergie (Q2) als
Ausgangskonfiguration einer Berechnung mit dem Parametersatz Q1 verwendet, wel-
che sich dann als metastabil erwies, wie Abbildung 5.10 zeigt: oben ist die Ausgangs-
konfiguration gezeigt (Q2), unten das Ergebnis mit gea¨nderten Parametern (Q1). Es
entwickeln sich lediglich die erwarteten Unterschiede bei der Wandbreite: Wa¨hrend
diese im Zentrum der Wand allerdings noch gering ausfallen, ist die Abschlusskonfigu-
ration an der Schichtoberfla¨che bei geringerem Q-Faktor deutlich breiter und sta¨rker
ausgepra¨gt. Das System war nicht mehr in der Lage, den gea¨nderten magnetischen
Parametern entsprechende Doma¨nenbreiten auszubilden.
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Abbildung 5.11: Simulierte Hysteresekurve mit zufa¨llig verteilten gepinnten Zellen, die als
Nukleationskeime fungieren (Materialparameter Q1,5).
Magnetfelder senkrecht zur Schichtebene
Im Folgenden wurde versucht, gemessene Hysteresekurven in der Simulation nach-
zuempfinden. Dabei stellte sich leider die Simulation der Doma¨nennukleation als
ausgesprochen problematisch heraus: Ohne weitere Eingriffe in das System bleibt
der gesa¨ttigte Zustand na¨mlich bis zum Erreichen der entgegengesetzten Sa¨ttigungs-
feldsta¨rke stabil und schla¨gt dann plo¨tzlich um, so dass eine absolut rechteckige Form
der Magnetisierungskurve resultiert. Dies entspricht dem Verhalten nach Stoner und
Wohlfarth, was aufgrund der fehlenden Doma¨nenausbildung auch zu erwarten ist.
Ganz offenbar besitzt das natu¨rliche System Nukleationskeime, die in der Simulation
natu¨rlich fehlen, oder der Prozess der Doma¨nenbildung ist thermisch aktiviert, was
aber aufgrund der experimentellen Befunde bereits bei T = 2K ablaufen muss (siehe
Abbildung 4.25 auf Seite 107). Es wurden daher zwei Mo¨glichkeiten untersucht, die
Keimbildung in der Simulation nachzuempfinden:
• Der LLG Micromagnetics Simulator besitzt die Mo¨glichkeit, thermische Fluktua-
tionen nachzubilden. Die genaue Funktionsweise des Algorithmus geht aus der
Dokumentation nicht hervor, er hat sich allerdings als wenig brauchbar erwiesen:
selbst bei einer gewa¨hlten Temperatur von 10000K bleibt der gesa¨ttigte Zustand
stabil. Es scheint, als ob die thermischen Anregungen lediglich Pra¨zessionsbewe-
5.1. MIKROMAGNETISCHE SIMULATIONEN 145
gungen der Zellenmomente um das (im gesa¨ttigten Zustand senkrechte) effektive
Feld bewirken. Eine Magnetisierungsumkehr tritt dabei selbst nach mehreren
Tagen Simulationszeit u¨berhaupt nicht auf.
• Das Programm bietet auch die Mo¨glichkeit, fu¨r einzelne Zellen des Simulations-
volumens ein Pinning-Feld vorzugeben. Dadurch war es mo¨glich, durch ein sehr
großes Feld von 106Oe die Magnetisierungsrichtung an beliebigen Orten fest vor-
zugeben.













Abbildung 5.12: Vergleich einer realen Magnetisierungskurve mit der simulierten Entwick-
lung eines Nanopartikels mit korrespondierenden Materialparametern ausgehend vom rema-
nenten Zustand (H = 0) bis zur Sa¨ttigung (Abmessungen 256nm×256nm×30nm, Zellgro¨ße
2nm, Materialparameter Q2).
Durch einen begrenzten Anteil (4%) von zufa¨llig verteilten Zellen, deren Magne-
tisierung je zur Ha¨lfte in +z und −z - Richtung festgelegt wurde, war es mo¨glich,
Nukleation noch vor Erreichen der Feldumkehr zu erzielen, wie Abbildung 5.11 zeigt.
Die Nukleation setzt dennoch erst bei viel zu kleinen Feldsta¨rken ein, so dass sich eine
stark geo¨ffnete Kurve ergibt, die eher dem in Abbildung 2.6 (Seite 23) gezeigten Fall
entspricht als den hier untersuchten Proben. Außerdem ist die Nukleationsfeldsta¨rke
durch diese Maßnahme nicht exakt festgelegt: die Nukleation setzt im oberen Zweig
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der Kurve bei einer anderen Feldsta¨rke ein als im unteren. Eine Erho¨hung des Anteils
von gepinnten Zellen verbesserte die U¨bereinstimmung mit dem experimentell beob-
achteten Verhalten nicht und beeintra¨chtigte zunehmend die Ergebnisse, angefangen
bei einer Reduktion der Sa¨ttigungsmagnetisierung bis hin zu einer durch die Nuklea-
tionskeime fest vorgegebenen zufa¨lligen Magnetisierungsverteilung, die sich wa¨hrend
der Relaxation nicht maßgeblich vera¨nderte und ein vo¨llig unphysikalisches Verhalten
unabha¨ngig von weiteren Simulationsparametern zeigte. Weitere Versuche mit verti-
kal durch das Simulationsvolumen verlaufenden gepinnten Sa¨ulen erbrachten ebenfalls
keine zuverla¨ssige Doma¨nenbildung.
Zusammengenommen liefern diese Erfahrungen einen Hinweis auf ein prinzipielles
Problem mit dem Simulationsalgorithmus: dieser beru¨cksichtigt – ohne die Einbezie-
hung thermischer Fluktuationen – na¨mlich ausschließlich Variationen der Magnetisie-
rungskonfiguration, die die Gesamtenergie reduzieren. Zur Nukleation von Doma¨nen
muss aber offenbar eine gewisse Energieschwelle u¨berwunden werden, die aber an-
gesichts der Tatsache, dass die experimentell bei T = 2K beobachtete Nukleations-
feldsta¨rke derjenigen bei Zimmertemperatur entspricht, nicht sehr groß sein kann,
na¨mlich maximal in der Gro¨ßenordnung von kBT ≈ 0, 17meV. Somit wa¨re es ange-
bracht, einen Simulationsalgorithmus zu verwenden, der auch ein begrenztes Anwach-
sen der Energie zula¨sst. Solange auf eine mehr oder weniger realistische Nachbildung
der Dynamik keinen Wert gelegt wird, ka¨men hier Monte-Carlo-Verfahren wie Simu-
lated Annealing oder Threshold Accepting in Frage. Zusa¨tzlich sollte die dabei verwen-
dete Dynamik die Mo¨glichkeit von Spin-Flips um 180 beru¨cksichtigen, zur Verku¨rzung
der Simulationszeit wa¨ren mo¨glicherweise sogar kollektive Anregungen, etwa von ver-
tikal durch das Simulationsvolumen verlaufenden Sa¨ulen, hilfreich. Vermutlich erkla¨rt
die unangemessene Dynamik die Wirkungslosigkeit der vom LLG Micromagnetics Si-
mulator nachgebildeten thermischen Fluktuationen im vorliegenden System bei be-
grenzten Simulationszeiten. Das Fehlen jeglicher Mo¨glichkeit zur U¨berwindung – auch
kleinster – Energiebarrieren bedeutet zudem, dass die Simulation immer dem im Pha-
senraum na¨chstliegendsten metastabilen Zustand entgegen strebt. Somit muss davon
ausgegangen werden, dass die Simulationsergebnisse mitunter energetisch suboptimale
Zusta¨nde widerspiegeln, was durchaus auch Abweichungen bei resultierenden Gro¨ßen
wie Doma¨nenbreiten etc. bewirken kann. Trotzdem scheinen die Endkonfigurationen
nicht all zu weit von experimentell beobachteten Gleichgewichtszusta¨nden entfernt zu
sein.
Abgesehen von der Nukleationsproblematik sollte es immerhin mo¨glich sein, das
Verhalten eines realen Systems ausgehend vom remanenten Zustand bis zur Sa¨ttigung
nachzubilden. Abbildung 5.12 zeigt, dass die Ergebnisse von Simulation und Experi-
ment dennoch spu¨rbar voneinander abweichen. Betrachtet man die Entwicklung der
simulierten Doma¨nenkonfiguration, so wird die Ursache dafu¨r deutlich: der Sa¨ttigungs-
mechanismus besteht nicht wie erwartet im Zusammenziehen der Minorita¨tsdoma¨nen
zu Zylinderdoma¨nen und schließlich deren Kollaps, sondern im Verdra¨ngen selbiger
aus dem Simulationsvolumen. Dadurch setzt die Sa¨ttigung noch vor Erreichen der
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Kollapsfeldsta¨rke ein. Die Abweichungen sind demnach nicht auf Schwa¨chen der Si-
mulationsmethode zuru¨ckzufu¨hren, sondern darauf, dass ein Nanopartikel mit einem
ausgedehnten System verglichen wird, was offensichtlich problematisch ist. Ob ein
a¨hnliches Verhalten in experimentell realisierten Nanostrukturen vorliegt kann hier
nicht mit Sicherheit gesagt werden, es erscheint aber immerhin plausibel. Zur Kla¨rung
mu¨ssten Magnetisierungskurven an Nanostrukturen gemessen werden, was entweder
mit Hilfe von Mikrosonden geschehen ko¨nnte (z.B. nanostrukturierte Mikro-SQUID-
Elemente), oder mit Hilfe empfindlicher klassischer Methoden (z.B. AGM) kollektiv
an einer sehr großen Zahl von identischen Nanostrukturen auf einer Probe.
Magnetfelder in der Schichtebene











Abbildung 5.13: Auswirkung eines Magnetfeldes in x-Richtung auf Doma¨nenkon-
figuration (mz) und mittlere Magnetisierung mx des Nanopartikels (Abmessungen
256nm×256nm×20nm, Zellgro¨ße 2nm, Materialparameter Q2) ausgehend vom remanenten
Zustand. Zum Vergleich ist die in-plane AGM-Messung einer Probe mit a¨hnlichen Material-
parametern, jedoch gro¨ßerer Schichtdicke eingezeichnet (B4 1, D ≈ 45nm). Die Aufspaltung
der Kurve um den Feld-Nullpunkt resultiert aus einer leichten Verkippung der Probe wa¨hrend
der Messung.
Abbildung 5.13 zeigt ein simuliertes System unter Einwirkung eines Magnetfeldes
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in der Schichtebene zwischen remanentem Zustand und Sa¨ttigung in der x-Richtung
(zur Definition des Koordinatensystems siehe Abbildung 5.1). Zum Vergleich ist außer-
dem eine gemessene in-plane-Magnetisierungskurve angegeben. Abbildung 5.14 stellt
erga¨nzend die mikromagnetische Konfiguration bei 9kOe im Detail dar. Es ist klar
ersichtlich, dass das Feld eine Verkippung der Momente in die Feldrichtung bewirkt.
Dennoch existieren Doma¨nen mit abwechselnden z-Komponenten bis zum Sa¨ttigungs-
punkt. Diese gehen offensichtlich durch Wandverschiebungen aus der urspru¨nglichen
Konfiguration hervor, wobei eine deutliche Tendenz zur Ausbildung von Streifen-
doma¨nen parallel zur Feldrichtung zu beobachten ist, die anhand ihrer in-plane-
Komponente als schwache Streifendoma¨nen identifiziert werden ko¨nnen (vergleiche
Abbildung 2.2 (a) auf Seite 19). Dies korrespondiert eindeutig mit der Beobachtung,
dass nach Sa¨ttigung parallel zur Schichtebene in Remanenz ein zur Feldrichtung paral-
leles Streifenmuster auftritt. Offenbar bilden sich bei der Nukleation schwache Strei-
fendoma¨nen in Feldrichtung, deren Anordnung wa¨hrend des gesamten Zyklus einer
Magnetisierungskurve erhalten bleibt. Die Simulation zeigt außerdem, dass die Strei-
fenbreiten mit zunehmendem Feld abnehmen, was mit der Bildung zusa¨tzlicher Wa¨nde
einhergeht. Die in-plane-Komponente im Wandzentrum richtet sich schon sehr fru¨h in
Feldrichtung aus, was das Verschwinden sa¨mtlicher Bloch-Linien bewirkt. Allerdings ist
bis zu sehr hohen Feldsta¨rken eine Abschlusskonfiguration an den Schichtoberfla¨chen
auszumachen.
Die simulierte Magnetisierungskurve zeigt analog zum Experiment eine deutliche
Rechtskru¨mmung, die allerdings schwa¨cher ausgepra¨gt ist. Fu¨r die Abweichung gibt
es mehrere Erkla¨rungsmo¨glichkeiten: einerseits besteht ein deutlicher Unterschied zwi-
schen der Schichtdicke des simulierten (20nm) und des gemessenen Systems (45nm).
Desweiteren wurde hier eine Neukurve simuliert, bei der offensichtlich zusa¨tzliche Ener-
gie in Wandverschiebungen zum Erreichen paralleler Doma¨nen investiert werden muss,
was zudem nicht vollsta¨ndig gelingt. Trotzdem zeigt sich eine gute U¨bereinstimmung
von Simulation und Experiment bei der Sa¨ttigungsfeldsta¨rke.
5.2 Doma¨nentheoretische Behandlung nach Blake
Die Standard-Theorie von C. Kooy und U. Enz (siehe Seite 29ff.) zur doma¨nentheo-
retischen Beschreibung von sogenannten Bubble-Materialien kann bei den hier unter-
suchten Proben keine korrekten Ergebnisse liefern, da die Na¨herung Q À 1 in deren
Herleitung einfließt. Um auch Materialien mit kleinerem Q > 1 der Beschreibung
zuga¨nglich zu machen, haben Blake und Mitarbeiter Korrekturformeln hergeleitet, die
auf numerischen Berechnungen der – bei solchen Proben nicht mehr vernachla¨ssigbaren
– Wandstruktur beruhen [BSTT82].
Das statische Verhalten von Band- und Zylinderdoma¨nen wird natu¨rlich von den
Materialparametern Schichtdicke D, Sa¨ttigungsmagnetisierung JS, uniaxiale Anisotro-
piekonstante Ku und Austauschkonstante A bestimmt. Praktischer und aussagekra¨fti-
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Abbildung 5.14: Detaillierte Darstellung der Doma¨nenkonfiguration bei 9kOe aus Abbil-
dung 5.13.









Spezifische Blochwandenergie γw = 4
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Lilley-Wandbreite WL = pi
√
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In der folgenden Tabelle sind die Materialparameter einiger wichtiger Proben zusam-
mengestellt:
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Probenbezeichnung MK1 3 MK1 6 MK1 8 B2 1 B4 1
Lagenbelegung [ML] 1,0 1,5 1,0 Fe: 1,15 / Au: 1,0 1,0ML
Anz. Doppellagen (25/50/75) 100 110 (25/50/75) 100 130 110
Substrat vizinal vizinal singula¨r singula¨r singula¨r
Schichtdicke D [nm] 38, 0± 1, 9 57, 4± 2, 9 38, 6± 1, 9 52, 3± 2, 6 44, 7± 2, 2
JS [T] 0, 95± 0, 19 1, 05± 0, 21 0, 95± 0, 19 0, 99± 0, 20 0, 95± 0, 19
Ku [105 Jm−3] 3, 71± 1, 47 4, 44± 1, 78 7, 14± 2, 19 7, 48± 2, 40 7, 71± 2, 44
A [pJm−1] 4, 01± 1, 60 4, 17± 1, 60 4, 01± 1, 60 4, 01± 1, 60 4, 01± 1, 60
Kd [10
5 Jm−3] 3, 61± 1, 44 4, 42± 1, 77 3, 61± 1, 44 3, 88± 1, 55 3, 61± 1, 44
Q 1, 029± 0, 234 1, 005± 0, 704 1, 979± 0, 419 1, 929± 0, 457 2, 139± 0, 518
γw [mJm−2] 4, 88± 1, 96 5, 44± 2, 14 6, 74± 2, 40 6, 92± 2, 50 7, 03± 1, 97
lc [nm] 6, 77± 5, 43 6, 15± 4, 88 9, 35± 7, 07 8, 93± 6, 79 9, 75± 6, 63
WL [nm] 10, 3± 4, 1 9, 62± 3, 78 7, 47± 2, 66 7, 27± 2, 62 7, 16± 2, 01
Die Proben fallen in zwei Gruppen mit Q ≈ 1 (γw ≈ 5mJm−2, lc ≈ 6nm, WL ≈ 10nm)
und Q ≈ 2 (γw ≈ 7mJm−2, lc ≈ 9nm, WL ≈ 7nm). Die Lilley-Wandbreiten stimmen
gut mit den Simulationsergebnissen im Schichtzentrum u¨berein (vergleiche Seite 135),
wohingegen die Abschlusskonfigurationen an der Schichtoberfla¨che lateral um einiges
weiter ausgedehnt sind, was deutlich unterstreicht, dass die Doma¨nenwa¨nde nur im
Zentrum Blochwand-Charakter besitzen und somit die Notwendigkeit der Korrekturen
nach Blake verdeutlicht. Man erkennt auch, dass die auf magnetometrischen Messungen
basierenden Werte – besonders die der wichtigen charakteristischen La¨nge – eine nicht
unerhebliche Unsicherheit aufweisen.
Zur Kontrolle der experimentell bestimmten Materialparameter bietet sich ein Ver-
gleich gemessener Sa¨ttigungsfeldsta¨rken mit dem von Blake vorhergesagten Kollaps-
Feld fu¨r Zylinderdoma¨nenHbc an
5. Voraussetzung dafu¨r ist natu¨rlich das Auftreten von
Zylinderdoma¨nen in der Na¨he der Sa¨ttigung, was hier aufgrund der hohen Schicht-
qualita¨t verbunden mit einer geringen Dichte von Pinningzentren zu erwarten ist.
Nach Thiele [Thi71] kann H∗bc fu¨r Q À 1 aus der reduzierten charakteristische La¨nge
λc = lc/D und der Sa¨ttigungsmagnetisierung errechnet werden. Blake gibt dafu¨r einen
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Zur Korrektur des Ergebnisses fu¨r den Fall endlicher Q nennt Blake einen Faktor
R0 = Hbc/H
∗
bc − 1, der na¨herungsweise folgender Gleichung genu¨gt:
R0 = q1 tan
−1 exp(q2
√
λc − q3) + eq4 , mit
q1 = −0, 133 + 0, 442Q−1/2 ,
q2 = 9, 811− 3, 373Q−1,4 ,
q3 = 5, 649− 2, 072Q−4/3 ,
q4 = −4, 121− 0, 0011Q4 .
5Im Folgenden werden unkorrigierte Gro¨ßen nach der Standard-Theorie (QÀ 1) mit einem Stern
(∗) gekennzeichnet.
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Abbildung 5.15: Kurvenanpassung des nach Blake korrigierten Verlaufs der Kollaps-
Feldsta¨rke von Zylinderdoma¨nen an gemessene Sa¨ttigungsfeldsta¨rken von Proben mit Q ≈ 1
(blau) und Q ≈ 2 (rot) als Funktion der Schichtdicke D.
Verwendet man die Daten von Proben, bei denen wa¨hrend der Herstellung verschiedene
Schichtdicken u¨ber eine Schattenblende realisiert wurden, die ansonsten aber identische
Materialparameter besitzen, so lassen sich die Sa¨ttigungsfeldsta¨rken in Abha¨ngigkeit
von D mit obiger Gleichung anpassen. Wird Q dabei fest vorgegeben, so ist es mo¨glich,
die freien Fitparameter lc und JS eindeutig zu bestimmen. Abbildung 5.15 zeigt, dass
der Verlauf von HS gut durch die Theorie beschrieben wird. Der Kollaps von Zylinder-
doma¨nen kann somit als der das Sa¨ttigungsverhalten dominierende Prozess identifi-
ziert werden. Die Resultate fu¨r charakteristische La¨nge und Sa¨ttigungsmagnetisierung
stimmen unter Beru¨cksichtigung der Fehlertoleranzen mit den oben angenommenen
Werten u¨berein. Wie erwartet ist die charakteristische La¨nge fu¨r Q ≈ 1 kleiner als bei
Q ≈ 2. U¨bereinstimmend mit den Resultaten von Abschnitt 4.2.1 zeigt sich im experi-
mentell abgedeckten Bereich eine Zunahme von HS mit wachsender Schichtdicke und
abnehmendem Q.
Eine weitere Vergleichsmo¨glichkeit mit Experiment und Simulation bietet die
Doma¨nenbreite w. Diese ist nach der Standard-Theorie u¨ber folgende Gleichung mit
der Schichtdicke D und der reduzierten charakteristische La¨nge λc = lc/D verknu¨pft
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Abbildung 5.16: Vergleich der aus Experimenten und Simulationen ermittelten Doma¨nen-
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Abbildung 5.16 zeigt den Verlauf der nach Blake korrigierten Doma¨nenbreite fu¨r ver-
schiedene Parameter im Vergleich mit experimentellen- und Simulationsergebnissen. Es
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zeigt sich eine gute U¨bereinstimmung der experimentellen Daten mit der Theorie. Die
Simulationsergebnisse weichen von den Vorhersagen nach Blake leicht ab: fu¨r Q ≈ 1
liegt das Simulationsergebnis etwas zu hoch; die Resultate fu¨rQ ≈ 2 zeigen zwar relativ
zueinander etwa den gleichen Verlauf wie die entsprechende theoretische Kurve, liegen
aber im Mittel etwas zu tief. Fu¨r diese Abweichungen bieten sich zwei Erkla¨rungsmo-
delle an: erstens sind per Simulation lediglich endliche Volumina zuga¨nglich, wa¨hrend
die doma¨nentheoretische Betrachtung von unendlich ausgedehnten Schichten ausgeht.
Zweitens kommt auch das oben angesprochene Problem der Relaxation in einen
”
gu-
ten“ Gleichgewichtszustand in Frage, die ohne die Mo¨glichkeit zur U¨berwindung von
Energiebarrieren eventuell nur unzureichend gelingen kann6. Eine weitere Fehlerquelle
stellt obendrein die rechnergestu¨tzte Auswertung der variierenden Doma¨nenbreiten in
den Simulationsergebnissen dar.
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass eine recht gute U¨bereinstimmung
der Resultate von Simulation, Theorie und Experiment vorliegt. Die Doma¨nenbreiten
nehmen allgemein mit Q und lc ab. Dies ist leicht versta¨ndlich, wenn man sich das Zu-
sammenspiel von Streufeld- und Wandenergie verdeutlicht: die Streufeldenergie verrin-
gert sich mit abnehmender Doma¨nenbreite, da sich die magnetischen Pole an der Ober-
fla¨che dann gegenseitig besser kompensieren ko¨nnen. Dies ist aber mit einer Zunah-
me an Wandenergie verbunden, da mehr Wa¨nde pro Schichtfla¨che eingefu¨hrt werden
mu¨ssen. Daraus ergibt sich ein von der Schichtdicke abha¨ngiges Gleichgewicht. Eine
Verringerung von Q oder lc bei gleichbleibendem JS kommt einer Reduktion der Wand-
energie gleich und erlaubt somit kleinere Doma¨nen. Betrachtet man die Abha¨ngigkeit
dieser Gro¨ßen von den Materialparametern A, Ku und JS, so wird klar, dass die in
den untersuchten Systemen beobachteten sehr kleinen Doma¨nenbreiten um 60nm ei-
ne direkte Folge der relativ schwachen Austauschwechselwirkung und des sehr kleinen
Q-Faktors bis fast an die Grenze fu¨r das Auftreten von Band- und Zylinderdoma¨nen
bei Q = 1 sind, bei einer fu¨r eventuelle Anwendungen immer noch befriedigenden
Sa¨ttigungsmagnetisierung im Bereich von 1T bei Zimmertemperatur. Wie aus Abbil-
dung 5.16 hervorgeht, sollten Doma¨nenbreiten von unter 40nm durchaus realisierbar
sein, was einer theoretischen Speicherdichte von ca. 400Gbit/in2 gleichka¨me.
6Es kommt dabei natu¨rlich auf die Details der Energieverteilung im Phasenraum an.
Kapitel 6
Diskussion der Ergebnisse
6.1 Korrelation von Struktur und magnetischen
Eigenschaften
Die senkrechte magnetische Anisotropie von atomar geschichteten Eisen/Gold(001) -
Viellagenschichten zeigt eine oszillatorische Abha¨ngigkeit von der Einzellagendicke
x, wobei maximale Werte bei ganzzahligen x erreicht werden, minimale Anisotro-
piesta¨rken dagegen bei halb geschlossenen Einzellagen (siehe Abbildung 1.3 auf Sei-
te 5). Takanashi und Mitarbeiter haben die Vermutung aufgestellt, dass dieses Verhal-
ten in der Sto¨rung der Lagenstruktur durch nicht abgeschlossene Einzellagen begru¨ndet
liegt [TMHF98]. Diese These konnte in der vorliegenden Arbeit durch die Verwendung
vizinal gestufter GaAs-Substrate untermauert werden. Die Reduktion der Anisotropie
ist dabei fast so stark wie im Fall halbzahliger x: Die Kombination beider Fakto-
ren bewirkt praktisch keine weitere Abschwa¨chung der Anisotropie. Dies belegt, dass
sich strukturelle Sto¨rungen im untersuchten System sehr empfindlich auf die Aniso-
tropie auswirken. Eine Beeinflussung des magnetischen Grundzustandsmoments pro
Eisenatom oder der Austauschenergie durch die geringfu¨gige Variation der Einzella-
genbelegungen konnte dagegen nicht nachgewiesen werden.
Sowohl Fehlschnitt-induzierte Stufen als auch nicht abgeschlossenen Einzellagen
bewirken im vorliegenden Fall offenbar eine Sto¨rung der Lagenstruktur a¨hnlichen Aus-
maßes. Folgende U¨berlegungen zum Wachstumsmodus der Viellagenschichten (Ab-
schnitt 4.1.1) sollen zur Kla¨rung des Sachverhalts beitragen: Die Entwicklung der
RHEED-Intensita¨t und somit der mittleren Rauhigkeit zeigt eine relativ rasche Re-
laxation u¨ber wenige Doppellagen hin zu einem Gleichgewichts-Wachstumsmodus, der
bei Einzellagendicken von 1,0ML, wie STM-Untersuchungen gezeigt haben, durch eine
relativ zur Gold-Pufferschicht gro¨ßere Stufendichte mit ca. 3-4 gleichzeitig wachsen-
den Atomlagen und mittleren Terrassenbreiten von ca. 10nm gekennzeichnet ist. Die-
ser angestrebte Zustand der Oberfla¨che wird durch das Gleichgewicht von Diffusions-
und Adsorptionsprozessen bestimmt und kann somit durch die Wachstumsparameter
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Temperatur und Depositionsrate beeinflusst werden. Die Deposition von halbzahligen
Einzellagen bewirkt aufgrund des Materialdefizits offensichtlich eine Reduktion der
mittleren Terrassenbreiten und somit eine sta¨rkere Sto¨rung der Lagenstruktur. Ein
Fehlschnitt von 1,5◦ entspricht andererseits bei einer mittleren Stufenho¨he des L10-
Gitters von 1,93A˚ einer Terrassenbreite von 7,4nm, was ebenfalls einer Reduktion der
mittleren Terrassenbreiten gleichkommt, die offenbar in der Gro¨ßenordnung der durch
halbzahlige Einzellagen verursachten Sto¨rungen liegt.
6.2 Magnetische Materialparameter
Die in dieser Arbeit mit Hilfe integraler Methoden ermittelten magnetischen Mate-
rialparameter der untersuchten Systeme stellen die Grundlage fu¨r mikromagnetische
Simulationen und doma¨nentheoretische Betrachtungen dar und wirken sich so direkt
auf deren Aussagekraft aus. Daher sollen die bestimmten Werte hier einer kritischen
Bewertung, vor allem im Vergleich mit Literaturdaten (soweit vorhanden), unterzogen
werden. Dazu muss angemerkt werden, dass magnetostriktive Effekte in der gesam-
ten Arbeit aus der Betrachtung vo¨llig ausgeklammert wurden. Es kann zwar nicht
ausgeschlossen werden, dass diese einen Einfluss auf das Systemverhalten besitzen, an-
gesichts der erfolgreichen Modellierung der mikromagnetischen Konfigurationen unter
Vernachla¨ssigung der Magnetostriktion ist aber anzunehmen, dass die damit zusam-
menha¨ngenden Effekte eher marginaler Natur sind.
6.2.1 Magnetisches Grundzustandsmoment
Das hier ermittelte magnetische Grundzustandsmoment pro Eisenatom betra¨gt (3, 07±
0, 29)µB. Eine Abha¨ngigkeit von der Einzellagendicke konnte – wie bereits erwa¨hnt – im
Bereich von 1,0 – 1,5 Monolagen nicht festgestellt werden. Dies deckt sich im Rahmen
der Fehlergrenzen mit dem Ergebnis von Takanashi [TMHF98], der ebenfalls keinen
Einfluss der Einzellagenbelegung auf das gemessene Moment von (2, 75±0, 25)µB fest-
stellt. Eine deutlich bessere U¨bereinstimmung zeigt der Vergleich mit experimentellen
Arbeiten von Zo¨lfl [ZBK+97] und Ho¨pfl [Ho¨p96], die fu¨r das System Au / 1.0ML Fe
(001) / Au einen Wert von 2, 9 – 3, 0µB angeben. Fu und Mitarbeiter nennen einen
errechneten Wert von 2, 92µB fu¨r eine Monolage Fe(001) zwischen Au(001), erhalten je-
doch ein zusa¨tzliches induziertes Moment von 0, 08µB in den Gold-Grenzfla¨chenatomen
[Fu85]. Da die Gold-Lagen in den hier untersuchten Viellagenschichten je zwei Grenz-
fla¨chen zu Eisen besitzen, kann dieser Wert nicht direkt auf diese Arbeit u¨bertragen
werden. Das Vorhandensein eines induzierten Moments im Gold wu¨rde allerdings be-
deuten, dass das ermittelte Moment der Fe-Atome mo¨glicherweise leicht nach unten
korrigiert werden muss. Die ohnehin sehr gute U¨bereinstimmung mit dem theoretischen
Ergebnis wu¨rde sich in diesem Fall noch weiter verbessern.
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6.2.2 Magnetische Anisotropie
Die durchgefu¨hrten torsionsmagnetometrischen Untersuchungen zeigen das Vorhan-
densein einer uniaxialen senkrechten Anisotropie 2. Ordnung bei vernachla¨ssigbar klei-
ner 4. Ordnung. Die intrinsische Anisotropiekonstante Ku der Klasse von Proben mit
den geringsten Sto¨rungen der L10-Struktur (1,0ML Einzellagendicke auf singula¨rem
Substrat) betra¨gt im Mittel (7, 5± 2) · 105Jm−3.
Ein Vergleich mit den Ergebnissen von Takanashi [TMHF98] (siehe Abbildung 1.3
auf Seite 5) zeigt, dass die dort fu¨r vergleichbare Systeme ermittelte effektive senk-
rechte Anisotropieenergiedichte von ca. 2, 3 · 106Jm−3 plus der Formanisotropiekon-
stante von ca. 3, 6 · 105Jm−3 eine deutlich ho¨here intrinsische Anisotropiekonstante
von 2, 7 · 106Jm−3 ergibt. Dazu muss allerdings einschra¨nkend gesagt werden, dass die
von Takanashi und Mitarbeitern angewandte Methode zur Bestimmung der Aniso-
tropiekonstanten allenfalls eine grobe Abscha¨tzung darstellen kann, da Keff⊥ aus der
Differenz der Ummagnetisierungsarbeiten parallel zur Schichtebene und in senkrechter
Orientierung bestimmt wurde. Diese Energiebetra¨ge wurden jeweils aus den entspre-
chenden Magnetisierungskurven unter Herausmittelung von Hystereseeffekten gewon-
nen. Die hier durchgefu¨hrten Untersuchungen haben jedoch gezeigt, dass besonders
senkrechte Magnetisierungskurven von Effekten dominiert werden, die auf Doma¨nen-
aufspaltung und Wandverschiebungen beruhen, wofu¨r zusa¨tzliche Arbeit aufgewendet
werden muss. Dies gilt in a¨hnlicher Form auch fu¨r Magnetisierungskurven parallel zur
Schichtebene, was in Abschnitt 6.4.1 noch ausfu¨hrlich diskutiert wird. Speziell die An-
nahme, dass die Formanisotropiekonstante noch zu dem ermittelten Wert hinzugerech-
net werden muss, um die intrinsische Anisotropie zu erhalten, erscheint angesichts der
Abschwa¨chung des entmagnetisierenden Feldes durch die Aufspaltung in Doma¨nen als
problematisch. Dennoch zeigen die dort abgebildeten in-plane Magnetisierungskurven
eine erho¨hte Sa¨ttigungsfeldsta¨rke von ca. 25kOe (siehe Abbildung 1.3) gegenu¨ber ma-
ximal 18kOe bei den im Rahmen dieser Arbeit hergestellten Proben, was tatsa¨chlich
auf eine gro¨ßere Anisotropie der Proben von Takanashi hindeutet. Dies liegt mo¨gli-
cherweise in der Tatsache begru¨ndet, dass die dort verwendete Gold-Pufferschicht mit
50nm ca. doppelt so dick gewa¨hlt wurde als in der vorliegenden Arbeit, da hier auf
transmissionsmikroskopische Untersuchungen Ru¨cksicht genommen werden musste. Ei-
ne dickere Pufferschicht stellt aufgrund ihrer perfekteren Oberfla¨chenbeschaffenheit ein
besseres Substrat fu¨r das Wachstum der Viellagenschicht dar, die somit bei Takanashi
offenbar weniger stark gesto¨rt ist und somit eine gro¨ßere senkrechte Anisotropie auf-
weist. Mo¨glicherweise spielt auch die Verwendung von MgO als Substrat eine Rolle,
das eine Gla¨ttung der Pufferschicht bei ho¨heren Temperaturen ermo¨glicht als dies bei
GaAs aufgrund der Gefahr der Diffusion von Ga und As der Fall ist [Ko¨h97]. Dadurch
kann auch die Dichte von Schraubenversetzungen stark reduziert werden, von denen
angenommen werden kann, dass sie die Fe/Au-Lagenstruktur empfindlich sto¨ren.
Riedling und Mitarbeiter [RKM+99] haben die senkrechte Anisotropiekonstante
mittels Brillouin Light Scattering bestimmt. Sie geben einen Wert von 1, 54 · 105Jm−3
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an. Aus der Publikation geht nicht hervor, ob dieser Wert die Formanisotropie
mit beru¨cksichtigt. Angesichts des in der vorliegenden Arbeit ermittelten Kd von
(3, 61±1, 44)·105Jm−3 und der Tatsache, dass Riedling eine senkrechte Magnetisierung
beobachtet, muss davon ausgegangen werden, dass der angegebene Wert die effektive
Anisotropieenergiedichte darstellt, da Q ansonsten kleiner als 1 wa¨re. Es ergibt sich
somit ein intrinsisches Ku von ca. 5 · 105Jm−3. Dieser Wert stimmt im Rahmen der
Fehlergrenzen mit den hier bestimmten Anisotropiekonstanten u¨berein. Riedling ver-
wendet wie Takanashi ein MgO-Substrat und eine Gold-Pufferschicht von 50nm. Die
Wachstumstemperatur der Viellagenschicht ist mit 60◦C angegeben, so dass die Ver-
mutung einer Reduktion der Anisotropie durch geringfu¨gige Durchmischungsprozesse
nahe liegt.
First-Principles-Berechnungen von Kyuno und Mitarbeitern [KHYA96] sagen fu¨r
perfekt geordnete Fe/Au-Viellagensysteme im Grundzustand ein sehr hohes Ku von
4, 7 ·106Jm−3 voraus. Da diese idealisierte Struktur experimentell nicht realisierbar ist,
muss dieser Wert als Obergrenze des Erreichbaren angesehen werden.
U¨berraschend ist allerdings die Tatsache, dass bei den hier durchgefu¨hrten Un-
tersuchungen keine Kristallanisotropie in Form einer Richtungsabha¨ngigkeit der Ma-
gnetisierungsenergie in der Schichtebene nachgewiesen werden konnte. Dies mag auf
messtechnische Probleme zuru¨ckzufu¨hren sein, da die ausgepra¨gte senkrechte Aniso-
tropie die wahrscheinlich sehr viel schwa¨cheren eventuellen in-plane-Anteile bei vielen
Untersuchungen schlichtweg u¨berdeckt. Denkbar ist zudem, dass Sto¨rungen der L10-
Struktur durch atomare Stufen eine Reduktion des kubischen Anisotropiebeitrags be-
wirken. Gegen diese These spricht jedoch, dass selbst vizinale Substrate keine messbare
Anisotropie in der Schichtebene bewirkt haben.
Zusammenfassend ist festzustellen, dass in der Literatur große Abweichungen
bezu¨glich der Aussagen u¨ber die uniaxialen Anisotropie von Fe/Au-L10-Systemen be-
stehen. Dies ist auf experimenteller Seite angesichts der durch strukturelle Sto¨rungen
verursachten starken Reduktion der Anisotropie nicht weiter verwunderlich. Der Ver-
gleich mit den hier bestimmten Werten scheint am ehesten im Fall der Arbeit von
Riedling und Mitarbeitern zula¨ssig zu sein. Die Werte von Takanashi sind aufgrund
der genannten Probleme schwer einzuordnen, die Anisotropie der dort untersuchten
Proben ist aber offensichtlich deutlich gro¨ßer.
6.2.3 Austauschkopplung und Curie-Temperatur
Bezu¨glich der Austauschkopplung in den untersuchten Systemen liegen kaum expe-
rimentelle Literaturdaten vor. Riedling und Mitarbeiter [RKM+99] haben allerdings
Messungen der Curie-Temperatur durchgefu¨hrt. Fu¨r die L10-Konfiguration konnte le-
diglich TC > 460K angegeben werden, in U¨bereinstimmung mit dem hier ermittel-
ten Wert von 464K. In der genannten Vero¨ffentlichung wird u¨berdies einen Wert fu¨r
die spezifische Wandenergie von 14, 4mJ/m2 angegeben, der allerdings durch Anpas-
sung gemessener Magnetisierungskurven an ein Doma¨nenmodell bestimmt wurde, das
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auf der Annahme unendlich du¨nner Doma¨nenwa¨nde beruht. Dies erscheint angesichts
der hier vorgestellten Ergebnisse problematisch, zumal der Wert deutlich u¨ber den in
Kapitel 5 ermittelten Werten liegt. Rechnet man das Ergebnis u¨ber die Beziehung
γw = 4
√
AKu um, so erha¨lt man eine Abscha¨tzung der Steifheitskonstante A von ca.
26pJ/m, was deutlich u¨ber der Austauschkonstante von reinem Eisen liegt und somit
wenig glaubhaft erscheint.
Wang und Mitarbeiter [WZWK00] haben eine theoretische Arbeit zur Austausch-
kopplung in Fe/Au-Viellagensystemen vero¨ffentlicht, behandeln darin aber leider nur
Eisen-Einzellagendicken ab 2ML. Zu den Ergebnissen der Publikation za¨hlt allerdings,
dass die Curie-Temperatur fast ausschließlich von der Austauschwechselwirkung in
der Schichtebene und der Zwischenlagenkopplung abha¨ngt, wa¨hrend der Einfluss der
Anisotropie sehr gering ist. Im Ergebnis nimmt TC mit der Eisen-Einzellagendicke n
kontinuierlich ab, entsprechend dem Weiss’schen Gesetz. Eine Extrapolation fu¨r n→ 1
ergibt somit ein TC < 200K, was den experimentellen Ergebnissen klar widerspricht. Es
wird allerdings festgestellt, dass fu¨r kleine n aufgrund einer erho¨hten Austauschwech-
selwirkung an den Grenzfla¨chen eine signifikante Erho¨hung von TC u¨ber das Weiss’sche
Gesetz auftritt.
Von allen mikromagnetischen Materialparametern besteht in der Literatur
bezu¨glich der Austauschkopplung des vorliegenden Systems die gro¨ßte Unsicherheit.
Dies gilt in gleicher Weise fu¨r die Werte, die in Abschnitt 4.2.2 auf starken Verein-
fachungen basierend ermittelt wurden (≈ 4pJ/m). Auf der anderen Seite muss fest-
gestellt werden, dass die darauf basierenden Ergebnisse mit den experimentellen Be-
obachtungen konsistent sind, so dass sich die durch die Vereinfachungen bedingten
Abweichungen offenbar in akzeptablen Grenzen halten. Aus dem Vergleich mit dem
Wert von Eisen (13pJ/m) ergibt sich eine Reduktion um etwa den Faktor 3, was eben-
falls plausibel erscheint.
6.3 Doma¨nenbeobachtung
Die erfolgreiche Pra¨paration von einkristallinen Membranen ermo¨glichte die Beobach-
tung von Doma¨nen neben der magnetischen Rasterkraftmikroskopie (MFM) auch mit
den komplementa¨ren Transmissions-Methoden MTXM (magnetische Transmissions-
Ro¨ntgenmikroskopie) und LTEM (Lorentz-Mikroskopie). Doma¨nenbeobachtungen ge-
langen mit allen drei Methoden und ergaben konsistente Ergebnisse, was einen wichti-
gen Hinweis darauf liefert, dass die Membranpra¨paration keine Auswirkungen auf die
untersuchten Proben hat. Die Synthese der mikromagnetischen Untersuchungsmetho-
den liefert zusa¨tzliche Erkenntnisse, wie Abbildung 6.1 zeigt:
Zu Beginn der Arbeit war nicht klar, welche Magnetisierungsrichtung die mittels
MFM beobachteten streifenfo¨rmigen Doma¨nen aufweisen. Die Frage konnte durch
Kombination von MTXM und LTEM eindeutig gekla¨rt werden: Die mit MTXM























Abbildung 6.1: Bestimmung der Magnetisierungsrichtung (u¨ber die Schichtdicke gemittelt)
in Streifendoma¨nen aus der Kombination von MTXM und LTEM. Die Auflo¨sung der Me-
thoden reichte nicht aus, um Aussagen u¨ber die Doma¨nenwa¨nde abzuleiten.
der senkrechten Magnetisierungskomponenten zwischen benachbarten Streifen. Somit
konnten die in Frage kommenden Doma¨nenstrukturen auf dichte Streifendoma¨nen mit
einer – eventuell variierenden – in-plane-Komponente oder senkrechte Banddoma¨nen
eingegrenzt werden. Die Untersuchung mit Fresnel-Lorentzmikroskopie erbrachte kei-
nerlei magnetischen Kontrast ohne Verkippung der Probe gegen den Elektronenstrahl,
woraus geschlossen werden kann, dass die Magnetisierungskomponente in der Schicht-
ebene uniform ist, was starke Streifendoma¨nen und somit eine Verkippung der An-
isotropieachse ausschließt (vergleiche Abschnitt 2.3.1). Die Auswahl beschra¨nkte sich
daher auf schwache Streifendoma¨nen und Banddoma¨nen. Unter Beru¨cksichtigung der
fehlenden Remanenz bei Magnetisierungskurven in der Schichtebene konnte schließlich
das beobachtete Doma¨nenmuster als Banddoma¨nen mit senkrechter Magnetisierung
identifiziert werden. Die Kombination von MFM, MTXM und LTEM hat sich somit
als durchaus sinnvoll herausgestellt.
Wie die Simulationsergebnisse zeigen, sollte die Struktur der Doma¨nenwa¨nde deut-
lich ausgepra¨gte Magnetisierungskomponenten in der Schichtebene sowohl im Zentrum
der Wand als auch in den Abschlusskonfigurationen an Schichtober- und Unterseite
aufweisen. Trotzdem konnte mittels LTEM bei senkrechter Durchstrahlung kein ma-
gnetischer Kontrast beobachtet werden. Die Erkla¨rung hierfu¨r ist darin zu suchen, dass
das Wandzentrum nur ein sehr geringes Volumen besitzt, das deutlich unterhalb der
Empfindlichkeitsgrenze der Methode liegt. Des weiteren heben sich die Wirkungen der
genau entgegengesetzt magnetisierten Abschlusskonfigurationen an Schichtober- und
Unterseite auf die transmittierten Elektronen gegenseitig genau auf. Zur Untersuchung
der Abschlusskonfiguration bietet sich daher als erga¨nzende Methode im Prinzip die
oberfla¨chensensitive Rasterelektronenmikroskopie mit Polarisationsanalyse (SEMPA)
an. Erste Untersuchungen am Max-Planck-Institut fu¨r Mikrostrukturphysik in Halle
erbrachten aber keine eindeutigen Ergebnisse.
160 KAPITEL 6. DISKUSSION DER ERGEBNISSE
6.4 Vergleich von Experiment und Theorie
Insgesamt zeigt sich eine gute U¨bereinstimmung der Ergebnisse von integralen Messun-
gen, mikromagnetischen Beobachtungen, Simulationen und doma¨nentheoretischen Be-
rechnungen, die insbesondere auch bei Variation der Probenparameter erhalten bleibt.
Diese Tatsache sowie die vielfachen Wechselbeziehungen zwischen den einzelnen unter-
suchten Aspekten gewa¨hren ein hohes Maß an Sicherheit bezu¨glich der hier getroffenen
Schlussfolgerungen. Geringfu¨gige Abweichungen, z.B. bei den ermittelten Doma¨nen-
breiten, sind unter Einbeziehung der gescha¨tzten Ungenauigkeiten bei der Bestimmung
der Materialparameter nicht signifikant.
Die Simulationsresultate geben die experimentellen Befunde gut wieder, allerdings
mit der Einschra¨nkung, dass die Nukleation von Doma¨nen von dem verwendeten Al-
gorithmus nur unzula¨nglich nachgebildet wird, da dieser nicht in der Lage ist, kleine
Energiebarrieren im Phasenraum zu u¨berwinden. Trotzdem konnten wertvolle zusa¨tz-
liche Erkenntnisse u¨ber die magnetische Mikrostruktur der untersuchten Systeme, die
experimentell nicht zuga¨nglich waren, gewonnen werden, na¨mlich u¨ber die Struktur
der Doma¨nenwa¨nde und das Verhalten in hohen externen Magnetfeldern.
Bedingt durch den relativ geringen Q-Faktor versagt die Theorie von Kooy und Enz
bei der quantitativen Beschreibung der vorliegenden Systeme. Die korrigierte doma¨nen-
theoretische Beschreibung von Blake und Mitarbeitern hat sich dagegen bewa¨hrt und
ermo¨glicht Vorhersagen u¨ber die idealisierte Gleichgewichts-Doma¨nenkonfiguration in
Remanenz sowie die Kollapsfeldsta¨rke von Zylinderdoma¨nen in Abha¨ngigkeit von den
Probenparametern. Umgekehrt ist eine Bestimmung mikromagnetischer Parameter
durch Anpassung an experimentelle Ergebnisse mo¨glich. Die so gewonnenen Parame-
ter stimmen im Rahmen der Fehlertoleranz mit den aus integralen magnetometrischen
Messungen ermittelten Werten u¨berein.
6.4.1 Synthese
Die Kombination der gewonnenen Erkenntnisse vermittelt ein umfassendes Bild der
magnetischen Eigenschaften von atomar geschichteten Eisen-Gold-Viellagenschichten
auf mikroskopischer und makroskopischer Ebene.
Das mikroskopische Verhalten wird von der starken senkrechten Anisotropie im
Wechselspiel mit den erheblichen Streufeldern bei senkrechter Magnetisierung be-
stimmt. Dies fu¨hrt zur Aufspaltung in senkrechte Band- und Zylinderdoma¨nen, wo-
bei letztere vor allem in ho¨heren externen Feldern auftreten. Dies bewirkt eine ef-
fektive Reduktion der Streufeldenergie, wobei allerdings im Gegenzug Wandenergie
aufgewendet werden muss. Das Wechselspiel beider Energiebeitra¨ge bestimmt die
Gleichgewichts-Doma¨nenbreiten, sowie unter Hinzunahme der Zeeman-Energie das
Verhalten im Magnetfeld (siehe unten). Die Doma¨nenwa¨nde sind durch ausgepra¨gte
Abschluss-Konfigurationen an den Schichtoberfla¨chen gekennzeichnet und besitzen ei-
ne eindeutige Orientierung, die durch die Richtung der in-plane-Komponente im Zen-
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trum der Wand gegeben ist. Durch das Zusammentreffen von Wandabschnitten mit
entgegengesetzter Orientierung ko¨nnen sogenannte Bloch-Linien entstehen. Auf der
Basis dieser Erkenntnisse lassen sich auch die makroskopischen magnetischen Eigen-
schaften des Systems verstehen, die sich in den Magnetisierungskurven widerspiegeln.
Senkrechte Magnetisierungskurven
Kleine senkrechte Magnetfelder bewirken sowohl ein Anwachsen der Streifenperiode
als auch eine Vergro¨ßerung der Breite von in Feldrichtung magnetisierten Majorita¨ts-
doma¨nen, wie Doma¨nenbeobachtungen mit MTXM und Simulationen zeigen. Im Fall
des Labyrinthmusters, das nach Sa¨ttigung einer Probe in einem senkrechten Feld
entsteht, konnte zudem ein Anwachsen der La¨nge und des Verzweigungsgrades von
Majorita¨tsdoma¨nen beobachtet werden. Beides geschieht durch weitgehend reversible
Wandverschiebungen und erkla¨rt den linearen, hysteresefreien Abschnitt der Magne-
tisierungskurven (vergleiche Abbildung 4.23 auf Seite 105). Wandbewegungen laufen
in mikromagnetischen Simulationen ohne thermische Unterstu¨tzung ab; Temperatur-
abha¨ngige Messungen (Abbildung 4.25, Seite 107) legen allerdings nahe, dass derartige
Prozesse bei Zimmertemperatur zumindest beschleunigt ablaufen. Der Vergleich beo-
bachteter Sa¨ttigungsfeldsta¨rken mit den Vorhersagen der Blake’schen Theorie fu¨r das
Bubble-Kollapsfeld (Abbildung 5.15 auf Seite 151) zeigt, dass der Zusammenbruch von
Zylinderdoma¨nen der fu¨r den Sa¨ttigungsprozess maßgebliche Mechanismus ist.
Die Messung von Magnetisierungskurven bei unterschiedlichen Temperaturen (Ab-
bildung 4.25) zeigt, dass die Nukleation von Doma¨nen in gesa¨ttigten Proben bei einer
klar definierten Nukleationsfeldsta¨rke HN stattfindet, die weitgehend temperaturun-
abha¨ngig ist. Die Probleme bei der Nachbildung von Nukleationsprozessen per Simula-
tion weisen allerdings darauf hin, dass dabei eine gewisse Energiebarriere u¨berwunden
werden muss. Diese kann jedoch angesichts der Tatsache, dass der Prozess auch bei
2K ungehindert abla¨uft, nicht sehr hoch sein, da thermische Fluktuationen bei dieser
Temperatur nur in der Gro¨ßenordnung von kBT = 0, 17meV liegen. Zudem zeigt sich,
dass HN mit der Schichtdicke deutlich abnimmt (Abbildung 4.23). Offensichtlich mar-
kiert diese Feldsta¨rke einen eindeutig von den Probenparametern abha¨ngigen Punkt,
ab dem die Bildung von Doma¨nen energetisch gu¨nstig ist. Man darf zwar erwarten,
dass das Vorhandensein von Nukleationskeimen eine Voraussetzung fu¨r die Doma¨nen-
entstehung darstellt, so dass deren Abwesenheit eine weitere Verringerung von HN
bewirkt, eine Untersa¨ttigung an Keimen scheint im vorliegenden Fall jedoch nicht ge-
geben zu sein, da fu¨r diesen Fall wohl eine starke Temperaturabha¨ngigkeit von HN
angenommen werden mu¨sste. Aus dem Vorangegangenen ist noch nicht offensichtlich,
wie die Nukleation abla¨uft und welche Prozesse dabei maßgeblich beteiligt sind. Zur
Kla¨rung des Sachverhalts soll daher das folgende einfache Modell dienen.
Modell zur Beschreibung der Doma¨nennukleation: Ausgangspunkt der Be-
trachtung sei o.B.d.A. eine in positiv senkrechter Richtung gesa¨ttigte Schicht der Dicke






Abbildung 6.2: Modellsystem bestehend aus einer Zylinderdoma¨ne mit Radius r (blau)
in einer ansonsten homogen gesa¨ttigten Schicht mit Dicke D (rot). Neben den Magnetisie-
rungsrichtungen J sind auch die entmagnetisierenden Felder Hd sowie das externe Feld H
schematisch eingezeichnet.
D in einem ebenfalls positiven externen Magnetfeld H. Das effektive Feld in der Pro-
be setzt sich nun aus dem externen Magnetfeld und dem entmagnetisierenden Feld
zusammen, das aufgrund der homogenen Magnetisierung durch −JS/µ0 gegeben ist
und bei den betrachteten Proben bei ca. 10kOe liegt. Es kann davon ausgegangen
werden, dass eine Nukleation nur in negativen effektiven Feldern stattfinden kann,
also fu¨r H < 10kOe, was mit den experimentellen Ergebnissen u¨bereinstimmt. Nun
soll die Energiebilanz fu¨r die Bildung einer Zylinderdoma¨ne mit negativer Magneti-
sierungsrichtung und Radius r betrachtet werden. Dabei ist zu beru¨cksichtigen, dass
das entmagnetisierende Feld der Doma¨ne lokal in Richtung von H wirkt, also positiv
zu za¨hlen ist. Die Situation ist in Abbildung 6.2 schematisch dargestellt. Um diesen
Effekt grob abzuscha¨tzen soll die Doma¨ne als kleine Sto¨rung betrachtet werden, die
das Streufeld der Gesamtschicht nicht beeinflusst, was nur fu¨r kleine r na¨herungsweise
gelten kann. Somit setzt sich das Feld am Nukleationsort aus dem externen Feld, dem
entmagnetisierenden Feld der umgebenden Schicht und dem entmagnetisierenden Feld
der Zylinderdoma¨ne zusammen. Letzteres wird bestimmt durch den Entmagnetisie-
rungsfaktor N , der von der Geometrie der Zylinderdoma¨ne, also von Doma¨nenradius
r und der Schichtdicke abha¨ngt:
Heff = H − Js
µ0
(1−N) . (6.1)
N wird vereinfachend durch den entmagnetisierenden Faktor des einbeschriebenen
Rotationsellipsoids angena¨hert [HS98, Seite 120f.]:















, fu¨r α < 1
1
3

















Fu¨r r → 0 geht N gegen 0 und das entmagnetisierende Feld der Schicht wird durch
die Doma¨ne nicht beeinflusst.






















Abbildung 6.3: Vergleich experimentell ermittelter Nukleationsfeldsta¨rken (Messpunkte von
Proben MK1 8 25–100DL) mit den Voraussagen des Modells als Funktion der Schichtdicke
D fu¨r eine Wandenergie von 2,3 mJ/m2 (durchgezogene Linie).
In die Energiebilanz gehen der Energiegewinn (fu¨r Heff < 0) durch die Zeeman-
energie EH im effektiven lokalen Feld sowie der fu¨r die Ausbildung der Doma¨nenwand
mit der spezifischen Wandenergie γw aufzuwendende Energiebeitrag EW ein:
E = EH + EW = JS Heff r
2piD + 2pirD γw . (6.3)
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Die Bildung einer Zylinderdoma¨ne ist energetisch gu¨nstig fu¨r E ≤ 0. Aus der Be-
dingung E = 0 folgt der kritische Doma¨nen-Radius in Abha¨ngigkeit von der effektiven
Feldsta¨rke (Gleichung 6.1):
rkrit = − 2 γw
JS Heff
. (6.4)
Einsetzen in Gleichung 6.1 ergibt das kritische externe Feld als Funktion von Heff :
Hkrit = Heff +
JS
µ0
(1−N (rkrit(Heff ), D)) . (6.5)
Diese Funktion ist fu¨r Heff < 0 monoton rechtsgekru¨mmt und besitzt ein Ma-
ximum, das der gro¨ßten externen Feldsta¨rke entspricht, bei der eine stabile Zylinder-
doma¨ne existiert. Diese kritische Feldsta¨rke entspricht somit der Nukleationsfeldsta¨rke
HN . Durch Einsetzen der zugeho¨rigen lokalen effektiven Feldsta¨rke Heff in Glei-
chung 6.4 erha¨lt man den kritischen Doma¨nenradius bei der Nukleation.




























Abbildung 6.4: Kritische Doma¨nendurchmesser in Abha¨ngigkeit von der Schichtdicke D
nach dem Nukleations-Modell.
Abbildung 6.3 zeigt das numerisch1 ausgewertete Ergebnis fu¨r eine Wandenergie
von 2,3 mJ/m2 im Vergleich zu experimentell aus Magnetisierungskurven ermittelten
1Auffinden des Maximums durch Intervallschachtelung.
6.4. VERGLEICH VON EXPERIMENT UND THEORIE 165
Nukleationsfeldsta¨rken von Proben mit einer theoretischen Bloch-Wandenergie von
(6, 7 ± 2, 4) mJ/m2. Das einfache Modell ist somit immerhin in der Lage, die ex-
perimentellen Daten ungefa¨hr zu beschreiben und gibt insbesondere die Reduktion
der Nukleationsfeldsta¨rke mit der Schichtdicke gut wieder. Dabei zeigt sich allerdings
nur dann eine gute U¨bereinstimmung, wenn die im Modell angenommene spezifische
Wandenergie deutlich kleiner ist als die theoretische Bloch-Wandenergie der Vergleichs-
proben2. Abbildung 6.4 zeigt die zugeho¨rigen kritischen Doma¨nendurchmesser. Der
Verlauf der Kurve entspricht qualitativ den Vorhersagen der Blake’schen Theorie fu¨r
die Gleichgewichts-Doma¨nengro¨ßen (Abbildung 5.16 auf Seite 152) mit einem star-
ken Anstieg bei kleinen Schichtdicken und einem Minimum zwischen D = 25nm und
D = 30nm. Die kritischen Doma¨nenbreiten von ca. 50nm im experimentell abgedeck-
ten Schichtdickenbereich liegen ebenfalls in der richtigen Gro¨ßenordnung. Die starken
Vereinfachungen des Modells schlagen sich offenbar hauptsa¨chlich in einer Fehlgewich-
tung der Wandenergie nieder. Das Modell ko¨nnte in dieser Hinsicht z.B. durch eine
Beru¨cksichtigung der Reduktion des entmagnetisierenden Feldes der Zylinderdoma¨ne
durch die Bildung von Abschlusskonfigurationen in der Wand verbessert werden, was
genau dem Ansatz von Blake und Mitarbeitern entspricht.
Magnetisierungskurven in der Schichtebene
Magnetfelder in der Schichtebene bewirken, wie mikromagnetische Simulationen ge-
zeigt haben, die Ausbildung von schwachen Streifendoma¨nen, deren energetisch
gu¨nstigste Ausrichtung parallel zur Feldrichtung verla¨uft (siehe Abschnitte 5.1.2 und
2.3.1). Dementsprechend erinnern die resultierenden experimentellen und numerischen
Magnetisierungskurven qualitativ an die fu¨r diese Doma¨nenkonfiguration typischen
Magnetisierungskurven (Abbildung 2.3 auf Seite 20), mit Ausnahme der Aufspal-
tung in geringen Feldern, bei denen aufgrund Q > 1 ein U¨bergang zu senkrechten
Banddoma¨nen stattfindet. Die beobachteten Kurven weisen eine deutliche Kru¨mmung
auf, was darauf hindeutet, das der Ummagnetisierungsprozess nicht durch koha¨ren-
te Rotation der Magnetisierungsrichtungen beschrieben werden kann. In diesen Fall
wu¨rde man nach Stoner und Wohlfarth [SW48] fu¨r homogen magnetisierte uniaxiale
Schichten na¨mlich ein lineares Anwachsen der Magnetisierung mit der Feldsta¨rke bis
zum effektiven Anisotropiefeld Heff = 2Ku/JS − 2Kd/JS erwarten. Die beobachte-
ten Sa¨ttigungsfeldsta¨rken weichen jedoch deutlich von Heff ab. Eine Erkla¨rung der
Kurvenkru¨mmung durch eine Anisotropie vierter Ordnung scheidet ebenfalls aus, da
erstens ein derartiger Anisotropiebeitrag in Torsionsmessungen nicht beobachtet wer-
den konnte und zweitens die Kru¨mmung auch in Simulationen auftritt, die lediglich
eine uniaxiale Anisotropie zweiter Ordnung beru¨cksichtigen (siehe Abbildung 5.13 auf
Seite 147). Das Verhalten liegt demnach offensichtlich in der Doma¨nenaufspaltung
begru¨ndet. Einerseits reduziert diese, wie in Abbildung 6.5 gezeigt, das entmagneti-
2Wie die Simulationsergebnisse gezeigt haben, liegt die tatsa¨chliche Wandenergie noch etwas u¨ber
der Bloch-Wandenergie.
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sierende Feld Hd, so dass das Sa¨ttigungsfeld nur etwas unterhalb von 2Ku/JS liegen
sollte, was fu¨r Q ≈ 2 auch tatsa¨chlich beobachtet werden kann. Die Kru¨mmung der
Kurve ko¨nnte sowohl einer Feldabha¨ngigkeit der Reduktion von Hd entspringen, als
auch in der Tatsache begru¨ndet sein, dass bei zunehmendem Feld zusa¨tzliche Wa¨nde
in das System eingefu¨hrt werden, deren Wandenergie in die Ummagnetisierungsar-
beit
∫
H · dm eingeht. Allerdings konnten fu¨r Q ≈ 1 Sa¨ttigungsfeldsta¨rken gemessen
werden, die ein wenig oberhalb von 2Ku/JS liegen. Die Abweichung liegt zwar noch
innerhalb der Fehlergrenzen, wurde jedoch bei mehreren Proben beobachtet, so dass
die Frage nach einer mo¨glichen Ursache des Pha¨nomens berechtigt erscheint. Eine
mo¨gliche Erkla¨rung ko¨nnte in den bei kleineren Q sta¨rker ausgepra¨gten Abschluss-
konfigurationen an den Schichtoberfla¨chen liegen. Wie aus Abbildung 6.5 hervorgeht,
wirkt das entmagnetisierende Feld innerhalb der Doma¨nen entgegen der senkrechten
Magnetisierungsrichtung (vergleiche Abbildung 5.13) und begu¨nstigt so die Rotation
in die Schichtebene. Innerhalb der Abschlusskonfigurationen sind Magnetisierung und
entmagnetisierendes Feld jedoch na¨herungsweise parallel. Dies wird in Abbildung 6.6
noch einmal schematisch verdeutlicht. Dieser Feldbeitrag wirkt somit stabilisierend auf
die Abschlusskonfigurationen und muss zur Sa¨ttigung der Schicht u¨berwunden werden,
was die Sa¨ttigungsfeldsta¨rke erho¨ht.
Abbildung 6.5: Simuliertes entmagnetisierendes Feld eines Nanopartikels bei Hx = 6kOe
(Abmessungen 256nm×256nm×20nm, Zellgro¨ße 2nm, Materialparameter Q2).
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Abbildung 6.6: Magnetisierungsrichtungen und entmagnetisierende Felder nahe der Schicht-
oberfla¨che bei einer Wand. In der Abschlusskonfiguration liegt das entmagnetisierende Feld






Die vorliegende Arbeit bescha¨ftigt sich mit den magnetischen Eigenschaften von ato-
mar geschichteten Eisen-Gold-Viellagensystemen auf makroskopischer und mikrosko-
pischer Skala und deren Abha¨ngigkeit von der Probenstruktur auf atomarer Ebene.
Wie bereits aus fru¨heren Arbeiten bekannt [TMS+95], ist es mittels Molekularstrahl-
epitaxie mo¨glich, durch alternierende Deposition einzelner Atomlagen von Fe(001) und
Au(001) eine aufgrund der sehr geringen Mischbarkeit dieser Elemente in der Natur
nicht vorkommende ku¨nstliche Legierung mit tetragonaler L10-Kristallstruktur her-
zustellen, die eine starke uniaxiale magnetische Anisotropie mit der leichten Achse
senkrecht zur Schichtebene aufweist. Die Sta¨rke der Anisotropie reagiert empfindlich
auf Variationen der Einzellagenbelegung, was die Mo¨glichkeit ero¨ffnet, die Anisotro-
piekonstante gezielt einzustellen. Dieser Umstand erkla¨rt das wachsende Interesse an
diesem Materialsystem hinsichtlich potentieller Anwendungen in der Datenspeicherung
sowie als Studienobjekt in der Grundlagenforschung. Das ga¨ngige Erkla¨rungsmodell
dieses Pha¨nomens besteht in der Annahme, dass nicht abgeschlossene Atomlagen die
Lagenstruktur der Schichten sto¨ren, was eine Verringerung der Anisotropie zur Folge
hat. Diese These stu¨tzt sich auf das beobachtete oszillatorische Verhalten der Aniso-
tropiekonstante, wobei jeweils bei ganzzahligen Einzellagenbelegungen ein Maximum
erreicht wird.
Die Zielsetzung dieser Arbeit besteht in der Untersuchung der bislang unerforschten
magnetischen Doma¨nenstruktur bzw. Mikrostruktur von atomar geschichteten Fe/Au-
Viellagensystemen, deren Auswirkungen auf das integrale magnetische Verhalten sowie
in der Aufkla¨rung des Zusammenhangs von magnetischen Eigenschaften und Proben-
struktur. Dazu wurde die neu entwickelte magnetische Transmissions-Ro¨ntgenmikro-
skopie eingesetzt und die Ergebnisse wurden durch Untersuchungen mit weiteren hoch-
auflo¨senden magnetischen Mikroskopieverfahren verifiziert und erga¨nzt. Dazu mussten
Pra¨parationsmethoden zur Herstellung ro¨ntgentransparenter epitaktischer Proben ent-
wickelt werden. Zur Verallgemeinerung und Erweiterung der gewonnenen Erkenntnis-
se wurden mikromagnetische Simulationen und doma¨nentheoretische Berechnungen
durchgefu¨hrt, die sich auf experimentell zu bestimmende mikromagnetische Materi-
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alparameter stu¨tzen. Hinsichtlich mo¨glicher Anwendungen des Viellagensystems als
Speichermedium wurde die Auswirkung einer lateralen Nanostrukturierung auf die
Doma¨nenstruktur untersucht. Dies ermo¨glichte zudem den direkten Vergleich von Si-
mulationsergebnissen mit experimentellen Systemen gleicher Abmessungen, da nur
sehr begrenzte Volumina der numerischen Behandlung zuga¨nglich sind.
Zur Herstellung einer Viellagenschicht durch Molekularstrahlepitaxie wurde zu-
erst ein GaAs(001)-Substrat im Ultrahochvakuum durch simultanes Heizen auf ca.
600◦C und gleichzeitigen Beschuss mit Argon-Ionen gereinigt. Eine Keimschicht aus
6–7 Monolagen (ML) Fe(001) ermo¨glicht das epitaktische Wachstum der Au(001)-
Pufferschicht von etwa 25nm Dicke, deren Qualita¨t durch einen Temperschritt bei ca.
200◦C verbessert wurde. Aus dem Substrat stammende Ga- und As-Verunreinigungen
wurden durch einen Beschuss der noch heißen Schicht mit Argon-Ionen entfernt. Die
resultierende saubere und weitgehend atomar glatte Goldoberfla¨che diente im Fol-
genden als Substrat fu¨r das Wachstum der Viellagenschicht. Diese wurde durch ab-
wechselnde Deposition von Eisen- und Goldlagen hergestellt, unter sta¨ndiger Kontrolle
der einkristallinen Qualita¨t mittels RHEED. Die Schichtdicke wurde durch Quarz-
Mikrowagen bestimmt. Zur bestmo¨glichen Vermeidung von Durchmischungseffekten
fand das Schichtwachstum bei Zimmertemperatur statt. Die Untersuchung der Ober-
fla¨che durch in-situ-Rastertunnelmikroskopie ergab relativ kleine Terrassenbreiten in
der Gro¨ßenordnung von 10nm, was auf ein unvollsta¨ndiges Lagenwachstum schließen
la¨sst. Abschließend wurde eine Gold-Abdeckschicht von 10–20 ML aufgebracht, die
zum Schutz vor Oxidation dient.
Die ex-situ-Charakterisierung der Schichtstruktur mittels Ro¨ntgenbeugung ergab
mit den Literaturangaben u¨bereinstimmende Gitterkonstanten des L10-Gitters. Das
Auftreten des (001)-Reflexes belegt das Vorhandensein einer langreichweitigen Ord-
nung der Lagenstruktur. Mit Hilfe von Messungen im SQUID-Magnetometer konnte
die Sa¨ttigungsmagnetisierung der Proben bestimmt werden, woraus sich in guter U¨ber-
einstimmung mit theoretischen Vorhersagen ein magnetisches Moment pro Eisenatom
von (3, 07 ± 0, 29)µB ergibt. Außerdem wurde ein vereinfachtes Modell angewandt,
um aus der Temperaturabha¨ngigkeit der Magnetisierung die Sta¨rke der Austausch-
kopplung abzuscha¨tzen. Die resultierende Austauschkonstante ist gegenu¨ber Eisen
auf ungefa¨hr die Ha¨lfte reduziert, was einer Curie-Temperatur von ca. 464K ent-
spricht. Magnetische Anisotropien der Proben wurden durch torsionsmagnetometri-
sche Messungen quantitativ bestimmt. Dazu musste in der Auswertung der Einfluss
der Eisen-Keimschicht beru¨cksichtigt werden. Es ergibt sich eine starke uniaxiale An-
isotropie zweiter Ordnung, deren leichte Achse senkrecht auf der Schichtebene steht.
Das Verha¨ltnis Q von uniaxialer- zu Formanisotropie betra¨gt etwa 2. Proben, die auf
GaAs-Substraten mit einem Fehlschnitt hergestellt wurden, zeigen eine deutliche Re-
duktion der Anisotropie auf Q-Faktoren knapp oberhalb von 1. Daraus kann gefolgert
werden, dass die bei Variation der Einzellagenbelegung beobachteten A¨nderungen der
Anisotropie tatsa¨chlich auf strukturelle Sto¨rungen der Lagenstruktur zuru¨ckgefu¨hrt
werden ko¨nnen. Magnetisierungskurven wurden mittels polarem MOKE und einem
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Wechselgradientenmagnetometer gemessen. Die Kurven zeigen faktisch keine Rema-
nenz sowohl parallel zur Schichtebene als auch in senkrechter Orientierung, was auf
die Ausbildung einer Gleichgewichts-Doma¨nenkonfiguration hindeutet.
Die Pra¨paration von Nanostrukturen mit Gro¨ßen zwischen 200nm und 1µm erfolgte
durch Elektronenstrahllithografie, wobei der Materialabtrag durch Argon-Ionena¨tzen
unter sta¨ndiger Tiefenkontrolle durch Beobachtung des oberfla¨chlichen Eisen-Anteils
in einem Scanning-Auger-Mikroskop stattfand. Auf diese Weise wurde die Gold-
Pufferschicht durch den A¨tzprozess nicht angegriffen. Dies stellte eine Grundvorausset-
zung bei der Herstellung transparenter Proben fu¨r transmissionsmikroskopische Unter-
suchungen dar: dazu wurde mit Hilfe eines laseraktivierten nasschemischen A¨tzprozes-
ses ein lateral sehr kleines Loch durch die Substratru¨ckseite bis zur Gold-Pufferschicht
erzeugt. Diese dient somit als A¨tz-Stoppschicht und als einkristalline Membran, die
die zu untersuchenden Schichten oder Nanostrukturen tra¨gt. Der durch die Fokussie-
rung des verwendeten Lasers bestimmte Durchmesser der Membran von unter 50µm
gewa¨hrleistet deren mechanische Stabilita¨t.
Zur Beobachtung der Doma¨nenstruktur wurden drei sich erga¨nzende hochauflo¨sen-
de magnetische Abbildungsverfahren gewa¨hlt. Die magnetische Transmissions-Ro¨nt-
genmikroskopie (MTXM) konnte erfolgreich zur Bestimmung der Verteilung von senk-
rechten Magnetisierungskomponenten eingesetzt werden, wa¨hrend die Lorentzmikro-
skopie Informationen u¨ber in-plane-Komponenten lieferte. Beide Verfahren arbeiten in
Transmission und machen daher die aufwa¨ndige Pra¨paration von Membranen notwen-
dig. Die in dieser Hinsicht deutlich anspruchslosere Magnetkraftmikroskopie wurde fu¨r
qualitative Voruntersuchungen herangezogen. Zusammen mit magnetometrischen Mes-
sungen konnte durch Kombination der Resultate gezeigt werden, dass in den Proben
alternierend senkrecht magnetisierte Banddoma¨nen mit sehr kleinen Breiten um 60nm
vorliegen. Eine Sa¨ttigung der Proben senkrecht zur Schichtebene vor der Untersu-
chung in Remanenz bringt eine labyrinthartige Doma¨nenkonfiguration hervor, wa¨hrend
Proben, die starken in-plane-Feldern ausgesetzt waren, parallele Streifendoma¨nen in
Feldrichtung aufweisen. MTXM-Beobachtungen in Magnetfeldern bis 3,5kOe gaben
Aufschluss u¨ber die Reaktion der Doma¨nenmuster auf kleine Felder, die durch weit-
gehend reversible Wandverschiebungen und ein Anwachsen von Streifenperiode und
Breite der Majorita¨tsdoma¨nen gekennzeichnet ist. Untersuchungen von Nanostruktu-
ren zeigten keinen erkennbaren Einfluss der Strukturkanten auf die mikromagnetische
Konfiguration.
Basierend auf den mit integralen magnetometrischen Methoden ermittelten Ma-
terialparametern wurden mikromagnetische Simulationen durchgefu¨hrt. Dazu wurde
der
”
LLG Micromagnetics Simulator“ von M.R. Scheinfein eingesetzt. Damit gelang
es, die experimentell beobachteten Doma¨nenmuster in Nanopartikeln mit gut u¨ber-
einstimmenden Doma¨nenbreiten nachzubilden. Außerdem konnte die Struktur von
Doma¨nenwa¨nden untersucht werden, die aufgrund der im Vergleich zur Formanisotro-
pie nicht allzu starken senkrechten Anisotropie eine Breite von etwa 8nm im Schicht-
zentrum und wegen ausgepra¨gter Abschlusskonfigurationen an den Schichtoberfla¨chen
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eine Breite von mehreren 10nm aufweisen. Eine Reduktion der Anisotropie bewirkt
eine Verbreiterung der resultierenden Wandstruktur. Im Zentrum der Wand trat eine
in-plane-Komponente parallel zum Wandverlauf auf, die dieser eine eindeutige Orien-
tierung verleiht. Dieser Bereich besitzt einen Durchmesser von weniger als 3 nm und
liegt damit unterhalb der Nachweisgrenze der verwendeten experimentellen Methoden.
Treffen Wandabschnitte mit entgegengesetzter Orientierung aufeinander, so kommt es
zur Ausbildung von Bloch-Linien. Aus den Simulationsergebnissen konnte eine spezifi-
sche Wandenergie ermittelt werden, die etwas u¨ber der theoretischen Blochwandener-
gie liegt. Die Simulation von Hysteresekurven konnte nur eingeschra¨nkt durchgefu¨hrt
werden, da der verwendete Algorithmus, der auf die strikte Minimierung der Gesamt-
energie eines Systems ausgelegt ist, nicht in der Lage ist, die Nukleation von Doma¨nen
korrekt nachzubilden, da hierzu eine geringe Energiebarriere u¨berwunden werden muss.
Dagegen konnte das Sa¨ttigungsverhalten von bestehenden Gleichgewichts-Doma¨nen-
konfigurationen qualitativ nachgebildet werden. Im Fall eines in der Schichtebene an-
gelegten Magnetfelds findet demnach ein U¨bergang zu sogenannten schwachen Strei-
fendoma¨nen mit einer in-plane-Magnetisierungskomponente statt, die sich sukzessive
parallel zur Feldrichtung ausrichten, was die experimentell beobachtete Ausbildung
von parallelen Streifendoma¨nen durch Sa¨ttigung in der Schichtebene erkla¨rt.
Mit Hilfe einer fu¨r kleine Q nahe 1 korrigierten doma¨nentheoretischen Beschreibung
von Blake und Mitarbeitern [BSTT82] konnten die Sa¨ttigungsfeldsta¨rken in gemesse-
nen senkrechten Magnetisierungskurven gut durch errechnete Kollapsfeldsta¨rken von
Zylinderdoma¨nen beschrieben werden. Der Zusammenbruch von magnetischen Bub-
bledoma¨nen konnte daher als der diesbezu¨glich maßgebliche Prozess identifiziert wer-
den. Zudem ergab sich eine gute U¨bereinstimmung der vorhergesagten Gleichgewichts-
Doma¨nenbreiten mit experimentellen und Simulationsergebnissen. Die Abha¨ngigkeit
der Nukleationsfeldsta¨rke in senkrechten Magnetisierungskurven von den Probenpa-
rametern konnte zudem auf der Basis eines simplen doma¨nentheoretischen Modells
na¨herungsweise wiedergegeben werden.
Es ist somit gelungen, die mikromagnetischen Eigenschaften der untersuchten
Schichtsysteme im Zusammenhang mit der Probenstruktur aufzukla¨ren und darauf




8.1 Auswertung der Torsionsmessungen
Aufgrund des starken Einflusses der Eisen-Keimschicht auf die gemessenen Torsi-
onskurven wurde ein numerischer Simulationsalgorithmus entwickelt, welcher das
Verhalten von Keimschicht und Viellagenschicht separat berechnet und das re-
sultierende Gesamtdrehmoment bestimmt. Der Algorithmus la¨sst sich in das
Messdatenvisualisierungs- und Auswertungsprogramm Origin der Firma Microcal so
einbinden, dass er simulierte Torsionskurven als Funktion fu¨r Origins nichtlinearen
Kurvenanpassungsalgorithmus bereitstellt.
8.1.1 Modell
Folgende Annahmen gehen in das dem Simulationsalgorithmus zugrundeliegende Mo-
dell ein:
1. Die Proben sind aufgrund des hohen a¨ußeren Magnetfeldes weitgehend homogen
magnetisiert, so dass eine koha¨rente Rotation der Magnetisierung angenommen
werden kann.
2. Sowohl Viellagenschicht als auch Keimschicht besitzen eine uniaxiale magnetische
Anisotropie, deren Achsen senkrecht auf der Schichtebene stehen.
3. Es existiert keine Kopplung zwischen Keimschicht und Viellagenschicht (da diese
tatsa¨chlich durch ca. 20nm Au separiert sind). Die Simulation behandelt daher
beide Schichten unabha¨ngig voneinander.
4. Die Rotationsachse des externen Feldes steht senkrecht auf der Anisotropieachse.
Die Magnetisierungsrichtungen beider Schichten liegen dann immer in der Ebene
senkrecht zur Rotationsachse, so dass diese durch je einen Winkel – ϑ(1) fu¨r die
Viellagenschicht und ϑ(2) fu¨r die Keimschicht – beschrieben werden ko¨nnen. Die
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Winkel werden relativ zur Anisotropieachse gemessen. Sie werden beim ersten
Aufruf des Algorithmus mit 0 initialisiert und im folgenden statisch gespeichert,
d.h. der magnetische Zustand der Schichten bleibt zwischen den Aufrufen defi-
niert erhalten. Der Rotationswinkel des externen Feldes relativ zur Anisotropie-
achse ist ϕ.
5. Die magnetische Gesamtenergie der Schichten wird von Zeeman- und Anisotro-
pieenergie bestimmt. Der Algorithmus beruht darauf, fu¨r jede Schicht den ener-
getisch gu¨nstigsten Zustand zu finden. Die Magnetisierungswinkel werden dazu
in Richtung des negativen Energiegradienten variiert, um so das na¨chstgelegene
Energieminimum mit Hilfe eines Intervallschachtelungsverfahrens aufzufinden.




= −2H cos(ϑ− ϕ) +Hu1 sin2(ϑ) +Hu2 sin4(ϑ) ...
Dabei sindHui = 2K
eff
ui /JS (i = 1, 2) die effektiven Anisotropiefeldsta¨rken zweiter
und vierter Ordnung.
6. Die uniaxiale Anisotropie wird bei der Viellagenschicht bis zur vierten, bei der
Keimschicht nur bis zur zweiten Ordnung beru¨cksichtigt. Die reduzierte Energie
der Viellagenschicht lautet daher:
e(1) = −2H cos(ϑ(1) − ϕ) +H(1)u1 sin2(ϑ(1)) +H(1)u2 sin4(ϑ(1)) ,
die Keimschicht wird durch
e(2) = −2H cos(ϑ(2) − ϕ) +H(2)u1 sin2(ϑ(2))
beschrieben.
7. Das Gesamtdrehmoment berechnet sich aus der Summe der Drehmomente von
Viellagenschicht und Keimschicht nach





(1) − ϕ) + A(2)J (2)S sin(ϑ(2) − ϕ)
]
.
Dabei ist A(2) = V (2)/V (1) der Volumenanteil der Keimschicht, also das Verha¨lt-
nis des Volumens V (2) der Keimschicht relativ zu dem der Viellagenschicht (V (1)).





nS ist die Dicke der Keimschicht in Monolagen, dV die Dicke der Viellagenschicht
in Doppellagen, gS die vertikale Gitterkonstante der Keimschicht (2,8665A˚) und
gV die vertikale Gitterkonstante der Viellagenschicht (3,85A˚ bei 1,0ML Fe und
Au pro Doppellage, 3,48A˚ bei 1,5ML [TMHF98]). V (1) dient als freier Propor-
tionalita¨tsfaktor, da das verwendete Torsionsmagnetometer nicht geeicht ist und




S sind die Sa¨tti-
gungsmagnetisierungen von Viellagen- und Keimschicht.
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8.1.2 Magnetische Eigenschaften der Keimschicht


















mit HuV = (−2, 55± 1, 11)× 105 Am−1
und HuS = (5, 41± 0, 72)× 106 Am−1ML ,
(8.1)
wobei N die Dicke der Keimschicht in Monolagen angibt. Nach Zo¨lfl [ZBK+97] haben
Fe-Atome an der Au-Grenzfla¨che bei T = 0K ein Moment von 2, 9µB, an der GaAs-
Grenzfla¨che ein Moment von 2, 1µB und ansonsten das gewo¨hnliche Fe-Moment von
2, 2µB. Die Sa¨ttigungsmagnetisierung der Keimschicht bei T = 0K la¨sst sich aus
JS = NEZ µFe µB µ0 / VEZ , (8.2)
bestimmen, wobei µFe das mittlere Moment eines Eisenatoms in µB angibt, NEZ ist die
Anzahl der Fe-Atome pro Einheitszelle (2 fu¨r bcc-Gitter) und VEZ ist das Volumen der
Einheitszelle (2, 8665A˚)3. Durch Spinwellenanregungen reduziert sich das gemessene
Moment bei Zimmertemperatur um ca. 3% [ZBK+97].
8.1.3 Aufbereitung der Messdaten
Eine erfolgreiche Kurvenanpassung erforderte zuna¨chst eine Aufbereitung der Messda-
ten. Um geringfu¨gige Fehljustierungen beim Anfangswinkel auszugleichen wurden die
Kurven zuna¨chst entsprechend horizontal verschoben. Trotz der Subtraktion einer Tor-
sionskurve bei Feld 0 zur Entfernung nichtmagnetischer Anteile waren die Kurven in
manchen Fa¨llen immer noch von einer Drift des Drehmoment-Nullpunkts u¨berlagert.
Da diese meistens eine mehr oder weniger stark ausgepra¨gte Symmetrie zu 180◦ zeig-
te, konnte sie bereits durch die Mittelung der einander entsprechenden Perioden in
den Winkelbereichen [0◦; 180◦] und [180◦; 360◦] stark reduziert werden. Aufgrund der
damit verbundenen Gla¨ttung der Kurven wurde diese Mittelung bei allen Messungen
durchgefu¨hrt. Stark verrauschte Daten wurde zusa¨tzlich durch eine Na¨chste-Nachbar-
Mittelung u¨ber 5 Messpunkte gegla¨ttet. Eine eventuell verbleibende Nullpunktsdrift
ließ sich in Grenzen empirisch durch Subtraktion einer Geraden oder eines Polynoms
4. Grades herausrechnen, wobei folgende Annahmen, die mit dem verwendeten Aus-
wertungsmodell kompatibel sind, in die Bestimmung der Driftfunktion eingehen:
Gerade T(0◦) = T(360◦) = 0.
Polynom zusa¨tzlich T(90◦) = T(180◦) = T(270◦) = 0.
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8.1.4 Realisierung
Der Algorithmus ist in C++ realisiert und definiert eine dynamische Bibliothek (DLL),
die von einem Compiler erzeugt werden kann. Die DLL stellt Origin eine Funktion
zur Verfu¨gung, die den Feldwinkel relativ zur Schichtebene als unabha¨ngige Variable












(1) und A(2) werden als Parameter u¨bergeben. Dabei sind nur die Aniso-
tropiefeldsta¨rken H
(i)
uj und das Volumen der Viellagenschicht V
(1) freie Parameter (das
Volumen muss frei sein, da das verwendete Torsionsmagnetometer nicht geeicht ist und
somit keine absoluten Drehmomentswerte liefert). Das Magnetfeld H bei der Messung,
der Volumenanteil A(2) der Keimschicht und die Sa¨ttigungsmagnetisierung der Viel-
lagenschicht J
(1)
S sind fest vorgegeben. Die Sa¨ttigungsmagnetisierung der Keimschicht
J
(2)
S ist mit deren Anisotropiefeldsta¨rke H
(2)
u1 u¨ber Gleichung 8.1 als allgemeine lineare
Randbedingung verknu¨pft. Wird J
(2)
S fest vorgegeben, so liefert diese Randbedingung
das erwartete Anisotropiefeld der Keimschicht. Bei J
(2)
S als freiem Parameter kann
so die Auswirkung einer geringen Reduktion der Sa¨ttigungsmagnetisierung – durch
eventuelle Temperaturbedingte Legierungsbildung mit Ga oder As aus dem Substrat
– auf die Formanisotropie der Keimschicht abgescha¨tzt werden. Der Quellcode des
Programms fu¨r Microsoft Visual C++ lautet:
// SimAnisoMag.dll
// Version 0.4
// DLL zum Import als Fitfunktion in Origin 5.0







// Die DLL simuliert eine magnetische Schicht und zusa¨tzlich einen (ungekoppelten) Seedlayer,
// beide mit senkrechter uniaxialer Anisotropie, unter Annahme koha¨renter Rotation.
// Alle Winkel werden in Grad angegeben (intern dagegen in rad!),
// Anisotropiefeldsta¨rken A/m, Sa¨ttigungmagnetisierungen in T (SI).
//
// Es wird folgende Funktion zur Verfu¨gung gestellt:
// FitTorsion: Unabha¨ngige Variable: gamma (Winkel von H gegen Schichtebene in Grad)
// => Feld rotiert um Achse in der Ebene
// Abha¨ngige Variable: D Resultierendes Drehmoment







double H, phi; // Betrag/Winkel Magnetfeld
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double Hu1, Hu2; // Uniaxiale Anisotropiefelder 2. und 4. Ordnung
double theta; // Winkel Magnetisierung
double Ea; // Aktuelle Energie
double epsilon, Schrittweite, Genauigkeit; // Minimierungs-Parameter
inline double E(); // Berechnet Energie (Ea)
public:
Magnet Klasse() // Konstruktor
{
H = phi = Hu1 = Hu2 = theta = 0;
epsilon = 1E-9; // Kleine Schrittweite zur Bestimmung des Gradienten
Schrittweite = Pi/180; // Suchschrittweite ca. 1 Grad (= minimale Winkelgenauigkeit)
Genauigkeit = 1E-8; // Angestrebte Winkelgenauigkeit (rad)
E();
};
void FindeMinE(double, double, double, double); // Energie-Minimierungsfunktion
double MvonH(); // Magnetisierung in Richtung von H
double Drehmoment(double, double); // Berechnet Drehmoment
};
// Berechnet auf Js normierte Energiedichte




s ∗ = s;
Ea = -2∗H∗cos(theta-phi) + Hu1∗s + Hu2∗s∗s;
return Ea;
}
// Energie-Minimierungsfunktion: Aktualisiert Winkel
void Magnet Klasse::FindeMinE(double H , double phi , double Hu1 , double Hu2 )
{
double sw, E0, theta0, delta;
H = H ; phi = phi ;






for (int i = 0; i < 10000; i+=1) { // Max. 10000 Suchschritte bis Abbruch
E0 = Ea; theta0 = theta; // Ausgangswerte merken
theta += epsilon; // Richtung zum na¨chsten Minimum best.
if (E()-E0 > 0) delta = -sw;
else delta = sw;
theta = theta0 + delta; // Magnetisierungswinkel variieren
if (E() >= E0) { // Falls keine Energiereduktion:
Ea = E0; // ...Ausgangswerte wiederherstellen
theta = theta0;
break; // ...und Schleife abbrechen
}
} // Solange Energie reduziert: weitersuchen
sw ∗ = 0.1; // Schrittweite verkleinern
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} while (sw > Genauigkeit); // Mit neuer Schrittweite weitersuchen bis Genauigkeit erreicht
}
// Berechnet Drehmoment im Feld
// FindeMinE mu zuvor aufgerufen worden sein!





// Statische Variable (Konstruktion beim Import aus der DLL):
//




// Fitfunktion zum Import in Origin 5.0:
// Unabha¨ngige Variable: gamma (Winkel von H gegen Schichtebene in Grad)
// Parameter: H, Hu11, Hu12, Hu21, Js1, Js2, V1, A2
// Liefert resultierendes Drehmoment zuru¨ck
int DllExport WINAPI FitTorsion(HWND hWnd, double∗ lpValue,short nParam,
double∗ lpParam, FARPROC lpfn)
{
double H, phi, Hu11, Hu12, Hu21, Js1, Js2, V1, A2;
if (nParam != 8) return 1; // Fehler: Falsche Anzahl Parameter
H = lpParam[0]; // Feld
phi = (90-∗lpValue) ∗ Pi/180; // Winkel Feld (gegen Schichtnormale)
Js1 = lpParam[4]; Js2 = lpParam[5]; // Sa¨ttigungsmagnetisierungen
V1 = lpParam[6]; A2 = lpParam[7]; // Volumen Schicht, Volumenanteil Seedlayer
Hu11 = lpParam[1]; // Anisotropiefeld 2.Ordnung Schicht incl. Formanisotropie
Hu12 = lpParam[2]; // Anisotropiefeld 4.Ordnung Schicht
Hu21 = lpParam[3]; // Anisotropiefeld 2.Ordnung Seedlayer incl. Formanisotropie
Schicht.FindeMinE(H, phi, Hu11, Hu12); // Magnetisierungsrichtungen aktualisieren
Seedlayer.FindeMinE(H, phi, Hu21, 0);
// Drehmoment = Summe Drehmomente Schicht+Seedlayer
∗lpValue = Schicht.Drehmoment(Js1, V1) + Seedlayer.Drehmoment(Js2, A2∗V1);
return 0; // Gu¨ltiges Ergebnis in ∗lpValue
}
8.1.5 Einbinden der DLL in Origin
Die Simulationsroutine kann in Origin 5.0 eingebunden werden, indem die erzeugte
.dll - Datei in das Origin-Programmverzeichnis kopiert wird. Als na¨chstes sollte dort
die Datei NLSF.INImit dem Texteditor geo¨ffnet werden, um unter [Category] die Zei-
le Torsion=FitFunc und am Ende der Datei die Zeile [Torsion] hinzuzufu¨gen. Beim
na¨chsten Start von Origin kann die neue Fitfunktion unter Analysis→Non-linear
Curve Fit definiert werden. Dazu muss der eventuell aktivierte Basic Mode ver-
178 KAPITEL 8. ANHANG
lassen, die neue Fuktionskategorie Torsion ausgewa¨hlt und unter Function→New
die Eingabemaske fu¨r eine neue Funktion aufgerufen werden. Als Funktionstyp
ist External DLL einzustellen und darunter der Name der .dll-Datei mit .1 als
Endung einzutragen (Torsion.1, steht z.B. fu¨r die erste Funktion in der DLL
Torsion.dll). Nach der Aktivierung von User Defined Parameter Names ko¨nnen
die Parameter der Funktion angegeben werden (H, Hu11, Hu12, Hu21, Js1, Js2,
V1 und A2). Als unabha¨ngige Variable tra¨gt man gamma ein und als abha¨ngige Va-
riable T. Unter Options→Constraints kann die lineare Randbedingung Hu21 =
-Js2/1.2566370614e-6 + 2.55e+5 + 5.41e+6/N (fu¨r N ist die Dicke der Keimschicht
in Monolagen einzutragen) angegeben werden. Nachdem evtl. noch weitere Einstellun-
gen gemacht wurden (Initialisierungen, Randbedingungen, Umbenennen der Fitfunkti-
on, Auswahl der freien Parameter) steht die Simulationsroutine zur Kurvenanpassung
zur Verfu¨gung.
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